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1.UvOD

OBJEDNAVATEL: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, prispévkova
organizace

STAVBA-OBJEKT: most ev.¢.347-008 pres reku Sazavku ve Svétlé nad
Sazavou

Na zakladé pozadavku objednavatele byl proveden v obdobi Cervence a srpna
2021 diagnosticky prizkum vySe uvedeného mostniho objektu. Diagnosticky
prizkum slouzi jako podklad pro potfebu rozhodovani o zpusobu rekonstrukce
mostu. Prizkum byl zaméfen vyhradné na spodni stavbu mostu. Nejedna se tedy o
kompletni diagnosticky prazkum.

1.1. KONSTRUKCNi USPORADANI MOSTU

Jedna se o konstrukci mostu o jednom poli pfevadéjici komunikaci 11/347 pres
feku Sazavku v obci Svétla nad Sazavou. Most byl v minulosti rozSifovan a sklada se
ze dvou ¢&asti rizného konstrukéniho provedeni.Oznaleni jednotlivych &asti spodni
stavby je uvedeno ve schématu ¢.1

SCHEMA &.1 — Oznageni jednotlivych &asti spodni stavby mostu
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1.1.1. Zakladani

Zplsob zalozeni spodni stavby mostu nebyl pfi diagnostického prazkumu
zjistovan sondaznimi pracemi.



1.1.2. Spodni stavba

Opéry v obou &astech jsou v lici vyzdény z kamennych kvadri s betonovymi
uloZznymi prahy.

1.1.3. Nosna konstrukce
V levé Casti tvofi nosnou konstrukci mostu Zelezobetonova monoliticka tramova
konstrukce. V pravé Casti je nosna konstrukce provedena z prefabrikovanych

nosniku.

2.PODKLADY PRUZKUMU

Objednatel poskytl jako podklad pruzkumu posledni hlavni mostni prohlidku
(2019 Tomek Jan, Doc. ing, CSc.) a mostni list se schematickym vykresem. Mostni
list je ve zpravé uveden jako pfiloha €.2. Hlavni mostni prohlidka z roku 2019 je
uvedena jako pfiloha ¢&.3 této zpravy. Dale objednatel poskytl projektovou
dokumentaci ,GO mostu ev.€.347-008 pres ficku Sazavku ve Svétlé n/S* z ledna
1961. Vykresy tykajici se opér z této dokumentace jsou uvedeny v pfiloze ¢.11 a
tykaji se pravé Casti mostu pfi oznaCeni uvedeném ve schéma ¢.1

POUZITE NORMY:

CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 206 - Beton. Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 6221 - Prohlidky mosti pozemnich komunikaci

CSN 73 6222 - Zatizitelnost mostt pozemnich komunikaci

TP 72 MD CR - Diagnosticky prizkum mostt

CSN ISO 13822 - Zasady navrhu konstrukci — hodnoceni existujicich

konstrukci

7. CSN EN 1504-10 — Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych

konstrukci

TKP 18 - Beton pro konstrukce

CSN 73 0038 - Hodnoceni a ovéfovani existujicich konstrukci-doplfujici

ustanoveni

10. TP 86 - Mostni zavéry

11. CSN 73 2011 - Nedestruktivni zkouseni betonovych konstrukci

12.  CSN EN 12390-3 — Zkouseni ztvrdlého betonu — &ast 3: Pevnost v tlaku
zkusSebnich téles

13. CSN EN 13791 (731303, 2007) - Posuzovani pevnosti betonu v tlaku
v konstrukcich a v prefabrikovanych betonovych dilcich

14. CSN EN 13791 (731303, 2020) - Posuzovani pevnosti betonu v tlaku
v konstrukcich a v prefabrikovanych betonovych dilcich

15. CSN 732400 (zmé&na b, 1989) - Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

16. CSN EN 1996-1-1 (731101, 2013) - Navrhovani zdé&nych konstrukci - Cast 1-
1: Pravidla pro vyztuZené a nevyztuzené zdéné konstrukce

17. CSN EN 772-1 - Zku$ebni metody pro zdici prvky - Cast 1: Stanoveni pevnosti

v tlaku
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3. PROVEDENE PRACE A VYSLEDKY ZKOUSEK

Rozsah praci byl stanoven na zakladé pozadavku objednavatele tak, aby bylo
mozné zhodnotit stavajici stav konstrukce spodni stavby mostu. Jako projekt
diagnostiky mostu slouzily technické podminky diagnostiky a kalkulace cenoveé
nabidky.

Z hlediska postupu praci byla v prvni fazi provedena prohlidka mostu na jejimz
zakladé a zjisténém konstrukénim feSeni bylo dale rozhodnuto o umisténi
zkuSebnich mist a metod provadéni pruzkumu. Byly provedeny odbéry vzorki
betonu uloznych prah( pro destruktivni zkouSky pevnosti betonu v tlaku a pro
zkousky odolnosti proti plsobeni CHRL. Byly odebrany vzorky kamene pro
destruktivni zkousky pevnosti kamene opér a byly provedeny nedestruktivni zkousky
pevnosti sparové malty. Pro ulozné prahy byly odebrany vzorky pro zhodnoceni
kontaminace betonu chloridovymi ionty a byla zjistovana hloubka karbonatace ve
vztahu ke kryti vyztuze uloznych praht

3.1. ZKOUSKY BETONU
3.1.1. DESTRUKTIVNi ZKOUSKY BETONU NOSNE KONSTRUKCE

Pro zjisténi pevnosti betonu v tlaku nosné konstrukce byly provedeny
destruktivni zkousky betonu na odebranych jadrovych vyvrtech.

Vzorky pro destruktivni zkousky betonu byly odebirany jadrovymi vrty priméru
104 mm. Vzorky byly oznaCeny V1 az V6. Vzorky V1, V2 a V3 byly odebrany z
uloznych prahll opér v pravé ¢asti mostu a vzorky V4, V5 a V6 byly odebrany z
uloznych prahl opér v levé Casti mostu. Rozmisténi odbéru vzorkd je znazornéno
v pfiloze ¢.4. Vzorky jsou zdokumentovany na fotografiich €.3.1. a 3.2.

FOTO ¢€.3.1: Dokumentace vyvrti pro destruktivni zkousky pevnosti v tlaku betonu
uloznych prahu v pravé ¢asti mostu




FOTO ¢€.3.1: Dokumentace vyvrtd pro destruktivni zkousky pevnosti v tlaku betonu
Uloznych praht v levé ¢asti mostu

Odbér vzorkl pro zkousku pevnosti vtlaku betonu byl proveden metodou
jadrového diamantového vrtani pfistrojem CEDIMA s vyplachem. Samotné zkousky
pevnosti betonu v tlaku na jadrovych vyvrtech byly provedeny podle CSN EN 12390-
3 po "zakoncovani" vzork(. Vysledky zkouSek betonu v tlaku jsou uvedeny v
priloze €.5 a zrekapitulovany v tabulce C.1 této zpravy.

TABULKA €.1: Vysledky destruktivnich zkouSek betonu v tlaku - tlozné prahy

Zkusebni Rozméry v mm Tla¢na Zpiisob p Maximalni Pevnost

vzorek plocha poruseni zatiZeni p¥i N/mm?2
(mm?) poruseni

primér | vyika (kg/m®) N N/mmz2

0015-V1 104 104 8490 | vyhovujici | 2210 280000 33,0
0015-V2 104 104 8490 | vyhovujici | 2200 240000 28,3
0015-V3 104 104 8490 | vyhovujici | 2200 275000 32,4
0015-V4 104 104 8490 | vyhovujici | 2220 220000 25,9
0015-V5 104 104 8490 | vyhovujici | 2220 180000 21,2
0015 -V6 104 104 8490 | vyhovujici | 2210 115000 13,5

PRl.:JMER: vzorky prava éast mostu (V1, V2, V3) 31,2 MPa
PRUMER: vzorky leva €éast mostu (V4, V5, V6) 20,2 MPa

PFi zatfidéni betonu na zakladé vysledkd destruktivnich zkousSek pevnosti v
tlaku bylo postupovano jednak podle dfive platnych norem (CSN 732400 zména b -
1989, CSN EN 13791 (731303) - 2007) a dale dle soudasné& platné normy
CSN EN 13791 (731303) - 2020.



PRAVA CAST MOSTU

P¥i vyhodnoceni dle dfive platné normy CSN 732400 zmé&na b (1989) je mozné
beton uloznych prahl pravé ¢asti mostu zatfidit jako B20 (B250, C16/20)

PFi pouziti postupu ,B* dle dfive platné normy CSN EN 13791 (731303, 2007)
,Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych betonovych
dilcich” dostaneme nasledujici odhady charakteristické pevnosti betonu v konstrukci.

POSTUP B

fexis.cube = fmny,is— kK= 31,2-7 = 24,2 MPa
nebo

fekis, cube = fis, min +4= 28,3+ 4 = 32,3 MPa

Takto zjistény odhad charakteristické pevnosti odpovida dle CSN EN 13791
(731303, 2007) pevnostni tfidé C20/25 (B25, B250).

Dle sougasné& platné normy CSN EN 13791 (731303, 2020) Ize na zakladé
odstavce 7 kapitoly 8.1 wur€it charakteristickou hodnotu pevnosti betonu
feis.cube = 28,3 MPa coz dle normy CSN EN 206 odpovida tfidé betonu C20/25.

Na zakladé vy$e zminénych vztahl doporucujeme pro ulozné prahy pravé Casti
mostu uvazovat s betonem tfidy C20/25 (B25, B250)

LEVA CAST MOSTU

PFi vyhodnoceni dle dfive platné normy CSN 732400 zmé&na b (1989) je mozné
beton uloznych prahl pravé ¢asti mostu zatfidit jako B13,5 (B170, C10/13,5)

PFi pouziti postupu ,B“ dle dfive platné normy CSN EN 13791 (731303, 2007)
,Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych betonovych
dilcich” dostaneme nasledujici odhady charakteristické pevnosti betonu v konstrukci.

POSTUP B

fexis.cube = fmy,is— k= 20,2-7 = 13,2 MPa
nebo

fck,is, cube = fis, mn +4= 135+4 = 17,5 MPa

Takto zjistény odhad charakteristické pevnosti odpovida dle CSN EN 13791
(731303, 2007) pevnostni tfidé C12/15 (B15, B170).

Dle sougasné platné normy CSN EN 13791 (731303, 2020) nelze na zakladé
odstavce 7 kapitoly 8.1 urCit charakteristickou hodnotu pevnosti betonu z duavodu
velké odchylky jednotlivych zjisténych pevnosti od primérné hodnoty.

Na zakladé vySe zminénych vztahl doporuCujeme pro ulozné prahy pravé Casti
mostu uvazovat s betonem tfidy C12/15 (B15, B170).



Vyhodnoceni destruktivnich zkouSek betonu nosné konstrukce na jadrovych
vyvrtech je uvedeno v tabulce ¢.2

TABULKA €.2: Vyhodnoceni destruktivnich zkouSek pevnosti v tlaku betonu nosné
konstrukce

pozadavek starsi CSN CSN EN 206
konstrukce projektu oznaceni 732400 (7324030)
CSN 732001

PRAVA CAST

MOSTU - B250 B25 C20/25
ulozné prahy
LEVA CAST

MOSTU - B170 B15 C12/15
ulozné prahy

3.1.2. STANOVENi HLOUBKY KARBONATACE BETONU

Pfi prizkumu byla zjiStovana hloubka karbonatace betonu. Stanoveni hloubky
karbonatace bylo uskute¢néno na zkuSebnich mistech provedenych formou vrtu v
ramci odbéru vzorku betonu pro zkousky odolnosti proti plisobeni CHRL. Jedna se o
metodu ziskani Cerstvého fezu tak, aby byl ziskan pfistup k rozhrani
zkarbonatovaného a nezkarbonatovaného betonu. Mista zjisténi karbonatace jsou
uvedena v pfiloze €.5. Samotné stanoveni hloubky karbonatace bylo uskute¢néno
kolorimetrickym testem a vysledky jsou uvedeny v tabulce €.3.

TABULKA €.3: Vysledky zkouSek karbonatace betonu

Zﬁg.Er(%Nl Konstrukéni prvek Hloubka karbonatace
KB1 prava ¢ast mostu - ulozny prah OP2 - vyvrt VM1 10 - 20 mm
KB2 prava ¢ast mostu - ulozny prah OP1 - vyvrt VM2 15 - 25 mm
KB3 leva ¢ast mostu - ulozny prah OP2 - vyvrt VM3 15 - 30 mm
KB4 leva ¢ast mostu - ulozny prah OP1 - vyvrt VM4 10 - 40 mm

Z vysledk( v tabulce €.3 je patrné, Ze karbonatace betonu uloznych prahu je
znacné proménna. | v ramci jednoho vrtu byly zjistény rozdily v karbonataci betonu
az 30 mm.

Pro ulozné prahy praveé €asti mostu byla na zkuSebnich mistech zjiSsténa hloubka
karbonatace 10 - 25 mm.

Pro ulozné prahy levé Casti mostu byla na zkuSebnich mistech zjisténa hloubka
karbonatace 10 - 40 mm.



3.1.3. ZJISTENIi VYZTUZE A STAVU KRYCICH VRSTEV

Zjisténi vyztuze bylo provedeno metodou nedestruktivniho méfeni pfistrojem
PROFOMETR 5 fy PROCEQ. Dale bylo uskuteénéno meéfeni metodou GPR
pristrojem HILTI X-SCAN PS1000. Timto zpisobem byla nejprve lokalizovana vyztuz
v konstruk¢nich prvcich a na zakladé porovnani se zjiSténou hloubkou karbonatace
bylo vyhodnocovano, do jaké miry jsou vyztuzné pruty ohroZeny korozi. Zaznamy
z nedestruktivniho méfeni metodou GPR jsou uvedeny ve schématech €.2 az €.5.

Pokud karbonatace betonu zasahuje do hloubky vétsi nez je tloustka kryci
vrstvy, sniZzuje se alkalita betonu v okoli vyztuze a pfi dosazeni hodnoty pH=9,6
ztraci beton schopnost plnit Glohu pfi pasivaci vyztuze. Pfi souasném pusobeni
napfiklad chloridovych iontd pak mohou byt nastartovany korozni procesy na
povrchu vyztuze jiz dfive a to jiz pfi hodnotach pH v intervalu 10 az 11.

Pro levou ¢ast mostu bylo zjiSténo, ze ulozné prahy prakticky nejsou
systematicky vyztuzeny, nebo je vyztuz ulozena v hloubce vétsi nez cca 300 mm. Byl
zjistén pouze jeden vodorovny prut vyztuze pfi spodni hrané s krytim cca 20 -
30 mm. Tento prut lokalné zasahuje do zkarbonatované vrstvy a byl zjistén s
povrchovou korozi a odtrzenim kryci vrstvy.

Pro pravou Cast bylo zjisténo minimalni vyztuzeni s nerovhomérné ulozenymi
pruty a 470 - 570 mm. Kryti svislych prutl vyztuze bylo zjisténo 35 - 55 mm. Je
patrné, ze vyztuz uloznych prahu v pravé ¢asti mostu nezasahuje do zkarbonatované
vrstvy. Na uloZnych prazich nejsou patrné projevy koroze vyztuze.

Jednotliva mista méfeni metodou GPR jsou zakreslena v pfiloze €.4. Zaznamy z
nedestruktivnich méfeni jsou uvedeny ve schématech ¢€.2 az ¢.5.

SCHEMA &.2: Zaznam z nedestruktivniho méfeni metodou GPR - zku$. misto M1
- leva €ast mostu - ulozny prah OP1

Konstrukce ulozny prah opéry 1 - méfeno vodorovné

Zobrazovana hloubka | 0 - 100 mm Iiniovy scan 2,5 m
T IEEELETAL VA v TS T
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V uloznem prahu nen| do hIoubky cca 300 mm patrna prawdelne quzena swsla vyztuz




SCHEMA é&.3: Zaznam z nedestruktivniho méfeni metodou GPR - zku$. misto M2
- leva €ast mostu - ulozny prah OP2

Konstrukce ulozny prah opéry 2 - méfeno vodorovné

liniovy scan

Zobrazovana hloubka 0-100 g ,
vlnové zobrazeni
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V ulozném prahu neni do hloubky cca 300 mm patrna pravidelné uloZena vyztuz.

SCHEMA ¢&.4: Zaznam z nedestruktivniho méfeni metodou GPR - zku$. misto M3
- prava ¢ast mostu - ulozny prah OP1

Konstrukce ulozny prah opéry 1 - méfeno vodorovné

liniovy scan

Zobrazovana hloubka 30 -80 mm ; ,
vinové zobrazenl

25m

2.5
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Patrna pravidelné rozmisténa svisla vyztuz ulozného prahu & ~470 mm
s krytim ~ 35 - 55 mm

SCHEMA ¢&.5: Zaznam z nedestruktivniho méreni metodou GPR - zku$. misto M4
- prava ¢ast mostu - ulozny prah OP2

Konstrukce ulozny prah opéry 2 méreno vodorovné

liniovy scan

Zobrazovana hloubka 30-80 f ,
vinové zobrazeni

2,5m

0.0

5 X 25 m
A1 TTHN ETAR NN CNRTRNUTL AR TANTHNL SN TERCTINT ETTNRRNNTY TN AT A0 NN (YR TTH (ANERATII SANER T S80S N STanR A Sean) A (EATRA0m (ASEATTE SYaAaTn) fRTRR wumn STA08 i S5 ENTh (Syn) v reavNim (S eaimm s i mm

Patrna svisla vyztuz uloZzného prahu a ~570 mm s krytim ~ 40 - 55 mm
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3.1.4. STANOVENiIi OBSAHU CHLORIDU

PFi zhodnoceni stavu konstrukce bylo provedeno také zjisténi obsahu iontt Cl- v
zatvrdlém betonu. Obsah chloridd je jednim z dllezitych parametrt, které se
uplatiuji pfi vzniku a rozvoji elektrochemickych reakci spojenych s koroznimi
procesy.

Tak, aby byl ziskan obraz o stavu konstrukce z tohoto pohledu, byly z uloznych
prahl odebrany vzorky betonu z riznych hloubek. Celkem bylo odebranu 8 vzorkl
na 4 zkuSebnich mistech. Specifikace mist odbéru vzorku je provedena v tabulce €.5.
Mista odbéru vzorkl jsou zdokumentovana v pfiloze ¢.4. Vysledky zkouSek obsahu

chloridd jsou uvedeny v tabulce ¢€.4 jako procento ClI- k hmotnosti cementu.

Samotné ureni obsahu chloridd bylo provedeno tak, Ze byly odebrany vzorky
betonu na zkuSebnim misté. Na vzorcich byl stanoven obsah susiny a chemickym
rozborem byl stanoven obsah chloridovych iontd v susiné. Laboratorni rozbor v tomto
smyslu provedla zku$ebni laboratof akreditovana CIA &.1163.

Vysledky ziskané chemickym rozborem byly dale zpracovany tak, Ze bylo nutné

prepocitat procentualni obsahy Cl- vztazené na jednotku suSiny na procentualni
obsahy vztazené k jednotce mnozstvi cementu tak, jak udava CSN EN 206 v &lanku
5.2.8. a v tabulce ¢.15 vySe uvedené normy. Pfi pfepoCtu se vychazelo z
predpokladu, Ze receptura byla navrzena na bézné mnoZzZstvi cementu pro beton
dané konstrukce, ze které byl vzorek odebran. Pfi stanoveni koeficienti se tedy
vychazelo z nasledujicich predpokladd. Pro beton uloznych prahG v pravé casti
mostu bylo uvazovano s pouzitim betonu C20/25 (B25, B250) a bylo predpokladano
pouziti 350-380 kg cementu na m* betonu. Pro beton C12/15(B15, B170) levé &asti
mostu bylo predpokladano pouziti 300 kg cementu na m® betonu. PFi takto
uvazovanych predpokladech byly ziskany soucinitele dle tabulky ¢.4. Tyto soucinitel
pak slouzi k pfepoCtu obsahu CI- na mnozstvi cementu. Vysledky chemickych
zkousek jsou uvedeny v tabulce €.4 v€etné prepoctu. Specifikace mist odbéru vzorki
je provedena v priloze €.4 a v tabulce ¢.5. Vysledky chemickych zkousSek jsou
uvedeny v pfiloze €.9.

TABULKA ¢€.4: Vysledky zkousek obsahu chloridovych iontd v betonu

Oznaceni | Soucinitel |Obsah CL (% hmotnosti) Obsah CL" (% hmotnosti)
vzorku vztazeno ke hmotnosti Vztazeno ke hmotnosti cementu
b Pfipustné maximalni hodnoty dle
K etonu | cementu &SN EN 206-1 (tab.10)
Cl/1 6,3 0,0136 0,09 0,2 (0,4)
C1/2 6,3 0,0842 0,53 0,2 (0,4)
Cc2/1 6,3 0,2190 1,38 0,2 (0,4)
C2/2 6,3 0,0402 0,25 0,2 (0,4)
C3/1 7,0 0,1530 1,07 0,2 (0,4)
C3/2 7,0 0,1330 0,93 0,2 (0,4)
C4/1 7,0 0,0323 0,23 0,2 (0,4)
C4/2 7,0 0,0315 0,22 0,2 (0,4)

POZNAMKA: Zvyraznény jsou hodnoty prekradujici poZadovana krittria na danych zkuSebnich
mistech. Jedna se o kritéria pro kategorie obsahu chloridu dle tabulky 15 CSN EN 206.
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TABULKA €.5: Specifikace mist odbéru vzorkl betonu pro stanoveni obsahu
chloridovych iontd v betonu

i = HLOUBKA

VZOREK MISTO ODBERU ODBERU
ci1 Y TNoZnY Dra 0-30mm
C1/2 Pravy most - UloZzny prah OP1 3060 mm
C2/1 Pravy most - Ulozny prah OP2 0-30 mm
C2/2 30-60 mm
C3/1 | evy most - Ulozny prah OP2 0-30 mm
C3/2 30-60 mm
Carl Levy most - Ulozny prah OP1 0-30 mm
C4/2 30-60 mm

Dle CSN EN 206 (732403) v &lanku 5.2.8. a tabulky &.15 nesmi prekrogit obsah
chloridovych iontl pro Zelezobetonové konstrukce 0,4% z hmotnosti cementu. Takto
jsou specifikovana mirngjsi kritéria. PFisnéjSi kritérium je dle stejné tabulky
stanoveno na 0,2% z hmotnosti cementu.

Ze zjisténych hodnot vyplyva, Ze beton uloznych prahd je kontaminovan
chloridovymi ionty. Na v8ech zkuSebnich mistech byl zji$tén obsah chloridu
prekracujici limitni hodnoty. Zejména na uloznych prazich opéry 2 byl zjistén velmi
vysoky obsah chloridl v betonu. Na zkuSebnich mistech byly az nékolikrat
prekroCeny i mirngjsi limitni hodnoty. Gradace kontaminace dle hloubky neni na
zkuSebnich mistech jednotna, Ize tak predpokladat, Ze ke kontaminaci dochazi jak
potékanim tak prlisakem.

3.1.5. ZKOUSKY PEVNOSTI V TAHU POVRCHOVYCH VRSTEV

Na zakladé pozadavku objednatele a planu zkuSebnich praci byly provedeny
rovnéz odtrhové zkousky ke stanoveni pevnosti v tahu povrchovych vrstev betonu
uloznych prahu..

Pocet zkuSebnich mist byl stanoven na zakladé kalkulace cenové nabidky a na
zakladé stavu konstrukce. Celkem bylo provedeno 10 zkuSebnich mist oznacenych
jako O1 az O10 umisténych na nosné konstrukci. Zakresleni zkuSebnich mist je
uvedeno ve schématu v pfiloze €.4. ZkuSebni mista byla rozmisténa nasledovné:

01, 02, 03... ulozny prah OP2 - prava ¢ast mostu

04,05 ... Ulozny prah OP1 - prava ¢ast mostu
06, 07, 08... ulozny prah OP2 - leva ¢ast mostu
09, 010 ... ulozny prah OP1 - leva ¢ast mostu

Byly zvoleny kruhové tere s prumérem 50 mm. Pfiprava zku$ebnich mist
spoCivala v zacisténi mist odstranénim prachovych Castic. Samotné prace byly
provedeny ve dvou etapach. Nejprve byla provedena pfiprava a nalepeni terca.
Nasledné pak bylo provedeno odtrzeni a vyhodnoceni zkousek.
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Vysledky zkouSek a vyhodnoceni jsou uvedeny v pfiloze €.10. Pfiloha obsahuje
vesSkeré zméfené a vyhodnocené veli€iny. Hodnoceni lomovych ploch je provedeno
podle nasledujici tabulky ¢€.6 podle bodu 5.4.5. Metodiky provadéni odtrhovych
zkous$ek.

TABULKA ¢€.6: Zatfidéni lomovych ploch

Oznaceni popis druhu a polohy lomové plochy v protokolu

A kohezni porucha podkladu (betonu)

A/B poruseni adheze mezi podkladni vrstvou a prvni mezivrstvou
(beton/sanace)

B kohezni porucha v sanaci

B/C poruSeni adheze mezi prvni mezivrstvou a lepidlem
(sanace/lepidlo)

C kohezni porucha v lepidle

Veskeré skuteCnosti zjiSténé odtrhovymi zkouskami jsou uvedeny v pfiloze ¢.10.
Z vysledkl vyplyva, ze beton uloznych praht pravé ¢asti mostu vyhovuje pro pouziti
béznych sanacnich prostfedkd s jednim vysledkem niz§im nez 1,5 MPa, ale vy$Sim
nez 1,2 MPa. Pro ulozné prahy levé Casti mostu byly zjiStény vysledky nizSi nez
1,5 MPa na dvou zku$ebnich mistech provedenych na UP OP1.

Je nutné konstatovat, Zze k poruSeni obecné dochazelo v povrchové upravé
uloznych prahu tenkou vrstvou cementové omitky. V pfipadé rekonstrukce tedy
doporuc€ujeme pfed sanaci uloznych prahl provést otryskani stavajici povrchové
upravy a lokalné porudenych povrchovych vrstev betonu.

3.1.6. NASAKAVOST BETONU ULOZNYCH PRAHU

Pro beton konstrukci spodni stavby byly provedeny zkouSky nasakavosti na
vyvrtech odebranych pro destruktivni zkousky pevnosti betonu. Vzorky byly
oznateny V1 az V6 dle oznaCeni odebranych vzorkG pro destruktivni zkousky
pevnosti v tlaku.

Nasakavost je jednim z parametrt ukazujicim na odolnost betonu proti pusobeni
mrazu a CHRL. Obecné je uvazovano, Ze betony s nasakavosti vysSi nez 6,5%
hmotnosti Spatné odolavaji pusobeni zmrazovacich cyklu. Vysledky zkou$ek jsou
uvedeny v tabulce €.7.
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TABULKA ¢€.7: Vysledky zkouSek nasakavosti betonu

Zkusebni misto Konstrukéni prvek Nasakavost
% hm
V1+V2 uloZzny prah OP2 - prava ¢ast mostu 6,5
V3 ulozny prah OP1 - prava ¢ast mostu 6,5
\Z! ulozny prah OP2 - leva ¢ast mostu 6,7
V5+V6 ulozny prah OP1 - leva ¢ast mostu 54
pramér spodni stavba 6,3 %

Vysledky zkouSek nasakavosti na vzorcich odebranych z betonu uloZznych prah
se pohybuji na hranici 6,5%. Primérna hodnota pro vzorky odebrané z levé Casti
mostu je 6,1% a pro pravou ¢ast 6,5%.

3.1.7. ODOLNOST POVRCHU BETONU PROTI VODE A CHRL

Zkouska odolnosti povrchu betonu proti pusobeni vody a CHRL byla
provedena na 4 jadrovych vyvrtech priméru 150 mm odebranych z uloznych prah(
opér. Vzorek VM1 (1912/1) byl odebran z ulozného prahu opéry 2 v pravée casti
mostu, vzorek VM2 (1912/2) byl odebran z ulozného prahu opéry 1 v pravé Casti
mostu, vzorek VM3 (1913/3) byl odebran z ulozného prahu opéry 2 v levé Casti
mostu a vzorek VM4 (1913/4) byl odebran z ulozného prahu opéry 1 v levé Casti
mostu. Mista odbéru vzorkl jsou znazornéna ve schématu v pfiloze ¢.4.

Vlastni laboratorni zkousSka byla provedena v akreditované zkusebni laboratofi
QCONTROL s.r.0. metodou automatického cyklovani (metoda ,C*) dle CSN 731326
a TKP 18. V pribéhu zkousky se po 25, 50 a 75 cyklech provadi zjisténim ubytkud
hmotnosti a vizualni posouzeni poruseni povrchu vzorkl. Vysledky zkousSky
odolnosti jsou vyhodnoceny dle TKP 18 a CSN P 73 2404 pro tfidu prostfedi XF3.

Ziskané vysledky byly porovnany s kritériem odolnosti povrchu betonu proti
pusobeni vody, mrazu a roztoku CHRL pro danou konstrukci a pouZzitou metodu ,,C*
— odpad max. 1250 g/m? po 75 cyklech pro beton zafazeny do stupné vlivu
prostredi XF3.

Zjisténé hodnoty jsou voditkem pro hodnoceni, zda je mozno zkouSeny beton
sanovat klasickymi sanacnimi metodami (pfi dobré odolnosti betonu s odpadem do
1250 g/m?), nebo zda bude nezbytné navrhnout jiné adekvatni fedeni (pfi zjisténi
vysokych odpadu). Vysledky zkousSek a dokumentace vzorkl jsou uvedeny v pfiloze
€.6 a v nasledujicich tabulkach ¢.8 a €.9 a v grafu ¢.1.
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TABULKA ¢€.8: Vysledky zkousky odolnosti proti vlivim vody a CHRL

x . Ubytky hmzotnosti
Z\k,l;;?é); ! popis zkousené Casti konstrukce [9/m7]
25 50 75
VM1 e j .
1912/1 ulozny prah opéry 2 - prava ¢ast 500,8 1446,8 ;
1;/2/52 ulozny prah opéry 1 - prava ¢ast 575,6 1800,2 ]
VM3 L B T
1913/3 ulozny prah opéry 2 - leva Cast 511,1 2265,9 -
VM4 L B T
1913/4 ulozny prah opéry 1 - leva Cast 1750,1 3957,5 -

GRAF ¢.1: Grafické znazornéni vysledku zkousek odolnosti betonu proti CHRL
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3000 +— VM3
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TABULKA ¢€.9: Dokumentace vzork( po odbéru

pocet vzorek VM1 vzorek VM2 vzorek VM3 vzorek VM4
cyklu 1912/1 1912/2 1913/3 1913/4

25

50

75 - - - -

Z tabulky ¢.8 a €.9 a z grafu €.1 je patrné, Ze vysledky zkouSek na odebranych
vzorcich betonu nevyhovuji pozadavkim TKP na odolnost betonu proti pasobeni
vody a CHRL. JiZ po 50-ti cyklech doS$lo k pfekro€eni limitnich hodnot odpadud a pro
vzorek VM4 také k prakticky k celkovému rozpadu vzorkl tak, ze zkouska byla po
50-ti cyklech ukonfena. Je tak nutné konstatovat, Zze beton uloZznych praht
nevyhovuje pozadavkim na odolnost proti pusobeni vody a CHRL.



-16 -

3.2. ZKOUSKY ZDIVA OPER

Zkousky zdiva byly provedeny pro konstrukci zdiva opér za ucelem ziskani
pevnostnich charakteristik zdiva. ZkouSky se skladaji z destruktivnich zkouSek
zdicich prvku na odebranych vzorcich a z nedestruktivniho zkouSeni sparové malty
zdiva. Opéry jsou vyzdény z kamene. V levé Casti mostu jsou v lici opér nahrubo
opracované kamenné kvadry s levym bokem zpevnénym najemno opracovanymi
kvadry. Jedna se v lici 0 ,zdivo charakteru hrubého fadkového zdiva.

V pravé casti mostu jsou opéry v lici vyzdény z najemno opracovanych
kamennych kvadra. Jedna se v lici o ,zdivo charakteru Cistého fadkového zdiva.

3.2.1. NEDESTRUKTIVNi ZKOUSKY MALTY

Nedestruktivni zkousSky malty byly provedeny pro zdivo v lici opér mostu.
Zkousky malty byly provedeny zvlast pro pravou a levou ¢ast mostu tak, aby bylo
mozné stanovit pfisludné pevnostni charakteristicky dle CSN 1SO 13822 (2014) a
CSN 730038 (2014).

Na zkuSebnich mistech byla jako pfiprava zkusebniho mista pro zkousky zdiva
odstranéna sparova malta tak, aby byla obnazena malta loznych spar. Zkousky
malty byly provedeny nedestruktivni metodou pfiklepového vrtani dle TZUS Praha
pristrojem PZZ 01. K vyhodnoceni bylo vyuZito obecnych kalibracnich vztahl pro
maltu s naslednym statistickym zpracovanim vysledktu a zatfidénim materialld v
souladu s CSN EN 1996-1-1 (2013).

Vysledky zkouSek vcetné statistického zpracovani vysledk( jsou patrné
z prilohy €.8. Zatfidéni materiall je uvedeno v tabulce €.11 dle vysledku zkouSek.

Na zakladé provedenych nedestruktivnich zkouSek Ize konstatovat, Ze pevnost v
tlaku malty konstrukce opér v pravé Casti mostu je 5,27 MPa a dle dfive platnych
norem ji tedy Ize zatfidit jako MC50.

Na zakladé provedenych nedestruktivnich zkouSek Ize konstatovat, ze pevnost v
tlaku malty konstrukce opér v levé Casti mostu je 6,59 MPa a dle dfive platnych
norem ji tedy Ize zatfidit také jako MC50.

3.2.2. DESTRUKTIVNi ZKOUSKY PEVNOSTI KAMENE

Po provedeni nedestruktivnich zkouSek malty byly odebrany vzorky kamene
jadrovymi vyvrty. Celkem bylo odebrano 10 vzork( kamene z konstrukce opér.
Vzorky oznacené jako 1P az 5P byly odebrany z opér pravé ¢asti mostu a vzorky
oznaCené jako 1L az 5L z opér levé &asti mostu. Odbér vzorka byl proveden
metodou diamantového jadrového vrtani pfistrojem CEDIMA s vyplachem. Byly
ziskany vzorky kamene priméru 74 mm, které byly po upravé a zakoncovani
podrobeny destruktivni zkousce pevnosti v tlaku dle CSN EN 12390-3. Protokol o
zkouSkach pevnosti vzorkl odebranych jadrovymi vyvrty je uveden v pfiloze €.7. V
tabulce €.10 jsou uvedeny vysledky destruktivnich zkousek.



-17 -

FOTO ¢.3.2: Dokumentace vzorku pro destruktivni zkousky kamene opér

15:35 22/CEC/2021

i 0 & 15:37 22/CEC/202

TABULKA €.7: Vysledky destruktivnich zkousek kamen( opér

Zkusebni Rozméry v mm Tla¢na Zpiisob Maximalni Pevnost
vzorek plocha poruseni zatiZeni p¥i N/mm2
(mm?) poruseni

primér | vyska N N/mm?2
0014 - 1P 74 74 4300 | vyhovujici 292000 67,9
0014 - 2P 74 74 4300 | vyhovujici 295000 68,6
0014 - 3P 74 74 4300 | vyhovujici 295000 68,6
0014 — 4P 74 74 | 4300 | vyhovuijici 242000 56,3
0014 - 5P 74 74 4300 | vyhovujici 256000 59,5
0014 - 1L 74 74 4300 | vyhovujici 172000 40,0
0014 — 2L 74 74 | 4300 | vyhovujici 163000 37,9
0014 - 3L 74 74 4300 | vyhovujici 160000 37,2
0014 - 4L 74 74 4300 | vyhovujici 185000 43,0
0014 -5L 74 74 4300 | vyhovujici 175000 40,7

PRAVA CAST MOSTU PRUMER: 64,2MPa

LEVA CAST MOSTU PRUMER: 39,8MPa
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3.2.3. VYHODNOCENIi ZKOUSEK ZDIVA

TABULKA €.8: Charakteristiky zdiva zkuSebnich mist

Zkusebni Konstrukce Malta Kusové VIhkost Vazba
misto (MPa) stavivo % hm.
(MPa)
opéry hrubé fadkové
prave | zdivozkamene | g, 64.2 do 20% Spatna
casti do cementové
mostu malty v lici opér
. Cisté radkové
o!)evr’y . zdivo z kamene
levé casti R 6,69 39,8 do 20% primeérna
do cementové
mostu L
malty v lici opér

Charakteristicka pevnost zdiva v tlaku f; byla stanovena ze vztahu:
fe =K. fp® . fiP

Navrhova pevnost zdiva v tlaku fy byla stanovena ze vztahu

K... konstanta dle druhu zdiva, skupiny zdicich prvku zavisla na geometrickych
charakteristikach téchto prvki dle CSN EN 1996-1-1 tabulek 3.1 a 3.3.

fo... normalizovana priimérna pevnost v tlaku zdicich prvkt v MPa (N/mm?)

d... souéinitel vyjadtujici vliv rozméra zkouseného prvku dle CSN EN 772-1
0 =0,75 celacihla
6 =0,85  vyvrt priméru 45 mm
6 =0,93  vyvrt priméru 74 mm

fm... primérna pevnost malty v tlaku v MPa (N/mm?)
uvazuje se max 2f, nebo 20 MPa

a ... exponent zavisly na tloustce loznych spar a druhu malty
a = 0,7 — nevyztuZzené zdivo s oby€ejnou nebo lehkou maltou.
a = 0,85 — nevyztuzené zdivo s maltou pro tenké spary.

B ... exponent zavisly na druhu malty
B = 0,3 pro oby€ejnou maltu
B =0 - pro lehkou maltu a pro tenké spary

Ym1 ... zakladni hodnota dil€¢iho soucinitele

Ymz2 ... Soucinitel vlivu pravidelnosti vazby zdiva a vypInéni spar maltou
Yms ... SoucCinitel zvySené vihkosti

Yma ... soucinitel vlivu svislych a Sikmych trhlin ve zdivu
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TABULKA &.11: Navrhovéa pevnost die CSN EN 1996-1-1 a CSN 73 0038 (2014)

Zkus. | & f, [MPa] fm K a | B fk[MPag3 Ymi| Ym2 | Ym3 | Yma | fq
misto (szfb,prﬂm-a) [MPa] (K-fba-fm ) [MPa]

OPeY | 593 59,7 5271036 07(03| 104 |30| 11 | 125 |11 |229

OPery | 593 37,0 6,69 | 036 | 07 |03 8,0 30| 12 | 125 | 11| 1,61

Z hlediska navrhové pevnosti zdiva fy dle CSN 730038 (2014) a CSN I1SO 13822
(2014) pro zdivo opér v lici v pravé Casti mostu uvazovat hodnotu navrhové pevnosti
zdiva fg = 2,29 MPa. Pro zdivo opér v lici v levé Casti mostu Ize uvazovat hodnotu
navrhové pevnosti zdiva fy = 1,61 MPa

Tloustka zdiva opér pravé Casti mostu byla v ramci prlzkumu stanovena
jadrovym vrtem cca 1200 mm.

Tloustka zdiva opér levé ¢asti mostu byla v ramci priizkumu stanovena jadrovym
vrtem cca 1450 mm.

Pro obé opéry bylo zjisténo, Zze za licovym zdivem jsou provedeny z betonu
prokladaného neopracovanymi kameny rizné velikosti.

3.2.4 JADROVY VRT KE ZJISTENiI TLOUSTKY OPER

PFi prizkumu byly provedeny dva jadrové vrty ke zjisténi tloustky opér mostu v
pravé a levé Casti.. Jadrové vrty byly provedeny pfistrojem CEDIMA diamantovym
vrtanim s vyplachem. Vrty byly oznaeny VO1 a VO2 a jejich umisténi je patrné
z pfilohy ¢.4. Dokumentace vrta je uvedena na fotografiich €.3.3. a €.3.4

Vrtem do opéry 2 v pravé Casti mostu byla zjiSténa celkova tlousStka opéry
1200 mm. Za licovym zdivem z kamennych kvadrl jsou opéry provedeny z betonu
prokladaného neopracovanymi kameny rtizné velikosti.

Vrtem do opéry 2 v levé Casti mostu byla zjisténa celkova tloustka opéry
1450 mm. Za licovym zdivem z opracovanych kamennych kvadrd jsou opéry
provedeny z betonu prokladaného neopracovanymi kameny riizné velikosti.

FOTO ¢€.3.3: Dokumentace vrtu VO1 - opéra 2 v pravé Casti
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FOTO ¢.3.4: Dokumentace vrtu VO2 — opéra 2 v levé Casti

3.3. DALSI ZJISTENE SKUTECNOSTI

Zejména v pravé cCasti mostu jsou patrné vyrazné inkrustace jako projevy
potékani uloznych prahl prusaky sparami mezi nosniky nosné konstrukce. V levé
¢asti jsou patrné projevy prasaku zejména pod levymi konzolami nosné konstrukce.
V levé &asti lokalné dochazi k vyplavovani sparové malty licového zdiva. Ulozné
prahy levé ¢asti mostu jsou lokalné rozruSeny siti trhlin v sanaci. Na styku ¢asti
dochazi lokalné k rozruseni sanace a degradaci betonu ulozného prahu opéry 1.

4.ZAVER

Veskere zjisSténé skuteCnosti jsou uvedeny v predchozich bodech a pfilohach
této zpravy €.1 az €.10 - fotodokumentace.

4.1. ULOZNE PRAHY

Bylo zjisténo, Ze beton uloznych prahl pravé ¢asti mostu je mozné na zakladé
destruktivnich zkouSek provedenych na jadrovych vyvrtech zatfidit jako beton tfidy
C20/25 (B25, B250).

Beton uloZznych prahd levé Casti mostu je mozné na zakladé destruktivnich
zkouSek provedenych na jadrovych vyvrtech zatfidit jako beton tfidy C12/55 (B15,
B170).

Ulozné prahy v levé &asti mostu prakticky nejsou vyztuzeny, byl zjistén pouze
jeden vodorovny prut pfi spodni hrané ulozného prahu. Tento prut zasahuje do
zkarbonatované vrstvy betonu a lokalné je patrné, Ze dochazi k jeho korozi a
odtrzeni kryci vrstvy. Hloubka karbonatace betonu leve Casti je znacné proménna a
byla zjisténa 10 - 40 mm

V pravé €asti mostu jsou ulozné prahy vyztuzeny v minimalni mife. Svisla vyztuz
(tFminky) byla v mistech méfeni uloZzena a 470 - 570 mm s krytim 35 - 55 mm.
Hloubka karbonatace byla zjiSténa 10 - 25 mm. Lze tedy konstatovat, ze vyztuz
uloZzného prahu pravé ¢asti mostu nezasahuje do zkarbonatované vrstvy betonu.

Z hlediska pevnosti v tahu povrchovych vrstev vyhovuje beton uloZznych prah(
pravé Casti mostu pro pouziti béznych sanacnich prostfedkd s jednim vysledkem
niz§im nez 1,5 MPa, ale vy3Sim nez 1,2 MPa.
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Pro ulozné prahy levé Casti mostu byly zjistény vysledky nizsSi nez 1,5 MPa na
dvou zkusebnich mistech provedenych na uloZzném prahu opéry 1 k poruseni obecné
dochazelo v povrchové upravé uloznych prahd tenkou vrstvou cementové omitky. V
pfipadé rekonstrukce tedy doporuCujeme pfed sanaci Uloznych prah( provést
otryskani stavajici povrchové upravy a lokalné porusenych povrchovych vrstev
betonu.

Bylo zjisténo, Ze beton uloZnych prahl je kontaminovan chloridovymi ionty.
Zejména obsahy chloridd v betonu uloznych prahl opéry 2 vyrazné prekracuji i
mirn&jsi limity maximalni hodnoty obsahu chloridd dle CSN EN 206 (732403) v
¢lanku 5.2.8. a tabulce €.15.

Z hlediska odolnosti povrchu betonu proti vodé a CHRL bylo zjiSténo, Ze odpady
jiz po 50 cyklech zkouSky prevySuji u vSech vzork( kritérium odolnosti povrchu
betonu proti plisobeni vody, mrazu a roztoku CHRL pro danou konstrukci a pouzitou
metodu ,C“ — odpad max. 1250 g/m? po 75 cyklech pro beton zafazeny do stupné
vlivu prostifedi XF3. Beton uloznych prah( je tedy z hlediska odolnosti povrchu proti
vodé a CHRL z tohoto pohledu nevyhovujici.

Pro beton uloznych prahl v pravé €asti mostu byla zjiSténa pramérna hodnota
nasakavosti 6,5%. Pro beton uloznych prahu v levé ¢asti mostu pak 6,1%.

4.2. ZDIVO OPER A STAV OPER

Opéry jsou v lici provedeny jako zdéné z kamennych kvadrd na cementovou
maltu. Za licovym zdivem jsou opéry obou ¢asti provedeny z betonu prokladaného
neopracovanymi kameny razné velikosti.

Navrhova pevnost zdiva v lici opér pravé Casti mostu byla zjisténa fy = 2,29 MPa.
Tloustka opér pravé €asti mostu byla jadrovym vrtem zjisténa cca 1200 mm. V praveé
¢asti mostu jsou ulozné prahy a zdivo opér silné potékané prlsaky sparami mezi
nosniky nosné konstrukce. Na povrchu uloznych prahl a opér se v misté prusaku
tvofi inkrustace.

Navrhova pevnost zdiva v lici opér levé Casti mostu byla zjisténa fq = 1,61 MPa.
TlousStka opér levé C€asti mostu byla jadrovym vrtem zjisténa cca 1450 mm. Zejména
v levé Casti dochazi k vyplavovani sparové malty. Na povrchu uloznych prahu v levé
Casti mostu jsou patrné sité trhlin. Na opéfe 1 na styku s pravou Casti mostu je
rozruSena povrchova uprava ulozného prahu s povrchovou degradaci betonu.
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4.3. CELKOVE VYHODNOCENI

Na zakladé vySe uvedenych vysledki zkou$ek provedenych v ramci
diagnostického prizkumu opér mostu je mozno provést nasledujici shrnuti vysledku
prizkumu. Beton uloznych prahG opér obou ¢asti mostu je z hlediska odolnosti
povrchu proti pusobeni vody a CHRL nevyhovujici. Beton uloznych prahl opér je
kontaminovan chloridovymi ionty. Zejména obsahy chloridd v betonu uloZznych prahu
opéry 2 vyrazné prekracuji i mirngjsi limity dle platné normy. Bylo zjisténo, Ze ulozné
prahy nejsou prakticky vabec, nebo jsou minimalné vyztuzeny. Z toho vyplyva, ze
v pfipadé mozného vyuziti stavajicich opér je tfeba pocitat minimalné s odstranénim
Zelezobetonovych uloznych praht a provedenim praht novych.

Z hlediska materiald opér bylo zjisténo, Ze leva a prava Cast jsou rozdilné kvality
z hlediska pevnosti zdiva v lici opér. Za zdivem obou casti byl zjiStén beton
prokladany kameny rizné velikosti a rizné pevnosti.

Pfi pfipadném ponechani stavajicich opér je evidentni, Ze Zivotnost opér
(pFedevSim levé cCasti) mostu bude nizSi nez Zzivotnost nové nosné konstrukce.
Z tohoto duvodu doporu€ujeme neuvazovat s ponechanim stavajicich opér a provést
opéry nove odpovidajici kvality a Zivotnosti ve sjednoceném provedeni v celé Sifce
mostu spolecné s novou nosnou konstrukci. Pfi projektové pfipravé bude tfeba pro
pravou cast mostu vyfeSit navaznost na objekt u mostu.

Liberci dne 24.9.2021

Diagnostika stavebnich konstrukci
s.r.o.
ing.K.Capek
ing.A.Hlavacek
ing.A.Hlavacek ml.
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MOSTNI LIST

Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢. mostu: 347-008

Nazev mostu: Most pres feku Sazavku ve Svétlé n. Sazavou

Mistni nazev: LE

Pfedmét pfemosténi: Vodoteé (staly pratok)

Prevadéna komunikace: 2. ffida / 347

MNazev pfevadéné komunikace:

Staniceni liniové: 11.363 km Stanieni na Useku: 0.212 km
Rok postaveni: 1926

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Vysotina

Okres: Havlickav Brod

Obec (MC): Svétla nad Sazavou

Katastralni izemi: Svétla nad Sazavou

Spravce mostu: Kraj Vysoina, Krajska sprava a udrzba silnic Vysoéiny, KSUSV Havligkiv Brod,

cestmistrovstvi Lede¢ nad Sazavou

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zplsob a rok stanoveni
Zpusob stanoveni:

Vo =-

Ve=- Ve=- Vgi(Va) = - Rok:

Zatizitelnost soucasna, zplsob a rok stanoveni
Zpusob stanoveni: N (Zpusob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

V=320t V=40t V=70t Vaj(Va) = 15.0t Rok: 2019
Zakladni udaje
Celkovy pocet poli: 1 Deélka pfemosténi: 8.00 m Délka NK: 9.50 m
Sikmost: Kolmy 100.00 g Volna &ifka: 14.00 m Celkova girka mostu: 14.70 m
Plocha mostu: 139.65 m?
Soufadnice mostu S-JTSK X: -678269 Y: -1098172 WGS: 49.671010°N 15.411315°E

Popis spodni stavby:

Popis nosné konstrukce:

Opéry: radkové kamenné zdivo.

Kombinovany most. Leva strana pod chodnikem ZB deska &. 1.5m, tl. 0.2m-krakorec. Stary most: ZB tramy
Bks 0.35/0.70m, vzd. 1.0m, s nabé&hy na desku tl. 0.17m, v dl. 7.2m. V' r. 1963 provedeno rozsifeni v dl.
5.6m, z 5ks PREFA nosniku z pfedpjatého betonu+1 koncovy nosnik, v. 0.42m, uloZeni na bet. prahu .
5.6m.

Poznamka k nosné konstrukei:
Ostatni Gdaje
Vyska mostu nad terénem: 3.05 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Qqqq: - Normalni hladina vody: 0.50 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.

Mostni podpéry a kfidla

Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra  Druh: Masivni opéra Material: Kamen
Délka: 14.30 a¥ 14.30 m  Sifka: 0.00 a2 0.00 m Vyska: 1.80 az 1.80 m

Nosna konstrukce

- Poéet poli: 1
Sikma svétlost: 8.00 m Kolma svétlost: 8.00 m  Konstrukéni wyska: 0.86 m
Rozpéti: 8.75 m Sitka NK min.: - m Sitka NK max.: - m
Prevazujici material: Zelezobeton Dalsi material: Predpjaty beton PREFA
Druh statického pdsobeni: Tram deskovy prosty Prefabrikat: Nezadany
Vozovka
- Povrch komunikace: Kamenna dlazba Skladba vozovky:
Sifka mezi obrubami: 8.15 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Kamenna dlazba Sitka chodniku: 3.20 m  Plocha chodniku: 156.80 m?
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Kamenna dlazba Sifka chodniku: 2.70 m  Plocha chodniku: 132.30 m?

Svodidla/zabradelni svodidla

Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Zabradli: betonovy ram, madla 2ks RT tyge, v. 1.0m.

PRILOHA ¢.2
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MOSTNI LIST

Cizi zarizeni na mosté

| Typ zafizeni: Spravce:

Spravni Gudaje
Archivace projektu: Nezadana

Klasifikacni stupen stavu mostu

Nosna konstrukce: V - Spatny Spodni stavba: IV - Uspokojivy Pouzitelnost: lll - Pouzitelné s vyhradou
Datum provedeni posledni HPM(1HPM MPM): 13.9.2019
Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 K& Datum posledniho stanoveni: -
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 25.9.2020 12:52 Vytisknul z BMS: Jihlava ksus

PRILOHA é.2



e

MOSTNI LIST

-26 -

AV,

oA

L~

ﬂ_awjbl

x

-
v .\.. \.

. M *
S YIL3AG - MHVIYS 333 00/ “JAS 150K

.\ .\. A

Ry

r

\ ~ s..n..\ < .\\\.,

\\\\\\\

ERN RS

PR S WL

T R R

o e e e

= r//,,

..I.L.“HN1|._;|||||WI| - H_I —1 !:_4 T

T i

w,
u
r!/.

F mﬁ.\

; " ”.Hl#“l“ﬂmh““hwhm‘m’u_huhhmi —

.; PEZRL _3;‘\4 .

PRILOHA ¢.2

Schematicky naért mostu, pfevzaty z ML, 1.¢ast



-7 -

MOSTNI LIST

] ¢
U HOSY &y ¢
e TR
TN T MR
{ T 5 —
\‘ f !
- 4y A ’
NETOR M
.‘-
“ ]
A
Ny ,-"
i
e ) SN
B—, |
P —— SO VSRS ERPURY PR | S am
[p— -—— SRS ——  N——————————— - - r——
I X
wrsie |

| .r.!}i(/fﬂ ‘

i —— AR A B e i o 8 T

WMP00

wllQR8

Schematicky naért mostu, prevzaty z ML, 2.&ast

PRILOHA ¢.2



-28 -

HLAVNI PROHLIDKA 2019
(Tomek Jan, Doc. Ing. CSc)

HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Most 347-008

Most pfes feku Sazavku ve Svétlé n. Sazavou

HLAVNiI PROHLIDKA

Strana 1z 12

PRILOHA ¢.3



-29 -

HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Objekt: Most ev.c. 347-008 (Most pres feku Sazavku ve Svétlé n. Sazavou)
Okres: Havliékiv Brod

Prohlidku provedl: Tomek Jan, Doc.Ing.CSc. ¢islo apravnéni 001/1998
DIVY P Bmo spol. sr.o.

Datum provedeni prohlidky: 13.9.2019

Poznamka:
HP byla provedena na zakladé uzaviené smiouvy o dilo s KSUS kraje Vysoéina. Vlastni prohlidka byla provedena
pod vedenim opravnéné osoby Doc. Ing. Jana Tomka, CSc., Opravnéni MDCR &. 001/1998. Podkladem pro
zpracovani HP byly data uvedené v mostni evidenci BMS. HP je zpracovana v systému BMS. Pfi prohlidce pfitomni:
Ing. Jan Tomek, Opravnéni MDCR é. 135/2011, Mgr. Radim Pokomy. B&Zné prohlidky mostu jsou provadény (viz.
zaznamy pfedloZené mostmistrem). B&zné prohlidky mostu byly pfedany zpracovateli. Projektova dokumentace
mostu nebyla k nahlédnuti. Mostni evidence je vedena podle CSN 736220/2010. Mostni list byl pfedioZen.

Potasi v dobé provadéni prohlidky:
Jasno

Zplsob zpfistupnéni:
Teplota vzduchu: 16.0°C Teplota NK: 15.0°C

A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: 347 Staniéeni km: 11.363km Ev.¢.mostu: 347-008

Nazev objekiu: Most pres reku Sazavku ve Svétlé n. Sazavou
Stani¢eni ve sméru: od Habry do Humpolec

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zaklady mostnich podpér jsou nepfistupné. PFi prohlidce nebyly
kfidel podrobnéji diagnostikovany, pficemz bez provedeni sond nelze
zplsaob zaloZeni zjistit. Zaklady mostu jsou pravdépodobné plodné.

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kiidla Mostni opéry jsou zdéné z kamennych kvadri.
[1.3] 1.2.3 Ulozny prah Ulozné prahy jsou betonové, u stardi &asti omitnuté.
[1.4] 1.2.4 Kridlo Mostni kfidla jsou rovnobézna, zdéna z kamennych kvadri. Funkci

kfidla &. 2 na pravé strané pini nabfezni zed.

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 MNosna konstrukce Most je kolmy. Nosna konstrukce, éast vievo, je monoliticka
tramova, Zelezobetonova, s levostrannou konzolou pro chodnik.
Cast vpravo byla postavena jako roz&ifeni mostu co nejgiréi - aZ ke
stavajici budové na pravém bfehu.

[2.2] 2.2 LoZiska, klouby UloZeni nosné konstrukce je pfimé - nosniky pfimo do opér.

[2.3] 2.3 Mostni zavéry Mostni zavéry nejsou patrné, ziejmé podpovrchové.

3. Mostni svriek

Strana 2z 12
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HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

[3.1] 31 Vozovka Vozovka na mosté je vydlaZzdéna - drobna kostka 100/100/100 mm
se zpevnénou krajnici z kamennych kostek. Pficény sklon vozovky
je oboustranny, podélny sklon je mirné proti sméru staniceni.
Odrazné prouzky vysky 0,12 m jsou souéasti chodniku a jsou
tvofeny obrubniky.

[3.2) 3.2 Chodniky Chodniky jsou oboustranné, na pravé navodni strané je ifky 3,2 m
ana leveé povodni strané je Sitky 2,7 m. Povrch chodniku je tvofen
asfalto-betonem na pravé strané, na levé strané je dlazdén
kamennymi kostkami.

[3.3] 3.3.1 Rimsa Mostni Fimsy jsou na obou stranach mostu Zelezobetonové
monalitické. Mostni fimsy maji na obou stranach mostu vysku 0,4
m a Sirfku 0,6 m.

[3.4] 3.3.2 Obrubnik Na obou stranach mostu jsou osazeny obrubniky Sifky 0,3 ma
vysky 0,12 m.

[3.5] 3.6 Odvodnéni mostu Odvodnéni mostu je provedeno pfiénym a podélnym sklonem

vozovky mimo most.

4. Vybaveni mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zabradelni svodidla Svodidla nejsou na mosté osazena.

[4.2) 4.2 Zabradli Sloupky jsou profilu 200/250, horni madlo profilu 140/250, wnitfni
madla jsou @ 60. VySka zabradli je na obou stranach mostu 1,05 m
od fimsy.

Ve sméru staniéenl jsou na levé strané mostu u opéry &. 1
pfipevnény k zabradli v §ifi nosné konstrukce kari sité az do vyse
navazujiciho plotu pfed mostem.

[4.3] 4.3 Dopravniznaceni, oznaceni Tabulky s evidenénim éislern mostu jsou umistény na obou
maostu stranach. Dopravni znac¢eni omezujici zatizitelnost B13 - 32 1, E5 -
40 t je osazeno na obou stranach mostu.
Proti sméru stani¢eni je jiné dopravni znaceni. Za mostem je

umisténa DZ A31b.
[4.4] 4.6 Uzemipod mostem a Uzemi pod mostem tvofi koryto mistni feky Sazavky. Dno pod
pristupové cesty mostem je pfirozené.

Pfistupnost k nosné konstrukci mostu je dobra (do 2m). Pfistupové
cesty pod most tvofi mirné svahy na povodni strané a nabfezni zdi
na strané navodni.

[4.5] 4.7 Cizi zafizeni na mosté Na mosté je osazena nivelacni znacka vlevo. Na ocelovych
konzolach na povodnich kfidlech vievo je upevnéno plynovodni
potrubi.

[4.6] 4.8 Ostatni vybaveni mostu Vefejné osvétleni je umisténo na pravé strané za opérou &. 2.

Strana 3z 12
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HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

C. STAV A ZAvADY CASTI MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a
kfidel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

[1.3] 1.2.3 Ulozny prah

[1.4] 1.2.4 Kfidlo

[1.5] 1.3.1 Zemni téleso

2. Nosna konstrukce

[21] 21 Nosna konstrukce

[22] 2.3 Mostni zavéry

3. Mostni svrsek

[3.1 3.1 Vozovka

Stav zaklad( bez provedeni sond nelze zjistit. Nebyly pozorovany
zavady zplsobené poruchami zakladu.

Na povrchu mostnich opér jsou ziejmé stopy zatékani s prisaky,
vykvéty a vapenné vyluhy, inkrustace. Kamenné zdivo op&r ma
misty lokalné u paty opér vypadanou sparovou maltu. Na obou
opérach je patrny prisak mostnim zavérem, UloZzné prahy jsou
poskozené.

U starsi ¢asti zatéka na dfiky opér pod uloZenim chodnikové
konzoly.

Na obou stranach je patrny prisak mostnimi zavéry do prostoru
uloZeni v plvodni &asti.

V plvodni éasti je na pravé strané& vodorovna trhlina.

Mostni kfidla jsou bez zavad.

Zemni téleso je zarostlé vzrostlou vegetaci, kefi, stromy.

Pfi pfejezdu vozidel jsou citelné silné vibrace, zejména pfi pfejezdu
TNV i dodavek.

Na spodnim povrchu plvodni nosné konstrukce jsou lokalng
odpadlé kryci vrstvy betonu s obnaZenou vyztuZi, s
prokopirovanymi tfminky.

Nosna konstrukce je potékana u nosnikia KA sparami mezi nimi.
Nosnlky KA nemaji odvodiiovaci otvory. U Zelezobetonové éasti je
u desky na podhledu obnaZena a bez kryti mala cast timinku.
Nejvice je zatékanim dotéena konzola pod chodnikem vievo.
Podpovrchovy zavér u novéjsi casti nefunguji.

Na pravé povodni strané u opéry €. 2 je v konzole pfi¢na trhlina,
dochazi k prisaku a tvofeni krapniku.

Mostni zavéry nejsou funkéni, v mistech podpovrchové dilatace je
vozovka popraskana, nerovna. Na obou stranach je patrny prisak
mastnimi zavéry do prostoru uloZeni.

DlaZba na chodniku vievo je prosedla, vpravo je Ziviény povrch
celistvy.

Strana 4z 12
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HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CS5c.)

[3.2]

(3.3]

[3.4]

3.2

Chodniky

3.3.1 Rimsa

35

lzolaéni systém mostovky

4. Vybaveni mostu

[4.1]

[4.2]

[4.3]

[4.4]

[4.5]

4.2

4.3

4.6

4.7

4.8

Zabradli

Dopravni znaceni, oznaceni
mostu

Uzemi pod mostem a
pfistupové cesty

Cizi zafizeni na mosté

Ostatni vybaveni mostu

Na levé strané je chodnik nerovny, na pravé strané dochazi k
degradaci povrchu.

Rimsy maji olamané hrany a protoZe okapové nosy byly kratke,
jsou doplnény plechovym okapniékami. Na cbou stranach maji
mostni fimsy uchycené mechy, hloubkové degradovany spodni
povrch. Na obou stranach mostu je patrny prisak pod fimsou.

Dochazi k masivnimu zatékani pod fimsy. Dodateéné okapnice
jsou jiz nefunkéni.

|zolace je funkéni jen na starsi ¢asti s tramy, ale i zde zatéka - na
konzole vievo. Prava strana s nosniky KA je potec¢ena a tvofi se
krapnicky v misté vyluh(. Sparou mezi konstrukcemi nezatéka.

\ rozéifené &asti je izolace zcela nefunkéni, tvofi se krapniky ve
sparach.

Konstrukce zabradli na obou stranach mostu nevyhovuje

7 hlediska vysky (vyska zabradli je 1,05 m).

Zabradli je silné poskozené se silnou korozi ocelovych vnitfnich
madel, opadanym betonem sloupku i hlavniho madla. Poskozené
sloupky maji trhliny.

Tabulky s evidenénim ¢islem mostu jsou Citelné a bez zavad.
Udaje na dopravnim znaceni jsou na obou stranach totozné.

Pod mostem je pfirozené dno bez viditelnych pfekazek.
Pfistupnost k nosné konstrukci mostu je dobra (do 2m). Pfistupové
cesty jsou zarostlé vzrostlou vegetaci, kefi, stromy.

Cizi zafizeni neovliviiuje stav mostu.

Ostatni vybaveni neovliviiuje stav mostu.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v minimalnim rezsahu v rameci moZnosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENiI SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku

(1

1.2 Mostni podpéry a kfidla

Zatékani je tfeba co nejvice omezit. Opatfeni viz nosna konstrukce.
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HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

[2] 21 Nosna konstrukce MNosna éast je silné potedena vpravo a vlevo na chodnikové
konzole. Neni zfejmé Zadné jednoduché feseni, jediné vyména
kompletni hydroizolace. To znamena pfipravit projektovou
dokumentaci na kompletni vymeénu svrsku.

[3] 21 Nosna konstrukce U Zelezobetonové Easti zastavit korozi trminkd, tzn. oSetfit je a
povrch betonu sanovat (jen lokalng).

[4] 3.3.1 Rimsa Provést opravu okapnic.

3. odstranéni do 2 let

[6] 2.3 Mostni zavéry Provést opravu mostnich zaveér(.

2.odstranéni nutno do 5 let

[B] 21 Nosna konstrukce Podpovrchové zavéry bude tfeba obnovit v ramci vymény celého
svriku.

[7] 3.5 |zolaéni systém mostovky Vyménit hydroizolaci k prodlouZeni Zivotnosti mostu.

[B] 4.2 Zabradli Zabradli je na mnoha mistech pogkozené. V ramci vymény svriku
bude zabradli osazeno nové podle CSN.

bez uvedeni naléhavosti

[9] 1.3.1 Zemni téleso Odstranit vegetaci kolem mostu.

[10] 21 Nosna konstrukce Provést lokalni sanaci nosné konstrukce.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 29.11.2019
Cislo jednaci:

Poznamka:
Vysledky a zavéry HP byly projednany s inspektorem mostd panem Josefem Culkou.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba Zplisob zjisténi zatiZitelnosti:
Strana 6z 12
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Stavebni stav: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vi = 32.0t

Nosna konstrukce Vr = 40t

Stavebni stav: Ve =70t

\/ - Spatny (koefic. a=0.6) Max.napravovy tlak = 15.0t

Pouzitelnost: Il - PouZitelné s vyhradou

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Hodnoty zatiZitelnosti byly redukovany na Hodnoty zatiZitelnosti byly redukovany na zakladé stavebniho stavu
zakladé stavebniho stavu pfislusnym prisludnym koeficientem alfa. Hodnota napravového tlaku uréena dle
koeficientem alfa. CSN 736222 jako 3/8 Vr.

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky: 2021

V souladu s Eénkem 5.3.1 GSN 73 6221 - Prohlidky mesti pozemnich komunikaci,
piipadné preni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mastu.
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HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

J. OBRAZOVE PRILOHY

Pohled ve sméru staniceni

Celkovy pohled leva strana - POS

Celkovy pohled prava strana - NAS

Strana 8 z 12
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HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Pohled na opéru &. 1

Podhled na nosnou konstrukci

Pohled na opéru &. 2
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HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Kfidlo ¢. 1 - leva strana

Kfidlo ¢. 2 - leva strana

Kfidlo €. 1 - prava strana

Strana 10z 12
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HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

NabfeZni zed - prava strana NAS

Podhled na nosnou konstrukci - rozSifeni

DSCN1317.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je potékana u nosnika KA
sparami mezi nimi. Nosniky KA nemaji
odvodfiovaci otvory. U Zelezobetonove Casti je u
desky na podhledu obnaZena a bez kryti mala cast
tfminkd. Nejvice je zatékanim dotéena konzola
pod chodnikem vievo.

Podpovrchovy zavér u novejsi casti nefunguiji.

Strana 11 z 12
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HPM 347-008 (13.9.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Strana 12z 12

DSCN1318.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Nosné konstrukce je potékana u nosnikd KA
sparami mezi nimi. Nosniky KA nemaji
odvodniovaci otvory. U Zelezobetonové Casti je u
desky na podhledu obnaZena a bez kryti mala cast
timinkd. Nejvice je zatékanim dotéena konzola
pod chodnikem vievo.

Podpovrchovy zavér u novéjsi Easti nefunguji.
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OZNACENI POUZITA V PRILOZE é.5

@ V - mista odbéru vzorkd betonu nosné konstrukce jadrovymi vyvrty

C

- mista odbéru vzorkU pro stanoveni obsahu
chloridd v betonu

7 KB - mista stanoveni hloubky karbonatace betonu

o

- mista stanoveni pevnosti v tahu povrchovych vrstev betonu - odtrhy

=) VO - misto jadrového vrtu do opéry

S

- mista provedeni nedestruktivnhiho méfeni metodou GPR

PRILOHA ¢.4
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DESTRUKTIVNI ZKOUSKY BETONU - PEVNOST V TLAKU
TESTAV-LAB s.r.o.

ZKkuSebni laborator stavebnich hmot a vyrobki

Chodska 545/7, 460 07 Liberec III-Jetab
Tel.: 485151265, Fax: 485150496
E-mail: testav-lab@raz-dva.cz

Spolecnost je zapsand do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Usti nad Labem
vV oddilu C, viozka 13890 dne 11. 05. 1998. 1C: 25036645, DIC: CZ25036645

Zkusebni laboratof ¢. 1180 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousSkach ¢. 0015/2021

Stanoveni objemové hmotnosti betonu
Stanoveni pevnosti betonu v tlaku

Pocet vytiskii:3
Vytisk cislo -
Pocet stran 2
Rozdeélovnik : vytisk ¢. 1 a ¢. 2 - zakaznik
vytisk ¢. 3 - archiv TESTAV-LAB s.r.0.

V Liberci dne: 04. 08. 2021

Udaje o zakaznikovi:

Zékaznik - Diagnostika stavebnich konstrukei, s.r.o.
Ul. Svobody 814/95
460 15 Liberec 15

Objednavka - ze dne 28. 07. 2021

I'Jdai e o0 zpracovatelich protokolu:

TESTAV - LAB s.r.o.
Zkusebni laboratot stavebnich hmot a vyrobkt
Chodska 545/7, 460 07 Liberec III-Jetab

Resitelské pracovisté

Odbér vzorkii - Proveden zdkaznikem
Provedeni zkousek - M. Pechac
Predmét zkousky - 6 ks betonovych vyvrtii o deklarovaném priméru 104 mm oznacené

zédkaznikem V1, V2, V3, V4, V5, V6.


mailto:testav-lab@raz-dva.cz
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ZkuSebni vzorek - 6 ks betonovych vyvrti o pruméru 104 mm odebranych zakaznikem
na akci ,,MOST ev.¢. 347-008, SVETLA NAD SAZAVOU* a dne 28.
07.2021 dodanych zdkaznikem do zkusebni laboratofe.

Lozné plochy vzorki byly pfed zkouSkou zarovnany.
Deklarovana tiida betonu: neudano.

Prevzaté vzorky byly oznaceny nasimi laboratornimi ¢isly takto:
-vzorek €. 0015 — V1, zdkaznikem oznaceny V1,

-vzorek €. 0015 — V2, zdkaznikem oznaceny V2,

-vzorek €. 0015 — V3, zdkaznikem oznaceny V3,

-vzorek €. 0015 — V4, zdkaznikem oznaceny V4,

-vzorek €. 0015 — V5, zdkaznikem oznaceny V5,

-vzorek €. 0015 — V6, zdkaznikem oznaceny V6.

Do zahdjeni zkousky byly ulozeny v pfirozeném prostfedi zkuSebni
laboratofe.

Rozsah zkousek - Zkousky byly provedeny podle zakaznikem odsouhlaseného
zkusebniho postupu dle CSN EN 12390-3 (Stanoveni pevnosti v
tlaku) a CSN EN 12390-7 (Stanoveni objemové hmotnosti). Zkusebni
mefidla a zafizeni jsou metrologicky navazana.

Zkouska zahdjena 02.08.2021. Zkouska ukoncena 02.08.2021.
Staii zkusebnich vzorkli v dob¢ zahajeni zkousky: neudano.

Vysledky méfeni jsou shrnuty do tabulky €. 1:
Tabulka ¢. 1

ZkuSebni Rozméry v mm Tla¢na Zpisob p Maximalni Pevnost

vzorek plocha poruseni zatiZeni p¥i N/mm?2
(mm?) poruseni

primér | vyika (kg/m®) N N/mm2

0015-V1 104 104 8490 | vyhovujici | 2210 280000 33,0

0015-V2 104 104 8490 | vyhovujici | 2200 240000 28,3

0015-V3 104 104 8490 | vyhovujici | 2200 275000 32,4

0015 -V4 104 104 8490 | vyhovujici | 2220 220000 25,9

0015-V5 104 104 8490 | vyhovujici | 2220 180000 21,2

0015 -V6 104 104 8490 | vyhovujici | 2210 115000 13,5
pozndmka k tabulce: p - objemova hmotnost télesa.

Upozornéni:
StiZnost nebo namitku proti vysledkiim zkouSek lze podat do 15 dni od obdrZeni

protokolu k rukam vedouciho laboratoie Ing. M. Zahradnika.
Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného vzorku.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore nesmi byt tento protokol reprodukovan
jinak nez cely.

Ondfiej Polivka
zastupce vedouciho zkuSebni laboratore

- -- KONEC PROTOKOLU - - -

PRILOHA é.5
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ODOLNOST BETONU PROTI PUSOBENIi VODY A CHRL

s@\;‘jy’mﬁ; QCQNTROL S.r.0., qdétépn\? zf::wod

) Lesni 693, 664 01 Bilovice nad Svitavou

ilmai Zkusebna stavebnich hmot

L S v ws

1?‘;\:‘:“:\ 4 Pracoviste Decin i

L 1737 Uhelna 1896/2, 405 02 Deécin CONTROL
PROTOKOL €. 1912/Be/2/2021
0 zkousce ztvrdlého betonu

Identifikacni udaje:

Objednatel zkousky: Diagnostika stavebnich kenstrukei s. r. o,

Svobody 814/95, 460 15 Liberec 15

Stavba": most ev.¢.347-008, Svétla nad Sazavou
Objekt”: -
Konstrukce': llozné prahy

Misto vyroby téles: stavba
Vyrobna':
Oznaceni téles:
Utel zkousky:

Vzorkovani bylo provedeno zakaznikem.

Charakteristiky zkouSeného betonu:

1912/1, 191242
kontrolni

Oznaceni téles objednatelem:

Datum zhotoveni téles:

Télesa dodéna do zkusebny dne:
Télesa zhotovil:
Druh a pocet zkugebnich téles:
Datum zhotoveni konstrukce:

VM1 (1912/1); VM2
(1912/2)

neuvedeno
23.07.2021
objednatel
2 vyvrty @ 150mm
neuvedeno

Tfida betonu™: neuvedeno
Oznaceni receptury: -
Cislo dodaciho listu™: -

O#etfen( vzorkd po dodani: dle CSN EN 12390-2

Zpisob hutnéni vzorkd:
Konzistence ¢erstvého betonu:
Obsah vzduchu v ¢.betonu:

Objemova hm. ¢erstvého betonu:

mm s.k.
- %
- kg/m’

nazvem a adresou pracovisté,

(daje oznatené * sdélil objednatel, ZSH nenese za tyto (daje odpovédnost. VWsledky zkoudek se tykaji pouze pfedmétu zkougky. Pifpadné odchylky od
normovych zkusebnich metod jsou uvedeny v pozndmce. Pokud nejistoty méfeni nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vy2adéni. V pfipadé
dodani vzorku zdkaznikem se vysledky zkoudek vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat. Prohlasujeme, Ze odbér a zkousky byly provedeny v souladu s niZe
uvedenymi normami & IZP. Bez pisemného souhlasu zkuebni laboratofe se nesmi zpréva reprodukovat jinak ne# celd. Misto wykonu zkousky je shodné s

Charakteristiky zkousky:

€SN 73 1326/Z1 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plisobeni vody a chemickych

rozmrazovacich latek (metoda C)

Datum zahdjeni zkougky: 23.07.2021 Zkousku proved!: Frantifek Struk
Datum ukonéeni zkousky:  08.08.2021 Pocet cykld: 50 cykld
Vysledek zkousky: Stafi téles [den]: -
vzorek cislo 1912/1 1912/2 - pramér
vyska [mm] 162,4 168,1 - -
rozméry vzorkd prameér 1 [mm] 1434 144.3 - -
prameér 2 [mm] 143,6 1441 - -
plocha zkusebnich vzorkd [m*] 0, 0162 0,0163 - -
hmotnost s prirozenou vihkosti [kg] 6, 15 5,93 - -
25 500,8 575,6 - 537,5
50 1446,8 1800,2 - 1623,0
odpad po cyklech [g/m’] : : :

Priimérny odpad po provedeni 50 cyklii byl stanoven na 1623,0 g/m®.

<TAVER A
7

V Détiné dne: 08.08.2021
Zkontroloval a schvalil:

Rozdélovnik 2x Diagnostika stavebnich konstrukcl's. r. o.
1x ZSH QCONTROL s.r.0., odétépny zdvod
SD B9/Be-04/08-2020

Jana Vesel, DIS.
vedouc/ pracovisté

PRILOHA'E.6
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ODOLNOST BETONU PROTI PUSOBENIi VODY A CHRL

\\\:g/z, QCONTROL s.r.o., odstépny zavod

S Lesni 693, 664 01 Bilovice nad Svitavou

3 X Zkusebna stavebnich hmot

DN ow wwr

f:";r;—f‘?\ o Pracoviste Decin .

L 1737 Uhelna 1896/2, 405 02 Dé&cin CONTROL
PROTOKOL €. 1913/Be/2/2021
o zkousce ztvrdlého betonu

Identifikacni udaje:

Objednatel zkoudky: Diagnostika stavebnich konstrukci s. r. o.
Svobody 814/95, 460 15 Liberec 15

Stavba’: most ev.£.347-008, Svétld nad Sazavou
Objekt”: -
Konstrukce': llozné prahy

Misto vyroby téles: stavba

Vyrobna™: -
Oznaceni téles: 1913/1, 19132
Utel zkousky: kontrolni

Vzorkovani bylo provedeno zakaznikem.,

Oznaceni téles objednatelem:

Datum zhotoveni téles:

Télesa dodana do zkusebny dne:
Télesa zhotovil:

Druh a pocet zkusebnich téles:
Datum zhotoveni konstrukce:

Charakteristiky zkouseného betonu:

Ttida betonu™:
Oznaceni receptury: -
Cislo dodaciho listu™ -

neuvedeno

Zplsob hutnéni vzorkd:
Konzistence ¢erstvého betonu:
Obsah vzduchu v ¢.betonu:

VM3 (1913/1); VM4
(1913/2)

neuvedeno
23.07.2021
objednatel
2 vyvrty @ 150mm
neuvedeno

mm s.k.
-%

Oetfeni vzorkd po dodéni: dle CSN EN 12390-2

Objemova hm. éerstvého betonu: - kg/m’

nézvem a adresou pracovisté,

Udaje oznadené * sdélil objednatel, ZSH nenese za tyto Gdaje odpovédnost. Vysledky zkoudek se tykaji pouze pfedmétu zkoudky. Pfipadné odchylky od
normovych zkudebnich metod jsou uvedeny v pozndmce. Pokud nejistoty méfeni nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyZadani. V pfipadé
dodénl vzorku zdkaznikem se vysledky zkoudek vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat. Prohlalujeme, Ze odbér a zkousky byly provedeny v souladu s niZe
uvedenymi normami & IZP. Bez pisemného souhlasu zkufebnl laboratofe se nesmi zpréava reprodukovat jinak nef celd. Misto vykonu zkousky je shodné s

Charakteristiky zkousky:

CSN 73 1326/Z1 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plisobeni vody a chemickych

rozmrazovacich latek (metoda C)

Datum zahajeni zkousky: 23.07.2021 Zkousku proved|: Frantisek Struk
Datum ukonéeni zkousky:  08.08.2021 Pocet cykld: 50 cykld
Vysledek zkousky: Stafi téles [den]: .
vzorek tislo 1913/1 1913/2 - prumér
vyska [mm] 170,6 156,3 s s
rozméry vzorkd prdmér 1 [mm] 143,9 1446 - -
primér 2 [mm] 143,7 144,4 - -
plocha zkusebnich vzork{ [m?] 0, 0162 0, 0164 . -
hmotnost s pfirozenou vihkosti [kg] 3,12 5, 46 - -
25 511,1 1750,1 - 1130,5
50 22659 3957,5 - 3111,0
odpad po cyklech [g/m’] : = . . :

Primérny odpad po provedeni 50 cykli byl stanoven na 3111,0 g/m®,

V Détiné dne: 08.08.2021
Zkontroloval a schvalil:

0/

Rozdélovnik 2x Diagnostika stavebnich konstrukci s. r. 0.

Jana Vesel4, DiS.

1x ZSH QCONTROL s.r.0., odétépny zdvod
SD B9/Be-04/08-2020

e o

FGW‘_;'L[L Dz
——

vedouci pracovisté

» Strana 1 (cefkem 1)

PRILOHA ¢.6
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DESTRUKTIVNI ZKOUSKY KAMENE
TESTAV-LAB s.r.o.

ZKkuSebni laborator stavebnich hmot a vyrobki

Chodska 545/7, 460 07 Liberec III-Jetab
Tel.: 485151265, Fax: 485150496
E-mail: testav-lab@raz-dva.cz

Spolecnost je zapsand do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Usti nad Labem
vV oddilu C, viozka 13890 dne 11. 05. 1998. 1C: 25036645, DIC: CZ25036645

Zkusebni laboratof ¢. 1180 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousSkach ¢. 0014/2021

Stanoveni pevnosti kamene v prostém tlaku na
odebranych vyvrtech

Pocet vytiskir:3
Vytisk cislo -
Pocet stran 2
Rozdélovnik : vtisk ¢. 1 a ¢. 2 - zakaznik
vytisk ¢. 3 - archiv TESTAV-LAB s.r.0.

V Liberci dne: 02. 08. 2021

Udaje o zakaznikovi:

Zikaznik - Diagnostika stavebnich konstrukci, s.r.o.
Ul. Svobody 814/95
460 15 Liberec 15

Objednavka - ze dne 28. 07. 2021

I'Jdai e o0 zpracovatelich protokolu:

Regitelské pracovisté - TESTAV — LAB s.r.o.
Zkusebni laboratot stavebnich hmot a vyrobkt
Chodska 545/7, 460 07 Liberec III-Jefab

Odbér vzorki - Proveden zdkaznikem
Provedeni zkousek - M. Pechac
Predmét zkousky - 10 ks vyvrtd z kamene o deklarovaném priiméru 74 mm odebrané

zakaznikem a oznacCené zakaznikem 1P, 2P, 3P, 4P, 5P a 1L, 2L,
3L, 4L, 5L.
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ZKkuSebni vzorek 10 ks vyvrtl z kamene o priméru 74 mm odebranych zdkaznikem na
_ akci ,MOST 347-008, SVETLA NAD SAZAVOU* a dne 28. 07.
2021 dodanych zakaznikem do zkuSebni laboratofe. Lozné plochy
vzorkli byly pied zkouSkou zarovnany. Prevzaté vzorky byly
oznaceny nasimi laboratornimi ¢isly takto:

-vzorek ¢. 0014 — 1P, zakaznikem oznaceny 1P,
-vzorek ¢. 0014 — 2P, zidkaznikem oznaceny 2P,
-vzorek ¢. 0014 — 3P, zakaznikem oznaceny 3P,
-vzorek ¢. 0014 — 4P, zakaznikem oznaceny 4P,
-vzorek ¢. 0014 — 5P, zakaznikem oznaceny 5P,
-vzorek ¢. 0014 — 1L, zdkaznikem oznaceny 1L,
-vzorek ¢. 0014 — 2L, zdkaznikem oznaceny 2L,
-vzorek ¢. 0014 — 3L, zdkaznikem oznaceny 3L,
-vzorek ¢. 0014 — 4L, zakaznikem oznaceny 4L,
-vzorek ¢. 0014 — 5L, zakaznikem oznaceny SL.
Do zahajeni zkousky byly ulozeny v pfirozeném prostfedi zkuSebni
laboratofe.
Rozsah zkousek - Zkousky byly provedeny podle zakaznikem odsouhlasené¢ho
zkusebniho postupu dle CSN EN 1926 (vydani &ervenec 2007).
Zkusebni métidla a zafizeni jsou metrologicky navazana. Zkouska
zahdjena 29.07.2021. Zkouska ukon¢ena 29.07.2021.
Vysledky méfeni jsou shrnuty do tabulky €. 1:

Tabulka ¢. 1

ZkuSebni Rozméry v mm Tla¢na Zpiisob Maximalni Pevnost
vzorek plocha poruseni zatiZeni p¥i N/mm?2
(mm?) poruseni

primér | vyska N N/mm?2
0014 - 1P 74 74 4300 | vyhovujici 292000 67,9
0014 - 2P 74 74 4300 | vyhovujici 295000 68,6
0014 — 3P 74 74 | 4300 | vyhovujici 295000 68,6
0014 - 4P 74 74 4300 | vyhovujici 242000 56,3
0014 - 5P 74 74 4300 | vyhovujici 256000 59,5
0014 — 1L 74 74 | 4300 | vyhovujici 172000 40,0
0014 — 2L 74 74 | 4300 | vyhovujici 163000 37,9
0014 — 3L 74 74 | 4300 | vyhovujici 160000 37,2
0014 - 4L 74 74 4300 | vyhovujici 185000 43,0
0014 -5L 74 74 4300 | vyhovujici 175000 40,7

poznémka k tabulce: p - objemova hmotnost télesa.

Upozornéni:
StiZnost nebo namitku proti vysledkiim zkouSek lze podat do 15 dni od obdrZeni
protokolu k rukam vedouciho laboratoie Ing. M. Zahradnika. Vysledky zkouSek se
tykaji pouze zkouSeného vzorku. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratoie nesmi byt
tento protokol reprodukovian jinak nez cely.

Ondrej Polivka
zastupce vedouciho zkuSebni laboratore

- -- KONEC PROTOKOLU - - - PRILOHA é&.7



-48 -

NEDESTRUKTIVNI ZKOUSKY MALTY
UP OPER VLEVO

[ DIAGNOSTIKA STAVEBNICH KONSTRUKCI s.r.o
Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482 750 583, fax 482 750 584, mobil 603 711 985, 724 034 307,
email: diagnostika. lb@volny.cz

PEVNOST ZDIiCiCH PRVKU A MALTY

Material: Malta
Pristroj: Elektricka Kuterova vrtacka typ PZZ 01 - 008

Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny

Stavba: most ev.€.347-008, Svétla nad Sazavou

Konstrukce: zdivo opér v leve ¢asti mostu

Datum a ¢as provedeni zkousky: 13.7.2021 / 9:00

Pocet zkusebnich mist: 6

Kalibraéni souginitel:  a= 1,00

1 2 3 d., Rooq a Romop = @ Ropop

1 8 11 8 9.0 13,30 1,00 13,80
P

2 18 13 15 15,3 6,58 1,00 6,58
P

3 15 14 19 16,0 6,20 1,00 6,20
P

4 12 16 10 12,7 8,58 1,00 8,58

5 20 18 20 19,3 4,77 1,00 4,77

6 9 10 8 9.0 13,30 1,00 13,80

Primérna hodnota Rn,= 8,95MPa
5,= 3,94 MPa
t, = 0,6

Pevnost malty R= 659 MPa

PRILOHA
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NEDESTRUKTIVNI ZKOUSKY MALTY
UP OPER VPRAVO

[ DIAGNOSTIKA STAVEBNICH KONSTRUKCI s.r.o
Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482 750 583, fax 482 750 584, mobil 603 711 985, 724 034 307,
email: diagnostika.lb@volny.cz

PEVNOST ZDIiCiCH PRVKU A MALTY

Materidl: Malta
Pristroj: Elektricka Kuferova vrtacka typ PZZ 01 - 008

Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny

Stavba: most ev.€.347-008, Svétla nad Sazavou

Konstrukce: zdivo opér v prave tasti mostu

Datum a ¢as provedeni zkousky: 13.7.2021 / 9:00

Poéet zkudebnich mist: 6

Kalibracni soucinitel.  a= 1,00

1 2 3 dm Rioq a Rmop = @.Rmop
1 25 17 16 19,3 4,77 1,00 477
2 14 21 14 16,3 6,02 1,00 6,02
3 14 12 14 13,3 7,99 1,00 7,99
4 27 20 19 220 3,98 1,00 3,98
5 14 17 14 15,0 6,78 1,00 6,78
6 10 14 10 11,3 10,01 1,00 10,01
Priimérna hodnota Rn= 6,59 MPa
s,= 2,20 MPa
t, = 0,6
Pevnost malty R= 527 MPa
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Protokol o zkousSce

Zakazka : PR2169579 Datum vystaveni - 30.7.2021
Zakaznik - Diagnostika stavebnich konstrukci Laboratof : ALS Czech Republic, s.r.o.
S.I.0.
Kontakt . Ing. Amost Hlavacek Kontakt . Zakaznicky servis
Adresa . Svobody 814 Adresa : Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysofany
460 15 Liberec 15 190 00 Ceska Republika
E-mail . diagnostika.lb@volny.cz E-mail : customer.support@alsglobal.com
Telefon :+420 482750583 Telefon o +420 226 226 228
Projekt : Most ev.£. 347-008 SVETLA NAD Stranka 11z2
SAZAVOU
Cislo objednavky — Datum piijeti vzorkl - 23.7 2021
Ciglo nabidky -
Misto odb&ru e Datum zkougky - 23.7.2021 - 30.7.2021
Vzorkoval . zakaznik Urcveri fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupll
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, 7e wysledky zkoudek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomio protokolu. Pokud je na
protokolu o zkousce v fasti “Vzorkoval® uvedeno: Wzorkoval Zakaznik® pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

prijat.

Za spravnost odpovida

Jméno oprévnéné osoby
Zdenék Jirak

7 Pozice
s,
R
/) HL . Manager
/

Environmental Business Unit

Zkuiebni laboratof &, 1163
akreditovana CIA die
CSM EN ISONEC 17025:2018

Spoletnost je certifikovana die CSN EN 1SO 14001 (Systémy environmentalnino managementu) a CSN ISO 45001
(Systémy managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Right Solutions - Right Partner
a g

www_alsglobal.cz
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Datum vystaveni - 30.7.2021

Stranka t2z2

Zakézka - PR2169579

Zakaznik - Diagnostika stavebnich konstrukei s.r.o. ALS
Vysledky zkousek
Matrice: STAVEBNi MATERIAL Nazev vzorku C1M c1/2 c21

Identifikace vzorku PR2169573-001 PR2169573-002 PR2169573-003
Datum odbéru/itas odberu 227.2021 22.7.2021 227.2021

Vysledek HM Vysledek HM Vysledek HM

suéina pii 105 °C S-DRY-GRCI 1 0% I a5.7 250% I 96.5 +5.0%

anorganické paramet;

maglkg sus. 136 §22.|}%| 842 = ||:\.5%| 2190 £ 101%
Matrice: STAVEBNi MATERIAL Nézev vzorku 22 31 C32
Identifikace vzorku PR2169579-004 PR2169379-005 PR2169579-006
Dafum odbéru/iéas odbéru 227.2021 22.7.2021 227.2021
Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI ¢ seon | 982 soon | 986 50%
anorganické parametry

chiloridy SCL-TIT mg'kg sus. 402 2 12.0% I 1530 =101% I 1330 = 10.2%
Matrice: STAVEBMNI MATERIAL Nazev vzorku c4M c4i2 —
Identifikace vzorku PR21689579-007 PR2169579-008 —_—
Datum odbéru/éas odbéru 227.2021 22.7.2021 —
Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM

S-DRY-GRCI . a0 | 95.8 +60% | — —

:13.&%' 315 «.—131%' — —

Pokud zikaznik neuvede datum afmebo fas odbéru vzorku, laboratol je z procesnich divodu uréi sama, jsou pak rovny datu afmebo fasu pligti vzorkl
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je £as vzorkovani uveden 0:00 znamend to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl éas vzorkowani. Mejistota je
Zifena nejiztota méfeni odpovidajici 959% intervalu epolehlivosti & koeficientem rozéifeni k = 2.

Vysvétiviy: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejiztota méfeni. NM nezahmuje nejistotu vzorkovani.

Konec vysledkové éasti protokolu o zkouSce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody [ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Ceska Republika 470 01

S-CL-TIT CZ_SOP _DO6_07_023.B (CSM EM 480-10) Stanoveni chloridd potenciometrickou fitraci a vypeéet MaCl z naméfenych hodnot,
Stanoveny jsou jen chloridy rozpustné ve vodé.

S-DRY-GRCI CZ_SOP_DD6_01_045 (CSM 1SO 11485, GSN EN 12880, CSMN EN 14346:2007), CZ_SOP_DODS_07_D46(CSN ISO 11465, CSN
EN 12880, CSM EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni sudiny gravimetricky a stanoveni vinkosti vjpoitem z namé&fenjch
hodnot.

Pripravné metody |F'opr'5 metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceskd Lipa Cesks Republika 470 01

*S-PPHOMZ |Suéen|' a sitovani vzorkd na zmitost < 2 mm.

Symbol “* u metody =znafi neakreditovanou =zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V'  pfipadé, Ze laboratof pouZila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované wysledky, je tato
skutefnost uvedena na ftitulni strang tohoto protokolu v oddilu _Poznamky®. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, sr.o.

Zphsob wypottu sumaénich parametri je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.

Right Solutions - Right Partner Spolegnost je certifikovana dle CSN EN 1SO 14001 a €SN ISO 45001 www.alsglobal.cz

PRILOHA ¢.9



-52-

FOTODOKUMENTACE

FOTO ¢.1
Pohled na most z levé strany.

FOTO ¢.2
Pohled na opéru 1 v levé ¢asti mostu.

FOTO ¢.3
Pohled na opéru 1 v pravé ¢asti mostu. Inkrustace na povrchu opéry v mistech
prisakl sparami nosné konstrukce.

FOTO ¢.4
Pohled na opéru 2 v levé ¢asti mostu.

FOTO ¢€.5
Pohled na opéru 2 v pravé Casti mostu. Inkrustace na povrchu opéry v mistech
prusaku sparami nosné konstrukce.

FOTO ¢.6

Misto provedeni vyvrtu VM3 do ulozného prahu opéry 2 v levé Casti mostu. Lokalni
koroze vodorovného prutu s odtrzenim kryci vrstvy. Misto odbéru vzorku C3 ke
zjisténi obsahu chloridl v betonu.

FOTO ¢&.7
Vyplavené sparovani na levém rohu opéry 1 levé ¢asti mostu. Trhliny v omitce
ulozného prahu.

FOTO ¢.8

Trhliny v omitce a lokalné rozrudeny beton ulozného prahu opéry 1 na styku levé a
pravé casti mostu.

PRILOHA é.10
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