Krajska sprava o™

a udrzba silnic V}ISE;{;EH}’

Pfiloha A3

Dalsi technické podminky

Stavba: ,,11/406 Telé, ul. Hradecka*

Technické podminky:

Pfedmétem stavby je oprava povrchu silnice 11/406 v useku od km 23,289 po km 23,650. Oprava
nevyhovujiciho stavu vozovky bude provedena odfrézovanim stavajici obrusné vrstvy v tloustce 40 mm
v celé ploSe. SO 101 v mistech hloubkovych poruch odfrézovanim lozni vrstvy v tloustce 50 mm a
naslednou pokladkou nové lozni a obrusné vrstvy. SO 102 v mistech hloubkovych poruch odfrézovanim
lozni vrstvy v tloustce 50 mm, odstranénim porusené RS CA, v¢. ACP, do tloustky 200 mm, Gpravou
plané zhutnénim, naslednym provedenim sanace ze smési kameniva stmelené cementem do tloustky
200 mm, pokladkou nové lozni a obrusné vrstvy. Soucasti opravy je vySkova Uprava povrchovych znaku
siti, VDZ a zpevnéni krajnic z recyklovaného materialu. Opravena vozovka zachova stavajici vySkové i
Sifkové usporadani a pficné i podélné sklony.

Stavba je rozdélena do stavebnich objektu:

- SO 000-VRN .
- SO 101 - usek €. | kfiz. 1/23 — vjezd CS Orlen
- SO 102 — usek €. Il viezd CS Orlen — za kfiz. MK ul. Komenského (€. p. 280)

SO 000 - VRN
Dopravné inzenyrska opatieni (DIO)
e Zajisténi a projednani DIO s pfisluSnymi organy
e Zfizeni a udrzba DIO po celou dobu stavby
o Veskeré pfipravné prace a realizace stavby musi zachovavat obsluznost nemovitosti

Geodetické zaméreni

o Kompletni Geodeticka prace pred zapoCetim stavby, v pribéhu stavby a na konci stavby v¢.
zpracovani DTM.

Stavajici inzenyrské sité
o Kompletni prace ochrany inz. siti zajistujici jejich vyty&eni a pfipadnou dalsi ochranu dle
pozadavku jednotlivych spravci siti.

SO 101 - usek &. | kiiz. 1/23 — vijezd €S Orlen

Odfrézovani asfaltovych vrstev s odvozem na skladku KSUSV Tel¢ - Zatec (do 5 km), mista
k odfrézovani lozni vrstvy budou uréena po ocisténi povrchu vizualni prohlidkou, vyspraveni trhlin
asfaltovou zalivkou modifikovanou na urovni loZni vrstvy, spojovaci postfik z emulze, ACL 16+ tl. 50 mm,
vysSkova Uprava poklopu, spojovaci postfik z modifikované emulze, ACO 11+ PMB tl. 40 mm. Pracovni
spara pfed pokladkou obrusné vrstvy bude kompletné ofezdna a odbourdna, na vrstvé ACL budou
ofezany a odbourany pfi¢né spary. Po pokladce obrusné vrstvy bude provedeno vyfrézovani komurky a
zdlivka asfaltem pracovnich spar. Provedeni VDZ plastem, zpevnéni krajnic z recyklovaného materialu v
$ifce 500 mm a tloustce do 100 mm. Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN.

Konstrukce vozovky:

ACO 11+, PMB 45/80-65 40 mm (:JSN 736121
PS CP 0,5 kg/m2 CSN 736129
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Pfiloha A3
ACL 16+, 50/70 50,0 mm C:)SN 736121
PS C 0,5 ka/m2 CSN 736129
CELKEM 90,0 mm

SO 102 - usek &. Il viezd CS Orlen — za kfiz. MK ul. Komenského (€. p. 280)

Odfrézovani asfaltovych vrstev s odvozem na skladku KSUSV Tel¢ - Zatec (do 5 km). Mista
k odfrézovani lozni vrstvy a odstranéni RS CA, v&. ACP a odvozem na skladku KSUSV Tel¢ - Zatec (do 5
km), budou uréena po ocisténi povrchu vizualni prohlidkou, vyspraveni trhlin asfaltovou zalivkou
modifikovanou na urovni lozni vrstvy. Uprava plané, v&. vyrovnanim vyskovych rozdilt, se zhutnénim,
provedeni vrstvy smési z kameniva stmeleného cementem v tloustce do 200 mm, infiltracni postfik
z emulze, ACL 16+ tl. 50 mm, vySkova uUprava poklopu/mf¥izi/krycich hrncll, spojovaci postfik
z modifikované emulze, ACO 11+ PMB tl. 40 mm. Pracovni spara pfed pokladkou obrusné vrstvy bude
kompletné ofezana a odbourana, na vrstvé ACL budou ofezany a odbourany veskeré spary. Po pokladce
obrusné vrstvy bude provedeno vyfrézovani komUrky a zalivka asfaltem pracovnich spar. Provedeni VDZ
plastem. Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN.

Konstrukce vozovky:

ACO 11+, PMB 45/80-65 40mm  CSN 736121
PS CP 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
ACL 16+, 50/70 50,0 mm CSN 73 6121
PIC 1,0 kg/m2 CSN 73 6129
SC C 8/10 200mm __CSN 736124
CELKEM 290,0 mm

Zadavaci podklady:
Soupis praci.
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