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1. Uvod

1.1 Predmét TP

Tyto technické podminky (dale jen TP) jsodany pro navrh a provadé Zzelezobetonovych
monoltickych desek s@Zenych s prefabrikovanymi betonovymi nosniky na eubst
pozemnich komunikaci (déle jen PK). TP jsou podkladem pro navrh a pndviéd®ak

nowch nosnych konstrukci a jednak pro rekonstrukce stavajicichutmastzivajicich

principu sprazené monolitické desky, hapnosti ze starSich typa prefabrikatptvodné

provaddych bez spiahujici desky.

Hlavnim obsahen&thto TP jsou:

» dopowceni pro navrhovani a provad spazenych desek betonovych mostcilem
eliminace neostdcenych konstrukénich a materiadlovycteSeni a nevhodnych
zpasobu provadéni,

» dopowuceni pro navrhovani a provadé prefabrikovanych betonovych nosnika
urcenych pro spéizeni s monolitickyméastmi mosi PK, véetné poZzadavka na prace
mimo vyrobnu,

» doplhujici pozadavky pro zpracovani a obsahiT& RZP,

* definice hlavnich rizik pi provadi spazenych most a doporuéni pro jejich
eliminaci,

* popis nefastjSich zavad spizenych most jejich pitin a doporuéné postupy pro
jejich eliminaci,

» doporu&ni pro provadéni rekonstrukci, resp. oprav, konstrukeiZgmych most

Tyto TP poskytuji zasady dle vySe uvedenych bodu, specifika na proviéaktkrétni stavby
mud byt uvedena ve VDT a v TéP

1.2 Platnost TP

Tyto TP plati v pIlném rozsahu pro:
» vystavbu novych trvalych spZenych betonovych masa konstrukci PK,
» rekonstrukce, resp. opravy / upravy, stavajicich id¥ vyuzivajicich,principu
sp/azeni* monolitické ZB desky s jinymidstmi nosné konstrukce.

Primérenélze tyto TP pouzit pro:
» vystavbu doasnych sgZzenych mosta konstrukci PK
» ddSi stavby vyuzivajicjprincipu sprazeni*, napt gropni a steSni konstrukce objekt
pozemnich staveb, zastropeni podzemnich staveb, parkavitné plochy atd.

Pomnamka: U docasnych konstrukci seitgwh v p#merené mie mohou uplatnit Glevy

NN e

Tyto TP neplati pro spZené ocelobetonové mosty.

Tyto TP navazuji na platna amétechnickych pEdpisi (CSN EN, TP a TKP) a metodickych
pokynt.
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1.3 Pouzité terminy a zkratky

V téchto TP jsou pouzity nasledujici terminy a zkratky:

sprazeny betonovy mostmost, jehoz nosna konstrukce je @& z betonu riznych druhu
(ngpt. predpjaty beton a Zelezobeton)

prefabrikovany nosnik/prvek nosnik/prvek ze Zelezového neb@dgjatého betonu jako
soutast hlavni nosné konstrukce vyrobeny obvykle mimdanisostu

pricnik — pii¢cny prvek (nosnik) mostovky, ktery bugpojuje hlavni nosniky naipimostu,
nebo je uloZen na vzpéch nebo zawech

podpoovy picnik — piicnik, ktery je umistn v mist podpor

konovy p#cnik — podporovy ginik, ktery je umistn v mist uloZzeni konstrukce na opg
nebo v misé ukondeni hlavni nosné konstrukce (Lepislé konstrukce)

vnit/ni pAcnik — pii¢nik, ktery je umisin v mist vnitfnich podpor mostu (pfik)

mezilehly picnik — pii¢nik, ktery je umisin mezi podpgami mostu

sprahujici deska mostovkybetonova deska, ktera ttanosny podklad svrsku a je spojena
s kongrukci jiného druhu (napideska ze Zelezobetonu s nosniky edpfatého
betonu)

pérova deska — spojeni dvou ap&nych desek (nezavislych konstrukci) pruznou deskou
s oboustrannou betotgkou vyztuzi, kteraignasi pislusné sily

ztracené bedmai — bednai konstrukce, které se po zabetonovani monolitiéedi konstrukce
stava soudsti konstrukce

betonédsska vyztuz typu B a-€oeli vyrabiné tvdenim za teplajizené¢ochlazované nebo

mikrolegované — viz [32]

PD — projektova dokumentace

TeP7— Technologicky pdpis

KZP - Kontrolni a zkuSebni plan

HPC - High-performance concrete, vysokohodnotny beton. Betokteno& nebo rkterymi
vylepSenymi vlastnostmi, napfvanlivosti, pevnosti, odolnosti tgronikani tlakové
vody, kvalitou povrchu apod.

UHPC — Ultra-high-performance concrete, ultra vysokohodnotny beton. Betonésgpst
vlastnosti (nebo vlastnostmi) nez ma vysokohodnotny beton. Pouziva se ve
specialnich ptipadech. Aplikacéchto betona by @la mit ngakou vyraznou
vyhodu, napiklad kvalitativni, ekonomickou, nemoznost uziti sjiadechnologie
apod.

VTD — Vyrobre technicka dokumentace

SW — Stupe vlivu prostedi — viz [2]

PKO — Protikorozni ochrana

SJ-PK- Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci
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2. VSeobecré

2.1 Historicky vyvoj mosta z prefabrikovanych nosniki

Mostni konstrukce z prefabrikovanych nosnikic@yych prefabrikai) spiazenych s
Zdezobetonovou monolitickou deskou fpatmezi rozSieny typ tradinich mostnich
kongrukci a vznikly pirozenym vyvojem z dive pouzivanych prefabrikovanych konstrukci.
Kondrukce ze starSich typtycovych prefabrikat (napi I, KA) byly velmi oblibené pro
béZné mosty srozpim poli do 30 m a vynikaly pilevSim jednoduchosti a rychlosti
vystavby, kvalitou materialu prefabrikéa minimalnimi naroky na udrzbu.

Prefabrikované nosniky byly provédy navzajem propojené tak, aby bylo z&ji&t
spolupusobeni jednotlivych nosnika vipihém sndru. Propojeni nosnik bylo realizovano
dobdonovanim vyztuZzenych spar mezi nosniky. Vlivem technologické nekdanstavbé
vSak casto nebylo ficné spojeni prefabrikét provedeno v&dné kvalié. Horni povrch
prefabrikati byl hlazeny bez Wnivajici vyztuze a nadpbyl naslednéprovad® podklad pro
izolaci proti vod¢. Podklad pod izolaci (tzv. spadovy nebo vyrovnabaton) se provadeé
v poZadovaném spadu zpravidla z prostého betonu nizké kvality. V Typovém projektu nebylo
vyieSeno odvodmid dutin.

Postupem ¢asu se z&mly na konstrukcich objevovat zavady, které souvisely
predevsSim se ztratou funkosti mostni izolace vlivem degradace porusSeni podkladu
izolace, s nekvalitnim zainjektovanim kabelovych kandalkt a nedostatetlou¥kou kryci
vrstvy vyztuze. Vlivem zatékani do konstrukce dochazi k nasledné korozi iski@ne
predpinaci vyztuze, k degradaci betonu a k dalSim paramosnika.

KONSTRUKCE Z NOSNIKU KA
TVAR NOSNIKU KA — VOZOVKOVE SOUVRSTVI

— IZOLACE
— VYROVNAVACI BETON

W= 5SS

-

600,700,850

KONSTRUKCE Z NOSNIKU 173

— VOZOVKOVE SOUVRSTVI

TVAR NOSNIKU 173 — IZ0LACE

— VYROVNAVACI BETON ’

C L

L 1150 4\,

!

1000-1400
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Obr. 1. Priklady d¥ive pouzivanych tym prefabrikovanych nosniki

Tento stav byl jednou ze zasadnich¢pr zmény koncepce pouZiti prefabrika nosnych
kondrukcich mosi. Paivodni konstrukéni uspaétiani tak bylo postupndahrazeno novym
systémem prefabrikovanych nosniki bez ¥miich dutin se sihujici monolitickou deskou.

2.2  Saucasny zpisob provadii sprazenych konstrukci
z prefabrikovanych nosniki

V soud@sné dobgjsou prefabrikované nosniky vyrabg zpravidla z betonuridly C35/45 a

vySSi a ve viSin¢ piipadu jsou predepnuty.i€@dpdi se zavadi v zavislosti na roZrach
nosika piedem nebo dodateé, mize se jednat i o kombinaci obou systéiiimybridni
predpdi).

Z prefabrikovanych nosnika jsou vytkeny nosné konstrukce o jednom nebo vice polich
zpravidla navrZzenych a provedenych jako prosté konstrukce, resp. spojité konstrukce, nebo
konstrukce spojené bezdilatg pérovymi deskami. Nosné konstrukce o vice polich jsou
¢asto dodatn¢ predpinany kabely spojitosti.

V nésledujicich odstavcich jsou uvedeny néfdSi typy v soud&snosti pouzivanych
prefabrikovanych nosnik(ty¢ovych mostnich prefabrikat

2.2.1 Prefabrikované nosniky tvaru Sirokoprirubového T nebo |
- viz obr. 2

Konzoly prefabrikatu tvadr zarover bedréni spahujici desky. Pokud jsou konzoly
provedeny v maximalni &e a mezi jejich konci neni mezeré&si nez 25 mm, neni jiz
potieba provadt dalSi bedngi, pouze se vhodnym zpusobemésai mezera mezi konci
konzol.

Spiahujici vyztuz vygniva z horniho povrchu prefabrikatu a je idealni podpgro horni
vrstvu vyztuze desky.

2.2.2 Prefabrikované nosniky tvaru obraceného T
- viz obr. 2

Bednii desky je tvagno pouze uzkou &tou nosniku, na niz se ukladaji desky
ztraceného bedmi; v piipadé pouziti klasického bedné je mozno podpory dfi o
spodnipasnici nosniku.

Z horniho povrchu 8hy vy¢niva hustd sprahujici vyztuz, kterdize byt podporou pro
homi vrstvu vyztuze desky; nad bediou ¢asti je nutné doplnit podporu horni vrstvy
vyztuze.

2.2.3 Prefabrikované nosniky tvaru |
- viz obr. 2

Bednti desky je tvagno horni pfirubou nosniku, na niz se ukladaji desky ztraceného
bednéni; pouZiti klasického bednéje komplikované.

Z homiho povrchu nosniku ¥niva spahujici vyztuz, ktera f¥e byt podporou pro horni
vrstvu vyztuze desky; nad bedu ¢asti desky je obvykle nutné doplnit podporu horni
vrstvy vyztuze.
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2.3 Zakladni princip sprazenych betonovych konstrukci

Betonové prefabrikaty tvoispolu s monolitickou Zelezobetonovou deskou hlavosnou
konstrukci mostu. Prefabrikatyifgm tvoii ve fazi vystavby podporu pro zhotoveniaggné
monoltické Zelezobetonové desky a po jejim zatvrdnuti jsou touto deskin& gpojeny do
jediného konstrukéniho celku. Povrch apéné desky pbm tvoii, stejnéjako u jinych
monoitickych konstrukci, idealni podklad pro zhotoveni izolace mostu.
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3. Popis a pozadavky na konstrukci a jejicasti

3.1 Prefabrikované nosniky pro spiazené betonové konstrukce

3.1.1 Statické pisobeni a ovéeni konstrukce

Prefabrikovany betonovy nosnik musi byt navrZzen a proveden tak, aby ve vSech fazich
vystavby a provozu spbval kritéria pfslusnych navrhovych ptipisi (zejména [3] a [4]).

Priklady prabéhu norméalovych napéti v montaZnim a provoznim stavu:

Pro spaZzené betonové mosty Ize formulovat nasledujici Bpadtatického pusobeni:
= vprvni etapé¢vystavby piasobi prefabrikat jako samostatny a samonosny prvek
(zpravidla jako prosty nosnik) pro efos vlastni tihy, tihy bednia tihycerstvého
betonu spahuijici desky, eventualmalSich zatizeni fglusné etapy vystavby,

L]

B =
_NOowosn. | <__ﬁ_%§
—

VL.VAHA NOSNIKU BETONAZ DESKY
+ PREDPET

= po zatvrdnuti betonu sgtujici desky pasobi prefabrikat spoheé se spazenou
deskou mostovky, péemz vysledny pibéh nagti od zatizeni neni v fifezu spojity.

[ ]

_N-O.srtu.
R N

VL.VAHA NOSNIKU OSTATNI STALE

+ PREDPETI + DOPRAVA
+ BETONAZ DESKY

Poznamky k navrhu konstrukce:

- Pro navrh smykové vyztuze nogné& psii overeni interakce posouvajicich sil a moment
v podéném sndru podle [3] je vyhodné uvazovat uhél tlacené diagonaly, resp. hodnotu
cotg 4, co nej¥¢tsi, resp. nejmensi. Z vysladkkousSek vyplyva, Ze proguipjaté konstrukce je
maxmalni hodnota uhlw@ rovna cca 38 °, tj. minimalni hodnota cafig= 1,25.

- Pro odhad dinkiz smrs¢ni betonu monolitickychdsti konstrukce Ize pouzit ndhradni
zafiZzeni teplotou, a to ochlazenidgchto @sti o 15°C.

3.1.2 Material pro vyrobu prefabrikovanych nosnik @

3.1.2.1 Beton
Beton prefabrikovanych prvka konstrukce (nosniky a dalSi prefabrikované prvky) mus

odpovidat minimaln&iidé C30/37 podleCSN EN 206-1. Stupevlivu prostedi (SVP) se
uvazuje v zavislosti na umigti nosniku podle TKP 18 a nasledujici tabulky:
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Specifikace prostedi

Stiidavé pusobeni mrazu a rozmrazovang(igcykly) - XF

Bézné prostedi (bez soleni na @vad®hé komunikaci a soasre ne pes jinou
komunikaci)

Mirn¢ rizikové prostedi (se solenim na @fad¢né komunikaci + mosty ps
jiné komunikace ale se vzdalenosti nosniki od povrctam@sované| XF2
komunikace > 6,0 m)
Rizikové (se solenim nag@tad®é komunikaci + mosty ps jiné komunikace
sevzdalenosti nosniki od povrchueptosované komunikace < 6,0 m)

SVP

XF1

14

XF4

V ptipad¢é potteby mize PD stanovit dalSi pozadované vlastnosti betongt.(naodul
pruznosti, konzistenci betonové &napod.) v souladu s [2].

3.1.2.2 Betonaiska vyztuz

Pro vyrobu pédpjatych nosniki se smi pouzit pouze vyztuz odpovidajici pozadavkam
[1],[22],[3] a [4] na vyztuZ nosnych konstrukci, tj. pouze vyztuz s taznosti B nebo C podle [3]
a [32]. Pouziti vyztuze sédi pozadavky danymi [1] a [22]

Kotveni a stykovani vyztuZze musi odpovidat poZzadavkam [3].

Kryti vyztuZze betonem musi odpovidat pozadavkum [3], [4] a [22].

3.1.2.3 Piedpinaci vyztuz

Pro pedpdi prefabrikovanych prvka konstrukce se smi pouZivat pouze systéeupdit
odpovdajici pozadavkum [1] a [22].

V pripadé pouziti systému dodateého pedpdi musi byt spolehlivévyieSena ochrana kotev
predpinaci vyztuze.

Minimalni kryti pdpinaci vyztuze viz [3] a [4].

3.1.3 Sprazeni prefabrikovanych betonovych nosnik s deskou

3.1.3.1 VSeobecn

Spiazeni prefabrikovanych a monoliticky@asti nosnych konstrukci sgtenych betonovych
mogt ma zasadni vyznam pro kvalitu celého dila.a3phi zajisuje pienos sil od vnéjSiho
zdiZzeni mezi jednotlivymiastmi pfirezu. Mimo odavodnénych g¥ada (viz 3.5) je nutno
kondrukce navrhovat jako plngpiazené.

Sprazeni jednotlivycltasti pfifezu je zajisovano soudrznosti betonu prefabrikatu aagphné
desky, tenim ve spé& a spathovacimi prvky prochazejicimi sparou. Navrhagghi je
predmétem PD (statického vyptd). Musi odpovidat pozadavkimisiuSnych navrhovych
predpisi, zejména [4], a musi zajistit Uplnyguios Uinka zatizeni ve vSech navrhovych
situacich, jimzZ je s@Zena konstrukce vystavena (mimo oduvatjich pfpadi — viz 3.5).

3.1.3.2 SoudrZnost a Feni ve spaé mezi prefabrikatem a monolitickou @&sti

Pri stanoveni pspd&vku soudrznosti betonu ve spamezi prefabrikovanym prvkem a
monoltickou ¢asti se postupuje podle [3]iit®m je moZzné soukitel soudrZznostt uvazovat
podle doporuéni kapitoly 3.1.4&chto TP.

Prisp&vek teni ve spge mezi prefabrikovanym prvkem a monolitickéasti se uvazi jen
v piipad¢ Ze je spolehli¥ zajiS€na trvala hodnota normalového (zpravidla svislélapgti ve
sp&e. Fi dynamickém namahani seidek treni neuvazuje. Soinitel treni 4 je mozné
uvazovat podle doporedi kapitoly 3.1.4¢chto TP.
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3.1.3.3 Sprahujici prvky

Spiazeni ¢asti prefabrikovanych a monolitickyatasti konstrukce je provedeno zpravidla
ponoci spihujicich prvka vynivajicich z povrchu prefabrikat Navrh typu, mnoZstvi a
podéného rozdéleni s@ihujicich prvku je pdnetem statického vypdt a musi byt uveden
v PD.

Spiahujici prvky se provadi obvykle z betosiéé vyztuze nebo konstrukic oceli bez
protikorozni ochrany (PKO), ktera je zafih betonem sphujici desky. V odtivodmych
ptipadech mze byt poZadovano provedeni PKO anpijicich prvkia (nebezpeé zne&isteni
povrchu prefabrikdt koroznimi zplodinami, zaji8hi sp&ahujicich prvkiv silné agresivnim
prostedi). Navrzena skladba PKO nesmi ovlivnit funkciva#iost spiahujicich prvka.

3.1.3.4 Spiahuijici vyztuz

Betondska vyztuz je nejobvyklejSim typem shiujiciho prvku. Vyztuz zpravidla wgiva

z povichu prefabrikatu do prostoru ghiujici desky. Vyztuz musi byt navrZzena a provedena
tak, aby bylo zaji&tno jejifadné zakotveni jak v prefabrikovaném prvku, tak ionolitické
casti phrezu. Pro kotveni v monolitick&asti pirezu secasto pouziva petlicovy styk nebo
prut s pravouhlym hakerm viz obr. 3. MnoZstvi sphujici vyztuZze stanovi PD (staticky
vypozéet) v zavislosti na namahani konstrukce. Minimalni asbd spiahujicich prvka je 4
ks/m”.

TYP NOSNIKU
TVAR SIROKOPRIRUBOVEHO T TVAR SIROKOPRIRUBOVEHO | TVAR OBRACENEHO T

Obr. 3. Priklady spirahujici vyztuZze nosniki a desky

Navrh vyztuZze se provede dle [3], kap. 6.2.5. Pro navrh vyztuze je jednim ze z&sadnich
parametit Uprava povrchu prefabrikatu v migiracovni spary (viz kap. 3.1.4.)

Sprahujici vyztuz musi byt navrzena a provedena tak, \alvgzné neztzovala ukladani
vyztuze a betonaz situjici desky. Swihujici vyztuz by idealnénéla slouzit i jako podpora
homich vrstev vyztuze sp¥ené monolitické desky.

3.1.4 Uprava povrchu prefabrikat - piiprava podkladu

Povrch prefabrikatu v misstyku s monolitickowasti (spahujici deskou) nesmi byt hlazen.
V mistech styku prefabrikatu s monolitickatasti (zejména se sptenou deskou) se
dopowucuje nag. hrubé stazeni dizénou lati, hruba stridZz nebo event. jiny zptasobslgmo
zdrsnani povrchu.

Typ povrchu pracovni spéry ve vazba navrhové parametry feSen v [3] a [4]. Ugsn&i
parametfi povrchu je uvedeno v nasledujici tabulce.

str. 13



Tento dokument je obsahové identicky s oficialni tiSténou verzi. Byl vytvorfen v systému TP online a v Zadném pfipadé nenahrazuje tiSténou verzi.

Typ povrchu . Parametry
(podle [3] - 6.2.5) Popis upravy povrchu spary cayu
Velmi hladky Nesmi byt pouZit
Hladky Po hutnéni ponechany bez Uprav c=0,17 u=0,6
Drsny Hrubd stridZ (38 mm), obnazeni zrn kameniva c=0,22 u =0,7

(> 3 mm), zdrsnéni povrchu lati
Zazubeny Pravidelné zazubeni sparp (mm) podle [3] c=0,25u =0,9

Povrchy prefabrikatu dené pro s@Zeni musi vyhovovat poZzadavkim na povrchy
pracovnich spar, pilevSim se jedna o drsnost povrchu, jélstotu a kvalitu povrchové
vrstvy betonu — viz [22].

Zpusob upravy povrchu nad ramec pozadavka uvedenych v 3.1.4 stanovi projektova
dokumentace (PD) a Technologickyauipis (TeP). Pripadné pozadavky na owetfi vlastnosti
povichu zkouSkami stanovi PD a Kontrolni a zkuSebni plan (KZP).

3.1.5 Geometrie prefabrikati

Tvar a vyztuz prefabrikétstanovi PD a VTD.
PD dale stanovi podminky vnesenie@dpdi, pii jejichz spln&i je mozno uvolnit napinaci
prahy u pedem pedpjatych nosniki nebo napnoutepinaci vyztuz nosniku u dodébe
predpinanych nosnika. Podminkami se rozumi naosazeni mdepsaného siabetonu
noika nebo dosazeni @ilepsanych vlastnosti zatvrdlého betonu (pevnost, npvdahosti,
apod.)
Proces pgdpinani mze mit nkolik etap. Vnesenim ptlpdi se vytvdi v nosniku tlakova
napéti, kterd zpusobi deformaci nosniku vlivem pruzného a plastickpietvoieni
(dotvarovani) betonu. PD a/nebo VTD musi stanoviedpibkladané vzegi¢ predpjatych
prefabrikafi. Vzepdi predpjatych prefabrikétzavisi na mnoha faktorech, zejména na slozeni
betonové snisi, zpusobu jejiho oSeivani, teplat vngsSiho prostedi, stéi betonu pii jeho
zdizeni atd. Tyto parametry vyrazmyliviuji velikost vzepti zvlast v piipadech, kdy se
staii betonu pii pgdpinani pohybuje v desitkach hodiniika nafistu modulu pruznosti
pfitom neni shodna sikikou nastu pevnosti betonu; n&t moduli pruznosti je pomalejSi
nez nafist pevnosti.
Z uvedenych diavodu je vhodné v PD vzeép&tanovit intervalem nebo fstini hodnotou
s predpokladanou sedni odchylkou, ktera nema byttstnez 10 mm.
PD stanovi ogkavané vzepiénosnika a jeho gdpokladanou odchylku zejména:
= v okamziku vneseni pdpdi
= v dobépiedpokladané expedice prefabrikgpiipadnév jiném definovaném okamziku
(ngpt. pii sta&i nosnika 21 nebo 28 dnut)ipefinovaném zptsobu podepii nosnika.
» v dobé montaze prefabrikat resp. v okamziku betonaze apénych monolitickych
casti konstrukce, tj. vzét, s nimz je uvazovano ve vygacvysek povrchu nosnika
po oszeni na podpory.

3.1.6 Jiné prefabrikované prvky

Spiazena betonova konstrukceiae mimo podélnych prefabrikovanych nosnika obsahovat i
jiné prefabrikované prvky. N&gstji se jedna o prefabrikovanéipiiiky nebo jejich zarodky
prevaznéve forme spodnich a stdnichcéasti pfenikia nebo o prefabrikovangsti spazené
desky (viz kapitola 3.4). Tyto prvky maji obvykle tvar desky nebo obraceného ez,
piicemz se vi&Sinou jedna o Zelezobetonové prefabrikaty.

Prefabrikované ficniky se ukladaji budha pomocné podpory (s pogi¢aktivaci loZisek),
nebo @imo na loziska. Prefabrikaty tvaru obraceného ,T*hawbyt navrzeny i samonosné
bez pomocnych podpor; ze statickych dtvodia se pak navrhuji edp#té. Tyto
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prefabrikované prvky jsou zpravidla masivgztuzeny a s@hujici vyztuz vyniva jak do
monoitické ¢asti prvku, tak do spihujici desky.

PREFABRIKOVANA SPODNI CAST PRICNIKU

S NUTNOSTI DOCASNEHO PODEPRENI MEZI PILIRI
PRACOVN[ SPARA

\EFABRIKOVANk CAST

X o X PoMOCNE PODPORY

| =
| [ NASLEDNE ULOZEN NA LOZISKA

AKTIVACE LOZISEK PROBEHNE PO DOKONCENI MONOLITICKE CASTI KONSTRUKCE

%

PREFABRIKOVANY ZARODEK PRICNIKU

S NUTNOSTI DOCASNE STABILIZACE NA PILIRI
PRACOVNI SPARA

I I
NNE
=~ PREFABRIKOVANA CAST

X 5X5— DOCASNA STABILIZACE NA PILI
\/}/Nozm NA LOZISKA

AKTIVACE LOZISEK ZPRAVIDLA PO MONTAZI PREFABRIKOVANEHO PRICNIKU - STANOVI PD

/ .

Obr. 4. Priklady prefabrikovanych ¢asti priéniki
PoZdavky na materialy pouzivané pracpiky jsou shodné jako pro nosniky — viz kap. 3.1.2.

Prefabrikovany betonovy pinik musi byt navrzen a proveden tak, aby ve vSeckchfaz
vystavby a provozu spbval kritéria pfsluSnych navrhovych ptipisi (zejména [3] a [4]).

Pro spaZené betonové mosty Ize formulovat nasledujici Bpadtatického pusobeni:
= v prvni etapévystavby pusobi prefabrikat jako samostatny prvek pengs viastni
tihy, tihy prefabrikovanych nosniku, beda@ tihycerstvého betonu sghiujici desky
vn&ené prosednictvim nosnika, eventualndalSich zatizeni f@lusné etapy
vystavby. Statické pasobeni je zavislé na zpisobu pedépi
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»= po zatvrdnuti betonu sgfujici ¢asti pusobi prefabrikat spaéles se spaZzenoucasti,
piicemz piib¢h naggti od zatizeni neni v fitezu spojity — viz 3.1.1.

Pomnamky k navrhu konstrukce:

- Pro navrh smykové vyztuzeiqmniki a pit overeni interakce posouvajicich sil a momeent
v podéném srdru prvku podle [3] je vyhodné uvazovat uhgltlacené diagonaly, resp.
hodnoti cotg &, co nej¢tsi, resp. nejmensi. Z vysléadkkousek vyplyva, ze proegpjaté
kongrukce je maximalni hodnota uh#lrovna cca 38 °, tj. minimélni hodnota caig= 1,25.

- U pri¢niki je nutno provést posouzeni lokalnichnlic v misg uloZzeni nosnika (viz [3] a

[4]).
3.2 Sprahujici deska
3.2.1 VSeobecrt

Sprahujici deska je vzhledem ke své zpravidla malé ftm)Svelké ploSe, narodsti na
ptipravu, betondz a e#devSim oSébvani betonu konstrukci s vysokou narosti na
provaddi. Pro jeji provadéni je proto nutné zpracovat technologickgigs betonaze (T&PR

3.2.2 Materialy pro spiahujici desky

3.2.2.1 Beton

PoZadavky na kvalitu betonu stanovi PD. Minimalni poZadované vlastnosti betonu jsou
stanoveny prislusnymiigdpisy, pédevsim [22], [3] a [4], a to v zavislosti ha usptdni a
umisténi konstrukce.

Minimalni pevnostnifida betonu spiazené desky je C25/30 pod@dlEN 206-1.

Minimalni specifikace betonu s ohledem na SVP jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Specifikace prostedi

Stiidavé pusobeni mrazu a rozmrazovangigcykly) - XF

Bézné prostedi (bez soleni na @vad®hé komunikaci a soasré ne pies jinou
komunikaci) a pipady, kdy je beton desky kompletmhrarén izolaci ¢i XF1
zekryt dalSimi prvky(fimsy, ztracené bedmi atd.)

Mirn¢ rizikové prostedi (se solenim na @fadné komunikaci + mosty ps
jiné komunikace ale se vzdalenosti monolitickéasgné desky od povrchu XF2
premosg’ované komunikace > 6,0 m)

Rizikové (se solenim nag@tad®é komunikaci + mosty ps jiné komunikace
se vzdalenosti monolitické spZené desky od povrchurgmosované| XF4
komunikace < 6,0 m)

SVP

A\Y”4

Z divodu nizké tlouky spahujici desky oproti Ehym monolitickym konstrukcim a
rozdilného stéi betonu prefabrikované a monolitické&asti konstrukce je deska velmi
n&hylnd ke vzniku trhlin zpisobenych objemovymi&rami betonu v pditetnich fazich
zrani betonu. Proto se pro aptijici desky doporuge navrhovat a pouzivat betony:

= s min. mnozstvim cementu,

* s nizkym vodnim soumtitelem,
= se zpracovatelnosti zaj&tou poui#tim plastifikatof.
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Pfi navrhu betonu jef¢ba uvazit pagebnou tidu betonu vyplyvajici z pozadavku statického
vypodu a skutény vliv pusobiciho prosedi a navrhnout i pouZit beton odpovidajiciho
stupnévlivu prostedi (SVP) — viz [22], tab. 18-2 a 18-3, [2] a dalSi.

V souladu s pozadavky [2] se pro betoragphé desky mostovky navic stanovuje poZzadavek
namaximalni velikost smr®vani. Pokud PD nestanovi jinak, musi receptura betosiods
pouité pro sp&Zzenou desku mostovky zajistit sphiiémaximalni hodnoty po#émného
pretvoieni od smr@vani betonuss=0,7 mm/m. Tato hodnota musi byt os& pitikazni
zkoukou (pod&teni zkouskou typu - ITT) betonu. Sm#st se stanovi po 28 dnech na
tramcich 100x100x500 mm podle [9].

3.2.2.2 Betonaiska vyztuz

Kvalita vyztuZze je ufena projektovou dokumentaci (PD). Jako nosna vyzeipaeuzZiva
vyztuz s vysokou taznosti vhodna pro dynamicky namahané konstrukce - typ B nebo C.

PoZadavky na vyztuz a zasady vyztuzovani jsou uvedeny v [1], [22], [32], [8] a [3].
Kotveni a stykovani vyztuze (kotevni délky a délkyesahia) v desce mostovky musi
zohlednovat dynamické namahani vyztuze. Dopojeicse proto zvétsSit zakladni kotevni
déku I, stanovenou podle [3] 0 50%.

3.2.3 Konstruk ¢ni poZzadavky

3.2.3.1 Kryti vyztuze

Minimalni kryti vyztuze stanovi [22] a [3]. V mistech, kde neni lokaliotirzeno kryti
vyztuze je nutno vyztuz op#tvhodnym ochrannym né&tem/poviakem.

S ohkdem na tlouky monolitickych prvkiaa vyrazny vliv smr&hi betonu se dopotuje,
aby maximalni kryti vyztuze navrzené nanky smrséni nepekraiilo 70 mm.

3.2.3.2 Minimalni tlous tka sprahujici desky

Tlou¥ku a geometrii sghujici desky stanovi PD. Minimalni tlalk& desky se stanovuje
sohledem na staticky navrh a konsttok pozadavky, fedevSim pak s ohledem na
poZzadované tlouky krycich vrstev betonu u @usného povrchu (viz 3.3.2.1) a
poZzadovanou navrhovou zivotnost konstrukce.

U monolitickych spahujicich desek nosnych konstrukci niopbdle tchto TP se, vyjma
zvlastnich pripadu (napi. pouZiti ztraceného Bedme forne filigrani), poZzaduje betorigka
vyztuz provedena u obou povrcha abpijici desky mostovky.

Minimalni tlou¥ka monolitického betonu safiujici desky je:
= u prvki zhotovovanych do odnimatelného bedrd®&0 mm,
= u prvka zhotovovanych za pouziti ztraceného bedrzdji¥ujiciho trvalou funkci
kryti vyztuze 120 mm.

Poznamka: Uvedené tlaky plati pf provadai spahujici desky z betonii min. C30/37 s
nawhovou Zivotnosti 100 let.

3.2.3.3 Konstruk ¢éni upravy desky a giénikia
V piiloze 10 jsou uvedeny dady b&nych konstrukénich uspédiiani most z prefabrikéi

se sprahujici Zelezobetonovou deskou v oblastirapgilita most.
Uspoiddéni vychéazi z navrZzenych konstrich a statickych systém zpasobu vystavby.
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Ze zobrazenycheSeni vyplyvaji principy podélného i iphého usporadani konstrukce i
loZisek v mist podepéni.

3.2.3.4 Uspoiadani vyztuze spazenych desek

Néavrh vyztuze spZzené desky je soasti PD, resp. statického vyfto. Fi navrhu usporadani
vyztuze spiZzenych desek je nutnona@vat zvlastni pozornost objemovym @mm betonu
monoltickych ¢asti. Usporadani navrzené vyztuze dale musi zohlednovat postup vystavby
stanoveny v PD.

Postup navrhu a zakladni konstrok&asady pro vyztuzovani syiienych desek stanovuje [3]
a[4]. Maximalni piEna vzdalenost vioZek betassé&é vyztuzesnax Navrzenych na zachyceni
tahovych namahani od smist betonu se bm doporudije 150 mm, minimalni gmer
prutd 10 mm. Pokud jsou v horni vrstw§ztuze ukladany silné profily o iméru v&Sim nez
25 mm (napft. horni vyztuz piniku), je nutno nad tuto vyztuz umistit @styztuznou g
zabraiujici vzniku podélné trhliny v mistech nad silnym et

Smer ukladani pitné vyztuze desky je zpravidla kolmy na osy hlavnicmikis Fi malych
Sikmostech (cca do 15°) nebo ve zvlaStnicipguech je moZzno betafskou vyztuz klast
rovnokEzn¢ s osou uloZzeni hlavnich nosnika. 8mukladani pidné vyztuze musi byt
zohledné ve statickém vypdd.

MnoZstvi a usporadani sgtujici vyztuze — viz 3.1.3.4.

3.3 Ztracené bedréni

Ztracené bednérde po zabudovani stava stalou smtickonstrukce. Prvek bedrigako celek
avSechny materialy, z nichz je vyrobénsestaven, musi proto #plhat veSkeré pozadavky
kladené na materialy pouzivané pro mostni konstrukéeslagenstvi most Tyto pozadavky
stanovuiji ptislusné pidpisy pro navrhovani a provadgnegastji se jedna o [21].

Kryti veSkeré vyztuze prvku ztraceného b&tnse navrhuje podle stejnych pravidel jako
vyztuz nosniki.

Prvky ztraceného bedni se musi navrhnout, vyrobit a osadit tak, aby lsglyopny penaset:
= veSkera zatiZeni pusobici na bemine viz [22],
= veSkeré sily vznikajici od deformace prefabrikgiodparnych konstrukafi podlozi
v pribéhu stavby a provozu konstrukce,
= veSkere sily vznikajici v prvku jako v nedilné sa@sit konstrukce béhem jeji stavby a
provozu.

Pokud jsou soucasti mostni konstrukce desky ztracenéhorbesn&taticky zagdtdvanou
vyztuzi, musi byt sow@sti PD jejich podrobna specifikace — viz TKP-D.

3.4 Jiné monolitické sou&sti nosné konstrukce

Mimo sp&hujici desky jsou obvyklym konstrukidn prvkem spgZenych betonovych mdst
monoltické pticniky nebo monolitické dsti prefabrikovanych pinika.

Pricniky se provadg¢ji jako nosné vip&de pouziti neptimého uloZzeni nosniki na podpor
nebo ztuzujici zajiBujici pouze vzajemnou polohu kanmosnika i piimém uloZzeni na
podpde. Z typu pitniku vyplyva jeho statické mbeni.

Navrh monolitické ¢asti prvku je nutno provést s@mgné¢a ve vzajemné shodg navrhem
prefabrikovan&asti. Zasady jsou uvedeny v kap. 3.1.6.
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Uvedenéiasti konstrukci jsou obvykle vyznammobustn{Si nez spithujici desky a plati pro
né shodna pravidla jako pro standardni Zelezobetonovérkéne — viz [22].

3.5 Sprahujici deska na rekonstruovanych / opravovanych /
/upravovanych mostech

3.5.1 VSeobecr

Provedeni dodatet monolitické desky je v soagnosticastym zpasobem rekonstrukci/oprav
mogu. Navrh a provedeni rekonstrukce niogtdiive pouzivanych typiprefabrikovanych
noika museji byt zaloZeny na skat®stech zji&nych diagnostickym gizkumem a museji
respektovat specifika glusné konstrukce.

Zpusob rekonstrukce/opravy/Upravy stanovi projektova daniate (PD) na zékladé
poZadavki objednatele stavby a statického WpoZ hlediska konstrukiiho a statického je
moZno pistoupit k navrhu duha zpusoby:

a) spiazeni prefabrik@ts monolitickou deskou v souladuésito TP - deska ma plnou
statickou funkci a plati pro ni vSechny poZzadavky uvedeng&htd TP — tzv. pIné
sprazena deska,

b) spfahujici monolitickd deska nema statickou funkci a slatize jako vyrovnavaci
vrstva - tedy jako idealni podklad pod izolaci — tAst&né spiazena deska.

Zvoleny zpusob rekonstrukce / opravy / Gpravy zavisi na pozadawbjednatele (minimalni
poZzadovana zatizitelnost po rekonstrukci, ndklady na opravu resp. rekonstrukci, atd.) a
vlastnostech stavajici konstrukce (skunte zatizitelnost, stavebni stav, atd.).

Zpasob rekonstrukce a) se jednozm& preferuje jako zpusob s vySSim potencialem
Zivotnosti; zp&ob b) se pripousti pouze tam, kde stavajici konstrukce vykdasjaténou
unosost (zatizitelnost), kde neni mozné pouzit zpiasob rekonstrukce podle a), z vyznamnych
davodu ekonomickych nebo vipadech, kde je pieba provest pouze vyskovou Uprasasti

povichu konstrukce.
3.5.2 Spiazeni prefabrikati s monolitickou deskou v souladu sémito TP

Sprahujici betonova deska je staticky plnohodnotnymkerv prifezu a musi tak byt
navrzena na &inky veSkerych zatizeni stejn&ko u nového mostu. Scésti statického
navrhu musi byt navrh sphujicich prvki a posouzeni konstrukce mostu nakgicsmrseni
pIn¢ spiazené monolitické desky.

V rdmci navrhu postupu vystavby se dopaiec provést opaeni pro omezeni drka
snr$ni betonu na nosnou konstrukci, a to ridptl vhodnym postupem betonaze nebo
volbou betonu s nizkym smégtim (viz 3.3.1.2).

3.5.3 Spiahujici monoliticka deska bez statické funkce

Spiahujici deska nemd& primarratatickou funkci, pouze vyrovnava povrch prefabiikat
nebo monolitickych¢asti konstrukce do pozadovanéeho tvaru aitpoilklad pro provedeni
izolace. Deska proto nemusi byt plepiazena s ptvodni nosnou konstrukdii fosouzeni
kondrukce se uvaZuje s nespraZzenymirezem, ve vypoctu unosnostitpezu se monoliticka
deska neuvazuje.

Soudsti navrhu konstrukce musi bytédeni stavajici nosné konstrukce na zatig@ste€ne
sprazenou monolitickou deskou. PoZaduje se prokdzamu wilastni tihy desky a vlivu
smrs€ni betonu desky na Uunosnost (zatizitelnost) mosaurtiNspahujicich prvka se provadi
pouz konstrukéng spiazeni musi zajistit zachovani soudrznosti na kontgktuodni
mogovky a no¥ ziizované spiahujici deskyipynamickém namahani konstrukce. &pmni
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se navrhuje se zohledmign moznosti instalace sgtujicich prvka do nosné konstrukce mostu
pod giahujici deskou.

Z hlediska konstruknich pozadavka se na tento typ desky vztakil§hky €chto TP jen

v primérené mie. Minimalni tlougka monolitické desky se sniZzuje na 100 mm nastmi
kondrukce se sparami a na 80 mm lokalng&d castmi beze spar; beton desky je min.
pevnostni tidy C25/30. Deska fite byt vyztuzena pouze sjednou vrstvou vyztuze
s poadovanym krytim dle [3]. PD musi obsahovat navrh konstrickcspahujicich prvki —
viz 3.1.3.4. Zpusob upravy povrchu prefabrikéebo monolitickychtasti musi byt uveden
v PD; vzdy se poZaduje alespon tryskani tlakovou vodou pro odsiramgsoudrznych
souasti.

V ramci navrhu postupu vystavby se dopaiec provést opaeni pro omezeni drka
snrs$ni betonu na nosnou konstrukci, a to ridptl vhodnym postupem betonaze nebo
volbou betonu s nizkym smégtim (viz 3.3.1.2).

Pri pouZiti sprazené desky bez statické funkce nesmi byt v rAmasiyopostu stavajici nosna
konstrukce (zejména wigném sndru) doplrena novymi prefabrikovanymi prvky odliSného
stari (nag. novymi nosniky). Vyjimku tvdr piipady, kdy je piné spolupusobeniéthto
prvka zajiseno jinym zpiasobem nez sgifujici deskou — nappomoci mezilehlych pinika

Ci pticnych ztuzidel atd.
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4. Provadéni a pozadavky na provadni

4.1 Postup vystavby
Technologii a postup vystavby mostni konstrukce stanovi projektova dokumentace (PD).
Postup vystavby definuje postup montaze prefabiikggjich provizorni podegni, ukladani
betonaskeé vyztuze, betonaze a evegpinani konstrukce.

4.2 Skladovani a priprava prefabrikata

V piipad¢ Ze prefabrikaty budou skladkovany déle jak &ime nebo hrozi-li nebezfie Ze
by pohledové plochy prefabrikatu mohly byt 2i&&ny koroznimi produkty ze sghujicich
prvkua, vyénivajici ¢asti prvki se opéit protikoroznim natrem obdobnéjako u vyztuze
prochazejici pracovni sparou - viz [31] a[6] a 3.1.3.3.

4.3 Provadéni sprahujici desky

4.3.1 Ulozeni vyztuze v desce

Spiazené desky nosné konstrukce musi byt vyztuzeny u dpodiiorniho povrchu vyztuzi

dle statického vypdd (viz 3.2.3.4).

Navrhové kryti vyztuze se stanovi v souladu s 3.2.3.1. Vzhledem ke zpravidla maféelous
sprahujici desky je zu8eni jmenovitého kryti horni vrstvy vyztuze o vicg Ai® mm zcela
nepipustné.

Poloha horni vyztuzné vrstvy se odvozuje od ¢gtyeho horniho povrchu siujici desky.
Vyztuz se uloZi na jmenovité kryti stanovené v PD. Pomocné pruty podporujici horni vrstvu
vyztuZe je mozno f@evnit na sprahujici vyztuz nebo na samostatné podpurné kozliky.
Podeieni horni vrstvy vyztuze musi mit dostateu tuhost, aby vlivem zatizeni ipf
provadai betonaze nedoSlo k Zme polohy této vyztuze.

4.3.2 Sprahujici vyztuz

Spiahujici vyztuz musi byt navrzena a provedena v soutadysledky statického posouzeni
konstrukce. Zarove musi byt provedena tak, aby vyrazné&ztZovala ukladani vyztuze
sprahujici desky. Spihujici vyztuz by idealndnéla slouzit jako podpora hornich vrstev
vyztuze spaizené desky.

4.3.3 Postup betonaze
Postup betonézZe stanovi PD neboil®Respektovanim pozadavka PD.
Standardni postup betonaze je:

1) betondaz vnitnich oblasti poli mostu

2) beonaz nadpodporovych oblasti, wvent. picnika

Ze zvlaStnich duvodu rive PD stanovit jiny postup. Navrzeny postuptgoh musi
zohlednovat pozadavky na minimalizaci dopadu objemovycénzna budovanou konstrukci.

4.3.4 Vytyéeni povrchu spgrahujici desky

Zhotovitel provede p#d betonazi desky vyigni povrchu desky stanoveného v PD.
V piipadézjisteni vyznamnych odchylek v ptdpokladané vySce povrchu nosnika a s ohledem
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na pozadovanou tloti&u spiahujici desky se provede Uprava nivelety na éésidrobneviz
kap. 5.2

Urovein povrchu se vhodnym zptusobem vyzhana bednai bokt desky a na
pomocnych vySkovych ppravcich osazenych v dost&tém mnozstvi na nosnicich v ploSe
desky. Vytyeni povrchu desky ptl betonazi ma byt prové&ab v okamziku klimaticky
vhodném, tj. nosniky nemaji byt deformovany vlivem neroviéoného oteplenéi ochlazeni.
V piipadé vytyceni v nepiznivych klimatickych podminkach je nutno klimatickévy ve
vytyceni povrchu desky zohlednit.

Poloha horni vrstvy betoiigké vyztuze se stanovi odianim od vytgeného horniho
povichu desky.

4.3.5 Parametry uréujici pripravenost povrchu

Vzhledem ke stara vihkosti betonu prefabrikiit které zasti slouzi jako podklad pro
sprahujici desku, je nutné zajistit, abyi pitozeni betonu nedoslo k vyrag$iénu snizeni
vlihkosti betonové s#si v mistech styku nosnika s monolitickygi@stmi. Povrch prefabrikét

je proto nutno p#d betondzi dukladnprovihdt. Pred z&atkem vil€eni musi byt s@§na
plocha prefabrikatu a@gt¢tna od vSech nesoudrznyctastic a zbavena vyloaéieho
cementového mléka.

ViIh¢eni stgnych ploch prefabrikdt je nutné provadépo dobu min. 24 hod pd betonazi.
Tésnépied betonézi je nutno gdyte&nou vodu na stinych spérach odstranit tak, aby povrch
spay byl pouze vihky.

Pokud se provadi Uprava &tych ploch prefabrikét smi byt pouZit vyhradn&pojovaci
mustek. V zadném jpgpade nesngji byt pouzity gipravky negativné ovliviujici spojeni obou
¢asti konstrukce jako napkyrovnavky typu tenkych vrstev betonu, malt nebo epoxidu
s dopaem na jejich statické pusobeni.

Pred z&atkem betondZze musi byt bedhé&baveno nestot, ledu, sniu a stojici vody.
Teplota povrchu prefabrikatu iptahajeni betonaze musi byt vyssi nez 0°C.

4.3.6 Betonaz desky

Betonédz desky musi probihat dle schvaleného postupu ia FiéPetonazi desky je nutno
pacitat s odliSnymi podminkami nezigtandardni betonazi objemnych monolitickych prvka.
PredevSim se jedna o ukladani malého mnozstvi materialkym upravovanym povrchem.
Pritom je nutno pocitat s pomalejSim zpracovavanim betonov€isimodavka betonu proto
mud byt postupna a jeféba zajistit, aby byly dodrZzeny doby zpracovatelnbstionove
Smesi.

4.3.7 OSetrovani betonu desky

OSetovani betonu desky musi probihat v souladu s pozadfijk piedevSim srrnice F a
[22]. OSetovani betonu jegSeno v samostatném TP [33].
Cerstvy beton konstrukce je nachyiny ke vzniku siow&cich trhlin z divodu objemovych
zmeén bdonu a rozdilného stéjednotlivych @&sti konstrukci. Vhodnym ogevanim je mozno
projevy objemovych zrn minimalizovat. Spghujici deska je proto typ konstrukce
S n&o¢nym oSetovanim.
Béhem tuhnuti a zrani betonu je apijjici deska zvySergitliva na ztratu vody gdevsim
z n&ledujicich davodi:

= piimé oslunai

= vysokeé teploty vzduchu

= vitr

= grazky

» nedostaténé navlihéeny podklad
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Betonaz spiraZzenych desek je proto bez zvlastnichempatepipustna pivysokych teplotach
a intenzivnim slunagim svitu.

V zimnich nesicich se naopak negativpgojevuje vliv mrazu. Konstrukce s malou tlékSu
ochlazovana z obou povrchu je po betonazi nachylna k promrzani.

Bez zvlaStnich opééni proto neni mozno provédgetonaz v piipad&dy hrozi pokles teplot
pod 0°C dive nez konstrukce prokazateld®sahne vlastnosti, ipkterych mize odolavat
mrazu bez rizika jejiho poskozeni - viz [1].

Navrh pfpadnych zvlastnich ogani podle této kapitoly musi byt s@sti TeR.

4.3.8 Bednéni

4.3.8.1 VSeobecrt

Bednii monolitické spazenécasti konstrukce je éasti zajis¢no povrchem prefabrikatu a
zc¢asti bednici konstrukci. Bednici konstrukce musi mgtrzena a provedena v souladu
s pozadavky [1] a jibhy 10 [22].

Bednici konstrukce se provadi:
= jako klasické bedni individualni nebo systémové
» formou ztraceného bednigpozadovanych paramétr

Zésadnimi poZzadavky na bedrigsou:
= odolnost pii navrhovém zatizeni
* tuhost
= navrhova zivotnost prvku

4.3.8.2 Klasické bedngni

Navrh a pouZziti klasickych zpisobu bednse fdi [1].

Podeieni bedgni se s ohledem na deformaci nosniku od tihy betonu provadi obvykle o
spodnipésnice nosnika nebo o jiné prvky pewpbjené s nosniky.

Tuhog navrzeného bedni musi byt takova, aby byl zaj$t pozadovany tvar monolitické
desky s odchylkami sgljicimi pfislusné prdpisy.

4.3.8.3 Ztracené bedréni
4.3.8.3.1 Pozadavky na unosnost a tuhost

Prvky ztraceného bednEmusi vyhovovat jak z hlediska unosnosti, tak zlislea tuhosti, tj.

musi byt zaji&na maximalni pdepsana trvala deformace od zatizenppivadni desky.
Pokudneni stanoveno jinak, musi byt maximalni trvala deformace bedniciho prvku mensi nez
1/150 rozpd.

Pro omezeni nezadoucich trvalych deformaci ztraceného miegninozné bednéni nadvysit
event. podepit. Podepéni se provede také vipadé Ze je s nim uvazovano ve statickém
navrhu ztraceného bedni. Podepgni se obvykle provadi o prefabrikovan@stkonstrukce.
Pokudse podepni realizuje konstrukci uloZzenou na pevném podk{adpi terén) je nutno
uvazovat se zrénou polohy prefabrikétod zatizeni monolitickym betonem.

4.3.8.3.2 Materialy pro prvky ztraceného bedahi¢

Pro prvky ztraceného bedmiése pouZzivaji:
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a) prvky na bazi betonu:

» tenké betonové desky — tzv. filigranové

= desky z betonu s rozptylenou vyztuzi — dratkobetonové&knobetonové

= desky z materialHPC d UHPC
U desek z materialna bazi betonu musi byt zafigb jejich trvalé sgZeni s monolitickou
Casti desky. Bhem navrhové Zivotnosti mostu nesmi dojit k sepavadniciho prvku nebo
k jeho nadmirnému poskozeni vlivem ptisobeni okolniho piexdit
Praifez bedniciho prvku je mozZno, s ohledem na provedear snezi bednicimi dilci,
zapodtat do statického puasobenitpezu desky a uvazovat s funkci materialu prvku jako
ochranné kryci vrstvy betobgké vyztuze (viz 3.3.2.2). Mimo vlastni staticky nutné
betondiskeé, ip. tuhé, vyztuze prvku se do prvku obvykle ukladgpodni nosna pina
vyztuz spahujici desky. Alternativnge mozno provést tyto bednici prvky i jakoegém
predpjaté, zejména pro velka rotipé
Vyroba bednicich prik se ridi prisluSnymi predpisy, gdevSim [1] a [22]. Navrhova
Zivotnost prvka musi byt shodna s navrhovou Zivotnosti mostu, respeé koastrukce.
Tyto prvky se pouZzivaji obvykle jako befin pro Stky mezi konzolami nosnika do 3 m, je
vS&ak mozno je pouzit i pro ¥& vzdalenosti piodpovidajicim navrhu.

b) prvky na bazi cementu aalta — napi. cementitkové desky.- Tyto prvky se pouZivaji
obwkle jako bednéni pro 8{y mezi konzolami nosniki do 1 m.

Tyto bednici prvky se mohou pouzivat pouze tam, kde neni malou Zivotnosti zakladniho
materialu ztraceného bedriéprvki ohrozena funkce vysledné konstrukce ani jeji pohledové
vlastnosti (napiv nepfstupnych mistech pod izolaci, apod.).

c) prvky z jinych material s garantovanymi vlastnostmi

Mezi tyto bednici prvky péi standardnéprvky ze sklolamindt, plastickych hmot apod.
Pouiti téchto prvka je odvislé od pouzitého material a konstrukce pr¥ati pitom
vdechna ustanoveni 4.3.8.3.1

Vyroba bednicich prvkise fidi peislusSnymi gedpisy. Navrhova Zivotnost prvka musi byt
shodnés navrhovou Zivotnosti mostu, resp. nosné konstrukce.

Pouziti prvka dle c) je podmin® navrhem konstrukdch opaitteni, ktera zajisti, Zze bém
Zivotnosti konstrukce nedojde k separaci prvku, resp. k reméwpary mezi monolitickou
deskou a bedénim.

4.3.8.3.3 Bedni konzol

Bednéni konzol se obvykle provadi s pouzitim podpurné nebosr@v&onstrukce. Podegii
neni nutno pouzit, pokud je Unosnost betrgajiStna jinym zpisobem, nappokud se jedna
0 Ztracené bedmi pii¢ne spojité pes prefabrikované nosniky.

Bednéni ¢i pomocnéa konstrukce musi byt navrZzena a uzpisobena pro osazerghbsebo
zébradli zajifujiciho bezpénost pracovnika.

V piipadé Ze technologie vystavby vyZzaduje pohyb pracovrg&tiél konstrukcei uloZeni
materialu a pracovnich nastiomimo konstrukci v jeji vySkové Urovni, jéeba uvaZzovat se
ztizenim pracovni lavky se zdbradlim a z toho vyplyiajizatizenim konstrukce.

4.3.8.3.4 Ukladéani vyztuze na prvky ztraceného badn

V pripadé pouZziti desek ztraceného bédhneni dovoleno betorgkou vyztuz monolitické
casti spahujici desky ukladat pho na povrch desek ztraceného bedndro osazeni
betondaské vyztuze se pouziji podlozky takové titky§ aby byla zaji&na minimalni
tlou¥’ka kryci vrstvy monolitického betonu z hlediska z&j$ soudrznosti vyztuze podle [3].
Beton&'ska vyztuz smi byt uloZenaipto na povrch ztraceného bedngouze v pripadé&e
se jedna o bednéni s hornimi Zebry takové vysky, aby byla &agiSsoudrznost vyztuze
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s betonem. #tom Sfka hornich Zeber nesmi byt v ndigejich horni hrany vi&i nez 80 mm a
jejich smér ma svirat ahel minimaln&5° se srrem dolni vrstvy ukladané betaséé
vyztuze.

4.3.9 Uvoliovani bedréni

Odbedn&i se provadi po dosazeni epgiepsanych vilastnosti betonu desky v souladu
s poadavky PD. B odbednovani nesmi dojit k poSkozeni konstrukce.

Pokud z typu pouzitého bedné vyplyvaji zvlastni pozadavky na postup odbednovani, je
tieba je respektovat.

4.3.10 Pomocné a podjrné konstrukce

Témito konstrukcemi se mini veSkeré pomocné a podparné konstrukderavgy, vetre
leSeni, vyuzZivanéipstavbé
Jadna se zejména o:

= podpurné vée pro ulozeni prefabrikét

= piipravky pro uloZeni prefabrik@&ha wZzich,

= piipravky pro stabilizaci prefabrikéty montdznim stavu,

= konstrukce afipravky pro bednéni a betonaz qtika,

» podpurna konstrukce gripravky podporujici knesouci bednéni desky,

= pomocna leSeni pro kontrolu a obsluhéizeni.

Pomnamka: Podpurna konstrukee pripravky podporujicti nesouci bedini desky - viz kap.
4.6 Zasady pro bedmd desky a konzol.

VesSkeré podpurné konstrukce aigravky, &etné jejich ¢asti, museji byt navrZzeny na
rozhodujici Uénky zatizeni vyskytujicich se bém vystavby. Jedna séedevsim o vlastni
tihu podporovanych konstrukci a prvki, zatizeni betoneahsiti desky a pEnika, zatizeni
od objemovych zmin betonu, zatizeni teplotou, a to jak veésmhorizontalnim tak i
vertikalnim, zatizeni em, zatiZzeni snéhem, zatizeni tihou bednénontdzni zatizeni a
zaizeni bhem provadsi. Podrobndiz piislunésasti CSN EN 1991.

Pomocné konstrukce musi téZ umoznit tratsla rotaini deformaci prefabrikétvychazejici

Z jejich zatizenki objemovych zmin, resp. zajistit a respektovat statickeédgoklady jejich
navrhu.

Projekt pomocnych a podpurnych konstrukcietwe statického vypétu, je souésti Vyrobné
technické dokumentace (VTD) a/nebo Technologickéhedpisu (TeP zpracovanych
zhoovitelem.

V TeP musi byt jednozrimé uvedeno, v jakém patli a v jakém okamziku bude konkrétni
ptipravek nebo pomocna podpora uvola&i deaktivovana, a to v jednoztréé vazbéna
podup pracici dosazené parametry betonuighiSnychcasti konstrukce. Postup uvedeny
v TeE musi byt odsouhlasen projektantem. Navrhovaniiige piislusnymi pgedpisy
odvislymi od druhu konstrukce, nag40]

4.3.11 Zajisténi stanoveného geometrického tvaru desky

Pro zajistni spravného tvaru povrchu spiijici desky je dualezita skupina fakiprkteré
vysledny tvar ovlivauji. Jsou to péevsim:
a) vyska spodniho povrchu desky, ktera je dana:
= vySkou uloZeni prefabrikéta provizornichiédefinitivnich podporach
= vySkou prefabrikat
= vzepdim prefabrikatu v dobbetonaze desky
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b) vyska horniho povrchu desky, ktera je dana:
= vyty¢enim projektované vysky povrchu v rAmci stanoveregsposti
= provedenim betonaze povrchu do stanovené vysky bepuospiych odchylek

VySe uvedené faktory dokazuji obtiznost dodrzeni spravného tvaru destgviim u
Stihlych konstrukci v&Sich rozp#, proto je nutné biem vystavby provad kontrolni néfeni
tvaru, které umozni eliminovat mozné odchylky a chyby — viz kapitola 3.1.5.

Veskeré udaje pro vyrobu nosnika, vysky a zpusob jejich uloZzeni na pomocnych nebo
definitivnich podporach a gidpokladané vzepéti nosniki jsou uvedeny v PD a VTD nosnika.

4.4 Provadéni rekonstrukci / oprav / Uprav mosti z difve
pouzivanych typa prefabrikovanych nosniki

Zpusob a podminky rekonstrukce moost pavodnich typiaprefabrikat jsou jednoznai
stanoveny PD, kterd musi vychazet ze skoédo stavu konstrukce oefteého diagnostickym
prizkumem a dalSich poZadavku investora {nppZadované zatizitelnosti).

Pri provadai je teba provést zejména dukladnéisténi a gipravu povrchu nosnika a
budoudch spéar na styku se sffienou deskou. Povrch betonu puvodnich nosniki musi byt
piipraven pédepsanym zpusobem - zpusob provedeni musi definovat PD a detailygoiovad
budouieSeny v TeP- viz 3.5.3.

Zpusob upravy prefabrikat zejména provadd spahujici vyztuze, musi byt uveden v PD.
Provedeni Uprav je obsahem TFeR to vetnézpiasobu osazeni sgiujicich prvka.

S ohkdem na vyrazny rozdil ve gtdetonu spghujici desky a puvodnich nosniki jela
klast zvySeny duraz na oBmtani betonu. V letnich &sicich se doporuéuje neprovédé
betonaz pi vysokych teplotach.

4.5 Zpisobilost k provadéni sprazenych konstrukci

Zhotovitel je povinen prokazat zpusobilost podle podminek zadavaci dokumentace, zejména
zpusobilost pro zajighi kvality pii provadai betonovych most podle poZzadavkua
Metodického pokynu k systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci SJ-PK, oblast 11/4 —
Provadai silnicnich a stavebnich praci, vizstnik dopravy 5/2013.

Souwéasti odborné zpusobilosti je povinnost zhotovitele zpracovae@qiit objednateli TeP

a KZP pro provadiou c¢ast konstrukce, kterd musi byt v souladu s pokynyhee a
prepravce betonu a musi spVat poZzadavkyechto TP, [1] a [2].

Dalsi podminkou odborné zpusobilosti je technicky zpusobilé strojni a pracovni vybaveni.
J&ost vyroby a provéathi je povaZzovana za zajigbu, jsou-li v praxi splndy pozadavky SJ-

PK, Obchodnich podminek staveb PK, smlouvy o diloiglygnych ustanovendahto TP.
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5. Kontrola

5.1 Prefabrikované nosniky

5.1.1 Vyroba a piejimka

Vyroba nosnikia probiha ve vyrobmpodle schvélené PD, VTD zpracované zhotovitelem a
TePt. Provadai kontroly seiidi dle KZP.

Po Usp&né pejimce formy, armokoSe, @idpinaci vyztuze u pdlem pédpjatych nosnika a
kabelovych kandlki u dodate¢ piedpinanych nosniki se provede betondz nosnika.
Predepnuti¢i uvolnéni prepinaci vyztuze z napinacich praht edam pedpjatych nosniku
probiha po dosaZeni pozadovanych parairtsttonu a v souladu s PD.

Predpokladané vzepéti nosnika stanovi PD (viz 3.1.5).

Sowasti pejimky je mimo jiné kontrola povrchu prefabrikatu Vst budouci styné spary se
sprahujici deskou.

Povich musi vyhovovat obecnym pozadavkim na povrchy pracovnich sgéievsim se
jedn& o drsnost povrchu, jelistotu a kvalitu povrchoveé vrstvy betonu — viz [22kapitola
3.1.4. Typ upravy povrchu stanovi PD a TePviz kap. 3.2.4., ppadné zkouSky povrchu
jsou uvedeny v PD a v Kontrolnim a zkuSebnim planu (KZP).

5.1.2 Méieni vzegti prefabrikata

Zhotovitel provede kontrolni gfeni vzepti nosniku pii std nosnikd, pro néjz bylo
v PD stanoveno mdpokladané vzepéti (viz 3.1.5).¢kéni musi byt provedenoigiodepeni
predepsaném v PD pro uloZeni nosnika na skladce nebo na.sv@/byjimeinych pipadech
muze byt pozadovan prodreni vzept jiny zpusob uloZeni prefabrikatu.

Meieni se provadéji s psnosti do 2 mm. Vysledkeméreni je velikost vzepé
nosiku (vyskovy rozdil arovngovrchu nosniku v polovingozpdi oproti teoretické spojnici
povrchi kond nosniku).

M¢feni je mozno provest:

* na hornim povrchu nosniki — pokud hrubost povrchu takovétcifeni umo#uje —
geodeticky se zawii body v ose nosniki na koncich nosniki a vjeho poloving
M¢éteni je pro nosniky délky do 12 m moZno provést pomapjaté ocelové struny.

= pa spodnim povrchu nosnik obdobnym zpasobem jako vemchozim piipadé
Vyhodou tohoto zpasobu je lepSi rovinatost povrchu dana materidlentnbedn
nevyhodou horSi pstupnost mifeného bodu.

Zhotovitel informuje o vysledcich #iieni vzep projektanta, ktery je nasledné
vyhodnoti. V pfpadé odchylek od hodnot uvedenych v RDS projektant provédevu
predpokladanych vzegiéa rozhodne o dalSim postupu. \igadé potreby, a pokud to postup
praci umo#uje, upravi vySky uloZeni prefabrikdhebo rozhodne o UprawysSky povrchu
sprahujici desky. V RDS se zohledni Uprava tlbySspiahujici desky a provede nagiprava
vyztuze desky, je-li toréba.

5.2 Kontrolni a naslednaé¢innost provadéna po osazeni
prefabrikat u

Zhotovitel provede kontrolni &fieni vzepd nosnika po montazi nosnika a tvaru
povrchu nosniku u rekonstruovanych modPozadavky a zpusobydieni viz 5.1.2.

Zaméieni zhotovitel p#da projektantovi, ktery provede vyhodnoceni a laatr
tlou&’ek spahujici desky v rrenych bodech. TlotiEa spahujici desky se stanovi jako
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rozdil vySek povrchu nosnika z&menych na stavbé, vysky pozadovaného povrchu desky
tésnépo betonazi, deformace nosniku v is€reni od zatizeni betonem, sednutim podpor a
zgpodenim event. dalSich vlivi, které mohou vysledek ovlivnit. Ziskané Gdaje panjekt
vyhodnoti a rozhodne o ipadné vyskové Upravpovrchu spithujici desky s ohledem na
dosazeni pozadovanych tloigk desky a paramétipovrchu pievadisé komunikace. Upravu
vySky povrchu desky je nutno provadshodnym zptsobem jako Upravu nivelety; vzdy se
jednd o dpravu na W& délce konstrukcei piedpoli mostu zajidijici pohodlnou jizdu
vozdel. Zpuasob provadd je definovan v pslusném TKP nebo ZTKP.

5.3 Kontrolni a naslednaéinnost provadéna po dokoné&ni nosne
konstrukce

Po betonazi desky provede zhotovitel 2&ni povrchu s@hujici desky a gida jej
projektantovi k vyhodnoceni. Vyhodnoceni se provede srovnaniméiaagch hodnot s
vySkami teoretickych bodu stanovenych pro odpovidagsbvou etapu budovani konstrukce
a se zohledmdim event. ptizeni konstrukce. V @padé nesouladu s ptipoklady PD
projektant navrhne dalSi postup, resp. navrhne vhodndéempalNavrh dalSiho postupu, resp.
opdfteni, musi byt odsouhlasen investorem.

6. Klimaticka omezeni a technologické yestavky

Pt vyrobé betonu plati nasledujici klimaticka omezeni:

= Pro vyrobu, dopravu a ukladani betonu plati kap. 8.5 [1] a pozadavky [7] a [22]

» Pt betonadzi za zvlaStnich klimatickych podminek ve siony[7] musi zhotovitel
vypracovat zvlastni technologickyeupis zohlednujici klimatické podminky jaki pt
vyrobeé betonu, tak pfii jeho dopravikladani a oSeavani

» Predpokladané spektrum teplot, kterézm nastat v pratitu betonaze, musi zohlednit
i zadani a provedenifraznich zkousek — viz [1] a [22]

7. Zivotni prostiedi

Pri provad&i stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vSemddms tykajicich se
Zivotniho prostedi. Ustanoveni puSnych pedpigi se musi uplatnit piskladovani
materiali, jejich manipulaci, provashi vSech stavebnich praci ai piakladani s odpady.
Obecné poZzadavky a souhrn zdkonnych &gt jsou uvedeny v TKP, kapitola 1 —
VSeobecs.

Podninky ochrany Zivotniho prosdi pf realizaci stavby jsou konkrétrobsazeny
v podrinkach stavebniho povoleni a stanoviska organa Zivotnihoipdbstle zakona:.
1002001 Sb. o posuzovani vlivu na Zivotni presdt.

NejvysSi pfpustné hladiny hluku stanovi N¥ 272/2011 Sb. o ochraredravi ped
nepiiznivymi adnky hluku a vibraci. Toto ré&eni stanovi, Ze organizace a abé jsou
povinni ¢init potiebn& opdeni ke sniZzeni hluku a dbat o to, aby pracovnictatog ob&né
byli jen v nejmensSi mozné i@ vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly
prekratovany nejvyssi ppustné hladiny hluku stanoven&mito piedpisy. NejvySSi
ptipustnou hladinu hluku stanovi uvedenédgisy ve vySi 50 dB(A) pro denni dobu a 40
dB(A) pro nohi dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledemdruh okolni
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zastavby a nesmi byt vysSSi, nez je stanoveno v podminkach stavebniho povoleni. Organ
hygienické sluzby mize proto v Zavazném posudku stanovit podminky pro pkmigstavby
s ohkdem na hluk.

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrabstavebnich str@j idaje o vySi hluku,
ktery stroje vydavaji, a provatd®pateni na ochranu proti Skodlivému putsobeni hluku.
Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi jmkami a
prerusovat jejich praci v hlmem prostedi ze zdravotnich davoda nezbytnymegiavkami.

Provadai piipravnych a finalnich praci @ a po betonazi zpusobuje ro¥né
znegistovani ovzdusi. Staven&a jeho okoli je z&ovano emisemi z provozu stavebnich
stroju, prachem, uvalovanim prchavych latek a dalSimi druhy &8&ni ovzdusSi. Zhotovitel

Zhotovitel musi dbat na to, aby motory automalkal stavebnich strdjbyly v dobrém
technickém stavu a jejich emise nekratovaly pipustné meze, vSechna pracoviityla
udrZzovana \istot, fddnou organizaci praci a pouzitim ochrannych pedkti byla omezena
prasnost na nejmensi moznou miru.

Pro praci ve vySkach plati fiaeni vlady¢. 362/2005 Sb. Toto maeni upravuje
poZzadavky na bezgeost prace provamou ve vySkach nad 1,5 m. Be#Zpest prace ve
vySkach se zaji%lje kolektivni ochrannou zafstnand.

Pti provadai piipravnych praci, betondznich praci, édedni a pi Upravach povrchi
mohou vznikat odpady, se kterymi musi zhotovitel nakladat v souladu se zakénem
1852001 Sb., o odpadech ve mi$ozd§sSich pedpisi a s dokumentaci stavby.

Odpa je movita véc, ktera se pro vlastnika stala niglotou a vlastnik se ji zbavuje
s tryslem ji odloZit. Podrobnosti o nakladani s odpadgdppisuje Vyhlaska MZER ¢.
37622001 Sb., o hodnoceni nebeapgch viastnosti odpadu, ve ari¢pozajSich pedpigi.

V ramci ochrany povrchovych a podzemnich vod, pro hospodarné vyuzivani vodnich
zdroja a pro zachovani a zlepSeni jakosti povrchovych a gradich vod je nezbytné
dodrZzeni zakon&. 254/2001 Sh. — Z&kon o vodach a oémmnnekterych zakonua (vodni
z&on) , ve znai pozd¢Sich pedpisi.

Zgiména se musi dbat na zabnah&kapu a unilk ropnych produkt, asfalfi, riznych
chemikalii a dalSich ekologicky nebezjpg/ch latek pii jejich pgprav, skladovani i pouziti.
Ekologicky nebezpeé odpady musi byt bezpe skladovany ve skladech, jejichz
kondrukce to umoituje podle ptislusnych pépidi, a co nejdiive ze staverisbdstrandy
odvezenim na skladku nebo zneSkodwnginym zptsobem. Hygienické vybavenitizani
stavenis¢ musi byt Zizeno ve shodé¢ se stavebnim povolenintadné provozovano a
o%trovano.

Pii provad&i piipravnych praci a nasledném dégéni miZze dochazet k manipulaci
s chemickymi latkami a tim k nebezfievzniku havarie. Zhotovitel je povinen gaem
vyhodnotit mozna rizika, snaZzit se jimegichazet a pti fjsadné havarii se chovat v souladu
S nZe uvedenymi zakony, vyhlaSkami a souvisejiciredpisy:

Zakon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach o chemickydprpycich, ve znéni poz&ich
predpisi

Z&on ¢. 59/2006 Sb., z&kon o prevenci zavaznych havarii zpasobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymitipravky ao zmn¢ zakona

¢. 258/2000 Sb., o ochran&ejného zdravi a 0 z¢n¢ nekterych souvisejicich  zékoni, ve
zréni pozd¢Sich pedpisi, a zakona. 320/2002 Sh., o zén¢ a zruSeni rkterych zakona

v souvislosti s ukongnim ¢innosti okresnich @di, ve znai pozd§Sich pedpidi, (zakon

0 prevenci zavaznych havérii)

Evropska dohoda o mezinarodni sitmi piepra¥ nebezpénych wci — ADR vyhlaSena ve
Shirce zakona pod ¢. 64/1987 Sh.
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8. BOZP

Obecné poZadavky a souhrn zakonnych iepatjsou uvedeny v TKP, kapitola 1 -
VSeobecs.
Zgjisténi bezpénosti a ochrany zdravi ippraci (BOZP) a poZarni ochrany (PO)igdi mito
pravnimi pedpisy:
= zakon ¢ 2622006 Sb. zakonik prace, ve migozd¢Sich pedpisi
= zakon¢. 309/2006 Sb. zakon o zajgi dalSich podminek BOZP, ve mi¢ozd§Sich
predpisi
= naizeni vlady¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcichB@ZP na
stavenistich
» nafizeni vlady¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP naopr$tich
s nebezp&dm padu z vySky nebo do hloubky
= vyhlaska 207/1991 Sb., novela vyhlasky o z&jisbezpénosti prace a technickych
zaizeni
» naizeni viadye. 101/2005 Sh., o podrohséch pozadavcich na pracows pracovni
prostedi
= zakon ¢ 1334985 Sbh., o pozarni ochranie zn&i pozdg¢Sich pedpis
= zékon ¢ 2582000 Sb., o ochrangegejného zdravi, ve zné pozd¢Sich pedpisi
= dokument Identifikace a hodnoceni rizik pro dagownost nebo staveni&s navrhem
najejich eliminaci
Stavebni prace véetrobsluhy technického zi@eni mohou provaddcosoby starSi 18- ti let,
odbon¢ a zdravotngpisobilé.
Cinnost musi byt organizovana vedoucim a prace molozahajeny a vykonavany pouze
tehdy nedochazi-li k vzajemnému ohroZeni a neni-li ohrozeno zdravi osob.
Kazdy pracovnik, ktery se podili gannosti pi vystavbé musi byt prokazatelngeznamen s
technickym provadcim piedpisem, s riziky na pracovisti, s vlastnostmi neb&zjush latek a
s navody na obsluhu pouzivanéhotizeni. VSichni pracovnici musi byt chrémépied
pracovnimi a zdravotnimi riziky mklenymi (€innymi osobnimi progedky. Dle poZadavku
Narizeni vlady¢. 495/2001 Sb. musi mit vSichni pracovnici na stavbiirannou prilbu a
vystraznou vestu s dostate vyraznym reflexnim zrgenim.
Pti praci pro objednatelReditelstvi silnic a dalni€R musi byt vSichni pracovnici seznameni
seSnmernici generalnihdediteleRSD CR ¢. 4/2007 — Pravidla bezpeosti prace na dalnicich
a silnicich a musi seidit pokyny TP 66 — Zasady pro ozm&ani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (ll. vydani, 2004).
Pracovnici musi byt chrangpted odletujicimiasticemi, pii praci ve vysce nebo nad volnou
hloubkou musi byt mdnostnéuplatnda kolektivni ochrana pracovnika (z&brany)egf
osobnimi ochrannymi progtdky pro praci ve vysce a nad volnou hloubkou. Dedorita
bouraci prace nad sebou jsou zakazany.
Pri praci v prostorech nebo mistech s nebeépeszniku pozaru (swavani, paleni, brouseni
atd.) je nutné vystavit lkaz na praci dle vyhlasky 87/2000 Sb.
Zvlastni podminky pro bezfeost a hygienu prace je povinen zhotovitel zpracaeghéna
pro technologické operace, které se tykaijpgaivy povrchu (odsekavani, frézovani, brouseni,
tryskani piskem nebo vysokotlakym vodnim paprskem).
VSechny pohyblivé sodsti strofi musi byt opaeny krytem. U strojniho Z&eni je povoleno
provadd jakékoliv opravy a s&ovani pohybujicich se soésti pouze ktomu senymi
pracovniky.
Na stavenisti musi byt k dispozici technické nebo b&apsni listy pro vSechny typy
pouZvanych stavebnich hmot s uvedenim jejich zdravotni epsé, resp. postupu ipf
kontaminaci o¢ ¢i pokozky nebo vdechnuti.
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Na pracovisti musi byt pragdky pro poskytovani prvni pomoci a nichasici pristroje.
Konkrétni opateni BOZP a jednotliva rizika musi byt detailpgpsany v TePzhotovitele

izolagnich praci.
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9. Citované a souvisejici normy a f¥edpisy

[1] CSN EN 13670 Provadii betonovych konstrukci

[2] CSN EN 206-1 Beton - &5t 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[3] CSN EN 1992-1-1 Eurokod 2: Navrhovani betonovych koksi - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

[4] CSN EN 1992-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konsfruk@st 2: Betonové mosty
- Navrhovani a konstrukid zasady

[5] CSN EN 15050+A1 (72 3063) Betonové prefabrikaty-Mogiwky

[6] CSN EN 1504-9 Vyrobky a systémy pro ochranu a opragtorovych konstrukci -
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shodiéast 9: Obecné zasady pro
pouZAvani vyrobki a systéin

[7] CSN 73 2401 Provaeé a kontrola konstrukci z e#ipjatého betonu

[8] CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - ena beton#ska ocel Zebirkova a hladka

[9] CSN 73 1320 Stanoveni objemovych&nmbetonu

[10] CSN EN 15050 (72 3063) Betonové prefabrikaty - Mostakypr

[11] CSN 73 6242 Navrhovani a provid vozovek na mostech pozemnich komunikaci

[21] TKP - kap. 1 VSeobecné

[22] TKP - kap. 18 Beton pro konstrukce, piiloh

[23] TKP - kap. 19 ast B: Protikorozni ochrana ocelovych niogtkonstrukci
[24] TKP - kap. 31 Opravy betonovych konstrukci

[31] TP 136 - Povlakovana vyztuz do betonu
[32] TP 193 - Svaivani beton&ké vyztuze a jiné typy spoj
[33] TP 231 - OSé¢bvani betonu

[40] (:ZSN EN 12812 Podpna leSeni - Pozadavky na provedeni a obecny navrh
[41] CSN 73 8101 LeSeni - Spdlwa ustanoveni
[42] CSN 73 8107 Trubkova leSeni

armadni predpisy:

Zel-6-3/1 Zeleznini pilit ZP 16. Dil 1. Text a tabulky

Z6el-6-3/2 Zeleznini pilit ZP 16. Dil 2. Obrazky atflohy

Zel-6-4/1 Mostni pilf Pizmo. Dil I. Text a obrazky

Z6el-6-4/2 Mostni pilf Pizmo. Dil Il. Ugovaci tabulky a vykresy materialu
Zel-6-7 Zeleznini most ZM 30
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10. Prilohy (dispozini reSeni a schémata systému)

= Schéma postupu vystavby od apk opste — nepimé ulozeni vice poli
= Schéma postupu vystavby odestu mostu — négpmé ulozeni vice poli
= Schéma postupu praci #mé ulozeni

= Schéma postupu praci — tigpeé ulozeni

= UlozZeni nosnil a uspdadani na ofge

» UloZeni nosnik a usp#adani na pifi
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SCHEMA POSTUPU PRACI - PRIME ULOZENI

ULOZENI NOSNIKU

Ed

SPRAZENI NOSNIKU

|

D

/ e

SCHEMA POSTUPU PRACI — NEPRIME ULOZENI

ULOZENI NOSNIKU

o L
- = /m =
SPRAZENI NOSNIKU

XX

=i

= =B m;m E

ZMONOLITNENI NOSNE KONSTRUKCE

1 | I L ///!u 1 L

str. 37




Tento dokument je obsahové identicky s oficialni tiSténou verzi. Byl vytvorfen v systému TP online a v Zadném pfipadé nenahrazuje tiSténou verzi.

ULOZENI NOSNIKU A USPORADANI NA OPERE

PRIME ULOZENI BEZ KONCOVEHO PRICNIKU
|

PRIME ULOZENI S KONCOVYM PRICNIKEM
PRACOVNI SPARA
|

NEPRIME ULOZENI S KONCOVYM PRICNIKEM

PRACOVNI SPARA;
|
%
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ULOZENI NOSNIKU A USPORADANI NA PILIRI

SPOJITA NOSNA KONSTRUKCE

NEPRIME ULOZENI SE STREDNIM PRICNIKEM
PRACOVNI SPARA

SYSTEM PROSTYCH POLI - BEZDILATACNI SPOJENI
PRIME ULOZENI BEZ KONCOVEHO PRICNIKU S PEROVOU DESKOU

PRACOVNI SPARA
/EZSAH PEROVE DESKY, 35{¢§$$§E§E‘&RUDOVANYM
il | e
& !

N

SYSTEM PROSTYCH POLI — BEZDILATACNI SPOJENI
PRIME ULOZENI S KONCOVYM PRICNIKEM A PEROVOU DESKOU

PRACOVNI SPARA SEPARACE_EXTRUDOVANTM
/ROZSAH PEROVE DESKY, /iy ns
, FEROVE DESKY, /™ MEZILEHLY PRIENIK
r : Y
___I‘I__________
|
I
I 1
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