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Kontrolní a zkušební plán 

 

1. Identifikační údaje: 
 

 

Akce:  „Rekonstrukce komunikace III/03810  ul. Mírová , Havlíčkův  

                                                         Brod“  

 

Stupeň:  PDSP  

 

Investor: KRAJ VYSOČINA 
  Žižkova 57  

 587 33 Jihlava  

 

        SO 01 Rekonstrukce silnice III/03810 
 

Investor: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD 
  Havlíčkova náměstí 57  

 580 61 Havlíčkův Brod 2  

  

SO 02 Chodníky, části MK a parkovací stání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1  – návrh kontrolního a zkušebního plánu 
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Objekt :

Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+; ČSN EN 13108-1

Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede

kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku

TKP kap. 7

ČSN 73 6121

Objekt : 0

Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+; ČSN EN 13108-1

Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede

kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku pro jednotlivý vzorek

ACO 11 zrnitost směsi dle křivky zrnitosti směsi 1 x 1000 t

50 mm obsah asfaltu (% hmot. směsi) min. 5,6 % 1 x 1000 t

odběr na stavbě mezerovitost směsi (% objemu) 2,0 - 6,0 % 1 x 1000 t

Objekt : 0

Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+; ČSN EN 13108-1

Druh kontroly jakosti: přejímací

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede

kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku

ČSN 73 6121 ACO 11 míra zhutnění - nedestruktivně min. 96% 1 x 500 m2

50 mm mezerovitost vrstvy - nedestrukt. 2,0 - 7,5 % 1 x 500 m2

tloušťka - geodetické zaměření min.0,8h (prům.0,9h) v příčných profilech dle PD

Poznámky:

–- Při nedestruktivním zjišťování míry zhutnění mužě být v hodnoceném úseku max. 20 % výsledků v intervalu 96 až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být ≥ 97 %

1.

1. ACO 11 Prohlášení o shodě asf. směsi

1.

ČSN EN 13108-1                       

ČSN 73 6121
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Poznámka: 

Asfaltové směsi: 

• Kontrolní zkoušky asfaltové směsi se provedou v uvedené četnosti na množství vyrobené směsi v 

tunách, avšak vždy minimálně jedna zkouška za pracovní směnu od každého druhu. 

• Odběr vzorku asf. směsi bude proveden u finišeru min. 1x za směnu. Při větší předepsané četnosti může 

být odběr dalších vzorků proveden na obalovně. 

• V záznamu o odběru vzorku musí být vždy uvedeny údaje o přesném určení místa odběru  

a místa uložení směsi na stavbě. 
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Poznámka:  

Zemní práce: 

• Kontrolní zkoušky zemních prací se provedou v četnosti dle příkazu TDI dle skutečně provedených prací a 

postupu prací. 
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Poznámka:  

Konstrukční vrstvy: 

• Kontrolní zkoušky konstrukčních vrstev se provedou v četnosti dle příkazu TDI dle skutečně provedených 

prací dle počtu autobusových zastávek 

 

 

2. Závěr 
 

Kontrolní a zkušební plán bude odpovídat rozsahu stavby, bude proveden dle příslušných 

ČSN, TP, TKP….. Kontrolní a zkušební plán pro realizaci stavby bude odsouhlasen investorem, 

technickým dozorem stavby před zahájením stavebních prací. 
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Příloha č.2  – návrh plánu kontrolních prohlídek 

1.Identifikační údaje: 
 

Akce:  „Rekonstrukce komunikace III/03810  ul. Mírová , Havlíčkův  

                                                         Brod“  

 

Stupeň:  PDSP  

 

Investor: KRAJ VYSOČINA 
  Žižkova 57  

 587 33 Jihlava  

 

        SO 01 Rekonstrukce silnice III/03810 
 

Investor: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD 
  Havlíčkova náměstí 57  

 580 61 Havlíčkův Brod 2  

  
 
Předmětem řešení této přílohy dokumentace je návrh plánu kontrolních prohlídek dle § 133 a §134 

zákona č. 183/2006 – Stavební zákon. Tento plán by měl v průběhu realizace stavby sloužit jako 

doporučení projektanta pro příslušný stavební úřad. 

Návrh počtu a rozsahu prohlídek stavby byl navržen tak, aby dle názoru projektanta co nejvíce 

odpovídal náročnosti a složitosti řešené stavby. 

 

3. Návrh počtu a rozsahu kontrolních prohlídek stavby 
 

V průběhu stavebních prací navrhujeme následující kontrolní prohlídky: 

 

- ve fázi upravené a zhutněné zemní pláně tělesa komunikace – během nebo po provedení 

zatěžovacích zkoušek 

- po případné sanaci zemní pláně během nebo po provedení statických zatěžovacích zkoušek 

- po provedení osazení uličních vpustí 

- po provedení nestmelených podkladních vrstev 

- po osazení obrub komunikace, parkovacích ploch a chodníku 

- po provedení dlažby 

- po provedení pokládce AB vrstev 

- závěrečná prohlídka  

 

Při výše uvedených kontrolách budou sledováno zejména: 

- zda stavba je prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, v souladu se schválenou PD 

- stavebně technický stav stavby 

- dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

- zda prováděním stavby není nad přístupnou míru obtěžováno okolí, zda jsou prováděny 

předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník 

- kontrola umístění přechodného dopravního značení 

 

4. Závěr 
 
Kontrolní prohlídky, jejich přesný průběh, četnost a podrobnost stanoví investor ve spolupráci 

s technickým dozorem stavby. 

 

V Havlíčkově Brodě: 3/2016    Ing. Jiří Marek  


