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RAZOVE ZATEZOVACI ZKOUSKY A STANOVENI
SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY
NA VYBRANEM USEKU SILNICE 1l/375

UBUSIN - PRUTAH

- /

Objednatel: GEOVAP, spol. s r.o.

Vyhotoveno ve étyfech
vytiscich s rozdélenim:

3 x GEOVAP (+ 1 x CD)

1 x IMOS Brno, DSV /‘@ Coo

Vytisk c“:.l Razitko a podpis

LISTOPAD 2015
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http://www.imosbrno.eu

1. ZAKLADNIi UDAJE

Objednatel Zhotovitel

GEOVAP, spol. sr.o. IMOS Brno, a.s.

Cechovo nébrezi 1790, 530 03 Pardubice divize silniéni vyvoj

IC: 15049248 Olomoucka 174, 627 00 Brno
IC: 25322257

Smluvni vztah (objednavka)

Objednavka ze dne 20.10.2015.

Pouzité technické predpisy

fada norem CSN EN 13108 Asfaltové smési — Specifikace pro materialy

CSN 736100 Nazvoslovi silnignich komunikaci

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 736121 Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provadéni a kontrola
CSN 736192 Razové zatézovaci zkousky vozovek a podloZi

TP 87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TKP

Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

Systém jakosti — opravnéni zhotovitele

Certifikat &. Q 255-3 s platnosti do 19.8.2018 podle CSN EN ISO 9001:2009 ve spojeni s CSN
EN ISO 3834-2:2006 pro IMOS Brno, a.s., Olomoucké& 174, 627 00 Brno mj. na cinnost
Prizkumné a diagnostické prace v oboru pozemnich komunikaci od certifikacniho orgéanu
Qualiform.

Opravnéni k provadéni prizkumnych a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou,
opravami, Udrzbou a spravou pozemnich komunikaci €islo 333/2015 pro Ing. Petra Meluzina,
které vydalo pod €.J. 45/2015-120-TN/47 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci
s platnosti 07/2020.

Osvédc&eni o akreditaci ¢. 830/2014 pro zkuSebni laboratof ¢.1074 IMOS Brno, a.s., divize
silniéni vyvoj, Olomoucka 174, 627 00 Brno, vydané Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
s platnosti do 01.11.2017.

Osvédéeni o autorizaci &islo 22383 vydané Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrd a
technikd €innych ve vystavbé pro Ing. Petra Meluzina, ktery je autorizovanym inZzenyrem
v oboru zkou$eni a diagnostika staveb, CKAIT 0007511.

VSeobecné
Na z&kladé vySe uvedené objednavky provedl zhotovitel na vybraném Useku silnice 111/1292 méfeni
prihybl vozovky, jadrové vyvrty a kopané sondy.

2. LOKALIZACE USEKU

Usek: 111/1292 Obratan, ul. Nadrazni, délka tseku 950 m,
zacatek staniceni 49.4244092N, 14.9487272E; konec stani¢eni 49.4300858N, 14.9559372E

3. RAZOVE ZATEZOVACI ZKOUSKY

Datum méreni
26.10.2015

Lokalizace zkuSebnich mist

Ve vzdalenosti 0,7 — 1,2 m od pravého okraje vozovky (cca pravéa jizdni stopa) nejprve ve sméru
stani¢eni a poté se stfidavym umisténim proti sméru staniceni.

Operétvor
Milan SaSinka

Pocet provedenych zkousek (zkuSebni mista)
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Princip zkousek
Razové zatézovaci zafizeni (rovnéz se pouziva nazev deflektometr ¢&i FWD - zkratka z Falling Weight

Deflectometer) vyvozuje rdzovy puls pddem bfemene pfes tlumici systém na kruhovou zatézovaci
desku spocivajici na povrchu vozovky. Kratkodobym pusobenim razového pulsu pfi zkouSce se ve
vozovce vyvozuje deformace povrchu. Specialnimi snimaci (geofony) se méfFi prahyby, které
charakterizuji prihybovou ¢aru. Tato prdhybovéa ¢ara je podkladem pro analyzu vlastnosti vozovky a
jejich vrstev.

Dynamické nedestruktivni metody na principu tlumeného razu simuluji ve vozovce obdobné zatiZeni
jako je zatizeni kolem téZkého nékladniho vozidla s navrhovou ngpravou jedouciho rychlosti zhruba 60
km/hod.

Méfena data

PFi kazdé zkousSce se provede nékolik Gderd. Zaznamenavaji se prahyby z posledniho uderu, které
nesmi vykazovat odchylky v jednotlivych pofadnicich prahybl vétSi nez 5 % ve srovnani s prihyby
méfenymi pfi pfedposlednim Uderu.

Teplota vozovky se méfi dotykovym teplomérem na povrchu vozovky po ustaleni teplot. Zatizeni se
méfi snimacem sily v kN.

Formular Méfen4 data obsaZeny v pfiloze D s oznaenim Tabulka 1 uvadi v kazdém zkuSebnim misté
¢islo bodu, stani¢enti, teplotu vozovky, hodnoty zatizeni v KN a prahyby Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8
a Y9 v milimetrech.

Grafické zobrazeni spojnic vrcholl pofadnic deviti prihyb v jednotlivych zkuSebnich mistech se
nazyva deflexni profil Useku a je zobrazen v pfiloze D - viz Graf 1. Charakteristické prahybové ary, tj.
maximalni a minimélni naméfené a pramérna vypoctena jsou v Grafu 2.

Vysledky rdzovych zatézovacich zkouSek jsou uvedeny v pfiloze A.
4. JADROVE VYVRTY A SONDY

Za UCelem zjisténi Udaji o konstrukci vozovky byly pracovni skupinou pro polni prace akreditované
zkuSebni laboratorfe zhotovitele provedeny potfebné sondaze.

Laboratorni protokoly jsou rozdéleny do pfiloh dle nize uvedené tabulky:

Datum Popis a tloustky JV Fotodokumentace Popis KS Fotodokumentace
sondazi: viz pfiloha; JV viz pfiloha: viz pfiloha; KS viz priloha:
16.11.2015 B C D E

5. VYPRACOVANI ZPRAVY
Datum: 30.11. 2015
Misto: Brno

Zpravu vypracovali:

Ing. Jindfich Melcher ... [“LLI‘R ......
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RAZOVE ZATEZOVACI ZKOUSKY A STANOVENI SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY
NA VYBRANEM USEKU SILNICE 11/375

UBUSIN - PRUTAH

PRILOHY:

A  Razoveé zatézovaci zkousky

B Popis jadrovych vyvrti

C Fotodokumentace jadrovych vyvrtua
D Popis kopanych sond

E Fotodokumentace kopanych sond

IMOS Brno, a.s., divize silniéni vyvoj



Priloha A Tabulka 1

IMBEIS" Mméfena data razovym zafizenim PRI2100FWD

Soubor: B568
Cislo silnice: /375
Odbératel: GEOVAP, spol. s r.o.
Nazev: Ubusin - pratah
Datum méreni: 26.10.2015
Vozovka: AB
Zacatek: Om
Konec: 550 m
Délka: 550 m
Orientace méreni: Ve sméru stani€eni silnice 11/375 a zpét.
Cislo | Stan. [ Jizdni | Tlak |Teplota Prahyby Y1 az Y9 (mm)
bodu (m) pruh | (kPa) | (°C) vyi | vy2 [ vy3 | va | vy5s | vy6e [ vz | vy8 | Y9
R-pravy ve vzdalenostech od stfedu zatéZzovaci desky v cm
L-levy 0 20 30 60 90 120 150 180 210
1 0 R 750 11 0,221 0,193 | 0,179 0,141 | 0,107 0,080 | 0,059 0,046 | 0,036
2 24 L 747 12,2 1,076 0,850 | 0,691 0,349 | 0,173 0,096 | 0,061 0,043 | 0,034
3 50 R 745 11,2 0,593 0,437 0,336 0,160 | 0,087 0,056 | 0,039 0,031 | 0,025
4 74 L 755 12 0,438 0,323 | 0,248 0,125 | 0,073 0,050 | 0,035 0,027 0,021
5 100 R 737 11 0,605 0,444 | 0,359 0,190 | 0,106 0,065 | 0,042 0,029 | 0,022
6 124 L 760 12 0,556 0,402 0,313 0,147 0,073 0,041 | 0,024 | 0,017 0,013
7 150 R 743 10,9 0,645 0,505 | 0,409 0,223 | 0,128 0,079 | 0,051 0,036 | 0,026
8 175 L 756 12,2 1,465 1,123 | 0,862 0,386 | 0,188 0,101 | 0,059 0,041 | 0,030
9 201 R 729 11 0,927 0,711 | 0,582 0,337 0,195 0,120 | 0,097 0,060 | 0,036
10 224 L 746 12,2 1,260 1,048 0,836 0,440 0,229 0,127 0,077 0,046 0,030
11 251 R 740 11 0,625 0,492 0,401 0,214 | 0,118 0,076 | 0,052 0,039 | 0,030
12 275 L 742 12,2 0,479 0,374 0,306 0,172 0,102 0,067 0,047 0,034 0,026
13 300 R 740 10,7 0,784 | 0,598 | 0,473 0,230 | 0,119 0,068 | 0,039 0,024 | 0,016
14 325 L 751 12,4 0,664 | 0,506 | 0,410 0,219 | 0,128 0,082 0,056 0,039 | 0,028
15 350 R 726 11,1 1,007 0,823 | 0,684 | 0,379 | 0,214 | 0,125 | 0,072 0,044 | 0,028
16 373 L 740 12,2 0,895 0,707 0,588 0,350 | 0,219 0,139 | 0,088 0,058 | 0,042
17 400 R 739 11,5 1,150 0,903 | 0,734 | 0,371 | 0,210 0,135 | 0,091 0,070 | 0,055
18 425 L 755 12 0,475 0,365 | 0,298 0,173 | 0,108 0,074 | 0,055 0,043 | 0,035
19 451 R 746 11,6 0,834 | 0,670 | 0,573 0,336 | 0,188 0,103 | 0,056 0,036 | 0,026
20 475 L 753 11,8 0,367 0,320 | 0,291 0,208 | 0,142 0,097 0,064 | 0,044 | 0,031
21 500 R 733 11,6 0,821 0,692 0,612 0,410 | 0,263 0,161 | 0,098 0,061 | 0,040
22 524 L 759 11,5 0,370 0,294 | 0,252 0,157 0,097 0,062 0,041 0,029 | 0,021
23 550 R 741 11,1 0,473 0,397 0,351 0,236 | 0,151 0,093 | 0,055 0,032 0,019
max 1,465 1,123 0,862 0,440 0,263 0,161 0,098 0,070 0,055
min 0,221 0,193 0,179 0,125 0,073 0,041 0,024 0,017 0,013
pramér 0,727 0,573 0,469 0,259 0,149 0,091 0,059 0,040 0,029
smodch 0,307 0,245 0,193 0,098 0,054 0,031 0,020 0,013 0,009

Stranka1lz3



Priloha A Graf 1

Deflexni profil vozovky - 11/375 Ubusin - pratah|
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IMOS Brno a.s., silniéni vyvoj



Priloha A Graf 2
Charakteristické prahyboveé ¢ary - 11/375 Ubusin - prﬁtah|
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IMOS Brno, a.s N T: 548129331 Priloha B
zkusebni laboratof &.1074 ila/e;\mg@ MT: 602 568 159 List:
Olomoucka 174, 627 00 Brno 7@\\ . 107;‘ babacekj@imosbrno.eu 11

PROTOKOL TLOUSTKY VRSTVY Z JADROVYCH VYVRTU (JV)

¢.: 0821 V155 117

Objednatel: GEOVAP, spol. s r.0. Cechovo nabfezi &p. 1790, 53003 Pardubice
UbuSin - pratah
silnice 11/375
Nazev akce: ZU (km) 0,000
KU (km) 0,550
DL (km) 0,550
Odebral: Ing. Kamarad, Mgr. Krésa Datum: 16.11.2015
Zkousel: RNDr. Babagek, Ing. Svantner Datum: 18.11.2015
Méreni: tloustky konstrukénich vrstev z jadrovych vyvrtt o priméru 100 mm
Normy: CSN EN 12697-36, ¢&l. 1-4.1.7 - tloustka vrstvy
Jadrovy vyvrt Konstrukéni vrstvy vozovky (mm)
délka (mm) AB AB NV PM
JVv 15 211/1 km 0,062 P 25 65 SD
25 mm po PM 1,10 m od okraje; sitové trhliny
JV15211/1 km 0,410 L 43 25 | 10 | 20 | | | | | SD
78 mm po PM 0,50 m od okraje; vrtano ve vyspravke
— —
0
OoPM
40 _/ — aNVv
OAB
80 /
OAB
120
JV 15 211/1 JV 15 211/1

U : tloustka vrstvy + 1,4 mm je uvadéna jako rozsitena s koeficientem k =2, pokryvajici Uroveri spolehlivosti 95 %

Vysvétlivky:

AB asfaltovy beton P, L pravy, levy jizdni pruh
NV natér ZU, KU zacatek, konec tseku
PM penetra¢ni makadam

SD $térkodrt

oznaceni nespojenych vrstev
nalezena konstrukéni vrstva, bez uréeni jeji tloustky

Poznadmka: Zkousky/€innosti oznacené hvézdi¢kou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkouSek.

ZkuSebni laboratof prohlasuje, Ze protokol o zkouSce mulze byt reprodukovan jako celek a se souhlasem laboratofe. Vysledky
zkouSek se tykaji pouze zkuSebnich vzork( a/nebo méfeného mista a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim
akreditaci, ani Zzadnym jinym organem.

Protokol vystavil a schvalil : RNDr. Jifi Babacek
vedouci laboratore 18.11.2015

Nahrazuje/ rusi
Pfezkoumal: Ing. Jindfich Melcher



mailto:babacekj@imosbrno.eu

Fotodokumentace jadrovych vyvrtl Pfiloha C

0821 V155 117 Strana 1/1
Misto : UbusSin - pratah
Silnice : /375
Staniéeni : ZU km 0,000
KU km 0,550
Délka Useku : km 0,550

Jadrovy vyvrt:

JV 15 211/1 JV 15 211/2
km 0,062 P km 0,410 L

Vysveétlivky:  JV  jadrovy vyvrt; P, L pravy, levy jizdni pruh

IMOS Brno, a.s. zkuSebni laborator divize silni¢ni vyvoj



IMOS Brno, a.s. @ 1:548129331 Priloha D
zkuSebni laboratof I m E E MT:60 2568 159 List:

Olomouckéa 174, 627 00 Brno - babacekj@imosbrno.eu 1/1
MERENI TLOUSTKY KONSTRUKENICH VRSTEV ¢.: 0821V155 117

VOZOVKY Z KOPANYCH SOND (KS)

Objednatel: GEOVAP, spol. s r.0. Cechovo nabrezi &p. 1790, 53003 Pardubice

UbuSin - pratah
silnice 11/375

Misto: ZU (km) 0,000
KU (km) 0,550
DL (km) 0,550

Odebral: Ing. Kamarad, Mgr. Krésa Datum: 16.11.2015
Sonda: KS1

Konstrukéni vrstva TlousStka vrstvy (cm)

AV 3,0

PM 4,0

SD 0-45 35,0

cb 23,0

Vzdalenost od okraje 0,70 m

PodloZi / vzorek ¢&.

Hloubka sondy (cm) 65
Stani¢eni (km) 0,260 L
0,0
I Ocb
20,0 g
g i oSD 0-45
£ w00 V]
3
2 1 OoPM
60,0 g
oAV
80,0
KS1
Vysvétlivky:
AV asfaltové vrstvy P pravy jizdni pruh
PM penetraéni makadam L levy jizdni pruh
SD 0/45 térkodrt frakce O - 45 mm KU, zU zadatek
cb vrstva s kameny, zrno 60-200 mm
Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek

Pfezkoumal: Ing. Jindfich Melcher vedouci laboratofe 18.11.2015
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T. 548 129 331 Pfiloha

IMOS Brno, a.s.
oot IMBEIS" 2500150
1/1

zkuSebni laborator
JE————
babacekj@imosbrno.eu

Olomouckéa 174, 627 00 Brno
¢.: 0821 V155 117

FOTODOKUMENTACE KOPANE SONDY (KS)

Objednatel: |GEOVAP, spol. s r.0. Cechovo nabreZi &p. 1790, 53003 Pardubice
UbusSin - pratah
silnice /375
Misto: zU (km) 0,000
KU (km) 0,550
DL (km) 0,550
Odebral: Ing. Kamarad, Mgr. Krésa Datum: 16.11.2015
Skladba konstrukce vozovky v misté KS1: Staniceni: km 0,260 L 0,70 m od okraje
Vrstva 1
Asfaltové vrstvy AV
Tloustka (cm) 3
Vrstva 2
Penetra¢ni makadam PM
Tloustka (cm) 4
2 Vrstva 3
= Stérkodrt frakce 0 -45 mm SD 0/45
s Tloustka (cm) 35
Vrstva 4
Vrstva s kameny cb
Tloustka (cm) 23
1 Celkem (cm) 65

RNDr. Jifi Babacek

Protokol vystavil a schvalil :
18.11.2015

vedouci laboratofe

Nahrazuije/ rusi
Prezkoumal:

Ing. Jindfich Melcher
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