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ANOTACE
Tato zprava uvadi vysledky stavebné technického prizkumu mostni konstrukce ev. ¢.

401-008, most pies Ostry potok pied obci Jarométice nad Rokytnou.

Zprévu zpracovali pracovnici CVUT v Praze, Kloknerav Ustav, ktery je zapsén
v seznamu Ustavu kvalifikovanych pro znaleckou ¢innost dle ustanoveni 8§21 odst. 3, zakona
¢. 36/1967 Sb. a vyhlasky ¢. 37/1967 Sb., ve znéni pozdgjSich piedpisi, uverginéném
v Ustrednim véstniku CR, ro¢nik 2004, ¢éastka 2, ze dne 14.10.2004, piilohy ke sdéleni
Ministerstva spravedinosti ze dne 13.7.2004, ¢.j. 228/2003—Zn.
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1. UVOD

Na zéklad¢ objednavky firmy PONTEX sr.0., Bezova 1658, 147 14, Praha 4, byl

proveden stavebné technicky prizkum mostni konstrukce ev. ¢. 401-008, most pres Ostry

potok pied obci Jaroméri ce nad Rokytnou.

V rédmci zadani priizkumu a souviseaiicich praci bylo zjisténo a provedeno:

studium dostupnych podkladi,

mimoiadnd prohlidka mostu,

zkouska pevnosti povrchovych vrstev v prostém tahu,

ovéieni tl. kryci betonoveé vrstvy vyztuze u nosné konstrukce,
ovéieni korozniho stavu betonérské vyztuze u nosné konstrukce,
pevnost kamene v tlaku destruktivnimi zkouskami,

pevnost kamene v tlaku nedestruktivnimi zkouskami,

pevnost malty v tlaku nedestruktivnimi zkouskami,

ovéieni hloubky degradace sparové malty a zdiciho materidu,
ovéieni korozniho oslabeni pratrezoveé plochy nosniki,
posouzeni stavu zal oZzeni mostu,

fotograficka dokumentace a zpracovani souhrnné zprévy.

Cilem praci bylo ziskat obraz o aktudlnim stavu konstrukce z hlediska konstrukéniho i

korozniho a poskytnout podklad pro piipadny sanacni zésah. Prazkumné préce probehly
v listopadu 2015.

2. PODKLADY

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

TKP 31: Opravy betonovych konstrukci.

TP SSBK I11: Technické podminky pro sanace betonovych konstrukci.

CSN EN 1926 ZkuSebni metody piirodniho kamene - Stanoveni pevnosti v prostém
tlaku.

CSN 73 1373 Tvrdomérné metody zkouSeni betonu.

CSN 72 2605 Skusanie tehliarskych vyrobkov. Stanovenie mechanickych vlastnosti.
CSN 73 0038 Hodnoceni a ovérovani existujicich konstrukci - Dopliujici ustanoveni.
CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci (neplatnd).
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[8] CSN EN 1996-1-1+A1 Navrhovani zdénych konstrukci. Cést 1.1: Obecné pravidla pro
vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

[9] CSN EN 772-1 ZkuSebni metody pro zdici prvky. Cést 1: Stanoveni pevnosti v tlaku.

[10] CSN 1SO 13822: Z&sady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci.

[11] Mostni list ev. ¢. 401-008, most pies Ostry potok pied obci Jarométice nad Rokytnou,
soucasti [12].

[12] Protokol o provedeni mimotradné mostni prohlidky, most ev. ¢. 401-008, most pied
obci Jarometice nad Rokytnou pres Ostry potok, Ing. V. Polék, ¢. reg. 035/1998, ing.
T.Vehbeéra, ¢. reg. 158/2013, 10/2015.

3. POUZITE METODY A POSTUPY

3.1. VIZUALNi PROHLIDKA

Vizualni prohlidka, i kdyZ ji nelze uptit subjektivnost, je jednim z nedulezitéjSich
postupti, nebot’ jen tento postup umoziuje odhalit nedostatky prakticky v celé zkoumané
ploSe konstrukce. Vizuani prohlidka viditelnych ploch Zelezobetonové konstrukce je
zaméiena na vyhledani korodujici vyztuze, poruch v betonu (napt. &térkova hnizda apod.),
trhlin atd. V rdmci téo prohlidky byl také provadén odhad plosnych rozsahi poruch a typu
korozniho napadeni vyztuZe a betonu. S ohledem nato, Ze fada prvki konstrukci je ¢asto hiie
dostupna ¢i nedostupnd, je toto provadéno odbornym odhadem. Vizuani prohlidky jsou bézné
doplnény postupy akustického trasovéani, kdy jsou ve zkoumané plose odhaeny i dutiny
v betonu, které nejsou pouhym pohledem na povrchu betonu patrné.

Pro stanoveni vhodného postupu sanaénich praci je hloubka naruSeni povrchu
monolitického betonu (odpadla kryci vrstva, vyluhovani povrchu) tiidéna v nasledujicim textu
dle metodiky TP SSBK I11 [2] do nésledujicich kategorii:

M - hloubka poruseni Hp od 0 do 10 mm véetné
S - hloubka poruSeni Hp od 10 do 25 mm v¢etng,
V - hloubka poruSeni Hp od 25 do 40 mm vcetng.
E - hloubka poruseni Hp > 40 mm.

Rozsah koroze vyztuze pruti je v textu délen do nasledujicich typu:
P (povrchovd) — povrchova koroze bez vyrazného oslabeni plochy prifezu,
S (silnd) — koroze s tvorbou koroznich zplodin a oslabenim plochy prafezu 5 — 10 %,
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H (hloubkova) — hloubkova koroze vyztuZe spojend s odlupovanim koroznich zplodin ve
vrstvéch avyraznym oslabenim plochy prarezu (max. do 50 % plochy prarezu),
E (extrémni) — hloubkova koroze vyztuZe s oslabenim plochy prarezu nad 50 %.

3.2. DESTRUKTIVNI ZKOUSKY PEVNOSTI KAMENE V TLAKU - KRYCHLE

Pro stanoveni pevnosti kamene v tlaku destruktivni zkouskou byly z konstrukce odebrany

kameny, ze kterych byly narezany zkuSebni vzorky tvaru krychle sdélkou hrany 50 mm.
Tlacné plochy zkusebnich vzorkt byly zabrouSeny a zalestény. (Tlacné plochy zkuSebnich
vzorka byly zakoncovany smési jeimz pojivem je sira).

Poté byly zkuSebni vzorky zméreny a suSeny pri teploté 70°C do ustédlené hmotnosti. Pred
vlastni zkouskou byly zkusebni vzorky zvézeny.

Zkoudky byly provedeny die CSN EN 1926 [3] v zatéZzovacim stroji WPM 500 kN,
metrologické ¢islo S 07 011 M a nésledné bylo provedeno vyhodnoceni zkouSek die[3].

Pro stanoveni prevodniho soucinitele ac pro prepocet hodnot fre (zjisténych nedestruktivni
zkouskou) na pevnost skute¢nou, byla na kazdém kameni, z néhoZ byly nasledné pripraveny
zkusebni vzorky, provedena nedestruktivni zkouska Schmidtovym tvrdomérem.

Prevodni soucinitel byl pak vypocten ze vztahu ac = fedes / foe, kde fedes j€ pevnost kamene
v tlaku zjisténa destruktivni zkouskou.

3.3. NEDESTRUKTIVNI ZKOUSKY PEVNOSTI MALTY V TLAKU
Pevnost malty je jednim ze z&kladnich parametri pro stanoveni charakteristické, resp.

navrhové pevnosti zdiva. Posuzovéani kvality zdici malty v hotovém zdivu je velmi obtizné,
protoZe v béZnych pripadech nelze z loznych nebo sty¢nych spar odebrat vzorky malty takové
velikosti, aby bylo moZno provést destruktivni zkousku.

CSN 73 0038 [6] doporucuje stanovit pevnost malty bud’ tvrdomérnou zkouskou nebo
odhadem dle hloubky vrypu nebo metodami lokaniho poruSeni nebo na zékladé obsahu
pojiva stanoveného chemickym rozborem.

Pro stanoveni pevnosti malty vtlaku fm byla vtomto piipadé pouZita nedestruktivni
tvrdomérna metoda vyvinuta v KU CVUT, ktera byla od té doby mnohokréte provérovana
v praktickych aplikacich. Metoda vychazi z predpokladu, Ze existuje zavisdost mezi pevnosti
malty v tlaku a jgi tvrdosti. Principem zkuSebniho postupu je stanoveni tvrdosti malty, ktera
je pri této zkouSce charakterizovana odporem vacového indentoru zarézeného do malty
kladivem o hmotnosti 1 kg ze vzdaenosti 0,2 m do hloubky 5 mm.

Meérenym parametrem je pocet Udera potiebnych k zaraZzeni indentoru, ktery je
korelovan spevnosti malty vtlaku, a to na zakladé neustdle upiesiovaného vlastniho
korelacniho vztahu pracovnika, ktery zkousku provadi. Metoda je vhodna pro posuzovani

malt vapennych nebo vapenocementovych s horni hranici pevnosti v tlaku do 10 MPa. | pies

6
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pomérné znacnou nejistotu méieni obvyklou pro nedestruktivni zkousky (cca = 20 %), jsou
takto ziskané vysledky ve velké vétsing pripada dostacujici pro stanoveni charakteristické,
resp. navrhové pevnosti zdiva. Vyznamnou vyhodou této zkousky je zefména jgji rychlost a

operativnost.

3.4. NEDESTRUKTIVNI ZKOUSKY PEVNOSTI KAMENE V TLAKU

Pro stanoveni pevnosti kamene v tlaku v SirSim zabéru byla pouZzita nedestruktivni zkouska
Schmidtovym tvrdomérem (typ N-34). Tato zkouska neni pro zkouSeni kamene normovana,
nicmeéné naSe mnohal eté zkuSenosti prokazuji, Ze touto zkouskou 1ze odvodit pevnost kamene
v tlaku. Zkousky a jejich vyhodnoceni bylo provedeno die CSN 73 1373 [4]. Touto zkoudkou
Ize odvodit nejen pevnost kamene v tlaku, ae také posoudit homogenitu pevnosti kamene
v celé konstrukci a rozhodnout, pro které ¢asti konstrukce byly pouZity kameny stejnych
pevnostnich parametrt, aniZ by bylo nutné provéadét rozsahlé destruktivni zkousky.

Pred vlastni zkouskou byl povrch zkouSenych kameni ocistén a obrouSen bruskou
sdiamantovym kotoucem. Z hodnot odskoku Schmidtova tvrdoméru a byla dle obecného
kalibragniho vztahu uvedeného v CSN 73 1373 pro nedestruktivni zkouZeni betonu odvozena
hodnota fre. Skutecnd pevnost kamene vtlaku fc byla stanovena pomoci prevodniho
soucinitele ac dle nasledujiciho vztahu:

fc =foe. ac
Pro piepocet nedestruktivné stanovenych pevnosti kamene na pevnost skutecnou byla
stanovena hodnota soucinitele ac kvaifikovanym odhadem.

3.5. KRYTI VYZTUZE BETONEM

Tlou&’ku kryti vyztuze betonem je, kromé hloubky karbonatace, nezbytné stanovit pro
posouzeni korozniho rizika u libovolné Zelezobetonové konstrukce. Porovnani zjisténého

kryti se zjisténou aktudlni hloubkou neutralizace ukazuje, zda uloZena vyztuz je jiz v oblasti
snizené alkality, ¢i nikoliv, azdahrozi korozni riziko.

Ke stanoveni tloustky kryti na vnéjSich povrSich Zelezobetonovych prvka nédrzi bylo
pouzito pristroje Profometr - model 4, Svycarské firmy PROCEQ. Pouzitd bodova mérna
sonda se pred a v prabéhu méieni opakované kalibruje pomoci tzv. standardniho bloku.
Bodova sonda umoziuje stanovit hloubku kryti do 100 mm, coZ je hloubka s ohledem na
diagnostikované prvky dostatecna pro posouzeni korozniho stavu vyztuze (viz dde).

3.6. LOKALIZACE A IDENTIFIKACE VYZTUZE
Destruktivné: Za u¢elem lokalizace a identifikace vyztuze a stanoveni tloustky kryci

vrstvy byly provedeny destruktivni sondy elektrickym bouracim kladivem, v nichZ byla
odhalena vyztuz. Primér vyztuze byl méifen posuvnym méeiitkem, druh pouZzité vyztuze a jgji
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korozni stav byl stanoven vizudni prohlidkou vyztuze. Dde byla méiena tloustka kryci
vrstvy a vzdaenosti, ve kterych je vyztuz uloZzena. Vypoctove charakteristiky vyztuzné oceli
byly stanoveny dle CSN 73 0038 [6] na zakladg tvaru povrchu vyztuze a stéri stavby.

Nedestruktivné: Pro nedestruktivni stanoveni polohy vyztuZze atloust’ky kryci vrstvy byl
pouZzit pristroj Profometer — model 5, Svycarskeé fy PROCEQ. Pristroj méti na principu odrazu
elektromagnetickych vin od vyztuze. Mé&fici sondy se pied i v pribéhu méreni opakované
kalibruji pomoci tzv. standardniho bloku. Univerzani sonda umoziuje lokalizovat vyztuz do
hloubky cca 100 mm pod povrch betonu.

Dde byl pro nedestruktivni méieni pouzit radar HILTI PS 1000. Méieni je informativni
a je vhodné jg doplnit semidestruktivnim odhaenim pro potvrzeni prameéru, charakteru
povrchu a poétu pruta.

3.7. PEVNOST POVRCHOVYCH VSTEV V PROSTEM TAHU

Pro posouzeni kvality povrchovych vrstev byla provedena kontrolni méfeni pevnosti
povrchovych vrstev betonovych konstrukci v prostém tahu.

Byly pouZity ¢tvercové terce 50 x 50 mm lepené k podkladu lepidiem Sikadur 31 N
vyrobce (SIKA). Okali terée bylo protriznuto a povrch byl jemné zbrouSen. K odtrhiim bylo
pouZito trhaci zarizeni DYNA Z 15 — s presnosti odectu zatéZzovaci sily + 0,05 kN. P¥i
zkousce byla zaznamenana lomova plocha a sila odtrzené vrstvy.
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4. MIMORADNA MOSTNi PROHLIDKA

Objekt: Most ev.¢. 401-008 (Most pied obci Jaroméiice nad Rokytnou pres
Ostry potok)

Obec: Jarométice nad Rokytnou

Krg: Vysocina

Katastrani Uzemi:  Jaroméiice nad Rokytnou
Datum prohlidky: ~ 21.10. 2015
Prohlidku provedl:  Ing. V. Pol&k, ¢.reg. 035/1998, ing. T. Vebéra, ¢. reg. 158/2013

Poznamka: Mimoradna prohlidka piredmétného mostu byla provedena na zékladé smlouvy o
dilo se zadavatelem v ramci diagnostického priazkumu mostu jako podkladu pro névrh
rekonstrukce mostu. Podkladem pro zpracovani MPM byly Udaje uvedené v mostni evidenci
(BMS) - mostni list, idaje o0 stavebnim stavu a zatiZitelnosti a posledni HPM.

Pocasi v dob¢ provadéni prohlidky: polojasno, zatazeno

Teplotavzduchu: 6 °C

Stav spodni stavby mostu se jevi jako velmi patny (stupeii VI die CSN 736121) a stav
nosné konstrukce mostu jako Spatny (stupen V die CSN 736121).
Most |ze hodnotit klasifikacnim stupném:
spodni stavba objektu a = 0,4,

nosna konstrukce objektu a = 0,6.

Mimorédna mostni prohlidkaje uvedenav Priloze 4.
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5. STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM

Prazkumné prace byly provedeny v souladu se zadanim prizkumu. Pro lokalizaci

poruch a provedenych Setieni byla provedena vizudni prohlidka uvedenav Priloze 1.

5.1. POPISKONSTRUKCE
Most ev. ¢. 400-001 Most pievadi pozemni komunikaci 401 v Useku mezi obcemi

Jaroméfice nad Rokytnou a Bonov pres Ostry potok u rybnika VI¢ak. Jedné se o jednopolovy
most.

Mostni opéry zdéné z kamene s nepravidelnym radkovanim. Hlavni nosnou konstrukci
mostu tvori Zelezobetonovy tramovy rot sestavgjici z pétice trama Sikky 250 mm, vysky 200
mm, prosté uloZenych na spodni stavbé, jednotlivé bez koncového pricniku. Mostovku tvori

Zelezobetonova deska. UloZeni na opéry je piimé bez lozZisek.

52. KAMEN

5.2.1. Destruktivni zkoudky pevnosti kamenev tlaku
Pro Gcely destruktivnich zkouSek pevnosti kamene v tlaku byly z opér odebrany 3

kameny. Nasedn¢ ztéchto kamena bylo vyifiznuto 11 krychli o stran¢ 50 mm. Celkové
vyhodnoceni destruktivnich zkouSek pevnosti kamene v tlaku je uvedeno v Priloze 2.2.
Souhrn vysledki je uveden v kapitole 5.2.3.

5.2.2. Nedestruktivni zkousky pevnosti kamenev tlaku
Nedestruktivni zkousky pevnosti kamene v tlaku byly provedeny rovnomérné na obou

mostnich opéréch. Mista zkouSek jsou uvedena v Priloze 1. Celkové vyhodnoceni
nedestruktivnich zkouSek kamene v tlaku je uvedeno v Priloze 2.1. Souhrn vysledku je
uveden v kapitole 4.2.3.

5.2.3. Pevnost kamene v tlaku - shrnuti
Na zé&kladé vyhodnoceni omezeného poctu destruktivnich a nedestruktivnich zkousek

pevnosti kamene v tlaku lze konstatovat, Ze jednotlivé naméiené hodnoty se pohybuji
V rozmezi:

@ 57,9—-117,2 MPa- dle destruktivnich zkouSek pevnosti kamene v tlaku.

@ 78,1 —79,2 MPa - dle nedestruktivnich zkousek pevnosti kamene v tlaku.

@ Pro stanoveni pevnosti zdiva byla pouZzita pramérna pevnost kamene v tlaku zjisténa
destruktivnimi zkouskami, ato fc = 97,5 M Pa pro zdivo opér.
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5.2.4. Nedestruktivni zkousky pevnosti malty v tlaku
Nedestruktivni zkousky pevnosti malty vtlaku byly provedeny v mistech

nedestruktivnich zkouSek pevnosti kamene v tlaku. Vyhodnoceni nedestruktivnich zkousek

pevnosti malty v tlaku je uvedeno v Priloze 2.3.

@ VeétSina spar kamenného zdiva je do hloubky cca 20 az 40 mm zasparovana pevnou
vépenocementovou maltou. Pevnost malty do této hloubky je relativné vysoka Po
odstranéni této vrstvy je vSak malta znacné vihka s relativné nizkou pevnosti.

@ Pro stanoveni pevnosti zdiva byla pouZita primérna pevnost malty v tlaku zjisténa

nedestruktivnimi zkouskami, ato: fm = 0,17 M Pa pro zdivo opér.

5.2.5. Stanoveni pevnosti zdiva pro U&ely posouzeni konstrukci dle CSN EN 1996
Pevnost zdivav tlaku se stanovovaladlie CSN 73 1101 [7], kteraje od r. 2010 neplatna a

byla nahrazena jinymi normami.

Pro posuzovani zdénych konstrukci dle CSN EN 1996, hodnoceni existujicich zdénych
konstrukci a stanoveni pevnosti zdiva v tlaku se nyni vychézi z CSN EN 1996-1-1+A1 [8],
CSN 1S0O 13822 [10], CSN 730038 [6] aCSN EN 772-1[9] adalSich souvisgjicich norem.

Pro stanoveni pevnosti zdiva v tlaku se provede vypocet charakteristické pevnosti zdiva
fk die CSN 73 0038 [6]. Do vypodtu se pouzije pevnost kusového staviva v tlaku fc zjisteéna
zkouskami, kterou je nutno prevést na normalizovanou pevnost fb die CSN EN 772-1 [9], a
jako pevnost malty v tlaku fm se dle CSN 73 0038 [6] pouZije priamérna hodnota pevnosti
malty zjisténa zkouskami nebo napi. kvalifikovanym odhadem, g.

Volba souginitel ym die CSN 73 0038 [6] pro stanoveni navrhové pevnosti zdivafd je
soucasti statického posouzeni a je na rozhodnuti statika, jaké hodnoty ym k posouzeni
pouzije. Soucinitelé ym zahrnuji dil¢i soucinitel spolehlivosti, vazbu zdiva a vyplnéni spar

maltou, vihkost zdiva a poskozeni zdiva trhlinami.

11



CVUT v Praze, Kloknerzv Gstav, Solinova 7, 166 08 Praha 6

Tel. : 224 353 537

Tab. 1. Stanoveni charakteristické pevnosti zdivafk [MPa]

ZDIVO
KAM ENNE

Opéry
1 | Sowinitel (konstanta) K dle druhu zdiva a skupiny zdicich prvki K 0,35
2 | Exponent o, zavisly na tloust’ce loznych spar a druhu malty o 0,70
3 | Exponent B zavidy na druhu melty ] 0,30
4 | Pramerna pevnost f,, malty Zisténa zZkouskami [MPa] fm 0,17
5 | Pramérna pevnost staviva f., Zjist¢éna zkouskam [MPa] fe 97,50
6 | Sowinitel  pro normalizovanou pevnost o 0,85
7 | Normalizovana pevnost staviva f, = 6 f, [MPa] fo 82,88
8 | Charakteristicka (normova) pevnost zdiva f, = K f,* fr,! [MPal] fi 4,53

Volba souciniteltt ym die CSN 73 0038 [6] pro stanoveni nédvrhové pevnosti zdiva fqd je
soucésti statickéno posouzeni. V tab. 2 jsou uvedeny ndmi doporuéené hodnoty souginiteli

ym @z nich vypoétena navrhova pevnost zdivafa.

Je vS&ak na rozhodnuti statika, jaké hodnoty souéinitelé ym pro stanoveni navrhové

pevnosti zdiva pouZzije.

Tab. 2: Doporucena navrhova pevnost zdivafd [MPa]

ZDIVO
KAMENNE

Opéry
fi 4,53
9 | Diléi sowcinitel spolehlivosti i1 Ym1 2,00
10| Sowinitel y,,,» zohledriujici vazbu zdiva a vyplnéni spar meltou Ym2 1,10
11| Sowinitel y,,,3 zohledniujici vihkost zdiva Ym3 1,05
12| Sowginitel ym4 zahrnyjici viiv svidych a Skmych trhlin ve zdivu Ym4 1,25
13| Navrhova (vypoétova) pevnost zdivafy = fx / Ym1 Ym2 Ym3 Yma [MPaA | f4 1,57

@ Na zakladé vyhodnoceni vysledki provedenych zkouSek doporuéujeme pro statické

posouzeni nosného zdiva opér uvazovat navrhovou pevnost zdiva fd = 1,55 MPa
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5.3. BETON

5.3.1. Porovnani hloubky karbonatace betonu a tloustky kryci vrstvy vyztuze

Stanoveni hloubky karbonatace betonu (kap. 3.2) bylo provedeno rovhomérné po celé
délce mostni konstrukce. Ngjistotu méteni |ze odhadnout v rozmezi + 2 mm. Ocelovéa vyztuz
je vystavovana korozivnim procesim, které ovliviiuje fada faktora. Mezi nejpodstatnéjsi 1ze
zaradit:

a) vlhkost prostiedi

b) zaplnéni porového sytému betonu vodou,

c) hloubka uloZeni vyztuze pod povrchem,

d) tloustka zkarbonatované vrstvy betonu,

€) obsah urcitych Skodlivin v betonu (chloridové ionty, ptitomnost kyselin a daSich

agresivnich médii),

Dojde-li u vyztuze ke ztrété pasivace akalitou betonu (karbonataci), pritomnost vihkosti
vyvola korozivni procesy vedouci k znamym porucham jako odpadavani povrchovych vrstev
a Ubytku prifezu vyztuze.

Stanoveni tloustky kryci vyztuze a hloubka karbonatace betonu bylo provedeno na na

téchto prvcich s nasedujicim vysledkem:

Tramy - zjistovano ze spodniho lice
@ Hloubka karbonatace betonu: 30 az 100 mm

@ Kryti betonarskeé vyztuze u spodniho povrchu: 10 az 40 mm

Z provedeného Setreni a zjisténych hodnot | ze konstatovat:

@ Primarni riziko karbonatace je v tom, Ze zkarbonatovany beton, resp. jeho pérovy roztok,
ztréci svoji alkalitu (pH < 9,5) a tim prestava pasivovat vyztuz a chranit ji pred korozi, ke
které nasledne dochazi za priznivych vihkostnich podminek.

@ Ze ziistenych skutecnosti wplywa, Ze vétSina diagnostikované wztuze trame (vwwztuz na

spodnim lici) jiz le7Zi ve zkarbonatované vrstve betonu a neni jiz chrénéna proti koroz jeho

prirozenou alkalitou.
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5.3.2. Pevnost povrchovych vrstev betonu v prostém tahu

Odtrhové zkousky byly provedeny na spodnim lici desky mostovky a na spodnim lici a
bocich tramt. Poloha zkuSebnich mist viz. Priloha 1. Celkem bylo odzkouSeno 6 mist. Pri
zkousce byla zaznamenana lomova plocha a sila odtrzené vrstvy, kterd je uvedenav Priloze 2.

Velikost mezniho napéti v tahu se vypocte ze vztahu:
E Rt = napéti v tahu (M Pa)
R.= A F = zatéZovaci silapii poruseni vzorku (KN)

A = zatéZovana plocha (mm?) uvazovéna plochaterée 50 x 50 mm (2500 mm?)

Z provedenych zkouSek pevnosti betonu v prostém tahu a zjisténych vysledka lze

konstatovat:
@ Celkova prizmeérna hodnota pevnosti povrchovych vrstev betonu mostovky a tram je 0,51
MPa.

@ Prumernd hodnota pevnosti povrchovych vrstev betonu mostovky a tréminesplziuje

poZadavek na prizmernou pevnost povrchovych vrstev 1,4 MPa, neni ani splnéna podminka
minimalni jednotlivé hodnoty > 0,8 MPa dle prredpisu TSBKIII [8] u vSech tercii. To samé
plati i pro predpis TKP 31 [7], ktery pozaduje przimernou hodnotu 1,2 MPa.

5.4. STANOVENI OSL ABENi BETONARSKE VYZTUZE KOROZI

Pro Zzjisténi polohy vyztuze byly provedeny 3 destruktivni sondy. Poloha sond je
v souladu se zadanim prazkumu, viz Ptiloha 1.

Na zakladé provedenych destruktivnich sond a dalSich zjisténych skute¢nosti |ze

obecné konstatovat:

trdmy a deska jsou na svém spodnim lici vyztuZzeny hladkou oceli,

V mist¢ provedené sondy na spodnim lici tramu byla zjisténa vyztuz praméru 24 mm,
misto bez koroze vyztuze. V mistech, zaznamenané vyraznéjsi koroze byly nasledné
provedeny dvé ovérovaci sondy, SV2 a SV3. Z provedeného meteni Ize vyvodit, Ze
v téchto mistech dochazi k povrchové az silné korozi vyztuze (koroze s tvorbou koroznich
zplodin a odabenim plochy prarezu 5 — 10 %). Lokdné jsou timinky napadeny az
hloubkovou korozi.

Fotograficka dokumentace je uvedenav Priloze 3.
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5.5. POSOUZENI STAVU ZALOZENI MOSTU
Cilem této c¢asti stavebné technického prizkumu bylo zhodnotit zaloZzeni mostu ev. ¢.
401-008.
Na zakladé provedené vizualni kontroly a dalSich zjisténych skuteénosti |ze obecné

konstatovat:
Most jedle[11 a 12] zaloZen plosné.
Stav zékladovych konstrukci neni zndm z dtivodu nepristupnosti.
Dle stavu mostu v dobé prohlidky nejsou patrny znamky po zavadach ¢i podemleti
zakladovych konstrukci.

5.6. OVERENI HLOUBKY DEGRADACE SPAROVE MALTY A ZDIiCiHO
MATERIALU

Na zékladé provedené vizudlni kontroly a dalsich zjisténych skuteénosti |ze obecné

konstatovat:
Opeéry jsou kamenné. Pouzity kamen odpovida svou strukturou vyvieling typu Zula. Na
téchto povrsSich jsou lokané viditelné vyluhy zptasobené zatékanim. Tyto vyluhy byly
v dobg prohlidky neaktivni.
Zdici materid (kdmen) je degradovan pouze povrchové, v mistech prasaki max. do hl.
jednotek milimetria. Sparova malta je degradovéna do hl. 30 - 70 mm, zegména u zdiva
kiidel.
Lokalni trhliny ve sparovani kamenného zdiva opéry akiidel.

6. NAVRHY A OPATRENI

6.1. SHRNUTI HLAVNICH ZAVAD A VYSLEDKU DIAG. PRUZKUMU

Most byl postaven v roce 1931. Stav spodni stavby mostu se jevi jako velmi Spatny (stupen
VI dle CSN 736121) astav nosné konstrukce mostu jako Spatny (stupen V dle CSN 736121).
Most I1ze hodnoatit klasifikaénim stupném:
spodni stavba objektu a = 0,4,
nosna konstrukce objektu a = 0,6.

Zjisténé skutecnosti maji dopad na zatiZitelnost mostniho objektu.
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Hlavni zavady, problémy:
- lokalni trhliny ve sparovani kamenného zdiva opér, zdivo promatené, pravdépodobné z

duvodu absence izolace rubu opér, nefunkéni odvodnéni,

lokalni trhliny ve sparovani kamenného zdiva ktidel, u opéry O2 - prava strana - trhlina
nejspis po narazu vozidla do sloupku zébradli,

podhled desky mostovky s lokané odhaenou vyztuzi - odpadéavajici kryci vrstva, nejvice
v poli mezi trdmem ¢.1 a2 - okoli nefunkéni trubic¢ky odvodnéni,

v mistech uloZeni tramu je na Useku cca 200 mm odhalena smykova vyztuz - u vSech
prvka,

fimsy povrchové celoplodné degradované, v mistech sloupka zébradli trhliny na celou
vysku fimsy (na kiidlech jsou trhliny piekresleny az do spodni stavby),

u odhalené vyztuze tramu a desky dochéazi k povrchové aZ silné korozi vyztuze (koroze
stvorbou koroznich zplodin a oslabenim plochy prirezu 5 — 10 %). Lokané jsou timinky
napadeny aZ hloubkovou korozi,

povrchy spodniho lice desky mostovky a tramy jsou dle metodiky TP SSBK 111 [2]
poruSeny v tomto rozsahu:

hloubka poruseni M, Hp od 0 do 10 mm véetng: 60 — 70%
hloubka poruseni S, Hp od 10 do 25 mm véetné: 20 —-30%
hloubka poruseni V, Hp od 25 do 40 mm véetng: 10-20%
hloubka poruseni E, Hp > 40 mm: 10-15%

6.2. OKAMZITA OPATRENI

Odstranit vegetaci z vozovky a podél #ims,

vycigtit koryto potoka zaplavenym materidlem,

vyrovnat deformované zébradli, oCigtit a opatiit novym systémem PKO,
zajistovat pravidelnou udrzbu do doby rekonstrukce.

6.3._ NAVRHY OPRAV MOSTU

Mostni objekt pravdépodobné dosud neprosel Zadnou vétsi opravou ¢i rekonstrukci. V
mistech prisakt doSlo k vyznamnému narueni konstrukci — v daném piipadé zefména
podhledu nosné konstrukce, spodni stavby atims.

Na z&kladé diagnostickych zjidténi miZzeme konstatovat, Ze provedenim rekonstrukce je

mozné prodlouZzit Zivotnost objektu.

V ramci rekonstrukce je nezbytné zgjistit zefména néasledujici poZzadavky zadavatel e:
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plnohodnotnou zatiZitelnost dle stévgjicich platnych predpisi v oboru PK
prodlouZeni Zivotnosti min. o0 30 let
zgjisténi dokonal ého odvedeni vody nejen z mostu, ale i z predmosti
provedeni rekonstrukce v souladu se stavajicimi predpisy v oboru PK (zejménaplatné
TKPaTP)aCSN
Pro prijeti definitivniho rozhodnuti je vSak tieba uvézit i dalsi faktory — poZzadavky na
zgjisténi dopravy pii rekonstrukci, vyjadieni dotéenych organizaci statni spravy, apod.
Problematika rekonstrukce je pomérné dlozitA a umoznuje variantni feSeni.
Doporucujeme tedy konzultacemi feSit pripadné doplnéni ¢i upresnéni jednotlivych opatieni.
Pri rekonstrukci je tieba respektovat pozadavky platnych CSN, TKP, TP a pozadavky
sprévce objektu ainvestora.

Navrh rekonstrukce je uveden ve tiech variantach:

6.3.1. VARIANTA I.
Rozsah: ndhrada objektu

Popis:
sneseni stavajiciho objektu
vystavba nového mostu

Klady:
vysoka Zivotnost
nizké néklady na udrzbu

Zé&pory:

nelmérné vysoka cena

moZné problémy s vodohospodéii — mozné poZadavky na zvétSeni mostniho otvoru pro
pievedeni extrémnich vod

Zivotnost:
> 100 let

Odhad stavebnich nékladu:
odhad ceny zam?: 70 tis. K¢&

plocha mostu: 40,0 m?
odhadované stavebni naklady: cca 2,8 mil. K¢
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6.3.2. VARIANTAIII.
Rozsah: velka rekonstrukce

Popis:
sneseni mostniho svrdku, sneseni nosné konstrukce, oprava spodni stavby, rub opér odvodnit a
vybudovat novou nosnou konstrukci véetné mostniho svrsku a vybaveni.

Klady:
niZsi néklady rekonstrukce

Zapory:
nutnost vystavby nové NK

Zivotnost:;
> 50 |et

Odhad stavebnich nakladu:

odhad ceny zam?: 50 tis. K¢

plocha mostu: 40,0 m?

odhadované stavebni naklady: cca 2,0 mil. K¢

6.3.3. VARIANTA III.
Rozsah: malarekonstrukce

vybourat mostni svrsek a vybaveni, dozdit lokané poSkozené zdivo opér a provést
presparovani, zaizolovat nosnou konstrukci a rub opér, ziidit pricnou drendz za opérami,
vybetonovat nové Zelezobetonové fimsy, celkové sanovat a reprofilovat podhled NK a #ims,
Zbudovat novy zadrZzny systém normovych parametri, zbudovat novy mostni svrdek, vycistit
zanesené a neudrZzované koryto potoka, odlazdéni koryta a vtokového a vytokového prahu.

Klady:

jesté nizsi néklady rekonstrukce
Zé&pory:

vySSi néklady na udrzbu

niZsi Zivotnost
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Zivotnost:
> 20 let

Odhad stavebnich nakladu:

odhad ceny zam? : 30tis. K&

plocha mostu: 40,0 m?

odhadované stavebni naklady: cca 1,2 mil. K¢

7. SHRNUTI A ZAVERY

Na z&klad¢ objednavky firmy PONTEX sr.0., Bezova 1658, 147 14, Praha 4, byl
proveden stavebné technicky prizkum mostni konstrukce ev. ¢. 401-008, most pres Ostry

potok pied obci Jaromérice nad Rokytnou.
Cilem praci bylo ziskat obraz o aktualnim stavu konstrukce z hlediska konstrukéniho i
korozniho a poskytnout podklad pro piipadny sanacni zésah. Prazkumné préce probehly

v listopadu 2015.

Vysledky stavebng technického prizkumu jsou podrobné¢ uvedeny v jednotlivych

kapitol &ch a prilohach této zpravy takto:
KAMEN (podrobné kap. 5.2., Priloha 2)
BETON (podrobng kap. 5.3., Priloha 2)
STANOVENI OSLABENI BETONARSKE VYZTUZE KOROZI (podrobng kap. 5.4.,
Ptiloha 3)
POSOUZENI ZALOZENI MOSTU (podrobné kap. 5.5., Priloha 3)
OVERENI HLOUBKY DEGRADACE SPAROVE MALTY A ZDICIHO MATERIALU
(podrobné kap. 5.6., Priloha 1)

Na zakladé provedenych praci |ze tedy konstatovat,

1) Jakozto nejzavazngjSi nalezené poruchy |ze jmenovat:
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a) lokalni trhliny ve sparovani kamenného zdiva opér, zdivo promatené, pravdépodobné
z davodu absence izolace rubu opér, nefunkéni odvodnéni,

b) lokdni trhliny ve sparovani kamenného zdiva kiidel, u opéry O2 - prava strana -
trhlina nejspis po nérazu vozidla do sloupku zdbradli,

c) podhled desky mostovky s lokané odhalenou vyztuZi - odpadévaici kryci vrstva,
nejvice v poli mezi tramem ¢.1 a2 - okoli nefunkeni trubicky odvodnéni,

d) v mistech uloZeni trdmu je na Useku cca 200 mm odhalena smykova vyztuz - u vsech
prvki,

e) fimsy povrchové celoplodné degradované, v mistech sloupki zébradli trhliny na celou
vysku fimsy (na kiidlech jsou trhliny prekresleny az do spodni stavby),

f) u odhalené vyztuze tramu a desky dochézi k povrchové az silné korozi vyztuze
(koroze stvorbou koroznich zplodin a oslabenim plochy prarezu 5 — 10 %). Lokéné
jsou tikminky napadeny aZ hloubkovou korozi,

g) zanesené aneudrZované koryto potoka pod mostem.

2) Stav spodni stavby mostu se jevi jako velmi Spatny (stupen VI die CSN 736121) a stav

3)

4)

5)

nosné konstrukce mostu jako $patny (stupeii V dle CSN 736121) [12]. Zji&ené
skute¢nosti maji dopad na zatizitelnost mostniho objektu. Most 1ze hodnoatit klasifikagnim
stupném objektu a = 0,4 (spodni stavba) a a = 0,6 (nosna konstrukce).

Na z&kladé omezeného poctu destruktivnich a nedestruktivnich zkousek pevnosti kamene

amalty v tlaku doporucujeme uvazovat navr hovou pevnost zdiva opér fd = 1,55 M Pa.

Pri porovnani kryci vrstvy betonu a zjisténé hloubky karbonatace vyplyva, vétSina
diagnostikovaneé vyztuze trému (vyztuz na spodnim lici) jiZ |eZi ve zkarbonatované vrstvé

betonu a neni jiZ chranéna proti korozi jeho prirozenou alkalitou

Z provedenych zkouSek pevnosti betonu v prostém tahu a zjisténych vydedka lze

konstatovat, Ze pramérna hodnota pevnosti povrchovych vrstev betonu desky mostovky

a_trdma _nespliiuje poZzadavek na pramérnou pevnost povrchovych vrstev 1,4 MPa,

zéroven neni spinéna podminka minimalni jednotlivé hodnoty > 0,8 MPa dle piedpisu
TSSBKIII [8] u vSech ter¢t. To samé plati i pro predpis TKP 31 [7], ktery poZaduje

pramérnou hodnotu 1,2 MPa.
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6)

7)

8)

9)

8.

Most je dle [12] zaoZen plodné. Stav z&kladovych konstrukci neni zndm z dtvodu
nepiistupnosti. Dle stavu mostu nejsou patrny zndmky po zévadéch ¢i podemleti
zakladovych konstrukci.

U kament opér nebyla pozorovana plosna degradace materidlu. VétSina spar kamenného
zdiva je do hloubky cca 20 aZ 40 mm zasparovana pevnou vapenocementovou maltou.
Pevnost malty do této hloubky je relativné vysokd Po odstranéni této vrstvy je vSak
malta znacné vlihka s relativné nizkou pevnosti. Degradace dosahuje do hloubek nékolika
cm (3-7).

Z provedeného méteni koroznich Ubytkt na spodnim lici trdmd, |ze vyvodit, Ze v mistech
sodhalenou vyztuzi dochazi k povrchové az silné korozi vyztuze (koroze stvorbou
koroznich zplodin a oslabenim plochy praiezu 5 — 10 %). Lokdlné jsou timinky napadeny

az hloubkovou korozi.

Zdici materidl opér (kdmen) je degradovan pouze povrchove, v mistech prisaka max. do
hl. jednotek milimetri. Sparova maltaje lokané degradovanado hl. 30 - 80 mm.

SEZNAM PRiL OH

PRILOHA 1: Vykresovadokumentace

PRILOHA 2: Zkousky kamene a betonu (pevnost v tlaku k&men a pevnost betonu v tahu).
PRILOHA 3: Fotodokumentace, vizudni prohlidka

PRILOHA 4: Mimoréadna prohlidka mostu ev. &. 401-008.

Zavery uvedené vitéto zprave byly formulovany na zakladé vysledki diagnostickych praci a zkouSek

provedenych v urcitych oblastech a na zakladé dostupné dokumentace.

Zpracovatel s whrazuje prdvo na korekce a doplnéni zaveri, pokud budou Zistény dalSi podstatné

skutecnosti, které byly nad ramec provedenych diagnostickych praci nebo byly dodatecné Zisteny mimo oblast
provadenych sond nebo mu byly zaml éeny.
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PRILOHA 1

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM MOSTNi KONSTRUKCE
EV. C. 401-008 (MOST PRES OSTRY POTOK PRED
OBCIi JAROMERICE NAD ROKYTNOU)

VYKRESOVA DOKUMENTACE

PRILOHA 1.1 — SCHEMATICKY PUDORY S - POLOHA SOND
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Tel.: 22435 3537

Poloha sond
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Legenda a poznamky:

Svi - misto odhalovaci sondy, koroze vyztuze desky

Sch. 11¢ - nedestruktivni zkouska Schmidtovym tvrdomérem

lT - misto odtrhové zkousky

M1 - misto odhal ovaci sonda, degradace sparovani

Priloha 1.1
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PRILOHA 2

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM MOSTNi KONSTRUKCE
EV. C. 401-008 (MOST PRES OSTRY POTOK PRED
OBCIi JAROMERICE NAD ROKYTNOU)

KAMEN A BETON

PRILOHA 2.1. - NEDESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI KAMENE V TLAKU
PRILOHA 2.2. - DESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI KAMENE V TLAKU
PRILOHA 2.3. - NEDESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI MALTY V TLAKU
PRILOHA 2.4. - NEDESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI POVRCHOVYCH
VRSTEV V PROSTEM TAHU
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PRILOHA 2.1.

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM MOSTNI KONSTRUKCE
EV. C. 401-008 (MOST PRES OSTRY POTOK PRED
OBCi JAROMERICE NAD ROKYTNOU)

NEDESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI KAMENE V TLAKU
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PRILOHA 2.1. (pokragovani)

NEDESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI KAMENE V TLAKU

_ 5 Pevnost
Z,k' Podlaz Zdivo ,Smer Odskok tvrdom&ru a Pramer| e | vtlaku
misto konstrukce Uderu [M Pa] ;
c [MPa]
KAMENNE ZDIVO

1 - ® |56|58|57|54]|56|57[58|56| 57 72 79,2
2 - ® |56|54(56|58]|55|57[56|55| 56 71 78,1
3 - ® |56|58[58|56]|57|59(57|58| 57 72 79,2
4 - K & 20fivo oper ® |54|53[54|56]|56|57[58|59| 56 71 78,1
5 - ® |56|57[58|56]|57|58[(59|60| 58 73 80,3
6 - ® |56|57[58|56]|56|55[56|57| 56 71 78,1
7 - ® |56|54[54|55|57|56(56|58| 56 71 78,1
8 - ® |56|54(54|56]|57|59(60|58| 57 72 79,2
Pramér [M Pa] 78,8
Smérodatna odchylka [M Pa] 0,8
Variaéni koeficient [%] 1,0

ac= 1,10
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PRILOHA 2.2.

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM MOSTNi KONSTRUKCE
EV. C. 401-008 (MOST PRES OSTRY POTOK PRED
OBCIi JAROMERICE NAD ROKYTNOU)

DESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI KAMENE V TLAKU - KRYCHLE

Vypracoval: Ing. Tomas Mandlik, Ing. Stanislav Rehasek

(celkem 2 strany)



CVUT v Praze, Kloknerzv Gstav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 Tel. : 224 353 537

PRILOHA 2.2.
Vyhodnoceni destruktivnich zkousek pevnosti kamene v tlaku
Stavba: M ost ev.¢.: 401-008
ZkuSebni stroj: WPM 1000 kN Teplota vzduchu: 18°C
ZkuSebni vzorky: 1 a2 Relativni vihkost vzduchu: 47%
Zkousku proved: P. Borodaé Datum zkousky: 7.12.2015
Vzorek Rozméry Objemova . Pevnost
konstrukee On. |fk 0 o y Hmotnost hmotnost Tlacl?s sila v tlaku
podiazi | Y g | bl [kg/m] KN 1 f, e P
A 52,0 51,5 51,5 354 2567 294,0 109,8
K1 B 52,4 51,7 51,6 355 2540 276,0 101,9
opéra C 52,2 51,7 51,6 355 2549 272,0 100,8
D 52,2 51,7 51,5 353 2540 248,0 91,9
Pramér K1 2552 101,1
A 51,4 51,1 50,9 337 2521 152,0 57,9
K2 B 50,6 51,0 51,2 340 2573 295,0 114,3
opéra C 51,3 51,5 50,9 341 2536 209,0 79,1
D 51,2 51,2 51,2 340 2533 262,0 99,9
Pramér K2 2541 87,8
K3 A 52,0 51,4 51,6 354 2567 306,0 114,5
opéra B 52,6 50,8 50,8 344 2534 211,0 79,0
C 52,2 51,5 50,6 350 2573 315,0 117,2
Pramér K3 2558 103,5
Pramér fc ges 97,5 MPa M ax. hodnota f¢, ges 117,2 MPa
Smérodatné odchylka 185 MPa Min. hodnota fc, ges 57,9 MPa

Variaéni soucinitel 0,2 Spodni kriticka hodnota 56,5 MPa
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PRiLOHA 2.3.

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM MOSTNI KONSTRUKCE
EV. C. 401-008 (MOST PRES OSTRY POTOK PRED
OBCi JAROMERICE NAD ROKYTNOU)

NEDESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI MALTY V TLAKU
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PRILOHA 2.3.
Vyhodnoceni nedestruktivnich zkousek pevnosti malty v tlaku
. « . | Pram&rny Pevnost
ZK. Pocet Udera na zarazen
. Podlazi Konstrukce ¢ u " ! pocet v tlaku
misto indentoru

adera fm [M Pa]

KAMENNE ZDIVO OPER

la?2 - zdivo 112|122 1] 3 1,8 0,17
3a4 - zdivo 21111232 1,8 0,17
5a6 - zdivo 2121313 1]2 2,2 0,21

Prameér 0,17
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PRiLOHA 2.4.

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM MOSTNi KONSTRUKCE
EV. C. 401-008 (MOST PRES OSTRY POTOK PRED
OBCIi JAROMERICE NAD ROKYTNOU)

NEDESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI POVRCHOVYCH VRSTEV
V PROSTEM TAHU
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PRiLOHA 2.4.

NEDESTRUKTIVNI STANOVENI PEVNOSTI POVRCHOVYCH VRSTEV V PROSTEM
TAHU —DESKA MOSTOVKY A TRAMY

Odtrhova Rozmér o
X . - Plocha | Napéti
Teré | Poloha Upr;ellztn:nl Typ sila (pramér) Charakteristik
gislo | odtrhu 9 podkladu | FI[kN] [mm] A Ry a poruseni
odbéru
a b [mmz] [MPa]
1 Tramy beton 22 50 50 2500 0,88 B
2 Tramy beton 23 50 50 2500 0,92 B
3 Tramy beton 30 50 50 2500 120 B
4 Tramy beton 42 50 50 2500 168 B
5 Tramy beton 35 50 50 2500 1,40 B
6 Tramy beton 2.8 50 50 2500 1,12 B
Pramer 1,20
Smérodatna odchylka 0,28
Celkovy pramér 1,20
Teré VA
Lepidlo X
Beton B
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PRILOHA 3

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM MOSTNi KONSTRUKCE
EV. C. 401-008 (MOST PRES OSTRY POTOK PRED
OBCIi JAROMERICE NAD ROKYTNOU)

FOTODOKUMENTACE A POPISVIDITELNYCH PORUCH
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Foto 1: Celkovy pohled na mostni konstrukci.
Viditelné zaneseni koryta.

Lt B

Foto 2: Provedeni sondy k ovéreni vyztuzeni a stavu vyztuze, spodni lic tramu.
Lokdni povrchovakoroze.
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S AN

“Foto 3: Provadeni sond k ovéieni Iubky egace spérovi.

Foto 4: Detail koroze smykové vyztuze u ulozZeni trami.
Povrchové az silnd koroze.
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PRILOHA 4

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM MOSTNi KONSTRUKCE
EV. C. 401-008 (MOST PRES OSTRY POTOK PRED
OBCIi JAROMERICE NAD ROKYTNOU)

MIMORADNA MOSTNi PROHLIDKA

Vypracoval: Ing. V. Pol& alng T. Vebéra

(celkem 17 stran)
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e

PROTOKOL O PROVEDENI MIMO RADNE PROHLIDKY

Objekt: Most ev. ¢ 401 - 008
(Most pied obci Jarogtice n/ Rok. pés Ostry potok)
Obec : Jaréimce nad Rokytnou (590754)
Kraj: Vysada
Katastralni tzemi : Jaré&ice nad Rokytnou (657506)
Datum prohlidky: 21. 10. 2015
Prohlidku proved!: Ing. V. Polakreég. 035/1998, ing. T. Vejbéra teg. 158/2013
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MIMOR ADNA PROHLIDKA

Objekt: Most ev. ¢401 -008

Kraj: Vysodna

Obec: Jareiice nad Rokytnou (590754)

Katastralni tzemi : Jarongrice nad Rokytnou (657506)

Datum prohlidky: 21.10. 2015

Prohlidku proved!: ing. V. Polak, ¢eg. 035/1998, ing. T. Vejb&, ¢ reg. 158/2013,
Poznamka: -

Podasi v dob&rovadai prohlidky:  polojasno, zatazeno

Teplota vzduchu: 6 °C,

A. Zakladni udaje :

Cislo komunikace: Stanigeni km: Ev. &slo mostu:
401 16,348 401 - 008

Nazev objektu: Most ped obci Jaronérice nad Rokytnou

Zpusob zpistupn&i mostu: most je Etupny z mistni
komunikace a okolniho terénu svahu koryta, vzhledem
k velkému mnozstvi nandsa nizké vysky pod mostem je
podhked nosné konstrukceiptupny vieze.

Stanteni ve smiru:
Vladislav — Jarogtice nad
Rokytnou

B. Popis @&sti mostu :

0. Obecne
Most pievadi pozemni komunikaci 401 v Useku mezi obcemi Jdioennad Rokytnou a Bornov ¢d Ostry
potok u rybnika Wak. Most o 1 mostnim otvoru, je proveden jako Zelezobetonova tramova konstrukce
s ploSnézaloZzenymi kamennymi opgmi.

1. Zaklady mostnich podpéa kidel:

Nejsou patrné — pilpoklad — ploSn&aloZené

2. Mostni podpey, kiidla, elni zdi:
Nosna konstrukce je uloZzena naddné masivni oy, z lomového kamene.illa opd jsou rovnobZna,
zdéna z lomoveho kamene s nepravidelnymkiovanim.
3. Nosna konstrukce, loziska, klouby, mostnicrav

Nosna konstrukce:
Nosna konstrukce je Zelezobetonova tramova s horni mostovkou. Hlavni nosnou konstrukci mistu tvor

Zelezobetonovy trdmovy rost sestavajici tgestramii Sicky 250 mm, vy3ky 200 mm, prastloZenych na
spodni stavhgednotliv bez koncového finiku.

Mostovku tvof Zelezobetonova deska.

LozZiska : nejsou

Mostni za¥ry: nejsou

4. Mostni svrSek — vozovka, izélsi systém, chodnikyimsy:
Vozovka: Zivina, Stky 4,4 m.

Izolagni systém: neni zndm
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Rimsy: Zelezobetonové, monolitické

5. Mostni vybaveni — zachytnd, ochrannd a reviziiizeai, dopravni zré@ni, os¥tleni, odvodnovadi
zaizeni:
Zabradli: na most je osazeno ocelové dvoumadlové zabradli s vodorovnou vyplni. Sloupky jsou
z valcovanych profil 1100, madlo je z profilu 160

Ochrana proti dotyku: neni.

Svodidlo: neni.

Zabradelni svodidlo: neni.

Oswtleni: neni.

Odvodnovaci z#zeni: trubkka odvodnaéi mezi 1. a 2. tramentiglovano zleva doprava po &ra stanéeni)

Dopravni zn&eni: na obou koncich mostu jsou osazengkn®13 (11t) , EO5 (21t), tabulka s evidef®
¢islem mostu.

6. Cizi z&izeni:
InZenyrské sé& pres most nevedou Zadné inZenyrské sit

7. Uzemi pod mostem aiptupové cesty:
Pod mostem je neudrZzované, zanesené koryto Ostrého potoka. Mdstyprpt z pgvadié komunikace a
prilehlého terénu.




M401 - 008 — Most fed obci Jarogtice nad Rokytnou Mimi@dna prohlidka

C. Stav a zavady &gi mostu :

0. Obecné

Posledni Hlavni prohlidka byla provedena 07/2014.
Nejsou znamy uUrovnéladiny Q100, Q10 — neni doloZena hydrotechnicky vgp@: z toho vyplyvajia
dostateéna kapacita mostu.

—

1. Zaklady mostnich podpé& Kidel, zemnidleso:
Charakteristiky zakladi op& kidel neni znam z davodu nésiupnosti konstrukci.

2. Mostni podpey, kiidla, éelni zdi:
Op¢&y: lokalni trhliny ve sparovani kamenného zdiva

vozidla do sloupku zébradli), zdivo proteaé — absence izolace rubu gpiefunkni odvodnéi

Ktidla: lokalni trhliny ve sparovani kamenného zdivialél (O2 — prava strana — trhlina nejspi$ po narazu

3. Nosné konstrukce:
Mostovka: podhled s lokdlngdhalenou vyztuzi — odpadavajici kryci vrstva (nejvice v poli mezi tratrie
a 2 — okoli nefunini trubicky odvodnéi).

Tramy: v mistech uloZeni je na Usek cca 200 mm odhalen& smykova vyztuz — u vséch prvk

m

4. Loziska, klouby, mostni zéwy:
LoZiska: nejsou.
Mostni za¥ry: nejsou.

5. Vozovka, chodniky.iihsy, svrSek, zalivky:
Vozovka: z povrchu vozovky lokalngyrista nizka vegetace, podéins je zachyceni vegetace celoplod
fimsy nejsou patrné, neni viditelna obruba ani horni povitis. Je patrné, Ze na vozovce nepro
pravidelna udrzba a postupnymi opravami komunikace dochazi k silnéwnstpeni vozovkovych vrstev.

Rimsy: povrcho¥ celoplodnédegradované, v mistech slodpgkabradli trhliny na celou vy3ktimsy (na
kiidlech jsou trhliny prokresleny az do spodni stavby)

sné,
hiha

6. Izol&ni systém:
Izolace je ¥ejme aplikovana, ale je poru3ena.

7. Odvodiovaci Zézeni:
Nefunkéni trubitka odvodnéi izolace.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravnéemiaa ozn&ni mostu:
Zabradli na mostcelkové zasaZzené korozi, vySka madla nagyganowasti vozovky (v migtiimsy) je
pouze cca 0,7 m. Sloupky jsou vyhnuté, zdeformované po narazu.

9. Ochranna Z#zeni — ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikeglf protinarazoveé, kryci
izolagni zabrany, protihlukové zdi, apod.:
Nejsou osazena.

a

10. Cizi zaizeni na most
Bez zavad.

11. Uzemi pod mostem aigiupové cesty:
Koryto na vtoku a vytoku je bez Uprav (chybi odla¥d&tokové a vytokové prahy). Pod mostemna
zanesené. ighy a svahy jsou zarostlé travou a naletovou vegetaci.
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D. Hodnoceni p&e o most, vykonu b&nych prohlidek, kvality Gdrzbovych praci a provadénych
oprav, zavady mostni evidence:

Udrzba mostu se provadi v minimalnim rozsahu v ranod@nuosti spravce.

E. Opatreni na zkvalitnéni spravy objektu, navrh na odstraréni zjisténych zavad :
Z&vady a doporuéeni na jejich odstranéi:

Odstranéni nutno do 1 roku:
1) Z povrchu vozovky lokaln&yrista nizka vegetace, podéins je zachyceni vegetace celoploSné
patrné, Ze na vozovce neprobihd pravidelna udrzba.
Doporudiji provadd pravidelnou nestavebni Udrzbu — zejména otig@ni vegetaci z povrch
zpevn&é @asti vozovky.

2) Zadrzny systém nenabyva normovych parameétySka silnéniho zabradli dle TP 186 (vydany

0,7 m.
Doporudiji min. vyrovnat deformované zabradli,ist#t a opattit novym systémem PKO.
3) Zanesené a neudrZzované koryto Ostrého potoka.
Vzhledem k malé vySce pod mostem, dopagjuprovést min. pro&teni prostoru pod moste
(nejlépe upravu prostoru pod mostem odld@iaevcetnévtokového a vytokového prahu)
4) Vydrolené sparovani ve zdivu spodni stavby.
Doporudiji prespéarovat.

Odstranéni nutno do 5 let:

5) Odstranai zatékani za rubem spodni stavby a na NK
Doporudiji provést novou izolaci NK a rubu opé
6) ObnaZena vyztuz na spodnim lici desky
Doporudiji provést celkovou sanaci — reprofilace podhledu NK
7) Nevyhovujici zadrzny systém.
V ptipadéprovadai boda 5-7 provést novy futiki zadrzny systém
8) Prevrstvena vozovka.
V ptipadéprovadi bodna 5-7 provést pravu nivelety komunikace.

Doporuéeni:

Provéspodrobny diagnosticky piizkum a na zakladdeho vysledi provést pgpodt nosné
konstrukce, stanovit varianty zpasobu opravy a jejich ekonomické posouzeni. Vzhledem k
nutnym opatenim viz body 5-8 zvazit vyhodnost mezi opravouesfavbou mostu.

MD CR pro stavby pozemnich komunikaci) bglenbyt min. 1,1 m nad Groviiimsy. Nyni je max.

Stanovit max. prtoky, a doloZit hydrotechnickym vyptgm dostaténou pito¢nou kapacitu mostu.

. Je

u

m

hledov
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F. Zaznam o projednani opateni se spravcem mostu, stanoveni druhu udrzby a oprav, stanove
zpasobi a terminu odstranéni zavad, pitpadné narizeni zagzovaci zkousky, stanovenifedbézné ceny
praci:

Pogup hlavni prohlidky:
1. Bylo provedeno zagteni zakladnich paramétmostniho objektu — pro pey mostniho listu.
2. Byl posouzen stavebni stav objektteiné popisu zavad, omezujicich pouZitelnost objektu.
3. Byla poiizena fotodokumentace objektu.

Udrzbova organizace : Kadny organ :
Zodpovédny zastupce : Zodphwg zastupce :
Dne : Dne :

G. Rozhodnuti o znéné zatizitelnosti a klasifikacniho stupné stavu nosné konstrukce a spodni stavi
mostu:

ZatiZitelnost : Bez diagnostiky a podrobného vypad, zohlediujici stav objektu, zatiZitelnost nelze
spolehlivétanovit. Nasledujici hodnoty zatiZitelnosti jsou fevzaté z ML a posledni

HMP 2014.
Normalni 11,3t
Vyhradni 21t
Vyjime¢na 132t
Stav konstrukce : klasifikad stupei: koeficient stavu :
Spodni stavba VI Velmis$ patny stav a= 04
Nosna konstrukce V  Spatny stav = 0,6a

(Zavady a poruchy ovliwjici zatizitelnost a odstranitelné pouze opravou zahrnujici dal€zisé
konstrukce.

Pouzitelnost : 3 — pouzitelny a vyhradou
Zavady, které maji vliv na pouzitelnost, ale nevyZaduji okamzité omezeni provozu.

Stanoveni terminu dal$i hlavni prohlidky: ve smyslu €SN 73 6221 .... VII/2017
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13, Podrobny popis nosné konstrukee; TRVW PRo LTV
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SEZNAM FOTODOKUMENTACE

Obr. 1: Pohled na vozovku ve 8m na Jarorice.
Obr. 2: Pohled vozovku ve snu Jarorgfice.

Obr. 3: Pohled na vozovku ve 8m na Bonov.

Obr. 4: Pohled na vozovku ve 8m na Bonov.

Obr. 5: Pohled na pravoinisu u vytoku.

Obr. 6: Pohled na levounisu u vtoku.

Obr. 7: Pohled na pravoinisu (vytok od O2)

Obr. 8: Pohled na pravoinisu (vytok od O1)

Obr. 9: Pohled na levounisu a bok NK — sir na O1.

Obr. 10: Pohled na levoinisu a bok NK- sgr na O2.
Obr. 11: Podhled na konstrukci (od vytoku na O1)
Obr. 12: Pohled na O1 a prostor pod mostem.
Obr. 13: Pohled na O2 a prostor pod mostem.
Obr. 14: Pohled na O2 a prostor pod mostem (tram 1 a2)
Obr. 15: Detail pksaki okolo ucpané trukky odvodna&i. (mezi trdamem 1a 2 )
Obr. 16: Podhled NK

Obr. 17: Levaiimsa - trhliny

Obr. 18: Levaiimsa - trhliny

Obr. 19: Pohled na O2 - levéidio.

Obr. 20: Pohled na O1 — levédtio

Obr. 21: Pohled na O1 — pravédd

Obr. 22: Pohled na O2 — pravédd

Obr. 23: O2 - leva msa - trhliny

Obr. 24: Levaiimsa - trhliny

Obr. 25: Pravaimsa — O1 — sloupek zabradli

Obr. 26: Pravaimsa — O2 — sloupek zabradli

Obr. 27: Levaimsa — pohled na zabradli

Obr. 28: Pravaimsa — pohled na zabradli

Obr. 29: Detail koncového sloupku zabradli

Obr. 30: O1 — u vtoku — trhlina ve sparovani zdiva
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Obr. 1: Pohled na vozovku ve & na Jarongrice. Obr. 2: Pohled vozovku ve éra Jaron¥rice.

Obr. 3: Pohled na vozovku ve &on na Baiov. Obr. 4: Pohled na vozovku ve &uon na Baiov.

Obr. 5: Pohled na pravodimsu u vytoku. Obr. 6: Pohled na levoéimsu u vtoku.
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Obr. 11: Podhled na konstrukci (od vytoku na O1) Obr. 12: Pohled na O1 a prostor pod mostem.
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Obr. 13: Pohled na O2 a prostor pod mostem. Obr. 14: Pohled na O2 a prostor pod mostem (tram 1 a2)

Obr. 15: Detail prisaki okolo ucpané trulgky Obr. 16: Podhled NK
odvodreni. (mezi tramem la 2)

Obr. 17: Lev&imsa - trhliny Obr. 18: Levé&imsa - trhliny
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Obr. 19: Pohled na O2 - levéiklo. Obr. 20: Pohled na O1 - levéillo

Obr. 21: Pohled na O1 — pravéilllo Obr. 22: Pohled na O2 — pravéilllo
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Obr. 23: O2 - lev&imsa - trhliny

Obr. 27: Lev&iimsa — pohled na zabradli Obr. 28: Pravéfimsa — pohled na zabradli
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Obr. 29: Detail koncového sloupku zabradli Obr. 30: O1 — u vtoku — trhlina ve spéarovani zdiva
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