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KONSTRUKCE TYP "D"

2,50% 2,50%

2,58

0,50 0,502,08

2,57

ASF. RECYKLÁT 0/22  TL. 100 mm

NOVÁ NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

ASF. RECYKLÁT 0/22  TL. 100 mm

NOVÁ NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

2,50%2,50%

KONSTRUKCE TYP "A"

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,50 0,50 2,07

KONSTRUKCE TYP "C"

(NAVÝŠENÍ NIVELETY VOZOVKY O 45 mm)

OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

45 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VSTVU ACO 16; 50/70 ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121

0,3 kg/m2 POSTŘIK SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PS-C

45 mm CELKEM

ČSN 73 6129; ČSN EN 13 808

KONSTRUKCE TYP "D"

(NAVÝŠENÍ NIVELETY VOZOVKY O 45 mm)

ODFRÉZOVÁNÍ ČÁSTI ASFALTOVÝCH VRSTEV V TL. cca 45 mm; ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV V TL. 60 mm; ODKOP STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ
V TL. cca 505 mm

45 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 16; 50/70 ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121

0,3 kg/m2 POSTŘIK SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PS-C

60 mm ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU ACL 22; 50/70 ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121

1,0 kg/m2 POSTŘIK INFILTRAČNÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PI-C

ŠD
A
 (0/32) 

ŠD
A
 (0/63)

ŠD
A
 (0/63) 

min. 655 mm CELKEM

150 mm

200 mm

200 mm

ŠTĚRKODRŤ fr.0/32 mm

ŠTĚRKODRŤ fr.0/63 mm

ŠTĚRKODRŤ fr.0/63 mm

ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13242+A1; ČSN EN 13285 

ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13242+A1; ČSN EN 13285 

ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13242+A1; ČSN EN 13285 

ČSN 73 6129; ČSN EN 13 808

ČSN 73 6129; ČSN EN 13 808

KONSTRUKCE TYP "B"

ODFRÉZOVÁNÍ ČÁSTI ASFALTOVÝCH VRSTEV V TL. cca 45 mm; ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV V TL. 60 mm; ODKOP STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ 
V TL. cca 550 mm

45 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 16; 50/70 ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121

0,3 kg/m2 POSTŘIK SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PS-C

60 mm ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU ACL 22; 50/70 ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121

1,0 kg/m2 POSTŘIK INFILTRAČNÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PI-C

ŠD
A
 (0/32) 

ŠD
A
 (0/63)

ŠD
A
 (0/63) 

min. 655 mm CELKEM

ČSN 73 6129; ČSN EN 13 808

ČSN 73 6129; ČSN EN 13 808

ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13242+A1; ČSN EN 13285 

ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13242+A1; ČSN EN 13285 

ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13242+A1; ČSN EN 13285 

ŠTĚRKODRŤ fr.0/32 mm

ŠTĚRKODRŤ fr.0/63 mm

ŠTĚRKODRŤ fr.0/63 mm

150 mm

200 mm

200 mm

45 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VSTVU ACO 16; 50/70 ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121

0,3 kg/m2 POSTŘIK SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PS-C

45 mm CELKEM

ČSN 73 6129; ČSN EN 13 808

ODFRÉZOVÁNÍ ČÁSTI ASFALTOVÝCH VRSTEV V TL. cca 45 mm

KONSTRUKCE TYP "A"
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