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1.ÚVOD 
 
OBJEDNAVATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
STAVBA-OBJEKT: Most ev.č.01945-6 přes Maršovský potok v obci Ježená 
 
 Na základě požadavku objednavatele byl proveden v období dubna 2019 
diagnostický průzkum výše uvedeného mostního objektu. Diagnostický průzkum 
slouží jako podklad pro potřebu rozhodování o způsobu rekonstrukce mostu. 

 
1.1. KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ MOSTU 
 

Jedná se o konstrukci mostu o jednom poli převádějící komunikaci III/01945 přes 
Maršovský potok. Most byl pravděpodobně vybudován na opěrách starší konstrukce. 
 
1.1.1 Zakládání 
 

Způsob založení spodní stavby mostu nebyl při diagnostického průzkumu 
zjišťován sondážními pracemi. Podle provedení spodní stavby se bude jednat 
s největší pravděpodobností o plošné založení. 
 
1.1.2. Spodní stavba 
  

Opěry jsou masivní. V levé části jsou původní zděné z lomového kamene. V 
pravé části jsou opěry betonové monolitické. V celé šířce mostu je proveden 
železobetonový monolitický úložný práh.  
 Křídla na levé straně jsou kolmá, zděná z lomového kamene. Na pravé straně 
jsou křídla rovnoběžná betonová monolitická. 
 
 1.1.3. Nosná konstrukce  
 
 Nosná konstrukce je provedená z 9 ks železobetonových prefabrikovaných 
nosníků typu MJ 69 výšky 350 mm. 
 
 
2.PODKLADY PRŮZKUMU 
 

Objednatel poskytl jako podklad průzkumu poslední hlavní mostní prohlídku 
(2016, Tomek Jan Doc. Ing. CSc.) a mostní list. Mostní list je ve zprávě uveden jako 
příloha č.2. Hlavní mostní prohlídka z roku 2016 je uvedena jako příloha č.3 této 
zprávy. Jako podklad dále sloužily materiály k nosníkům MJ 69 z archivu 
zpracovatele. Tyto materiály jsou ve zprávě uvedeny v příloze č.10. Nebyla 
k dispozici projektová dokumentace mostu.  
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POUŽITÉ NORMY: 
 

1. ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
2. ČSN EN 206 - Beton. Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
3. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací 
4. ČSN 73 6222 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 
5. TP 72 MD ČR - Diagnostický průzkum mostů 
6. ČSN ISO 13822 - Zásady návrhu konstrukcí – hodnocení existujících 

konstrukcí 
7. ČSN EN 1504-10 – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí 
8. TKP 18 - Beton pro konstrukce 
9. ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-doplňující 

ustanovení 
10. TP 86 - Mostní závěry 
11. ČSN 73 2011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
12. ČSN EN 12390-3 – Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních těles 
13. ČSN EN 13791 (731303) - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích 

a v prefabrikovaných betonových dílcích 
14. ČSN 732400 (změna b, 1989) - Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

 
 
3. PROVEDENÉ PRÁCE A VÝSLEDKY ZKOUŠEK     
 
 Rozsah prací byl stanoven na základě požadavku objednavatele tak, aby bylo 
možné zhodnotit stávající stav konstrukce. Jako projekt diagnostiky mostu sloužila 
kalkulace cenové nabídky.  
 Z hlediska postupu prací byla v první fázi provedena mimořádná prohlídka mostu 
se zjištěním základních skutečností. Mimořádná mostní prohlídka je uvedena 
v příloze č.14 této zprávy. Na základě této prohlídky a zjištěného konstrukčního 
řešení bylo dále rozhodnuto o umístění zkušebních míst a metod provádění 
průzkumu. 
 
3.1. ZKOUŠKY BETONU 
    
3.1.1. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU SPODNÍ STAVBY 
 
 Pro zjištění pevnosti betonu v tlaku spodní stavby byly provedeny destruktivní 
zkoušky betonu na odebraných jádrových vývrtech. 
 Vzorky pro destruktivní zkoušky betonu byly odebírány jádrovými vrty průměru 
65 mm. Vzorky byly odebrány v rámci vrtu SK3 ke zjištění tloušťky opěry. Vzorky 
byly označeny Vb1, Vb2 a Vb3. Jedná se o vzorky rozložené do hloubky opěry v 
místě sondy SK3. Vzorky jsou zdokumentovány na fotografii č.3.1. 
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FOTO č.3.1: Dokumentace vývrtů pro destruktivní zkoušky pevnosti v tlaku betonu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Odběr vzorků pro zkoušku pevnosti v tlaku betonu  spodní stavby byl proveden 
metodou jádrového diamantového vrtání přístrojem CEDIMA s výplachem. Samotné 
zkoušky pevnosti betonu v tlaku na jádrových vývrtech byly provedeny podle ČSN 
EN 12390-3 po "zakoncování" vzorků. Vliv průměru vzorků byl zanedbán. Na základě 
přílohy A normy ČSN EN 12504-1 jsou výsledky pro vzorky průměru menšího než 
100 mm mírně na straně bezpečné. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v příloze č.5 a 
zrekapitulovány v tabulce č.1 této zprávy. 
 
TABULKA č.1: Výsledky destruktivních zkoušek betonu v tlaku-spodní stavba 
 
Zkušební 

vzorek 

Rozměry v mm Tlačná 

plocha 

(mm
2
) 

Způsob 

porušení 



 
 

Maximální 

zatížení při 

porušení 

Pevnost  

      N/mm2 

průměr výška (kg/m
3
) N N/mm2 

V1 65 65 3317 vyhovující 2230 51200 15,4 

V2 65 65 3317 vyhovující 2230 80000 24,1 

V3 65 65 3317 vyhovující 2160 42000 12,7 

 PRŮMER                        17,4 MPa 
 
        Při zatřídění betonu dle destruktivních zkoušek pevnosti v tlaku je možné 
postupovat jednak podle dříve platných ČSN a dále podle současných předpisů. 
Podle dříve platných norem (např. ČSN 732400 změna b, 1989) je možno beton 
zatřídit jako beton B 12,5 (B135, C9/12,5).  

Při použití postupu „B“ dle současně platné ČSN EN 13791 (731303) 
„Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových 
dílcích“ dostaneme následující odhady charakteristické pevnosti betonu v konstrukci. 
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POSTUP B  
 
fck,is,cube  = fm(n), is –  k = 17,4 – 7 = 10,4 MPa   
 
nebo  
 
fck,is, cube = fis, min  + 4 = 12,7 + 4 = 16,7 MPa 
 

Na základě destruktivních zkoušek lze beton opěr  dle ČSN EN 13791 (731303) 
zatřídit jako pevnostní třídu C8/10 (B10, B135).  
  
3.1.2. NEDESTRUKTIVNÍ STANOVENÍ PEVNOSTI BETONU - NOSNÁ    
   KONSTRUKCE - ULTRAZVUKOVÁ IMPULZOVÁ METODA 
 
 Pro orientační ověření pevnosti betonu nosné konstrukce byly provedeny 
nedestruktivní zkoušky ultrazvukovou impulzní metodou. Celkem bylo provedeno 
osm měření označených jako UZ1 až UZ8. Zkoušky byly provedeny tak, aby bylo 
možné rozhodnout o homogenitě betonu v konstrukci. Na základě zjištěných hodnot 
rychlosti prostupu ultrazvukových vln bylo dále na zkušebních místech možné určit 
dynamické moduly pružnosti betonu. Na základě tabulek č.5 a č.6 normy 
ČSN 732011 byl proveden přepočet dynamického modulu pružnosti na statický 
použitím součinitele 0,76 odpovídajícím předpokládané třídě betonu C16/20. Tímto 
přepočtem byly získány hodnoty statických modulů uvedených v tabulce č.3. 
 Všeobecně se nedestruktivní měření na konstrukcích řídí ustanoveními 
ČSN 732011 (květen 2012) a ČSN 731370 (září 2011). S ohledem na uspořádání 
konstrukcí v prostoru zkušebních míst byla zvolena metoda přímého a polopřímého 
prozvučování dle čl.7.2 ČSN 731371 (září 2011). 
 Výsledky zkoušek jsou uvedeny jako přílohy č.7a až č.7h. Vyhodnocení je 
uvedeno v tabulce č.2. Umístění zkušebních míst je patrné ze schémat v příloze č.4. 
 
TABULKA č.2: Statické moduly pružnosti na zkušebních místech  
 

zkušební 
místo 

Edyn 
dynamický modul pružnosti 

[MPa] 

součinitel Estat  
statický modul pružnosti 

[MPa] - zaokrouhleno 

UZ1 39358 0,76 29900 

UZ2 38225 0,76 29100 

UZ3 38062 0,76 28900 

UZ4 38911 0,76 29600 

UZ5 38618 0,76 29300 

UZ6 37896 0,76 28800 

UZ7 38534 0,76 29300 

UZ8 38411 0,76 29200 

průměr ~29300 

 
 Na základě nedestruktivního ultrazvukového měření lze konstatovat, že beton 
prvků nosné konstrukce je homogenní a zjištěný modul pružnosti přibližně odpovídá 
betonu třídy C16/20, což odpovídá předpokladům typového podkladu, který počítal s 
použitím betonu B250. 
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3.1.3. REKAPITULACE PEVNOSTÍ BETONU 
 
 Na základě orientačních nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu nosné 
konstrukce ultrazvukovou impulzní metodou a destruktivních zkoušek betonu spodní 
stavby na odebraných vzorcích byl beton v konstrukcích zatříděn dle tabulky č.3.  
 
TABULKA č.3: Vyhodnocení destruktivních zkoušek pevnosti v tlaku betonu  
 

 
konstrukce 

 

požadavek 
projektu 

(Typový podklad) 

starší 
označení 

ČSN 732001 

ČSN 732400 ČSN EN 206 
(7324030) 

 Nosná konstrukce 
ultrazvuk  

B250 B250 B20 C16/20 

Spodní stavba 
vzorky 

- B135 B10 C8/10 

 
 Je patrné, že na základě orientačního nedestruktivního ultrazvukového měření 
odpovídá beton nosné konstrukce betonu třídy C16/20 (B20, B250), což je v souladu 
s předpoklady typového podkladu nosníků MJ-69. 
 Beton spodní stavby v pravé části mostu lze na základě destruktivních zkoušek 
na odebraných vzorcích zatřídit jako C8/10 (B10, B135). 
 
3.1.4. STANOVENÍ HLOUBKY KARBONATACE BETONU 
 

Při průzkumu byla zjišťována hloubka karbonatace. Stanovení hloubky 
karbonatace bylo uskutečněno na zkušebních místech provedených formou vrtu a 
odseknutí povrchové vrstvy betonu. Jedná se o metody získání čerstvého řezu nebo 
lomu tak, aby byl získán přístup k rozhraní zkarbonatovaného a nezkarbonatovaného 
betonu. Místa zjištění karbonatace jsou uvedena v příloze č.5. Samotné stanovení 
hloubky karbonatace bylo uskutečněno kolorimetrickým testem a výsledky jsou 
uvedeny v tabulce č.4. 
 
TABULKA č.4: Výsledky zkoušek karbonatace betonu 
 

ZKUŠEBNÍ 
MÍSTO 

Konstrukční prvek Hloubka 
karbonatace 

KB1  vnitřní nosník 30 mm 

KB2 krajní nosník 25 mm 

 
 
3.1.5. ZJIŠŤENÍ VÝZTUŽE A STAVU KRYCÍCH VRSTEV  
     

Zjištění výztuže bylo  provedeno metodou nedestruktivního měření přístrojem 
PROFOMETR 3 TYP D a PROFOMETR 5  fy PROCEQ. Tímto způsobem byla 
nejprve lokalizována výztuž v konstrukčních  prvcích a na základě porovnání se 
zjištěnou hloubkou karbonatace bylo vyhodnocováno, do jaké míry jsou výztužné 
pruty ohroženy korozí.  
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Pro orientaci v problému karbonatace je třeba alespoň zjednodušeně tento 
proces popsat, aby byl jasný vztah karbonatace a korozních procesů výztuže. 
Karbonatace nevyztuženého betonu nezpůsobuje snížení užitných vlastností. U 
vyztuženého betonu však od povrchu klesá alkalita v důsledku chemických procesů 
vyžadujících přítomnost CO2 a přiměřenou vlhkost materiálu. CO2 je součástí plynů 
atmosféry a optimální vlhkost vzduchu je 50 až 70%. Tyto podmínky je třeba 
očekávat u betonů v exterieru bez přímého potékání vodou. Je patrné, že 
karbonatace betonu probíhá u každé železobetonové konstrukce a je otázkou, do 
jaké hloubky karbonatace povrchové vrstvy betonu zasahuje. Pokud zasahuje do 
hloubky větší než je krycí vrstva betonu, snižuje se alkalita betonu v okolí výztuže a 
při dosažení hodnoty pH=9,6 ztrácí beton schopnost plnit úlohu při pasivaci výztuže. 
Při současném působení například chloridových iontů pak mohou být nastartovány 
korozní procesy na povrchu výztuže již dříve a to již při hodnotách pH v intervalu 10 
až 11. 

Nedestruktivním měřením bylo zjištěno, že betonové opěry v pravé části mostu 
jsou provedeny jako prosté s železobetonovými úložnými prahy. Výztuž úložných 
prahů je uložena ve značné hloubce s krytím min 70 mm. Z tohoto pohledu je 
pravděpodobné, že výztuž nezasahuje do zkarbonatované vrstvy a není tak 
ohrožena korozí.  

Pro železobetonové prefabrikovaná nosníky nosné konstrukce byla zjištěna 
hloubka karbonatace 25 - 30 mm. Krytí výztuže bylo pro třmínky zjištěno 0-10 mm, 
pro podélnou výztuž pak do 20 mm. Je tedy patrné, že výztuž nosníků MJ-69 
zasahuje do zkarbonatované vrstvy. Lze tedy konstatovat, že výztuž nosné 
konstrukce není betonem chráněna před korozí, což potvrzuje také stav nosníků, kdy 
dochází ke korozi výztuže s odtržením krycích vrstev téměř v celé ploše podhledu 
nosné konstrukce. Korozí jsou zasaženy pruty podélné i příčné výztuže nosníků. Na 
více místech dochází k výrazné korozi s mírným oslabením prutů betonářské 
výztuže. Bylo zjištěno oslabení o max. cca 1 mm průměru.  

Po nedestruktivním zaměření (lokalizaci) výztuže nosníků byly provedeny drobné 
sondy k ověření stavu a použitého druhu výztužných prutů. Bylo ověřeno, že každé 
žebro nosíku MJ-69 je vyztuženo při spodním povrchu v poli 2xøV22 + 2xøV20 s 
krytím cca 20 mm. Střední pruty (2xV20) jsou provedeny jako ohyby. Vyztuž desky 
nosníků a třmínky jsou provedeny jako øV10 s krytím 0-10mm. Výztuž desky byla 
zjištěna ve vzdálenostech cca 140 mm. Zjištěná výztuž odpovídá předpokladům 
typového podkladu a je patrná ze schématu č.1. Typový podklad pro nosníky MJ 
délky 4,8 m jsou uvedeny v příloze č.11. 
 
SCHÉMA č.1: Výztuž nosníků MJ-69 (4,8m) - řez nosníkem v poli a v uložení   

v poli v uložení 

  
pruty 1 a 2 - V20, pruty 3 a 4 - V22 
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3.1.6. STANOVENÍ OBSAHU CHLORIDŮ 
 

 Při zhodnocení stavu konstrukce bylo provedeno také zjištění obsahu iontů Cl- v 
zatvrdlém betonu. Obsah chloridů je jedním z důležitých parametrů, které se 
uplatňují při vzniku a rozvoji elektrochemických reakcí spojených s korozními 
procesy. 
 Tak, aby byl získán obraz o stavu konstrukce z tohoto pohledu, byly z konstrukcí 
mostu odebrány vzorky betonu z různých míst a hloubek. Celkem bylo odebráno 8 
vzorků na 4 zkušebních místech na nosnících MJ-69. Specifikace míst odběru vzorků 
je provedena v tabulce č.6. Místa odběru vzorků jsou zakreslena v příloze č.4. 

Výsledky zkoušek obsahu chloridů jsou uvedeny v tabulce č.5 jako procento Cl- k 
hmotnosti cementu. 

Samotné určení obsahu chloridů bylo provedeno tak, že byly odebrány vzorky 
betonu na zkušebním místě. Na vzorcích byl stanoven obsah sušiny a chemickým 
rozborem byl stanoven obsah chloridových iontů v sušině. Laboratorní rozbor v tomto 
smyslu provedla zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1163.   

Výsledky získané chemickým rozborem byly dále zpracovány tak, že bylo nutno 

přepočítat procentuální obsahy Cl- vztažené na jednotku sušiny na procentuální 
obsahy vztažené k jednotce množství cementu tak, jak udává ČSN EN 206 v článku 
5.2.8. a v tabulce č.15 výše uvedené normy. Při přepočtu se vycházelo z 
předpokladu, že receptura byla navržena na běžné množství cementu pro beton 
dané konstrukce, ze které byl vzorek odebrán. Při stanovení koeficientů se tedy 
vycházelo z následujících předpokladů.  

Pro beton konstrukcí mostu C16/20 (B20, B250) bylo předpokládáno použití 350-
380 kg cementu na m3 betonu. Při takto uvažovaném předpokladu byl získán 

součinitelé dle tabulky č.4. Tento součinitel pak slouží k přepočtu obsahu Cl- na 
množství cementu. Výsledky chemických zkoušek jsou uvedeny v tabulce č.5 včetně 
přepočtu. Specifikace míst odběru vzorků je provedena v příloze č.4 a v tabulce č.6. 
Výsledky chemických zkoušek jsou uvedeny v příloze č.8. 
 
TABULKA č.5: Výsledky zkoušek obsahu chloridových iontů v betonu                             

Označení 
vzorku 

Součinitel Obsah CL- (% hmotnosti) 

vztaženo ke hmotnosti 

Obsah CL- (% hmotnosti) 

Vztaženo ke hmotnosti cementu 

 
K betonu      cementu 

Přípustné maximální hodnoty dle 

ČSN EN 206-1 (tab.10) 

C1/1 6,3 0,010 0,06 0,2 (0,4) 

C1/2 6,3 0,007 0,04 0,2 (0,4) 

C2/1 6,3 0,513 3,23 0,2 (0,4) 

C2/2 6,3 0,011 0,07 0,2 (0,4) 

C3/1 6,3 0,010 0,06 0,2 (0,4) 

C3/2 6,3 0,015 0,09 0,2 (0,4) 

C4/1 6,3 0,098 0,62 0,2 (0,4) 

C4/2 6,3 0,068 0,43 0,2 (0,4) 

POZNÁMKA: Zvýrazněny jsou hodnoty překračující požadovaná kritéria na daných zkušebních 

místech. Jedná se o kritéria pro kategorie obsahu chloridů dle tabulky 15 ČSN EN 206. 
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TABULKA č.6: Specifikace míst odběru vzorků betonu pro stanovení obsahu 

chloridových iontů v betonu 
 

VZOREK MÍSTO ODBĚRU 
HLOUBKA 
ODBĚRU 

C1/1 

C1/2 
nosník  č.9 z boku  

0-30 mm 

30-60 mm 

C2/1 

C2/2 
nosník č.8 v poli 

0-20 mm 

20-50 mm 

C3/1 

C3/2 
nosník č.1 z boku 

0-20 mm 

20-50 mm 

C4/1 

C4/2 
nosník č.2 v uložení 

0-30 mm 

30-50 mm 

 
 Dle ČSN EN 206 (732403) v článku 5.2.8. a tabulky č.15 nesmí překročit obsah 
chloridových iontů pro železobetonové konstrukce 0,4% z hmotnosti cementu. Takto 
jsou specifikována mírnější kritéria. Přísnější kritérium je dle stejné tabulky 
stanoveno na 0,2% z hmotnosti cementu. 
 Ze zjištěných hodnot vyplývá, že beton nosné konstrukce vykazuje lokální 
překročení požadavků normy na obsah chloridových iontů. Vzorek C2/1 překračuje 
mírnější normová kritéria několikanásobně. S ohledem na to, že kontaminace betonu 
v na tomto místě byla zjištěna pouze na povrchu a do hloubky výrazně klesla, lze 
předpokládat, že ke kontaminaci dochází potékáním průsaky spárou mezi nosníky.  
 Vysoké obsahy chloridů byly dále zjištěny také na zkušebním místě C4. V tomto 
místě byly nadlimitní hodnoty zjištěny jak pro povrchové vrstvy betonu tak pro beton 
ve větších hloubkách. Lze tedy předpokládat, že se jedná o důsledek průsaků skrz 
konstrukci nosníků.  
 
3.1.7. ZKOUŠKY PEVNOSTI V TAHU POVRCHOVÝCH VRSTEV 
 
 Na základě požadavku objednatele byly provedeny rovněž odtrhové zkoušky ke 
stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu spodní stavby a nosné 
konstrukce. 
 Počet zkušebních míst byl stanoven na základě kalkulace cenové nabídky a na 
základě stavu konstrukce. Celkem bylo provedeno 10 zkušebních míst označených 
jako O1 až O10. Zkušební místa O1 až O5 byla provedena na betonové části opěr 
na pravé straně mostu. Zkušební místa O6 až O10 byla provedena na nosnících MJ-
69. Zakreslení zkušebních míst je provedeno ve schématu v příloze č.4.  
 Pro zkoušky byly zvoleny terče se čtvercovou ložnou plochou hrany 50 mm. 
Příprava zkušebních míst spočívala v začištění míst odstraněním prachových částic. 
Opěry jsou opatřeny vrstvou omítky. Z tohoto důvodu bylo provedeno zaříznutí 
omítky po nalepení terčů. Samotné práce byly provedeny ve dvou etapách. Nejprve 
byla provedena příprava, nalepení terčů a proříznutí omítek opěr. Následně pak bylo 
provedeno odtržení a vyhodnocení zkoušek. 
 Výsledky zkoušek a vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č.9. Příloha obsahuje 
veškeré změřené a vyhodnocené veličiny. Hodnocení lomových ploch je provedeno 
podle tabulky č.7 dle bodu 5.4.5. Metodiky provádění odtrhových zkoušek. 
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TABULKA č.7: Zatřídění lomových ploch 
------------------------------------------------------------ 
Označení popis druhu a polohy lomové plochy v protokolu 
 ------------------------------------------------------------ 

A               kohezní porucha podkladu (betonu) 
A/B            porušení adheze mezi podkladní vrstvou a první mezivrstvou   

    (beton/omítka) 
B                kohezní porucha v první mezivrstvě (omítka) 
B/C   porušení adheze mezi první a druhou mezivrstvou      

    (omítka/lepidlo) 
C   kohezní porucha v lepidle 

------------------------------------------------------------ 
 
 Veškeré skutečnosti zjištěné odtrhovými zkouškami jsou uvedeny v příloze č.9. 
Pro opěry byla na jednom zkušebním místě zjištěna pevnost v tahu povrchových 
vrstev nižší než 1,5 MPa avšak vyšší než 1,2 MPa. Všechny ostatní hodnoty byly 
vyšší než 1,5 MPa a průměrná pevnost v tahu povrchových vrstev byla zjištěna 
1,8 MPa. K porušení obecně došlo v betonu opěr. Na základě těchto výsledků lze 
konstatovat, že beton spodní stavby je vhodný pro sanaci běžnými sanačními 
materiály.  
 Pro nosníky MJ-69 byly na všech zkušebních místech zjištěny hodnoty pevnosti 
betonu v tahu povrchových vrstev vyšší než 1,5 MPa. Byla zjištěna průměrná 
hodnota 2,5 MPa. 
                                                                                                                                                                                                                             
3.2. ZKOUŠKY ZDIVA OPĚR 
 

Zkoušky zdiva byly provedeny pro konstrukci opěr v levé části mostu za účelem 
získání pevnostních charakteristik zdiva. Zkoušky se skládají z destruktivních 
zkoušek zdících prvků na odebraných vzorcích a z nedestruktivního zkoušení 
spárové malty zdiva. Opěry jsou v líci vyzděny z nahrubo opracovaných kvádrů. 
Jako zdící materiál je pro opěry použita přeměněná hornina. Místa zkoušek zdících 
materiálů byla zvolena s ohledem na přístupnost konstrukcí a možnost odebrání 
vzorků. Místa provedení zkoušek jsou zakreslena ve schématu v příloze č.4. 
 
3.2.1. NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY MALTY    
 
 Při provádění sondy do konstrukce levé části opěry bylo zjištěno, že se jedná o 
kamenné zdivo do betonu. Ložné spáry jsou tedy provedeny jako betonové. Z tohoto 
důvodu nebylo možné provést nedestruktivní zkoušky pevnosti malty kučerovou 
vrtačkou. Na základě odebraných vzorků a sondy do opěry byla malta ložných spár 
zatříděna jako MVC50 (min 5,0 MPa). Takto odhadnutá hodnota je dále použita pro 
výpočet pevnosti zdiva opěry.  
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3.2.2. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY PEVNOSTI KAMENE  
      
 Dále byly odebrány vzorky kamene jádrovými vývrty. Celkem bylo odebráno 6 
vzorků kamene z konstrukce opěr. Vzorky označené jako Vk1 až Vk6 byly odebrány z 
konstrukce opěr při jádrovém vrtání ke zjištění tloušťky opěr. Odběr vzorků byl 
proveden metodou diamantového jádrového vrtání přístrojem CEDIMA s výplachem.  
Byly získány vzorky kamene průměru 65 mm, které byly po úpravě a zakoncování 
podrobeny destruktivní zkoušce pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3. Protokol o 
zkouškách pevnosti vzorků odebraných jádrovými vývrty je uveden v příloze č.6. V 
tabulce č.8 jsou uvedeny výsledky destruktivních zkoušek.  
 
FOTO č.3.2: Kameny opěr* 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pozn.: Ve zkušební laboratoři bylo rozhodnuto o rozdělení odebraných kamenů na 6 
zkušebních vzorků. Rozdělení dle fotodokumentace tedy neodpovídá konečnému stavu. 

 
TABULKA č.8 Výsledky destruktivních zkoušek kamenů opěr 
 
Zkušební 

vzorek 

 č. 

Rozměry v mm Tlačná 

plocha 

(mm
2
) 

Způsob porušení 

 

Maximální 

zatížení při 

porušení 

Pevnost kamene 

N/mm2 

průměr výška N N/mm2 

V1 65 65 3317 porušení ve svislé spáře 

kamene 

163000 49,1 

V2 65 65 3317 138000 41,6 

V3 65 65 3317 vyhovující 235000 70,8 

V4 65 65 3317 vyhovující 182000 54,9 

V5 65 65 3317 vyhovující 270000 81,4 

V6 65 65 3317 vyhovující 221000 66,6 

 PRŮMĚR: 60,7MPa 
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3.2.3. VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK ZDIVA 
 
 

TABULKA č.9: Charakteristiky zdiva zkušebních míst 

Zkušební 
místo 

Konstrukce Malta 
(MPa) 

Kusové 
stavivo 

Vlhkost 
% hm. 

Vazba 

Opěry 

zdivo z 
lomového 

kamene do 
cementové 

malty 

5,0 60,7 do 20% průměrná 

 
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku  fk  byla stanovena ze vztahu: 
 
fk  = K . fb 

α . fm
β 

 
Návrhová pevnost zdiva v tlaku  fd  byla stanovena ze vztahu 
                      fk  
 fd   =   ------------------------ 
         γm1 .   γm2 .  γm3 .  γm4 

 
K … konstanta dle druhu zdiva, skupiny zdících prvků závislá na geometrických 

charakteristikách těchto prvků dle ČSN EN 1996-1-1 tabulek 3.1 a 3.3. 
 
fb… normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdících prvků v MPa (N/mm2) 
 
δ… součinitel vyjadřující vliv rozměrů zkoušeného prvku dle ČSN EN 772-1 
 δ  = 0,75  celá cihla 
 δ  = 0,85  vývrt průměru 45 mm 
 δ  = 0,92  vývrt průměru 65 mm 
 
fm… průměrná pevnost malty v tlaku v MPa (N/mm2)  

 uvažuje se max 2fb  nebo 20 MPa 
 
α … exponent závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty  
         α = 0,7 – nevyztužené zdivo s obyčejnou nebo lehkou maltou. 
         α = 0,85 – nevyztužené zdivo s maltou pro tenké spáry. 
 
β … exponent závislý na druhu malty 
         β = 0,3 pro obyčejnou maltu 
         β = 0 - pro lehkou maltu  a pro tenké spáry 
 
γm1 …  základní hodnota dílčího součinitele  

γm2 … součinitel vlivu pravidelnosti vazby zdiva a vyplnění spár maltou 
γm3 … součinitel zvýšené vlhkosti  
γm4 …  součinitel  vlivu svislých a šikmých trhlin ve zdivu  
 
 
 



 - 13 - 

TABULKA č.9: Návrhová pevnost dle ČSN EN 1996-1-1 a ČSN 73 0038 (2014)  

Zkuš. 
místo 

δ fb 

(fb=fb,prům.δ) 
fm K α β fk (MPa) 

(fk=K.fb
α.

fm
β) 

γm1 γm2 γm3 γm4 fd 

(MPa) 

opěry 0,92 55,9 5,0 0,36 0,7 0,3 9,8 3,0 1,1 1,25 1,1 2,1 

 
Z hlediska návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN 730038 (2014) a ČSN ISO 13822 

(2014) lze pro zdivo opěr uvažovat s hodnotou návrhové pevnosti zdiva  2,1 MPa.  
Tloušťka zdiva opěr byla v rámci průzkumu stanovena jádrovým vrtem cca 

1200mm s kameny v lících opěry a prokládaným betonem mezi lícovým zdivem. 
 
3.2.4 JÁDROVÉ VRTY KE ZJIŠTĚNÍ TLOUŠŤKY OPĚR 
 

Při průzkumu byly provedeny 2 jádrové vrty ke zjištění tloušťky opěr mostu. Vrt 
VO1 byl proveden do betonové části opěry a vrt VO2 do kamenné části opěry. 
Jádrové vrty byly provedeny diamantovým vrtáním s výplachem přístrojem CEDIMA. 
Umístění vrtů je patrné z přílohy č.5.  
 Vrtem VO1 bylo zjištěno, že opěra pravé části je v celé tloušťce provedena jako 
betonová monolitická. Celková tloušťka opěry je cca 1100 mm. Na rubu opěry byla 
zjištěna hydroizolace asfaltovým nátěrem. Dokumentace vrtu je uvedena jako 
foto 3.3. 
 Vrtem VO2 bylo zjištěno, že konstrukce opěr je tloušťky cca 1200 mm. Provedení 
zdiva opěry ve vrtu bylo zjištěné s velkými kameny v líci a na rubu opěry. Mezi 
vyzděným lícem a rubem opěry byl zjištěn beton prokládaný kameny. Dokumentace 
vrtu je uvedena jako foto 3.4. 
 
FOTO č.3.3: Dokumentace vrtu VO1 do betonové části opěry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1100 
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FOTO č.3.4: Dokumentace vrtu VO2 do kamenné části opěry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. ZJIŠTĚNÍ SKLADBY VOZOVKY 
 

V rámci diagnostického průzkumu byly provedeny sondy do vozovky za účelem 
zjištění skladby vrstev na mostě a před mostem. Sondy byly provedeny metodou 
jádrového vrtání s výplachem. Sondy byly označeny jako SK1 a SK2 a umístění sond 
je uvedeno v příloze č.4. V sondách  byla zjištěna skladba dle schémat č.2 a č.3. 
 
SCHEMA č.2: Skladba vrstev vozovky na mostě v místě SK1 – na mostě  
 
 
    
           
         
                                                
                                              
                                                    
                                               
                                                              
                                                 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- asfaltový beton 

- hydroizolace, asfaltový nátěr 

 - železobetonový prefabrikovaný 
nosník MJ-69 

80-90 

- asfalt bohatý na fenoly 
 

160 - 170 

500 

1200 

350 350 

kámen 

líc opěry rub opěry 

kámen prokládaný beton 
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SCHEMA č.3: Skladba vrstev vozovky  na předpolí mostu SK2  
 
    
          
         
                                                
                                              
                                                    
                                               
                                                              
                                                 
 
3.4. DALŠÍ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI 
 
 Další zjištěné vady a poruchy jsou uvedeny v MMP příloze č.14. Mimořádná 
mostní prohlídka byla uskutečněná v průběhu diagnostických prací. 
  
3.4.1. NOSNÁ KONSTRUKCE 
 

Pro nosnou konstrukci byly zjištěny četné poruchy v podobě obnažené 
korodujících prutů výztuže s odtrženými krycími vrstvami. V místech odtržení krycích 
vrstev lokálně dochází k degradaci betonu a to i pod provizorní opravou. Koroze 
výztuže se vyskytuje prakticky v celém půdorysu mostu. Dále dochází k silným 
průsakům na boky krajních nosníků. Na boky nosníků a spárou mezi nosníky 4 a 5 
dále vytéká asfalt hydroizolace mostu. 
 
3.4.2. SPODNÍ STAVBA 
 
 V pravé části mostu dochází k hloubkové degradaci betonu opěr v úrovni 
kolísající hladiny potoka. Zejména beton opěry 2 vpravo je vymletý do značné 
hloubky. Dochází také k vyplavování spárové malty kamenných opěr v levé části 
mostu v úrovni kolísající hladiny potoka.  
 Zdivo křídel na levé straně je rozrušeno četnými trhlinami a některé kameny jsou 
v koruně křídel uvolněné. 
  
3.4.3.  MOSTNÍ SVRŠEK A VYBAVENÍ  MOSTU 
 

Dochází k povrchové degradaci betonu chodníků. Na pravé straně chybí 
koncová obruba chodníku. Na povrchu říms jsou lokálně uchycené mechy. Zábradlí 
na mostě je čtyřmadlové z ocelových trubek. Lokálně dochází k odlupování nátěru a 
začínající povrchové korozi trubek zábradlí.   
  
3.5. PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU  
 
 Přepočet zatížitelnosti mostu je uveden v příloze č.12 této zprávy a výsledky 
zrekapitulovány v závěru této zprávy. Přepočet provedl Ing. T. Humpal (Vaner s.r.o.). 
 
 
 
 

- asfaltový beton 70 

- štěrk 
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3.6. NÁVRHY OPRAVY MOSTU  
 
   Varianty návrhů na opravu mostu včetně jejich finančního ohodnocení jsou 
uvedeny v příloze č.13 a zrekapitulovány v závěru této zprávy. Návrh variant 
rekonstrukce mostu provedl Ing. T. Humpal (Vaner s.r.o.). 
 
 

4.ZÁVĚR 

  
    Veškeré zjištěné skutečnosti  jsou  uvedeny v předchozích bodech a přílohách 
této zprávy č.1 až č.14 - MMP. 
 
4.1. NOSNÁ KONSTRUKCE  
 
     Nosná konstrukce je provedena z 9ks prefabrikovaných železobetonových 
nosníků MJ-69 výšky 350 mm a délky 4,8 m.  
 Bylo zjištěno, že beton nosné konstrukce je možné na základě orientačních 
nedestruktivních zkoušek ultrazvukovou metodou zatřídit jako C16/20 (B20, B250), 
což odpovídá typovému podkladu pro nosníky MJ-69. 
 Výztuž nosníků obecně zasahuje do zkarbonatované vrstvy betonu, čemuž 
odpovídá také stav nosné konstrukce, kde prakticky plošně dochází ke korozi 
výztuže a odtržení krycí vrstvy. Korodující výztuž je mírně oslabena max o cca 1 mm 
průměru (nejvíce se tento stav ukazuje pro krajní dva nosníky č.1, 2 a č.8, 9 vpravo a 
vlevo). 
 Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu nosné konstrukce vyhovuje pro 
použití běžných sanačních postupů. Na všech zkušebních místech byly zjištěny vyšší 
hodnoty než 1,5 MPa. 
 Lokálně byla zjištěna výrazná kontaminace betonu chloridovými ionty. Na dvou 
zkušebních místech byly zjištěny hodnoty obsahu chloridů vyšší než požadavek 
normy  uvedený v ČSN EN 206 (732403) v článku 5.2.8. a tabulce č.15. Zejména na 
zkušebním místě C2 (nosník č.8) bylo v povrchové vrstvě betonu zjištěno výrazné 
překročení limitních hodnot. Vysoký obsah chloridů byl zjištěn také a zkušebním 
místě C4 na nosníku č.2. 
 
4.2. SPODNÍ STAVBA  
 
 Opěry jsou v levé části provedeny jako zděné z lomového kamene. Návrhová 
pevnost zdiva opěr byla zjištěna  fd = 2,1 MPa.   Tloušťka zděné části opěry byla 
jádrovým vrtem ověřena cca 1200 mm s provedením zdiva uvedeným v kapitole 
3.2.4. V ploše opěry nevykazují žádné poruchy (trhliny). V úrovni kolísající hladiny 
dochází k vyplavování spárové malty zdiva. 
 V pravé části jsou opěry provedeny jako betonové monolitické. Na základě 
destruktivních zkoušek lze beton levé části opěr zatřídit jako C8/10 (B10, B135). V 
úrovni kolísající hladiny dochází k hloubkovému rozrušení betonu opěr. Je to 
důsledek nízké pevnosti betonu a s tím spojené nedostatečné mrazuvzdornosti 
betonu. 
 Na opěrách jsou v celé délce provedeny železobetonové úložné prahy, které 
nevykazují žádné zásadní poruchy.  
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4.3 MOSTNÍ SVRŠEK, VYBAVENÍ MOSTU  
 
 Vozovka na mostě je provedena jako živičná. Na mostě je pravostranný betonový 
chodník. Zábradlí jsou provedena z ocelových trubek se čtyřmi madly. Římsy jsou 
železobetonové monolitické. 
 Skladba vozovky na mostě a předmostí byla zjišťována sondami SK1 a SK2 a 
zjištěné skladby jsou patrné ze schémat č.2 a č.3 v kapitole 3.3. 
 Beton chodníku je povrchově degradovaný. Na pravé straně chybí jedna obruba 
na konci chodníku. Nátěr zábradlí se lokálně odlupuje s počínající povrchovou korozí 
profilů.  
 
4.4. KLASIFIKACE STAVU MOSTU 
 
  Stav mostu byl posuzován v rámci mimořádné prohlídky mostu provedené v 
průběhu diagnostiky. Mimořádná prohlídka mostu je ve zprávě uvedena jako 
příloha č.12.  
 Při stanovení "klasifikačního stupně stavu" podle ČSN 736221 (březen 2011) 
čl.6.6.2. je na základě provedených prací možno konstatovat následující skutečnosti. 
Stav nosné konstrukce byl dle  čl.6.6.3.1 zatříděn klasifikačním stupněm V - špatný 
stav s hodnotou součinitele stavu konstrukce alfa=0,6 dle ČSN 736221.  
    Stavební stav spodní stavby odpovídá klasifikačnímu stupni V – špatný stav 
s hodnotou součinitele stavu konstrukce alfa=0,6. 
 
4.5. ZATÍŽITELNOST  
 

Zatížitelnost byla stanovena podrobným statickým přepočtem. Tento přepočet 
zatížitelnosti je uveden v příloze č. 12. Dále je uvedena sumarizace výsledků 
přepočtu zatížitelnosti.  
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 S ohledem na výslednou normální zatížitelnost 18,9 t a současnou zatížitelnost 
na mostě (19 t), doporučujeme na mostě zachovat stávající dopravní značení 
omezující normální zatížitelnost a zrušit značku E13 omezující zatížitelnost výhradní. 

 
 
4.6. NÁVRHY OPRAVY MOSTU 
 

Byly stanoveny alternativy opravy a celkové rekonstrukce mostu a to dle přílohy 
č.13. Dále je uvedena citace dle přílohy č.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Liberci  dne  30.4.2019 
 
                                                       Diagnostika stavebních konstrukcí 
                                                                              s.r.o. 
                                                                         ing.K.Čapek                                                    
                                                                         ing.A.Hlaváček 
                                                                         ing.A.Hlaváček ml. 
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SITUACE 

 
 

most ev.č.01945-6, Ježená 
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HLAVNÍ PROHLÍDKA 2016  

(Tomek Jan, Doc. Ing. CSc) 
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OZNAČENÍ POUŽITÁ V PŘÍLOZE č.4b 
 
 
 

            SK - místa provedených sond ke zjištění skladby 

          vozovky 
 
 

            C   - místa odběru vzorků pro stanovení obsahu 

                          chloridů v ;betonu 
 
 

              KB  - místa stanovení hloubky karbonatace betonu 

 

 

O  - místa stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu - 

odtrhy 

 
          

Vo - místo jádrového vrtu do opěry 

 
 
 

UZ - Místa provedení nedestruktivního měření ultrazvukovou impulzní 

metodou. 
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SCHÉMATICKY PŮDORYS 
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KB2 

KB1 
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DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU - OPĚRY 

 TESTAV – LAB s.r.o. 

Zkušební laboratoř stavebních hmot a výrobků  

Chodská 545/7, 460 07 Liberec III-Jeřáb  
Tel. : 485151265 

Fax : 485150496 

E-mail : testav-lab@raz-dva.cz 
Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem 

v oddílu C, vložka 13890 dne 11. 05. 1998. IČ: 25036645, DIČ: CZ25036645 
 

 
 

 

 
 

Zpráva č. 014/2019 

O stanovení objemové hmotnosti betonu a 

stanovení pevnosti betonu v tlaku 
 
 

 

 

 

Počet výtisků : 3 

Výtisk číslo :  

Počet stran :2 

Rozdělovník : výtisk č. 1 a č. 2 - zákazník 

     výtisk č. 3 - archiv TESTAV – LAB s.r.o. 
 

 

V Liberci dne: 05. 04. 2019  
 

 

 

Údaje o zákazníkovi: 
   

Zákazník - Diagnostika stavebních konstrukcí, s.r.o. 
Ul. Svobody 814/95 

460 15 Liberec 15 

Objednávka - ze dne 03. 04. 2019  
 

 

 

Údaje o zpracovatelích protokolu: 
   

Řešitelské pracoviště - TESTAV – LAB s.r.o. 

ul. Chodská 7, 46010 Liberec 3 

Chodská 545/7, 460 07 Liberec III-Jeřáb  

Odběr vzorků - Proveden zákazníkem  

Provedení zkoušek - M. Pecháč 
 

Předmět zkoušky - 3 ks jádrových vývrtů z betonu označených zákazníkem V1, V2, 

V3. 

mailto:testav-lab@raz-dva.cz
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Zkušební vzorek - Dne 03. 04. 2019 zákazník doručil do zkušební laboratoře 3 ks 

jádrových vývrtů z betonu odebraných na akci „MOST ev. č. 

01945-6, JEŽENÁ “ 

Ložné plochy vzorků byly před zkouškou zarovnány. 

Do zahájení zkoušky byly uloženy v přirozeném prostředí 

zkušební laboratoře. 

 

Rozsah zkoušek - Zkouška byla provedena podle zákazníkem odsouhlaseného 

zkušebního postupu dle ČSN EN 12390-3 a 12390-7. Zkušební 

měřidla a zařízení jsou metrologicky navázána. Zkouška byla 

zahájena 05. 04. 2019. Zkouška byla ukončena 05. 04. 2019. Stáří 

zkušebních vzorků v době zahájení zkoušky neudáno. 

Deklarovaná třída betonu neudána. 
 

                         Výsledky zkoušek tabulka č. 1: 

 

Tabulka č. 1 

  
Zkušební 

vzorek 

Rozměry v mm Tlačná 

plocha 

(mm
2
) 

Způsob 

porušení 



 
 

Maximální 

zatížení při 

porušení 

Pevnost  

      N/mm2 

průměr výška (kg/m
3
) N N/mm2 

V1 65 65 3317 vyhovující 2230 51200 15,4 

V2 65 65 3317 vyhovující 2230 80000 24,1 

V3 65 65 3317 vyhovující 2160 42000 12,7 

 

Upozornění: 

Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat do 15 dnů od obdržení 

protokolu k rukám vedoucího laboratoře Ing. M. Zahradníka. 

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného vzorku. 

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován 

jinak než celý. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miloš Zahradník 

vedoucí zkušební laboratoře 

 

 

 

- - - KONEC ZPRÁVY - - - 

 

 

PŘÍLOHA č.5 
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DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY KAMENE - OPĚRY 
 TESTAV-LAB s.r.o. 

Zkušební laboratoř stavebních hmot a výrobků  

Chodská 545/7, 460 07 Liberec III-Jeřáb  
Tel. : 485151265 

Fax : 485150496 

E-mail : testav-lab@raz-dva.cz 
Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem 

v oddílu C, vložka 13890 dne 11. 05. 1998. IČ: 25036645, DIČ: CZ25036645 
 

 
 

 

 
 

Zpráva č. 016/2019 

O zkoušce stanovení pevnosti kamene v prostém 

tlaku na odebraných vývrtech 

 
 

 

 

 

Počet výtisků : 3 

Výtisk číslo :  

Počet stran :2 

Rozdělovník : výtisk č. 1 a č. 2 - zákazník 

     výtisk č. 3 - archiv TESTAV-LAB s.r.o. 
 

 

V Liberci dne: 08. 04. 2019 
 

 

Údaje o zákazníkovi: 
   

Zákazník - Diagnostika stavebních konstrukcí, s.r.o. 
ul. Svobody 814/95 

460 15 Liberec 15 

Objednávka - ze dne 03. 04. 2019  
 

 

Údaje o zpracovatelích protokolu: 
   

Řešitelské pracoviště - TESTAV – LAB s.r.o. 

ul. Chodská 7, 46010 Liberec 3 

Chodská 545/7, 460 07 Liberec III-Jeřáb  

Odběr vzorků - Proveden zákazníkem  

Provedení zkoušek - M. Pecháč 
 

 
 

Předmět zkoušky - 6 ks jádrových vývrtů z kamene. 
 

mailto:testav-lab@raz-dva.cz
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Zkušební vzorky - Dne 03. 04. 2019 doručil zástupce objednavatele do zkušební 

laboratoře 6 ks jádrových vývrtů z kamene průměru 65 mm. 

Zkušební vzorky byly označeny zákazníkem č. V1, V2, V3, V4, 

V5, V6. Zákazník vzorky odebral na akci „MOST ev. č. 01945-6, 

JEŽENÁ“.  

Do zahájení zkoušky byly uloženy v přirozeném prostředí 

zkušební laboratoře. 

Rozsah zkoušek - Před zkouškou byly ložné plochy vzorků zarovnány. Zkoušky 

byly provedeny podle zákazníkem odsouhlaseného zkušebního 

postupu dle ČSN EN 1926 (vydání červenec 2007). Zkušební 

měřidla a zařízení jsou metrologicky navázána. Zkoušky byly 

zahájeny 08. 04. 2019. Zkoušky byly ukončeny 08. 04. 2019. 
                
          Výsledky zkoušek tabulka č. 1: 

 

Tabulka č. 1  
Zkušební 

vzorek 

 č. 

Rozměry v mm Tlačná 

plocha 

(mm
2
) 

Způsob porušení 

 

Maximální 

zatížení při 

porušení 

Pevnost kamene 

N/mm2 

průměr výška N N/mm2 

V1 65 65 3317 porušení ve svislé spáře 

kamene 

163000 49,1 

V2 65 65 3317 138000 41,6 

V3 65 65 3317 vyhovující 235000 70,8 

V4 65 65 3317 vyhovující 182000 54,9 

V5 65 65 3317 vyhovující 270000 81,4 

V6 65 65 3317 vyhovující 221000 66,6 
 

Upozornění: 

Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat do 15 dnů od obdržení 

protokolu k rukám vedoucího laboratoře Ing. M. Zahradníka. 

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného vzorku. 

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován 

jinak než celý. 

 

 

 

 

Ing. Miloš Zahradník 

vedoucí zkušební laboratoře 

 

 

 

 

 

 

- - - KONEC ZPRÁVY - - - 
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NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU - UZ1 

ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA - NOSNÍKY MJ-69 
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NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU - UZ2 

ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA - NOSNÍKY MJ-69 
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NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU - UZ3 

ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA - NOSNÍKY MJ-69 
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NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU - UZ4 

ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA - NOSNÍKY MJ-69 
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NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU - UZ5 

ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA - NOSNÍKY MJ-69 
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NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU - UZ6 

ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA - NOSNÍKY MJ-69 
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NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU - UZ7 

ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA - NOSNÍKY MJ-69 
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NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU - UZ8 

ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA - NOSNÍKY MJ-69 
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CHEMICKÉ ZKOUŠKY – CHLORIDOVÉ IONTY 
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CHEMICKÉ ZKOUŠKY – CHLORIDOVÉ IONTY 
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ODTRHOVÉ ZKOUŠKY - OPĚRY 
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ODTRHOVÉ ZKOUŠKY - NOSNÍKY MJ-69 
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TYPOVÝ PODKLAD - NOSNÍKY MJ-69 
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TYPOVÝ PODKLAD - NOSNÍKY MJ-69 
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TYPOVÝ PODKLAD - NOSNÍKY MJ-69 - 4,8 m 
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TYPOVÝ PODKLAD - NOSNÍKY MJ-69 - 4,8 m 
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TYPOVÝ PODKLAD - NOSNÍKY MJ-69 - 4,8 m 
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TYPOVÝ PODKLAD - NOSNÍKY MJ-69 
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TYPOVÝ PODKLAD - NOSNÍKY MJ-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.10 



 - 60 - 

FOTODOKUMENTACE 
 
FOTO č.1 
Pohled na most zprava. 
 
FOTO č.2 
Místo provedení sondy SK1 do vozovky na mostě a sondy SK2 do vozovky 
předmostí. 
 
FOTO č.3 
Dokumentace vývrtu v sondě SK1 do vozovky na mostě. 
 
FOTO č.4 
Dokumentace vývrtu v sondě SK2 do vozovky předmostí. 
 
Pozn.: Fotodokumentace konstrukcí a poruch je uvedena v příloze č.10 v rámci 
mimořádné mostní prohlídky.  
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FOTODOKUMENTACE 
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