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Most 151-013

Most v obci Radkovice u BudCe pfes potok

HLAVNI PROHLIDKA
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Objekt: Most ev.€. 151-013 (Most v obci Radkovice u Budée pres potok)
Okres: Trebic

Prohlidku provedl: Tomek Jan, Doc.Ing.CSc. Cislo opravnéni 001/1998
DI1VY P Brno spol. s r.o.
Datum provedeni prohlidky: 24.6.2019
Poznamka:
HP byla provedena na zakladé uzaviené smlouvy o dilo s KSUS kraje Vysogina. Vlastni prohlidka byla provedena
pod vedenim opravnéné osoby Doc. Ing. Jana Tomka, CSc., Opravnéni MDCR &. 001/1998. Podkladem pro
zpracovani HP byly data uvedené v mostni evidenci BMS. HP je zpracovana v systému BMS. Pfi prohlidce pfitomni:
Ing. Jan Tomek, Opravnéni MDCR &. 135/2011, Mgr. Radim Pokorny. B&2né prohlidky mostu jsou provadény (viz.
zaznamy predloZzené mostmistrem). Bézné prohlidky mostu byly pfedany zpracovateli. Projektova dokumentace
mostu nebyla k nahlédnuti. Mostni evidence je vedena podle CSN 736220/2010. Mostni list byl predlozen.
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
Jasno
ZpUsob zpfistupnéni:
Most je obtizné pfistupny, pouze po strmych a zarostlych svazich zemniho télesa.

Teplota vzduchu: 28.0°C Teplota NK: 24.0°C
A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: 151 Stanic¢eni km: 47.679km Ev.¢.mostu: 151-013

Nazev objektu: Most v obci Radkovice u Budce pies potok
Stani€eni ve sméru: od Nova Bystfice do Litohof

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zaklady jsou nepristupné, bez provedeni sond nelze zplsob
kiidel zalozZeni zjistit, pravdépodobné plosSné.
[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kiidla Mostni opéry jsou masivni z monolitického betonu. Povrchova

Uprava opér je provedena vapenocementovou omitkou.

[1.3] 1.2.4 Kridlo Mostni kfidla jsou rovnobé&zna, monoliticka betonova, na koncich
prodlouzena kamennym zdivem. Povrchova Uprava kridel je
provedena vapenocementovou omitkou.

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Nosnou konstrukci jednopolového kolmého mostu tvofi prosta
deska z 8 ks Zelezobetonovych prefa nosnikil typu ZMP, krajni
nosniky jsou typu MJ. Sitka nosnikd obou typt je 1m.

[2.2] 2.2 Loziska, klouby UloZeni nosné konstrukce je pfimé, na lepenku.
[2.3] 2.3 Mostni zavéry Mostni zavéry nejsou patrné, zifejmé podpovrchové.
[24] 2.4 Celnizdi a ptesypavka Pod fimsami jsou vybudovany nizké celni betonové zidky.
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3. Mostni svrsek

3.1 3.1

[3.2] 3.2

Vozovka

Chodniky

[3.3] 3.3.1 Rimsa

[34] 35

[3.5] 3.6

IzolaCni systém mostovky

Odvodnéni mostu

4. Vybaveni mostu

[4.1] 42
[4.2] 43
[4.3] 46

Zabradli

Dopravni znaceni, oznaceni
mostu

Uzemi pod mostem a
pFistupové cesty

Vozovka na mosté je s zivicnym krytem se zpevnénou krajnici.
Zpevnéni krajnice je provedeno asfaltovou vrstvou. Pfi¢ny sklon
vozovKy je jednostranny levy, podélny sklon je proti sméru
stanieni. Odrazné prouzky jsou soucasti chodniku a jsou tvofeny
obrubniky.

Chodniky jsou oboustranné Sifky 1,0 m a 1,15 m, s ZiviCnym
povrchem a s betonovymi obrubniky.

Mostni fimsy jsou na obou stranach mostu zelezobetonove
monolitické.

Hydroizolaci bez provedeni sond nelze zjistit, je zfejmé vanova.

Odvodnéni mostu je provedeno pficnym a podélnym sklonem
vozovky do odvodriovacu v krajnici na levé strané.

Zabradli na mosté je ocelové se svislou vyplni. Vyska zabradli je
na obou stranach mostu 1,14 m od fimsy. Svodidla nejsou na
mosté osazena.

Na mosté jsou na obou stranach osazeny tabulky s evidenénim
Cislem. Dopravni znaceni omezujici zatizitelnost B13 — 11 t, E13
jediné vozidlo — 23 t je osazeno na obou stranach mostu. Na mosté
je osazeno oboustranné jiné dopravni znaceni, dopravni znacka
B14-8,2t.

Dno pod mostem je zpevnéno kamennou zadlazbou.
PFistupnost k nosné konstrukci mostu je obtizna. Pristupové cesty
pod most tvofi strmé svahy a zarostlé.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2

Mostni podpéry a kfidla

[1.2] 1.2.4 Kfidio

Opevnéni pat opér je zcela rozpadlé, mezi uvolnénymi kameny je
uchycena vegetace.

Na povrchu mostnich opér jsou ziejmé stopy zatékani s prisaky,
vykvéty a vapenné vyluhy, degradace betonu, svislé trhliny,
vodorovné trhliny.

Omitka opér je misty popraskana a odlupuje se.

Na kFidlech jsou velmi silné stopy po zatékani, obzvlast na levé
strané mostu. Na kfidlech na levé (povodni) strané mostu jsou
vodorovné trhliny a inkrustace.
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2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

[2.2] 2.3 Mostnizavéry

3. Mostni svrsek

[3.1] 3.1 Vozovka

[3.21 3.2 Chodniky

[3.3] 3.3.1 Rimsa

[3.4] 3.5 Izolaéni systém mostovky

[3.5] 3.6 Odvodnéni mostu

4. Vybaveni mostu

[41] 42 Zabradli

[4.2] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
mostu

[4.3] 4.6 Uzemipod mostem a
pristupové cesty

5. Dalsi ¢ast mostu

Na spodnim povrchu nosné konstrukce jsou odpadl|é kryci vrstvy
betonu, s prokopirovanymi tfminky. V omitce na podhledu NK jsou
zfejmeé stopy zamaceni, mapy, misty dochazi k odpadavani kryti,
obnazena korodujici vyztuz. Zhorsuje se.

Pohledové ¢asti krajnich nosnikl jsou pote¢ena od zatékani pod
fimsami, je zde uchycen mech, hrany krajnich nosnikd jsou misty
odlomeny.

Mostni zavéry nejsou funkéni, v mistech podpovrchové dilatace je
vozovka popraskand, nerovna. Na obou stranach je patrny prisak
mostnimi zavéry do prostoru ulozeni - tvofi se vyluhy.

Samotny povrch vozovky je bez vad, podél obrub na vozovce i
chodnicich je uchycena vegetace.

Chodnik na pravé strané ma zvétraly povrch.

Na obou stranach maji mostni fimsy uchycené mechy.

Beton obou fims je degradovan. Prava fimsa ma odprysknutou
spodni hranu, je zde obnazena korodujici vyztuz. Leva mostni

fimsa ma hloubkové degradovany spodni povrch a obnazenou
korodujici vyztuz. Na levé fimse jsou patrné silné prisaky.

Stav izolace bez provedeni sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu
NK neni funkéni.

Odvodhovaci vpusti jsou zaneseny necistotami.

Zabradli na mosté jsou zasazena ploSnou povrchovou korozi. Na
pravé strané mostu je lokalné ulomena svisla vypln zabradli.

Byly vzneseny namitky na spravné hodnoty zatiZitelnosti.

PFistupové cesty jsou zarostlé vysokymi travnimi plevelnymi
porosty.

Zadlazba dna pod mostem neni pod naplaveninami a vegetaci
patrna. Koryto potoka je zarostlé, svahy jsou zanesené. Na levé
strané v té€sné blizkosti opéry 2 roste strom, odvodrfiovaci skluz je v
tomto misté rozpadly.
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[5.1] 5 Dal$i ¢ast mostu Stanovit hodnoty zatizitelnosti.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v minimalnim rozsahu v ramci moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD
5.odstranéni nutno provést ihned

[11 4.3 Dopravni znaceni, Vzhledem k namitce na spravné hodnoty zatizitelnosti je

oznaceni mostu pozadovan piepocet, na jeho zakladé dojde ke zméné napisti na
dopravnich znackach.

4.odstranéni do nejblizSiho zimniho obdobi

[2] 3.6 Odvodnéni mostu Provést vycisténi kanalizaCnich vpusti.

3.odstranéni nutno do 1 roku

[8] 1.2 Mostni podpéry a kfidla Opravit sparovani zdiva zpevnéni pat opér, odstranit vegetaci.

[4] 2.3 Mostnizavéry Trhliny ve vozovce vyspravit pfi idrzbé komunikace modifikovanou
asfaltovou zalivkou.

[5] 3.1 Vozovka Po odstranéni vegetace sparu mezi fimsami a vozovkou osetfit
pomoci modifikované asfaltové zalivky.

[6] 3.3.1 Rimsa Ocistit fimsy od vegetace.
[71 4.2 Zabradli Opravit poSkozené zabradli, o€istit od koroze a obnovit natér.
[8] 4.6 Uzemipod mostem a Odstranéni vegetace z okoli mostu a od kridel.

pFistupové cesty

[9] 4.6 Uzemipod mostem a Odstranit naplaveniny z koryta pod mostem. Opravit zpevnéni.
pristupové cesty Opravit vodni skluz.

3. odstranéni do 2 let

[10] 1.2 Mostni podpéry a kridla Vyspraveni povrchu omitek.

[11] 2.1 Nosna konstrukce Odstranit z povrchu prefabrikatt uvolnénou vrstvu betonu, provést
pasivaci korodujici vyztuze a provést nove kryti. O istit a provést
nové sparovani mezi jednotlivymi prefabrikaty.
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[12] 2.1 Nosna konstrukce Sanace krajnich nosniku, dopInéni kryci vrstvy trmink(, oprava
omitky na podhledu a rozich opér.

[13] 3.2 Chodniky Oprava krytu chodniku.

[14] 3.3.1 Rimsa Odstranit z povrchu fims uvolfujici se beton a provést kompletni
sanaci povrchu fims.

2.odstranéni nutno do 5 let

[15] 1.2 Mostni podpéry a kridla Nutno zamezit praniku povrchové vody a preizolovat rub obou opér.
[16] 1.2.4 Kfidlo Po provedeni nové izolace sanovat povrch nosné konstrukce i
kridel.

[17] 3.5 Izolagni systém mostovky Viz. plan rekonstrukce.

bez uvedeni naléhavosti

[18] 5 DalSi ¢ast mostu Doporuduji provést staticky pfepoCet a stanovit skute¢né hodnoty
zatizitelnosti.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 29.11.2019
Cislo jednaci:

Poznamka:
Vysledky a zavéry HP byly projednany s inspektorem mostt panem Vojtéchem Novakem.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav: N (ZpUsob stanoveni zatizitelnosti neznamy)

V - Spatny (koefic. a=0.6) Vn = 11.0t

Nosna konstrukce Vr =23t

Stavebni stav: Ve = 157t

V - Spatny (koefic. a=0.6) Max.napravovy tlak = 8.2t

Pouzitelnost: Il - Podminéné pouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Stavebni stav mostu beze zmén. Hodnoty zatiZitelnosti byly pfevzaty z protokolu HP 2013. Doporucuji

provést staticky prfepocet a stanovit skute¢né hodnoty zatizitelnosti.
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Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2021

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Pohled ve sméru staniceni

DSCN8222.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli na mosté jsou zasaZena ploSnou
povrchovou korozi. Na pravé strané mostu je
lok&lné ulomena svisla vypln zabradli.

Pohled na levou stranu - POS
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Celkovy pohled prava strana - NAS

Pohled na opéru ¢. 1

Podhled na nosnou konstrukci
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Pohled na opéru ¢. 2

Kfidlo €. 1 - leva strana

Kridlo €. 2 - leva strana

Strana 10 z 12



HPM 151-013 (24.6.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Strana 11z 12

Kfidlo €. 1 - prava strana

DSCN8231.JPG

3.3.1 Rimsa

Beton obou fims je degradovan. Prava fimsa ma
odprysknutou spodni hranu, je zde obnazena
korodujici vyztuz. Leva mostni fimsa ma
hloubkové degradovany spodni povrch a
obnazenou korodujici vyztuz. Na levé fimse jsou

patrné silné prasaky.

Kfidlo €. 2 - prava strana
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DSCN8235.JPG

1.2 Mostni podpéry a kridla

Na povrchu mostnich opér jsou ziejmé stopy
zatékani s prdsaky, vykvéty a vapenné vyluhy,
degradace betonu, svislé trhliny, vodorovné
trhliny.

DSCN8241.JPG

1.2 Mostni podpéry a kridla
Opevnéni pat opér je zcela rozpadlé, mezi
uvolnénymi kameny je uchycena vegetace.



