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1. Identifikaéni Gdaje stavby
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Kraj: kraj Vyso€ina, Jihogesky kraj
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2. Zakladni idaje o mosteé

Zamérem této Casti PD je posouzeni moznosti technického FeSeni rekonstrukce mostu. Pro tento navrh byl
proveden diagnosticky prazkum, jehoZ cilem bylo zjistit skuteny technicky stav mostu. Tento prizkum byl
podkladem pro posouzeni aktualni zatiZitelnosti mostu a dale pro navrh moznych variant rekonstrukce mostu.

Pocet otvord: 1

Délka pfemosténi: 3 600 mm

Délka nosné konstrukce: 4 400 mm
Svétlost; Sikma 3600, kolma 2 900 mm.
Sikmost mostu: 58 st.

Volna Sifka: 5 940 mm

Sitka mostu mezi obrubami: min. 5 450 mm
Sitka chodnik(i na mosté: nejsou

ViySka mostu nad terénem: 2 250 mm
Plocha nosné konstrukce mostu: 7,4 m x 4,4 m = 32,56 m2
Zatizitelnost:  normalni Vn=11t

vyhradni Vr=23 t

3. Souhrnny technicky popis konstrukce

Stavba je koncipovéana jako ZB deskové konstrukce, tl. cca 380 mm. Beton konstrukce odpovidajici C 20/25,
podélna vyztuz tvofena z 9 ks prutd, praméru 12 mm, z ocele v mezi kluzu 100 MPa. Karbonatace betonu u
desky zasahuje do hloubky 5 — 10 mm, u kfidel 7 — 10 mm. Opéry jsou z lomového kamene na VC maltu. Sifka
opér 800 mm. Délka 7 450 mm, vySka 1 700 mm. Z&kladové patky jsou 800 mm vysoke, Siroké 1600, délky
7 600 mm. Material lomovy kamen. Most byl postaven v roce 1925, navrzen podle mostniho fadu z roku 1923.
Soucinitele zatizeni jeSté nebyly zavedeny do vypodtu.

Na zakladé zpracované diagnostiky je nosna deska vyztuzena hladkou vyztuzi praméru 12 mm. V poétu 9 ks/m.
V dusledku malé tloustky a poSkozeni kryci vrstvy vyztuze, je jeji oslabeni korozi o 10 % prifezu. Byla
lokalizovana mista s oslabenim az 40 %. Opéry mostu jsou z hrubé opracovanych kamennych kvadrd. Zdici
sparovaci malta je nesoudrznda, na mnohych mistech vydrolena. Je zafazena do pevnostni tfidy MO. Jsou mista s
Uplnou absenci malty. Nékteré kameny jsou popraskany. Pevnost kamenného zdiva je zjiSténa v intervalu
41,8 MPa aZz 43,9 MPa. Jadrovym vrtem bylo zjiSténo, Ze pivodni opéra 800 mm tlustd, vykazuje skute¢ni
tloustku pouze 400 mm na pravé strané byla zjiSténa tl. homogenniho dfiku pouze 280 mm!. Zbytek opéry je
doplnén nesoudrznym kamenivem. Ocelové zabradli je nepfedpisové, je zkorodované, oslabeni prifezu o 20 %.

Stéavajici stav byl provéfen statickym vypocétem. Staticky vypocet byl proveden pomoci linearniho, prutového
modelu v prostoru. Deska mostovky je modelovana jako prut Sifky 1 m. volné uloZzen na opéfe. Opéra a zéklad je
modelovan jako prut v roving, podepfeny kloubové v zakladové spare. ZatiZzeni vypocetniho modelu je provedeno
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jako vlastni hmotnost, dlouhodobé stéle zatizeni od mostovky, podkladovych vrstev, fims, zabradli a zemniho
tlaku a pfirGstkd zemniho tlaku z G¢ink( dopravy. Jako nahodilé kratkodobé zatiZeni, bylo v prvni fazi vypodtu
pouZito historické zatiZzeni parnim vélcem o hmotnosti 200 kN, a kolovym tlakem 50 kN. Vypocet mél ovéfit
spravnost navrhu mostu v dobé jeho vzniku. V dalsim kroku, byl model zatizen zatizenim dle CSN EN 1992-2
ZatiZzeni mostl dopravou. Vzhledem k rozmériim a geometrii konstrukce, byl pouZit model zatizeni LM 1, LM 2.
Cilem bylo ovéfit chovani konstrukce na sou¢asné platné zatizeni a moznosti Gpravy v ramci rekonstrukce. Model
zatizeni byl doplnén zatiZenim s dnes jiz neplatné normy CSN 73 6203. Cilem bylo zachovani kontinuity, pfi
stanoveni zatiZitelnosti objektu.

4. Vysledky statického vypoétu a posouzeni zatiziteInosti mostu

Navrh v dobé vzniku konstrukce byl proveden spravné. Kontrolnim pfepoctem bylo posouzeno zatiZeni
na konstrukci zadni napravou parniho vélce, s kolovou silou 50 kN. Zjisténé ohybové momenty 67,1 kNm a
odpovidajici plocha vyztuze 715 mm2/m, vyhovi zatiZzeni s rezervou. Skute¢né mnozstvi vyztuze lokalizované
v desce je 915 mm2/m, plocha vyztuZe vykazuje rezervu cca 28 %. Pro vyztuZeni byly pouZity pruty s dovolenym
namahanim 115 MPa. Ve vypo¢tu nebyly pouZity soucinitele zatizeni.

Prepocet na zatizeni dle CSN EN 1992 -1. Potvrdila se skuteénost, Ze mostni konstrukce normovému
zatizeni nevyhovi. Byl pouZit model zatiZzeni LM 1, ve dvou pruzich, s charakteristickym hodnotami zatiZeni
300kN a 200 kN a odpovidajicimi hodnotami ploSného zatiZeni. Stavajici vyztuz nevyhovi z hlediska mnozstvi a
kvality. Zejména meze kluzu (hodnota stavajici vyztuze cca 100 MPa, nemdze konkurovat dneSnim vyztuzim s
hodnotou 500 MPa). MnoZstvi minimalni nutné vyztuze je 3563 mm2/m, pfeduruje stavajici nosnou konstrukci
zcela odstranit a vystavét novou NK.

Pro porovnani zazitych pojm0 zatiZitelnosti, byla stavajici konstrukce osazena zatizenim dle jiz neplatné
CSN 73 6203. Bylo pouZito vozidlo pro normalni zatiZitelnost — 2 napravové vozidio o hmotnosti 320 kN, s
rozloZzenim 25% zatiZzeni na pfedni napravu a 75 % na zadni napravu. Pro ilustraci vyhradniho zatiZzeni bylo
poZito jediné vozidlo hmotnosti 800 kN, s napravovymi silami 200 kN. Do vypoctu byly zahrnuty i ostatni druhy
zatiZeni dle pfislusné normy. Vzhledem k rozméru a Sikmosti nosné konstrukce, byla vozidla umisténa tak, aby
vyvodili maximalni uéinky. Vyhodnocenim nejnepfiznivéjSich Gcinku byla stanovena vysledna zatiZitelnost:

0 Normélni Vn=11t
0 Vyhradni Vr=23t

V dalSi fazi vypoCtu byla vyhodnocena odezva spodni stavby, na zatiZzeni od desky mostovky, zatéZovacich
vozidel, zemniho tlaku a brzdnych a rozjezdovych sil. Absence ¢asti dfiku opéry zplisobuje zvétSeni excentricity
zatiZeni od desky mostovky. V disledku toho, jsou kameny opéry naméahany kromé normalovych sil i pfidavnym
ohybovym momentem 71 kNm. Ten zpUsobil pfekroCeni vypoctové hodnoty namahani kamene v tahu za ohybu
(3,5 MPa). Odezvou na tuto skutecnost, je popraskani ¢asti kamen( opéry. Absence sparovaci malty, ma za
nasledek pokles opér o hodnotu plvodnich tloustek spar. ZvySend excentricita zatizeni zpusobuje
nerovnomérného sedani zakladu, jako dusledek zvySeného hranového napéti. Vzdorovani opéry vodorovnym
silam od zemniho tlaku, brzdovych a rozjezdovych sil, je omezeno na tfeni ve styku mezi kameny bez malty. Tyto
jsou schopny odolavat vodorovnym silam v hodnot& 284 kN. Brzdné sily od jediného vozidia die CSN 73 6203
jsou ve vySi 120 kN, ale sily od zatizeni LM1, dle CSN EN 1992 -1, dosahuji hraniénich hodnot 289 kN. Hrozi tak
nebezpedi preklopeni a ustfihnuti opéry a nasledné k havérii celé konstrukce mostu!

5. Zaver

Stavajici skladba vozovky zbyte¢né pfitéZzuje nosnou konstrukci. PouZitim doporucenych skladeb dle VL, Ize
rezervu vyuzit pro navyseni svétlé vySky mostu. Zlepsi se pritoéna plocha mostniho otvoru, migrace Zivocicht z
pfilehlého lesa a komfort dohlédaci ¢innosti mostnich objektd.

Kategorie na mosté nevyhovuje minimalnim normovym Sitkam tj. pfevedeni kategorie S6,5. Pro tuto kategorii je
Sifka zpevnéné Casti vozovky 5,5m s oboustrannymi krajnicemi 500 mm. Volna Sifka na mosté (mezi fimsami)
musi byt min. 6,5 m. Stavajici vozovka ma Sitku cca 4,7 m, krajnice jsou Sifky cca 700 mm.
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S ohledem na situovani objektu v extravilanu s rychlosti 90km/h je nutné na most a jeho predpoli osadit svodidla
a soucasné rozsifit téleso komunikace, tak aby byla zajisténa Sitka krajnice za licem svodidla 1,0 m.

Most byl postaven v roce 1925 a v sou¢asném stavu je iz na konci resp. za hranici své Zivotnosti!

Stavajici most neni technicky ani ekonomicky mozné rekonstruovat s vyuZitim a zachovanim pavodnich
konstrukci. Dale Sifka mostu neumoziuje potfebna rozSifeni na kategorii S6,5 a nutné osazeni normovych
zachytnych zafizeni.

Na zakladé vySe uvedenych skutecnosti, je jedind varianta stavajici konstrukci zcela odstranit a zfidit novou

nosnou konstrukci a novou spodni stavbu. Nova konstrukce bude respektovat stavajici néavrhové normy z
hlediska statiky, prostorového usporadani a hydrotechnickych poZadavka.

V Hradci Kralove, Gnor 2019
Viypracoval:
Ing. Milan Macko
a

Miroslav Macko

6. Fotodokumentace
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pohled po sméru staniCeni, znaéné poruSené vozovka
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podemleté téleso komunikace vpravo pfed mostem (vytok)
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pohled podmost zpevnene dno a. ochranne prahy v pate opery
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prusaky na dolnim lici NK, pfiblizné uprostfed mostu

10
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detail stavu kamennych opér

11



@ Ustav stavebniho zkusebnictvi, s.r.0.

J. Potliicka 115, 530 09 Pardubice - Trnova, tel. 602437103

Ing. Milan Macko
Pod Zameckem 1406/28
500 12 Hradec Kralové

ZPRAVA 2019/009

Identifika¢ni udaje:
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1. Zadani:
1.1 Uvod:

Dne 5.2. 2019 bylo na mosté 40621-3 pres pfitok Mysletického potoka na silnici
[11/40621 u obce Mysletice provedeno ohledani mostni desky a opér.

Ohledani bylo provedeno za ucelem zjisténi mechanicko - fyzikalnich

charakteristik materiald.

1.2 Pouzité podklady:

CSN 73 1317 - Stanoveni pevnosti betonu v tlaku

CSN 73 1373 - Tvrdomérné metody zkou$eni betonu

CSN 73 2011 - Nedestruktivni zkouseni betonovych konstrukci
HPM (Ing. Vit Rybak 2015)

vysledky vlastniho ohledani

1.3 Pouzité zkuSebni a mérici zafizeni:

tvrdomér Schmidt L8
Kucerova vrtacka
jadrova vrtacka
odtrhovy pfistroj
ocelové méfitko
zkuSebni lis EDU 400
fenolftalein

1.4 Podminky zkouseni:

Stav konstrukce byl zjiStovan detailnim ohledanim.

Pevnost kamene a betonu byla zkouSena nedestruktivné pfimo na konstrukcich a
laboratorné na vzorcich, odebranych z opér a desky.

Pevnost malty byla zkouSena Ku€erovou vrtackou.

Soudrznost povrchovych vrstev betonu byla zkousena odtrhovym pfistrojem.
Hloubka karbonatace betonu byla zjiStovana kolorimetrickym testem.

Oznaceni opér (prava, leva) je orientovano ve sméru toku potoka.

Stranka 2z 6
2019/009



2. Ohledani:

Nosna konstrukce mostu je feSena monolitickou zelezobetonovou deskou
tloustky cca 380 mm. V misté ulozeni na opéry je deska opatfena Sikmymi nabéhy
vySky cca 100 mm, délky cca 500 mm.

Skladby desky vCetné vozovky je znazornéna na obr. 1.

Vyztuz je z prutd hladké oceli prméru 12 mm, umisténych v po¢tu 9 kust na 1 m
Sitky desky. Na obou koncich pruty kopiruji tvar nabéhu.

V dusledku malé tloustky kryci vrstvy (5 — 10 mm) vyztuZz na mnoha mistech
koroduje. Na mnoha mistech jiz doSlo k narusSeni kryci vrstvy betonu nad vyztuzi a
k jeho odpadnuti.

Na vétsSiné viditelnych mist dosahuje zeslabeni vyztuze korozi cca 10%. Byla
vSak lokalizovana mista, kde zeslabeni vyztuze Supinovou korozi dosahuje az cca
40%.

Deska je uloZzena na opéry z hrubé& opracovanych kamennych kvadrd, zdénych
na vapennou maltu. V disledku dilatacnich pohybu je deska od opér odtrzena.

Pfesto, Ze spary jsou opatfeny sparovaci cementovou maltou, je zdici malta ve
stykovych sparach zdiva nesoudrzna, na mnoha mistech vydrolena do hloubky
nékolika centimetrd. Povrch zdicich kamennych kvadri je pfevazné zachovaly.
Provedenym jadrovym vrtem vSak bylo zjisténo, Ze ve vétSi hloubce mohou byt
kamenné ‘kvadry popraskané a nesoudrzné.

Sondovacim vrtem byla na levé strané zjisSténa tloustka opéry 400 mm s tim, ze
za opeérou se nachazi kamenny nasyp. Na pravé strané byla zjisténa tloustka opéry
270 mm. | zde je za opérou kamenny nasyp. Je pravdépodobné, Ze kamenny nasyp
za opérami byl plvodné soucasti zdiva av8ak v souasné dobé je pojivo mezi
kameny za opérami zcela nesoudrzné takze tuto Cast konstrukce nelze povazovat
za zdivo.

Priblizné do poloviny vysky jsou obé opéry opatfeny dodatecné vybetonovanymi
prahy. Povrch betonu prahl je pfevazné zachovaly, pouze ojedinéle je patrné
povrchové naruSeni plsobenim mrazu.

Na pravém prahu byla nalezena smrstovaci trhlina, probihajici pravdépodobné
jeho celym prufezem.
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3. Mechanicko- fyzikalni vlastnosti materialu:

3.1 Pevnost kamene:

Destruktivni zkousky na odebranych vzorcich

¢.méfeni levéa opéra prava opéra
valcova pevnost v tlaku (MPa) 33 52,1
krychelna pevnost v tlaku (MPa) 411 63,6
objemova hmotnost (kg.m™) 2572 2532

Pouzity kamen dosahuje na zkouSenych vzorcich krychelné pevnosti 41,1 a 63,6
MPa.

Podrobné vysledky jsou uvedeny ve zpravé 2019/18.
Nedestruktivni zkouSky

Pevnost kamene ve zkouSenych mistech dosahuje hodnot 41,8 a 43,9 MPa.

Podrobné vysledky jsou uvedeny v protokolu o zkousce 2019/10.

3.2 Pevnost betonu:

Pevnost betonu ve zkouSenych mistech dosahuje hodnot 25,2 a 25,9 MPa.
Beton Ize oznacit pevnostni znackou C 20/25.

Podrobné vysledky jsou uvedeny v protokolu o zkousce 2019/10.

3.3 Pevnost zdici malty:

¢.méreni 1 2 3

pevnost v tlaku (MPa) 0,1 0,5 0,2

Pouzitou zdici maltu Ize ve zkouSenych mistech zafadit do pevnostni tfidy M 0 ve
smyslu ustanoveni CSN 72 2430 pro maltu vapennou - MV.

3.4 Soudrznost povrchovych vrstev:

Na betonu desky dosahla soudrznost povrchove vrstvy hodnoty 1,94 MPa.
Na betonu kfidla dosahla soudrznost povrchové vrstvy hodnoty 0,62 MPa.

Podrobné vysledky jsou uvedeny v protokolu o zkousce 2019/11.
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3.5 Hloubka karbonatace betonu:

Karbonatace betonu zasahuje u desky mostu do hloubky 5 — 10 mm.
Karbonatace betonu zasahuje u kfidel mostu do hloubky 7 — 12 mm.

3.6 Ocel vyztuze:

Na zakladé posouzeni vnéjSich znaku Ize ocel vyztuze oznadit pevnostni
znackou C 34.

4. Zaveér:

Beton desky je na mnoha mistech v podhledu narusen trhlinami od korodujici
vyztuze. NaruSeni zasahuje do hloubky az cca 20 mm.

Koroze vyztuze dosahuje misty az 40% prifezu ocelovych prutd.

Z vyskytu vihkych skvrn je zfejmé, ze hydroizolace mostu je nefunkéni.

Sparovaci malta kamenného zdiva opér je na fadé mist uvolnéna. Stykova malta
je degradovana, vydrolena.

Z udaju o hloubce karbonatace a tloustce kryti vyztuze je zfejmé, Ze vyztuz jiz
neni betonem chranéna proti plsobeni Skodlivin z ovzdusi.

Soudrznost povrchovych vrstev betonu u desky je dostateCna pro moznost
aplikace sanacCnich materiald. U betonu kfidel je soudrznost betonu zcela
nedostateCna a aplikaci béZnych sanacnich materiall neumozriuje.

Pevnost kamene prekracuje hodnotu 40 MPa.

Pevnost zdici malty se pohybuje kolem hodnoty 0 MPa.

Pevnost betonu desky Ize oznacit znackou C 20/25.
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Zkousku provedI: Darius Janos, Slama
Zpravu zpracoval: Slama

V Pardubicich 8.2.2019

pocet vytiska: 2x Ing. Milan Macko
1x USZ

prilohy: obr. 1
zprava 2019/18
protokol o zkousce 2019/10
protokol o zkouSce 2019/11
fotodokumentace
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USTAV STAVEBNIHO ZKUSEBNICTVi s.r.o.

Jifiho Potuc¢ka 115, 530 09 Pardubice, tel.: 466 416 304, www.uszpce.cz

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 2019/18

pocet stran: 2
strana: 1z 2
vytisk €.:

ZKOUSKA VALCOVE PEVNOSTI V TLAKU

Objednatel zkousky:
Smluvni vztah:

Stavba: 111/40621 Mysletice
Objekt: most ev.¢€. 40621-3
Konstrukce: nosna konstrukce a opéry

Vyrobce betonu:
Zhotovitel konstrukce:

Druh materialu: Beton, kamen

Datum betonaze: neuvedeno
Datum odbéru vzorkU: 5.2.2019
Datum dodani do laboratore: 5.2.2019
Datum zkousSeni téles: 7.2.2019

Stari zkuSebnich téles: -
Pouzita zkuSebni metoda:
Pouzité slozky (v kg/m3): -

Ing. Milan Macko, Pod Zameckem 1406/28, 500 12 Hradec Kralové
objednavka ¢islo ze dne 30.1.2019

Oznaceni téles: viz tabulka
Vyvrty zhotovil: objednatel
Druh zk. téles: vyvrt @50 mm

Druh zkou$ky: kontrolni

viz tabulka €. 1

Zjisténé vysledky

Tabulka €. 1
Cislo vzorku A B [
Prdmér vyvrtu (mm) 44,07 44,03 44,07
Délka dodaného vyvrtu (mm) 82,0 55,0 90,0
Délka zkousené Casti pfed Upravou (mm) 82,0 55,0 90,0
Délka vyvrtu pfed Upravou (mm) 54,14 54,24 55,19
Délka vyvrtu po Upravé koncovanim (mm) 58,06 57,99 58,66
Pomeér délky k priméru—stihlost 1,229 1,232 1,252
Stav povrchu vzorki bez porudeni bez porudeni bez poruseni
Uprava vyvrtu fezani diamant pilou | Fezani diamant pilou | fezani diamant pilou
Zplsob koncovani sirna malta sirna malta sirnd malta
Objemova hmotnost (kg.m?) 2570 2530 2360
Zatizeni pfi poruseni (kN) 55,30 87,16 38,62
Opravny souginitel k. dle CSN EN 12390-3/Z1 0,91 0,91 0,91
Zkouska pevnosti v tlaku zkusebnich vzork(
CSN EN 12390-3/21 33,0 52,1 23,1
vélcova pevnost v tlaku (N.mm™
Opravny soucinitel ke cudle CSN EN 12390-3/Z1 1,244 1,221 1,250
Zkouska pevnosti v tlaku zku$ebnich vzork(
CSN EN 12390-3/71 41,1 63,6 28,8
krychelna pevnost v tlaku (N.mm™)
Nejistota méreni (N.mm™) 1,1 1,7 0,7

ZpUsob poruseni vzorkl po zkousce

vyhovujici dle

vyhovujici dle

vyhovujici dle

Stari

CSN EN 12390-3

CSN EN 12390-3

CSN EN 12390-3

Misto odbéru vyvrtl opéra opéra nosna konstrukce
Smér odbéru vyvrtl z konstrukce vodorovné vodorovné svisle
Vyztuz v dodaném vzorku: nevyztuzen nevyztuzen nevyztuzen
Maximalni velikost zrna kameniva ve vzorku (mm) 18

PFitomnost trhlin ve zkuSebnich télesech, jiné
poruseni vzorku

ne

ne

ne

Vlhkostni stav zkuSebnich téles v dobé zkousky:

prirozené vlhky

prirozené vlhky

pfirozené vihky

Poznamka
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strana: 2z 2
vytisk €.:

Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souc¢inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro
normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95 %.

Poznamky:

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych téles. Protokol nesmi byt reprodukovan bez pisemného souhlasu
zkuSebni laboratofe jinak nez jako celek.

Zkous$ku provedl: Darius
Protokol zpracoval: Darius

Pfilohy:

Datum: 8.2.2019

Jifi Kudrna
vedouci laboratorniho zkuSebnictvi

R: vytisk €. 1,2 - objednatel
vytisk €. 3 - USZ Pardubice

konec protokolu o zkou$ce
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| | zku$ebni laboratoF akreditovana CIA pod &. 1115 dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jifiho Pottcka 115, 530 09 Pardubice, tel.: 466 416 304, www.uszpce.cz L1115

Ing. Milan Macko
Pod Zameckem 1406/28
500 12 Hradec Kralové

PROTOKOL O ZKOUSCE 2019/010

NEDESTRUKTIVNiI ZKOUSKA PEVNOSTI BETONU V TLAKU

Identifikacni uUdaje:

Objednatel zkousky: Ing. Milan Macko

Pokyn pro provedeni zkousky: objednavka

Akce: Mysletice

Objekt: most 40621-3

Ohledavana Cast objektu: beton desky, kamen opér

Stranka 1z 3
2019/010



A) Charakteristiky zkousky:

Datum provedeni: 5.2.2019 Druh zkou$ky: kontrolni
Stari betonu (dni): >365
Pouzité podklady:

@SN 73 1317 - Stanoveni pevnosti betonu v tlaku

CSN 73 1370 - Nedestruktivni zkouSeni betonu

CSN 73 1373 - Tvrdomérné metody zkouSeni betonu

Pouzita zkuSebni metoda:

_ Nedestruktivni stanoveni pevnosti betonu v tlaku tvrdomérem Schmidt
(CSN 73 1373).

PouZité zkusebni zafizeni:
tvrdomér Schmidt L8
Podminky zkousSeni:
Mé&rFeni byla provadéna na mistech upravenych brousenim.

B) Schéma objektu a polohy zkouSenych mist:

Méfena mista byla volena nahodnym vybérem.

C) Vysledky méreni:

oznadeni

zkousSeného mista 1 2 3 4

pevnost betonu 252 | 259 | 41,8 | 43,9

(MPa)
soudinitel stafi betonu 0.9 soucinitel vihkosti 1 uprelsnerva’obecny
betonu kalibra¢ni vztah

0,8

pfesnost méreni 5%

Pozn.: misto 1, 2 — betonova deska
misto 3 — kamen levé opéry, misto 4 — kamen pravé opéry

D) Zavér:

Pevnost betonu ve zkouSenych mistech dosahuje hodnot 25,2 a 25,9 MPa.
Pevnost kamene ve zkouSenych mistech dosahuje hodnot 41,8 a 43,9 MPa.
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Prohlaseni:

Vysledky méfeni, uvedené ve zpravé, se tykaji pouze objektu, uvedeného
v identifikaCnich udajich na strané 1 této zpravy.

Zpravu lze reprodukovat pouze vcelku, s pisemnym souhlasem zkuSebni
laboratore.

Zkousku provedI: Janos, Slama
Zpravu zpracoval: Slama
Ing. Miroslav Novotny
vedouci USZ

V Pardubicich 8.2.2019

pocet vytiskd: 2x objednatel
1x USZ

Konec protokolu o zkousce

Stranka 3z 3
2019/010
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Ing. Milan Macko
Pod Zameckem 1406/28
500 12 Hradec Kralové

PROTOKOL O ZKOUSCE 2019/011

ZKOUSKA PRIDRZNOSTI POVRCHOVE UPRAVY

Identifikacni udaje:

Objednatel zkousky: Ing. Milan Macko

Pokyn pro provedeni zkousky: objednavka
Akce: Mysletice

Objekt: most 40621-3

Ohledavana Cast objektu: beton desky a kfidla

Stranka 1z 3
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A) Charakteristiky zkousky:

Datum provedeni: 5.2.2019 Druh zkou$ky: kontrolni
ZkouS$ena uprava: beton

Pouzité podklady:

CSN 73 2577 - stanoveni pridrznosti povrchové Gpravy k podkladu

Pouzita zkuSebni metoda:

CSN 73 2577 - Stanoveni pridrznosti povrchové upravy k podkladu trhacim
pristrojem na zkuSebnich mistech.

Pouzité pomucky:

trhaci pfistroj

epoxidoveé lepidlo

zafizeni pro vykruzovani vzorku

Podminky zkouS$eni:

Pridrznost povrchové upravy byla zkousena na namatkou vybranych mistech po
pfedchozim separovani zkouseného vzorku od okolni plochy.

B) Poloha zkousenych mist:

Misto 1 bylo situovano na podhled nosné konstrukce.
Misto 2 bylo situovano na mostni kfidlo.

C) Vysledky méreni:

. . pridrznost , .
oznaceni zkouS.mista zpusob poruseni vzorku
(MPa)
1 1,94 vytrzeno 1 mm betonu
2 0,62 vytrzeno 1 mm betonu

pfesnost méreni: 5 %
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D) Zaveér:

Soudrznost povrchovych vrstev betonu dosahuje v méfeném misté hodnoty
1,94 MPa u desky a 0,62 MPa u kfidla.

Zkousku provedI: Janos, Slama
Zpravu zpracoval: Slama
Ing. Miroslav Novotny
vedouci USZ

V Pardubicich 8.2.2019

pocet vytiskd: 2x objednatel
1x archiv USZ

Stranka 3z 3
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obr. 1 - skladba desky a vozovky mostu 40621-3
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- Misto sondy do skladby vozovky a do
- desky (vzorek C)

Misto odbéru vzorku A z kamenného
zdiva levé opéry

Korodujici vyztuz desky
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Vydrolend stykovd malta na levé
opcte

rhliny  vpodhledu desky od
lkorodujici vyztuze

Vydrolend stykovd malta na levé
opcte
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Smrstovaci trhlina na betonovém
prahu pravé opéry

Misto odbéru vzorku kamene B na
pravé opére

" M¢reni hloubky karbonatace betonu
desky
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Supinova koroze vyztuze

Ktidlo levobiezni opéry na natokové
‘strané

Kftidlo pravobiezni opéry na natokové
|strané
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i " Vyvrt ze sondy B — prava opéra na
~ odtokové strané

2

Popraskany kamenny kvadr v misté
odbéru vzorku B — prava opéra na
odtokové strané¢
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Vzorek ze sondy A — leva opéra na
natokové strané

Vzorek ze sondy B — prava opéra na
odtokové strané

Vzorek ze sondy C — deska mostu -
pobliz natokové strany, ptiblizné
uprostied rozpéti
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