ESLAB, spol. s 0. =-E S%

Bélunska 2913/11, Horni Pocernice, 193 00 Praha 9,
Spole¢nost vedena u Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou C 231870, ICO 03598292

ZPRAVA Z DIAGNOSTICKEHO PRUZKUMU VOZOVKY

LI/12819, 11/639 Kamenice nad Lipou*

Objednatel zpravy: WAY Project s.r.o.

Sidlo objednatele: Jarosovska 1126/11, Jindrichtv Hradec

Ucel zpravy: Diagnosticky pruzkum vozovky

Zpravu provedl: Milan BECK, DiS., Petr MARTSCHINI, Martin HOSEK

Cislo Zpravy: P20-2019



ESLAB, spol. s r-o. =:E S%

Bélunska 2913/11, Horni Pocernice, 193 00 Praha 9,
Spole¢nost vedend u Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou C 231870, ICO 03598292

A. SYSTEM JAKOSTI — OPRAVNEN]{ ZHOTOVITELE

- Ministerstvo Dopravy CR Opravnéni ¢. 409/2017 pro Milana Becka, DiS. a
410/2017 pro Petra Martschiniho a 411/2017 pro Ing. Frantiska Babku
k provadéni prizkumnych a diagnostickych praci souvisejici s vystavbou,
opravami, udrzbou a spravou pozemnich komunikaci dle TP 87

- Osvédcéeni o autorizaci ¢. 27170, vydaného Ceskou komorou autorizovanych
inzenyra a technikt pro Milana Becka, DiS., ktery je autorizovany stavitel
v oboru dopravni stavby, specializace nekolejova doprava, CKAIT ¢. 0101800

- Zivnostenské opravnéni - Poradenska a konzultacni c¢innost, zpracovani
odbornych studii a posudkt. Testovani, méreni, analyzy a kontroly.

- Akreditovana Zkusebni laborator ¢. 1699, ESLAB, spol. sr.o., Pracovisté A,
Resslova 2, 370 04 Ceské Budéjovice

- ESLAB, spol. s r.o. - Certifikace ISO 9001 ¢.65019, ¢l. 43.13. — Prazkumné vrtné
prace, 71.12 — Inzenyrské cinnosti a souvisejici technické poradenstvi —
prizkumné a diagnostické prace souvisejici s vystavbou, udrzbou a spravou
pozemnich komunikaci

B. VSEOBECNE:

Na zakladé dohody byl proveden diagnosticky prazkum sil. I1I/12819 na krizeni
s 1I/639 v dotceném tuseku v rozsahu dle zadani v Kamenici nad Lipou. Dle dohody
bylo provedeno mistni Setreni, vizualni posouzeni stavu vozovky a posouzeni pric¢in
vyskytujicich se poruch vozovky s vyhodnocenim vyvoje stavu poruseni vozovky.

Trasa predmétné komunikace je vedena v intravilanu meésta Kamenice nad
Lipou. V trase se nevyskytuje zadna mostni konstrukce. Cilem revize diagnostického
prizkumu vozovky je poskytnuti podkladd pro zpracovani PD opravy / modernizace
vozovky.

Pouzité technické predpisy:

(?SN 736100-1 - Nazvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 736121 — Hutnéné asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody
CSN 736114 — Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 736133 - N4vrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
TP 76 — Geotechnicky pruzkum pro pozemni komunikace

TP 82 — Katalog poruch netuhych vozovek

TP 87 — Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

TP 94 - [jprava zemin

TP 115 - Oprava trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 150 — Udrzba a oprava vozovek PK obsahujici dehtova pojiva

TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 208 — Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena
TP 210 — Uziti recyklovanych stavebnich a demoli¢nich material do pozemnich komunikaci
TKP — technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
Zaznamy provedenych sond



BSLAB e SOLAB

Bélunska 2913/11, Horni Pocernice, 193 00 Praha 9,

Spole¢nost vedens u Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou C 231870, ICO 03598292

Fotodokumentace sond
Vysledky laboratornich posouzeni konstrukcénich vrstev vozovky
ostatni zkusebni a resortni souvisejici normy a predpisy

Pouzité zkratky :

AZ — aktivni zéna

ITT - pocatecni zkouska typu vyrobku
IS — inZenyrské sité

KU - konec tseku

HS - hloubkova sonda

VS — vrtana sonda

LS - leva strana

PD — projektova dokumentace
PS — prava strana

UB — uzlovy bod

7U — zadatek useku

C. IDENTIFIKACE USEKU

poznamka
Kraj Vysoc¢ina / Pelhrimov
tsek
komunikace 111/12819
trida o ..
komunikace silnice III. tridy
typ konstrukce netuhd vozovka
dopravni TDZ IV. (100 - 500 TNV/24 hod.) séitani 11/639
zatizeni
sCitaci tsek NPD
UB ZU 2332A126
UBKU 2332A009
staniceni tseku km 15,850 — 16,300
délka tseku 0,450 km
umisténi intravilan Kamenice nad Lipou

Intenzita dopravy 2016

Scitani dopravy 2016 (sc.usek: 2-1102)

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV o M sv
|RPDI - vEechny dny | voziden | 114 18 B ] 4 [ 8 i 3 5| 178 1640 17| 1835
I

LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV 2] M sV
|RPDI - pracovni den (Po-Pa) voziden | 141 22 10 11 5 2 9 0 7 &| 2189|1733 16| 1968
| RPDI - voiné dny (mimo svatky) voziden 46 7 3 4 1 2 5 0 2 2 72| 1408 20| 1500
I
|Hodinova intenzita dopravy TV sV

Fadesatirazova intenzita dopravy voz/h 22 258

Spitkova hedinova intenzita dopravy vozn 7 242

Téika nakladni vozidia - TNV s

Hodnota TNV | voziden 82
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Scitani dopravy 2018 (sc.usek: 2-1104) ¥ tek
Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV o '} sV

|‘RF’D¢ - vBechny dny | voziden 221 76 3 B2 9 29 55 0 25 15 485 | 2672 16| 3183
|

| LN | sn [swe| TN [T [NsN | A | AK [ TR [TRP| TV | O M sV
HRPD( - pracovni den (Po-Pa) voziden 274 94 4 Tr 1" 37 64 0 | 19 611 | 2800 15| 3526
| RPDI - voiné dny (mimo svatky) voz/den 20 3 1 25 3 o 33 0 10 6| 208] 2102 19| 2329
I

|Hodinova intenzita dopravy TV sV
|Padesatirazova intenzita dopravy vozih 60 386
Spitkova hodinova intenzita dopravy voz/h 58 353
Téika nakladni vozidia - THV TNV
Hodnota TNV | vomaen 298
i

Na predmétném useku komunikace I1I/12819 nebylo provedeno celostatni scéitani
dopravy. Identifikovand intenzita dopravy je dana rozdilem dvou navazujicich Useku
sil. 1I/639 délenych v kiizovatce s dotcenou komunikaci I1I1/12819 — UB 2332A009.
Vysledna identifikovana intenzita dopravy TNV je 216 TNV/24 hod —'TDZ IV.

D. SPECIFIKACE PROVEDENYCH CINNOSTH:

V souladu s SOD a TP 87 byly provedeny nasledujici ¢innosti:
» vizualni prohlidka, mistni Setreni
» celkem 5 sond

a. 2 do drovneé stmelenych vrstev

b. 3 do urovné aktivni zény komunikace / podlozi
posouzeni pritomnosti PAU ve smyslu TP 150 v stmelenych vrstvach
krytu
posouzeni a zatridéni asfaltovych smeési vrstev asfaltového souvrstvi a
zatridéni ve smyslu 13108-1, CSN 736121
posouzeni parametrd nestmelenych podkladnich vrstev a zattidéni ve
smyslu CSN EN 13285 5
posouzeni charakteristik zemin podlozi ve smyslu CSN 736133 a
zatridéni
Meéreni unosnosti a mechanické uc¢innosti konstrukce vozovky dle CSN
736192 razovym zarizenim FWD v kroku 25 m”
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ZESLAB

E. UMISTENI SOND

F. VIZUALNI PROHLIDKA

Pri vizualni prohlidce komunikace byly zjistény néasledujici poruchy, které lze
tab. 2 oznacit jako :

v souladu s TP 82

skupina poruch cislo poruchy | nazev poruchy vyskyt
katalogového poruch
listu v trase
Ztrata 01 ztrata mikrotextury
protismykovych 02 Ztrata makrotextury
vlastnosti
Ztrata hmoty 03 Kaverny v povrchu vozovky X
04 Opotiebeni EKZ, EMK
05 Ztrata kameniva z natéru X
06 Ztrata asfaltového tmelu X
07 Hloubkova koroze
08 Vytluky v obrusné vrstvé a krytu X
09 Vyspravky X
Trhliny 10 Mozaikové trhliny X
11 Trhlina Uzka podélna
12 Trhlina Uzka pficna
13 Trhlina Sirok& podélna
14 Trhlina Siroka pfi¢na
15 Podélna trhlina rozvétvena X
16 Trhlina rozvétvena pficna X
17 Sitové trhliny X
Deformace 18 Olamovani okraju vozovky X
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19 Puchyfe v MA

20 Nepravidelny hrbol X

21 Vyjeté koleje X

22 Mistni hrbol X

23 Podélny hrbol

24 Mistni pokles X

25 Podélny pokles

26 PloSna deformace vozovky X

27 Prolomeni vozovky X
Jiné poruchy 28 Zaneseni pfikopl X

29 Zvy$end nezpevnéna krajnice X

V souladu s TP 87 tab. 7 je mozné vozovku zaradit do zaradit do klasifikacniho
stupné 5. Dominantnim segmentem poruch jsou poruchy krytovych vrstev. V trase se
vyskytuji konstrukeéni poruchy.

ODVODNENI KOMUNIKACE-

Na predmeétné trase sil. 1II/12819 je odvodnéni zabezpeéeno v zavislosti na
dispozici trasy. Na casti trasy s oboustrannymi chodniky a obrubami v zastavbeé je
FeSeno odtokem do uli¢nich vpusti a kanalizace (km 16,100 — 16,300). Na ostatni trase
od ZU ke km cca 16,100 je odvodnéni reseno odtokem do volného terénu nebo do
meélkych prikopt. S ohledem na mnozstvi poruch, deformaci vozovky zaneseni krajnic
a nefunkcnich vpusti je stavajici odvodnéni pouze omezené funkcéni a neplni zcela svoji
funkci. Zaroven je nekvalitni ¢i nedostateéné odvodnéni jednim z dtvodd pro vznik
deformaci a poruch na okrajich vozovky. Je zcela zdsadni uvést odvodnéni do stavu
v souladu s CSN, TP tak, aby byla zabezpecena plna funkc¢énosti odvodnéni, a tak i
Zivotnosti provedené opravy komunikace, tedy oprava ci rektifikace, iprava ¢i vyména
ulicnich vpusti.

G. KONSTRUKCE VOZOVKY:

Z navrhového hlediska se jedna o smeérové nerozdélenou komunikaci III. tridy
na casti trasy s prilehlou infrastrukturou v intravilanu mésta Kamenice nad Lipou.
7Z konstrukéniho hlediska se jedna se netuhou vozovku s krytem na prevazné veétsine
trasy z PM + néatér. Na ZU v km 15,850 - 15,923 se jedn4 o novodobou vozovku, kter
byla postavena v ramci Vystavby prelozky sil. 1/34. Na konci useku na krizeni
s I1/639 v km 16,275 — KU km 16,300 a na ZU j je kryt tvoren z AC souvrstvi a napojen
na skladbu AC vrstev navazujici komunikace I1/639. Konstrukce vozovky v prabéhu
trasy je co do slozeni vrstev v podstaté homogenni vyjma zacatku a konce trasy, avsak
s rozdily v mocnostech jednotlivych konstrukcnich vrstev, respektive vyskytu a kvality
podkladnich nestmelenych vrstev.
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Sta”i%e”i Grafické znazornéni konstrukce vozovky - 111/12819 Kamenice nad Lipou
sondy

v km A B

km 16,294 LS, osa 4,0 m,| km 16,2 PS, osa2,0m, | km 16,09 LS, osa 1,5 m,
GPS: 49,30384° S; GPS: 49,304176° S; GPS: 49,304727° S;
15,073893° V 15,072807° V 15,071673°V

C D E

km 16 PS, osa1,8 m, km 15,9 LS, osa 1,7 m,
GPS: 49,305597° S, GPS: 49,306493° S,
15,071655° V 15,0711° V
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tloustka konstrukce v mm

Fotodokumentace sond - viz priloha ¢. 2
Tabulka slozeni konstrukce s popisem vrstev — viz priloha ¢. 3

Astaltové vrstvy:

e byly identifikovany pouze na sondé & E a A na ZU a KU, na ostatni prevazné
trase AC vrstvy chybi, respektive byly masivné pouzity jako vyspravkovy
material na porusené obrusné vrstvé PM +natér

e Na obou é&dstech, kde se AC vrstvy vyskytuji (ZU, KU) véak maji zcela odlisnou
genezi, slozeni, kvalitu a v neposledni radé 1 stadium poruseni a degradace
pojiva

e vrstvy byly na sondé E (Z0) vzajemné spojené a v dobrém stavu, na sondé A
(KU) pak porusené, nespojené, jemnozrnné a masivné degradované

Pojivem stmelené vrstvy:

e Byly zaznamenany na vsech sondach vyjma prestavované casti na 7ZU a jsou
tvoreny vrstvou PM + natér s asfalto-dehtovym pojivem s frakeci kostry
kameniva 32/63 mm

e Vrstvy jsou masivné porusené, prevazne pak castecneé ci zcela rozpadlé, lokalné
se zcela degradovanym a rozpadlym natérem s obnazenou kostrou hrubého
kameniva

e sohledem na nedostatecnou kvalitu, respektive lokalné zcela chybéjici
podkladni nestmelené vrstvy doslo k masivnimu poruseni, deformacim a
porucham obrusné vrstvy

e (Celkova mocnost vrstvy byla zaznamenana v tl. 100 — 150 mm
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Nestmelené podkladni vrstvy:
¢ Byly zaznamenany na veétsiné sond, vyjma sondy C v km 16,090

o jsou tvoreny prevazné nestmelenou vrstvou charakteru HDK 0/63 mm
nedostatecné kvality, kdy po zatridéni dle CSN 736133 lze na vrstvu
pohlizet jako na zeminy G3 G-F

o mocnost vrstev byla zaznamendna 100 -110 mm

o Na sondé E na prestavované casti trasy na ZU v km 15,850 - 15,923 je pak
horni podkladni vrstva pod AC souvrstvim tvorena vrstvou vibrovaného
sterku VS a spodni podkladni pak vrstvou z SD 0/63 mm

= obé vrstvy jsou kvalitni a v dobrém stavu

Zeminy podlozi-

e zemina podlozi zastizena na hloubkovych sondach v ptvodni vozovce v km
15,923 — 16,300 do nivelety -850 mm je tvorena podminecné vhodnymi
zeminami mirné odlisnych charakteristik. Jedna se piscito hlinité az hlinito
pisc¢ité zeminy,

e na sondé E na prestavované ¢asti komunikace pak byla v AZ zastizena vhodna
sterkovita zemina G3 G-F. Sohledem na genezi lze predpokladat, ze se
pravdépodobné jedna o sanaci puvodnich podminec¢né vhodnych zeminy jako na
ostatni trase komunikace

e na provedenych sondach nebyla na zadné hloubkové sondé (max. - 850 mm)
zastizena hladina podzemni vody.

&islo namrzavost [vhodnost pro
sond typ zeminy zeminy podlozi
y lokalizace sondy km
zemina podlozi ”ebeZpect:né odmine&ns
A 20,502 PS S4 SM — pisek |namrzava (P y
. vhodnd
hlinity
zemina podlozi — | nebezpecné
horni vrstva namrzava | podmineéné
C 20617LS F3 MS — hlina vhodna
piscita

Geologie izemi
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Cesky masiv -

metamorfit migmatit krystalinikum a moldanubickd oblast metamorfni jednotky
prevariské (moldanubikum) v moldanubiku
paleozoikum

Geologie uzemi v trase je homogenni, existujici zastizené zeminy jsou eluvialni, tedy
rozpadlé matecné horniny, kdy lze predpokladat, ze se zeminy budou ménit s hloubkou
v zavislosti na stadiu rozpadu matecné horniny - migmatitu.

POSOUZENI PRITOMNOSTI PAU DLE TP 150

S ohledem pozadavek TP 150 bylo provedeno stanoveni pritomnosti PAU -
polycyklické aromatické uhlovodiky. Stanoveni bylo provedeno v konstrukci obrusné
pojivem stmelené vrstvy PM+ natér. Pro zkousku bylo pouzita metoda ¢. II. pomoci
bilé barvy a metoda ¢. III. UV-luminiscence. Byla potvrzena mirné nadlimitni
pritomnost polycyklickych aromatickych uhlovodiki — PAU ve smésném asfalto-
dehtovém pojivu na vsech sondach ve vrstvé PM + natér. V obrusné a lozné vrstve
z AC vrstev na ZU a KU pritomnost PAU nebyla prokazana.

Manipulace je omezena dle TP 105, TP 150.

H. MERENI UNOSNOSTI - FWD

Méreni tinosnosti vozovek zatrizenim FWD bylo provedeno zatrizenim dle CSN 736192
metoda A a TP 170 ¢l. 5.1.1.1 v kroku a 25 m PS, LS. Cilem meéreni bylo zjisténi
mechanické Gcinnosti konstrukce vozovky. Pro stanoveni zbytkové zivotnosti a modulta
pruznosti jednotlivych konstrukénich vrstev byl pouzit software DG Laymed FWD.

Schématické znazornéni provadéného meéreni Unosnosti pomoci razového
zatézovaciho zarizeni je patrné z nasledujicich schémat:

PRINCIP MERENI UNOSNOSTI RAZOVYM ZETEZOVACIM
ZARIZENIM - FWD

F=20-130kN Spojeni privésu a pofitate
Zat&Zovaci bfbmanol pfes datowy kabel P
|I b
o~ 'u Geafony Vozidlo
%y 4
Povrch vozovky Nl .2
h1; E1
Kyt d=30cm

hz; E2

Podkladni vrstvy
h3; E3

Podioi

Prihybova kiivka
Zjisténé pruhyby, vysledky vypoctenych razovych modul pruznosti jsou uvedeny v
priloze c. 4.
Celkove bylo provedeno 19 méreni v kroku 4 5 m PS, LS.

Meéreni prokazalo:
1. Zcela nedostateénou mechanickou Gc¢innosti konstrukce vozovky v km 15,923 —
16,300
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2. Extrémni prahyby konstrukce vozovky v km 15,923 — KU dosahujici az 1400
nm)

3. podkladni vrstvy maji rozkolisané parametry. To je zapricinéno odlisSnou
mocnosti, kvalitou, ¢i lokalni absenci, pripadné urovni saturace podkladni
vrstvy srazkovou vodou na poruchach krytové vrstvy.

4. parametry podloZi jsou nedostateéné - 36 MPa — (85 % kvantil) (min. 30 — max.
116 MPa) a reflektuji zastizené zeminy podlozi

5. Zivotnost vozovky dle teoretického posouzeni ve smyslu TP 87 ve stavajicim
stavu, je 0 let — priloha c. .

6. V casti trasy - rekonstruovany usek v km 15,850 — 15,923

e AC vrstvy maji parametry adekvatni staii vrstev (5-9 tis. MPa) viz
priloha

e podkladni vrstvy jsou s ohledem na vyskyt nekvalitni nevyplnéné vrstvy
VS nedostatecnych parametra — nedostatecna koheze — pretvoreni vrstvy

e podlozi dostatecné inosné

e Zivotnost vozovky dle teoretického posouzeni ve smyslu TP 87 ve
stavajicim stavu, je rovnéz nedostatecna — 1,5 — 12,5 roku 20 let — priloha
. b.

v /Y

I. POSOUZENI PRiCIN PORUSENI VOZOVEK

Hlavnimi divody pro stavajici iroven a zpusob poruseni konstrukece vozovky jsou:

1. Degradace, Unava a zestarnuti pojiva dominantné v obrusné vrstve
s ohledem na stari krytu, vliv klimatickych podminek
e masivni degradace obrusné vrstvy — ztrata asfaltového tmelu, ztrata
kameniva z natéru, koroze, trhliny, deformace
2. velmi subtilni a neadekvatni konstrukce vozovky
e vozovka promrza
¢ konstrukce ma nedostatecnou inosnost
3. Zatékani vody do konstrukce vozovky neutésnénymi poruchami, rozvoj
trhlin, poruseni vrstev vozovky vlivem putsobeni mrazovych cykli v zimnim
obdobi
4. Nedostateéna udrzba prvki odvodnéni, nedostatecna hloubka prikopt

J. DOPORUCENI ZPUSOBU OPRAVY A POSOUZENI KONSTRUKCE VOZOVEK

Doporucuji, aby vozovka byla dimenzovana s predikci nariustu intenzity dopravy
max. 1% rocné, pokud sprdvce neurci jinak, na intenzitu vychazejici z rozdili
navazujicich scitacich useku 11/639.

Vstupni udaje pro posouzeni doporucenych zpusobu opravy-

o navrhova troven poruseni vozovky D1

10
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o TDZV.-216 TNVI24 hod
vodni rezim — pendularni
o navrhova zivotnost :
» Var. A — zesileni a oprava krytu 3 roky, max. 5 let
* Var. B - oprava krytu — min. 10 let (km 15,850 - 15,920 ; km
16,280 — 16,300 — KU)
= Var. C — rekonstrukce — navrhova 25 let,
o zemina v podlozi prevazné jako namrzava az nebezpeéné namrzava (F3/
S4)
o nadmorska vyska 500 - 600 m.n.m — I.M. - 524
o parametr podlozi dle zjisténych vlastnosti zemin:
* min. E 30 MPa dle méreni FWD pro F3 a SM,
o dle ustanoveni TP 170
= koef. C1 -0,50
= koef. C2 - 1,00
=  koef. C3 — 0,50 — bézné dopravni zatizeni
»  koef. C4 — 2,00 — pomala a zastavujici doprava
o predikce nartustu dopravy 1 % / rok pokud spravce neurci jinak

O

VARIANTA C. A —ZESILENIZ AC VRSTEV km 15,920 — 16,300

Predikce Zivotnosti max. 3-5 let s tim, ze v navrhovém obdobi bude dochazet ke vzniku
lokalnich poruch a mrazovym zdvihiim v zimnim obdobi. Na tuto variantu lze pohlizet
pouze jako na udrzbovou technologii pro prodlouzeni zivotnosti do doby rekonstrukce.
Vady v zarucni dobé Ize primarné uplatnovat pouze na pouzité AC smeési a provedeni
vrstev, nikoliv na vady v zarucni dobé v souvislosti s nedostatecnou konstrukci
stavajici vozovky.

Doporucuji provedeni:

1. ocisténi povrchu

2. provedeni spojovaciho postriku z PS C v min. mn. 0,5kg/m2

3. provedeni pokladky vyrovnani povrchu z ACL 16 S, 50/70, pram. tl. 50 mm dle
CSN 736121 piiloha E, tab. E.1 pozn. 5

4. provedeni spojovaciho postriku PS-CP min. 0,4 kg/m2

5. pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v min. tl. 50 mm (CSN EN 13108-1)

Doporucené souvrstvi VARIANTA ¢. A -

ACO 11 + (PmB 45/80-65) 50 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS C CSN 736129, TKP kap. 26
vyrovnani povrchu z ACL 16 S, (50/70) prim. 50 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS C GSN 736129, TKP kap. 26

stavajici konstrukce

11
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Predpoklad zvyseni nivelety o cca 100 mm
Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP

170 CSN EN je vyhovujici pro ndvrhové obdobi max. 3 roky. Konstrukce nevyhovuje
v mocnosti vrstev z nenamrzavych materiali.

VARIANTA C. B— OPRAVA KRYTU ( KM 15,850 - 15,920 )

Predikce zivotnosti max. 10 let

1. frézovani povrchu na niveletu — 70 mm
a. prohlidka vyfrézovaného povrchu za pritomnosti odborné zputsobilého
diagnostika, spravce, projektanta a TDI
1. trhliny doporucuji osetrit pred pokladkou ve smyslu TP 115
profrézovanim a zalitim
1. porusené, rozpadlé stavajici podkladni vrstvy odfrézovat / odtézit
na niveletu — 120 mm a provedeni sanace z ACP 16 +, 50/70 v tl.
50 mm predikce cca 20-30 % plochy
provedeni spojovaciho postriku z PS C v min. mn. 0,5kg/m2
pokladka lozné vrstvy z ACL 16 + v tl. 50 mm (CSN 736121)
provedeni spojovaciho postriku PS-CP min. 0,4 kg/m2
pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + PmB v min. tl. 40 mm (CSN EN 13108-1)

U W

Doporucené souvrstvi VARIANTA ¢. B -

ACO 11 + (PmB 45/80-65) 40 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS CP CSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 + (50/70) 50 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS C CSN 736129, TKP kap. 26
lok4lni sanace ACP 16 + 50 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS C CSN 736129, TKP kap. 26

stavajici konstrukce
Predpoklad zvyseni nivelety o + 20 mm.
Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP

170 CSN EN je vyvhovujici pro navrhové obdobi min. 7 let. Konstrukce nevyhovuje
v mocnosti vrstev z nenamrzavych materidlu.

12
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VARIANTA C. C— CELKOVA REKONSTRUKCE ( KM 15,920— 16,300)

Predikce zZivotnosti navrhova 25 let.

1. odstranéni stavajicich vrstev krytu — PM + natér a ¢asti podkladni nestmelené
vrstvy SD (HDK 0/63 mm) (celkem cca 200 mm)
a. mezidepodie v misté stavby
2. provedeni odtézeni zeminy AZ v min. mocnosti 500 mm
3. provedeni sanace z vhodného materidlu dle CSN 736133 s vyuzitim materidla
puvodni konstrukce ve smyslu TP 105, TP 210 pro sanaci

4. provedeni nové konstrukce dle TP 170 pro TDZ IV s reflexi pomalé a zastavujici
dopravy

ZAVER

Stavebni prace je nutné realizovat ve vhodnych klimatickych podminkach. Pro
zaruceni dlouhodobé funkcénosti opravené konstrukce vozovky je zcela nezbytné a
zésadni provést kvalitni a funkéni linedrni odvodnéni konstrukce dle VL. MD. Bude
nutné provést Upravu nezpevnéné krajnice dle VL. MD CR pro var. A,B. Stavajici
obruby s chodniky vzhledem na stav poruseni a deformace doporucuji kompletné
rekonstruovat. V PD bude nezbytné provést upravu napojeni sil. 11/639, MK a prilehlé
infrastruktury.

Vyskyt PAU je nutné nahlasit spravei komunikace k zaneseni do ISSDS RSD
CR a ELKV.

Diagnosticky prizkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve
smyslu Zakona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a souvisejicich predpisu.

V pripadé, ze nebude oprava realizovana do 2 let od zpracovani zpravy z
prizkumu 03/2019, je nutné provést revizi navrhu sohledem na aktualni stav
komunikace.

Ceskych Budgjovicich dne 2.4.2019

Milan B E C K, DiS.

Petr MARTSCHINI
Prilohy :
1. situace umisténi sond
2. fotografie sond
3. tabulka slozeni konstrukce

13
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posouzeni konstrukce vozovky dle TP 170
vysledky méreni FWD

digitalni zaznam stavu komunikace - DVD
kvalifikacni predpoklady - dokladova c¢ast

Noote

Digitally
signed
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Situace umisténi sond: 111/12819 Kamenice nad Lipou
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Grafické znazornéni konstrukce vozovky - [11/12819 Kamenice nad Lipou

A

km 16,294 LS, osa 4,0 m,
GPS: 49,30384° S;
15,073893° V

B

km 16,2 PS, osa 2,0 m,
GPS: 49,304176° S;
15,072807° V

154

C

km 16,09 LS, osa 1,5 m,
GPS: 49,304727° S;
15,071673° V

D

km 16 PS, osa 1,8 m,
GPS: 49,305597° S,
15,071655° V

E

km 15,9 LS, osa 1,7 m,
GPS: 49,306493° S,

15,0711°V
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Konstrukce vozovky identifikovana na sondach

111/12819 Kamenice nad Lipou

stani¢eni km vrstva 1 vrstva 2 vrstva 3 vrstva 4 vrstva 5 vrstva 6 vrstva 7
km 16,294 LS 32 mm 47 mm 40 mm 35 mm 100 mm 110 mm 450 mm
osa 40m ACO ACL ACP ACP PM-nater 8D zemina podiozi
aps 49,30384° S 0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/8 mm 32/63 mm 0/63 mm pisek hlinity
* 15,073893° V & inv. &4
nespojeno 2/3 nespojeno 3/4 OSP’:;ZL'J:’&’ cast. S4 SM
km 16,2PS 150 mm min. 100 mm
osa 20m
PM + natér SD
GPS: 49,304176° S 32/63 mm 0/63 mm
15,072807° V ¢ast. rozpad
km 16,09 LS 150 mm 150 mm 500 mm
osa 15m . . .. . .
PM + nater zemina podlozi zemina podlozi
aPs: 49,304727° S 32/63 mm hlina piséita pisek hlinity
* 15,071673°V ¢ast. rozpad F3 MS S4 SM
km 16PS 140 mm min. 100 mm
osa 18m PM + natér 8D
GPS: 49,305597° S 32/63 mm
15,071655° V ¢ast. rozpad
km 159LS 40 mm 40 mm 45 mm 80 mm 250 mm 400 mm
osa 1,7m = & . "
ACO ACL ACP VS SD zemina podlozi
Steérk s pfimési
aps: 49,306493° S 0/11 mm 0/16 mm 0/16 mm 32/63 mm 0/63 mm jemnozrnné zeminy
1 15,0711°V

G3 G-F




Fotografie sond: 111/12819 Kamenice nad Lipou
Sonda A km 16,204 LS, osa 4,0 m, GPS: 49,30384° S; 15,073893° V




Sonda B:

km 16,2 PS, osa 2,0 m, GPS: 49,304176° S; 15,072807° V
- ll 7

l ; ‘ / :

|

=




Sonda C: km 16,09 LS, osa 1,5m, GPS: 49,304727° S; 15,071673° V
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Sonda D: km 16 PS, osa 1,8 m, GPS: 49,305597° S, 15,071655° V




Sonda E: km 15,9 LS, osa 1,7 m, GPS: 49,306493° S, 15,0711° V




POSOUZENI_TP170 VA

Hodnoceni vozovky III/12819 Kamenice VA podle kritérii TP170 (dodatek 2010)

Program LAYMED_TP170_CSN_EN, Ing. Bohuslav Novotny SOFTLAY
datum vypoctu: 2. 4. 2019

**% Konstrukce vozovky:

vrstva C. material tToustka
vrstvy vV cm
1 ACO 11 + 5.00
2 ACL 16 S 5.00
3 PM old 15.00
4 SDB 10.00
podlozi PIII-30

* Udaje o podlozi a vlivu prostredi

vodni rezim podlozi : pendularni
Namrzavost zeminy podlozi : nebezpecné namrzava
Charakt. hodnota indexu mrazu : 524.0

Dil1¢i souc. umisténi vozovky : 1.00

Navrhova hodnota indexu mrazu : 524.00

Navrhova hodnota modulu : 40.00 MPa
Poissonovo cCislo : 0.450

* Kvalita spoluplisobeni vrstev vozovky:

dokonaly kontakt na vSech stycich vrstev

JORORON
WRE

Udaje o zatizeni vozovky:

Standardni ndvrhova ndprava 100 kN

Zatiz. C. ZX zY ZRO QN QT ZFI
1 0.0000 17.2000 12.0300 -0.5500 0.0000 0.000
2 0.0000 -17.2000 12.0300 -0.5500 0.0000 0.000

ZX,ZY - souradnice x, y stredu zatézovaciho kruhu v cm

ZRO - polomér zatézovaciho kruhu v cm

QN - intenzita svislého zatizeni v MPa

QT - intenzita tangencialniho zatizeni v MPa

ZF1 - uhel sméru tang. zatizZz. s osou X Vv stupnich

poCet tézkych nakladnich vozidel TNV za den 216.0

déTka navrhového obdobi : 3.0

navrhova hodnota celkového poctu TNV

za nhavrhové obdobi TNV_cd : 123689.

trida dopravniho zatizeni : IV

* uvazované hodnoty koeficient(:

podilu max. zatizeného jizdniho pruhu cl =0.50
fluktuace stop c2 =1.00
spektra hmotnosti ndaprav c3 = 0.50
vlivu rychlosti pohybu c4 =2.00

Stranka 1



POSOUZENI_TP170 VA
rastu dopravy - prvni rok n.o. DELTA_Z
ristu dopravy - posledni rok n.o. DELTA_k

1.06

*** Vysledky hodnoceni vozovky podle TP170 (dodatek 2010)
Navrhova lUroven poruseni: D1

* Sit vypoctovych bodi (udaje v cm):

Bod ¢. smér X smér y smér z (¢. vrstvy)
1 0.00 0.00 0.00 (1)
2 3.00 2.50 5.00 (LD
3 6.00 5.10 10.00 ( 2)
4 9.00 10.00 25.00 C 3)
5 12.00 13.50 35.00 ( 4)
6 17.20 35.00 (5

Relativni porusSeni vrstev a podlozi vozovky:

vrstva material relativni kriticky bod / smér
c. vrstvy poruseni z X y

1 ACO 11 + 0.0247 0.00 0.00 5.10

2 ACL 16 S 0.0277 10.00 0.00 10.00

3 PM old neposuzovano

4 SDB neposuzovano
podlozi PIII-30 0.9413 35.00 0.00 0.00

Celkové hodnoceni vozovky III/12819 Kamenice VA podle podminek TP170
(dodatek 2010)

Posuzovana hodnota hodnota hodnoceni
velicina mezni zjisténa

relativni posko-
zeni vozovky 0.850 0.028 vyhovuje

relativni posko-
zeni podlozi 0.850 0.941 nevyhovuje

tloustka vrstev
Zz nenamrzavych 47.000 35.000 nevyhovuje
materidll (cm)
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POSOUZENI_TP170 VB

Hodnoceni vozovky III/12819 Kamenice VB podle kritérii TP170 (dodatek 2010)

Program LAYMED_TP170_CSN_EN, Ing. Bohuslav Novotny SOFTLAY
datum vypoctu: 9. 4. 2019

**% Konstrukce vozovky:

vrstva C. material tToustka
vrstvy vV cm
1 ACO 11 + 4.00
2 ACL 16 S 5.00
3 ACP 5.50
4 SDB 33.00
podlozi PIII

* Udaje o podlozi a vlivu prostredi

vodni rezim podlozi : pendularni
Namrzavost zeminy podlozi : nebezpecné namrzava
Charakt. hodnota indexu mrazu : 524.0

Dil1¢i souc. umisténi vozovky : 1.00

Navrhova hodnota indexu mrazu : 524.00

Navrhova hodnota modulu : 50.00 MPa
Poissonovo cCislo : 0.400

* Kvalita spoluplisobeni vrstev vozovky:

styk vrstev koef. spolup. g
1/ 2 0.00000
2/ 3 0.00000
3/ 4 0.00000
4 / 5 0.00000

JORORON
WRE

Udaje o zatizeni vozovky:

Standardni ndvrhova ndprava 100 kN

Zatiz. C. ZX zY ZRO QN QT ZFI
1 0.0000 17.2000 12.0300 -0.5500 0.0000 0.000
2 0.0000 -17.2000 12.0300 -0.5500 0.0000 0.000

ZX,ZY - souradnice x, y stredu zatézovaciho kruhu v cm

ZRO - polomér zatézovaciho kruhu v cm

QN - intenzita svislého zatizeni v MPa

QT - intenzita tangencialniho zatizeni v MPa

ZF1 - uhel sméru tang. zatizZz. s osou X Vv stupnich

poCet tézkych nakladnich vozidel TNV za den 216.0

déTka navrhového obdobi : 10.0

navrhova hodnota celkového poctu TNV

za navrhové obdobi TNV_cd : 427391.

trida dopravniho zatizeni : IV

* uvazované hodnoty koeficientu:

podilu max. zatizeného jizdniho pruhu cl =0.50
Stranka 1



POSOUZENI_TP170 VB

fluktuace stop c2 =1.00
spektra hmotnosti ndaprav c3 = 0.50
vlivu rychlosti pohybu c4 =2.00
ristu dopravy - prvni rok n.o. DELTA_z = 1.03
ristu dopravy - posledni rok n.o. DELTA_k = 1.14

*** Vysledky hodnoceni vozovky podle TP170 (dodatek 2010)
Navrhova lUroven poruseni: D1

* Sit vypoctovych bodi (udaje v cm):

Bod ¢. smér X smér y smér z (¢. vrstvy)
1 0.00 0.00 0.00 (1)
2 3.00 2.50 4.00 (LD
3 6.00 5.10 9.00 ( 2)
4 9.00 10.00 14.50 C 3)
5 12.00 13.50 47.50 ( 4)
6 17.20 47 .50 (5

Relativni porusSeni vrstev a podlozi vozovky:

vrstva material relativni kriticky bod / smér
c. vrstvy poruseni z X y

1 ACO 11 + 0.0187 0.00 0.00 5.10

2 ACL 16 S 0.0006 9.00 0.00 10.00

3 ACP 0.4101 14.50 0.00 10.00

4 SDB neposuzovano
podlozi PIII 0.3419 47.50 0.00 0.00

Celkové hodnoceni vozovky III/12819 Kamenice VB podle podminek TP170
(dodatek 2010)

Posuzovana hodnota hodnota hodnoceni
velicina mezni zjisténa

relativni posko-
zeni vozovky 0.850 0.410 vyhovuje

relativni posko-
zeni podlozi 0.850 0.342 vyhovuje

tloustka vrstev
Zz nenamrzavych 47.000 47.500 vyhovuje
materidll (cm)

Stranka 2
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MERENiIi UNOSNOSTI VOZOVKY

Silnice: 111/12819, 11/639 Kamenice nad Lipou km 15,850 - 16,300

|

Parametry pro vypocet: Polomér zatéZovaci desky: 150 mm; referencni teplota: 20 °C; zatiZeni: 50 kN

Naméfené prihyby [um] Moduly pruznosti vrstev [MPa] Zbytkova liivoltnost/
zesileni
Staniceni [km] ZF';:;ZT
Do | D300 | D450 | D600 | D900 | D1200 | D1500|D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [em]

15,875 0,707 433 | 283 | 202 | 148 | 77 | 40 | 25 | 11 5 5158 114 146 1,5 6
15,849 0,707 431 339 279 | 226 | 147 | 93 | 57 | 34 | 21 11499 117 74 12,3 2
15,899 0,707 504 369 286 226 | 141 | 89 62 | 45 30 5080 187 68 2,2 6
16,228 0,707 703 | 419 277 183 80 | 38 | 22 | 14 11 1874 40 126 2,4 4
16,174 0,707 1060 722 | 563 | 436 270 | 175 130 93 78 805 362 36 0,0 19
16,126 0,707 1168 756 | 565 | 433 261 | 177 130 103 94 623 289 37 0,0 20
16,075 0,707 960 | 501 340 | 238 | 131 80 | 53 | 41 | 32 619 146 72 0,0 16
16,023 0,707 549 | 314 | 216 | 159 | 100 | 66 @ 49 | 40 36 1032 438 102 0,1 12
15,977 0,707 360 233 177 | 136 85 | 60 | 41 | 28 | 22 1752 1215 116 1,8 7
15,924 0,707 821 | 457 | 334 | 246 | 137 | 85 | 54 | 43 | 40 672 291 69 0,0 16
15,949 0,707 733 | 398 274 | 203 125 82 | 52 | 38 @ 33 672 334 82 0,0 15
15,999 0,707 1487 992 | 590 | 321 136 | 78 | 58 | 43 44 977 11 82 0,9 14
16,050 0,707 1125 694 | 420 | 274 129 | 77 | 47 | 29 26 1098 28 76 0,1 12
16,099 0,707 886 | 608 461 | 347 | 193 | 114 | 68 | 51 | 32 1798 114 51 0,0 15
16,148 0,707 1227 847 | 645 | 502 H 320 | 214 160 128 | 100 680 340 30 0,0 20
16,202 0,707 902 | 438 257 | 170 | 92 | 63 | 46 | 32 | 22 688 87 101 0,0 14
16,251 0,707 1160 684 | 443 | 289 163 | 106 76 | 60 46 824 64 58 0,0 16
16,276 0,707 737 | 466 | 353 | 286 | 195 | 149 122 | 95 84 363 2125 43 0,9 13
16,295 0,707 639 469 378 | 309 222 | 169 140 116 101 564 3290 34 2,8 5
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Registraéni &islo: 65019, Vytisk &. 2
ESLAB, spol. s r.o.

Béluriska 2913/11, Horni Poé&ernice, 193 00 Praha 9
IC: 03598 292

Organizace splfiuje v poZadovaném rozsahu certifikaéni kritéria pfedepsana ¢SN EN ISO 9001:2016 se
zohlednénim pozadavki metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, vyhlageném
MD CR 10.4.2001, pod &.j. 20840/01-120 v aktualné platném znéni; Cast 11/2 - Prlizkumné a diagnostické
prace pro diagnosticky priizkum konstrukci vozovek.

Organizace prokazala schopnost systému managementu kvality dosahnout stanovenych cill kvality pro
provadéni t&chto ¢innosti podle CZ-NACE:

43.13  Prlzkumné vrtné prace 1
7112 InZenyrské Cinnosti a souvisejici technické poradenstvi

pro technologicky proces:

Priizkumné a diagnostické prace souvisejici s vystavbou, 7112
opravami, udrzbou a spravou pozemnich komunikaci

Priizkumné vrtné prace 43.13

Certifikat plati pro stalou provozovnu

ESLAB, spol. s r.0., Resslova 2, 372 11 Ceské Bud&jovice

V piném rozsahu nahrazuje certifikat r.&. 65019 vydany CO &. 3031 SILMOS-Q s.r.o. dne 18. 4. 2017.

Certifikat vydan dne: 18. 5. 2018
Platnost certifikatu do: 15. 3. 2019

Certifikacni organ
& L Q ) pro certifikaci
h systéma
Ing. Pavel Brychta managementu

feditel certifikacniho organu

S 3031




MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci
nab¥. Ludvika Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

€. j.: 220/2017-120-TN/4

V souladu s Metodickym pokynem Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci — ¢ast I1/2 —
prizkumné a diagnostické prace €. j. 20840/01-120, ve znéni pozdéjsich zmén, Ministerstvo
dopravy, Odbor pozemnich komunikaci

vydava

OPRAVNENI

k provadéni pruzkumnych a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami,
udrzbou a spravou pozemnich komunikaci

Sislo 409/2017
pro
Milana B e c k a, DiS.

Datum narozeni:_

Bydlisté:

Obec/mésto: TGN
PSC:

Tel./fax: 735176951

Zaméstnavatel/firma: ESLAB, spol. s r.o.

Ulice: Béluniska 2913/11
Obec/mésto: Praha 9, Horni Po¢ernice
PSC: 193 00

Tel./fax: 735176951

E-mail: milan.beck@eslab.cz

Opravnéni se vztahuje na provadéni diagnostického priizkumu netuhych vozovek.

Opravnéni plati do 30. 11. 2022.

V Praze dne 30. listopadu 2017

Ing. Jifi Horkel .\Vaclay Krumpha
ptedseda komise ) astupce/feditele odboru

Odbor pézemm’ch komunikaci



OSVEDCENI O AUTORIZACI

¢islo 27170

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technik
¢innych ve vystavbé
podle zdkona CNR &. 360/1992 Sb.

Milan Beck

jméno a piijmeni

rodné cislo

je
autorizovanym stavitelem

v oboru

dopravni stavby, specializace nekolejova doprava

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod ¢islem

0101800

a je opravnén pouzivat autorizaéni razitko, jehoz kontrolni otisk
je uveden zde:

7
/

/
r ’ %
/ /
,{’.7 / £ ,
ViR Mo & 475,

Ing. Vaclav Mach
piedseda CKAIT

Autorizace je udélena ke dni  28.2.2006






