VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBNI

Zprava ke stanoveni obsahu PAU v asfaltovych vrstvach na silnici
1360 Bobrova - most ev. ¢. 360-035, silnici 111/35433 OIsi nad

Oslavou — most ev. €. 35433-2 a rekonstrukci mostu pres feku
Balinku v obci Stranecka Zhot

Cerven 2021



Uvod

Na zakladé objednavky firmy Mostni projekce s.r.o. ze dne 2.6. 2021 byly provedeny na
mostnich objektech — most ev. &. 360-035 silnice 11/360 Bobrova, most ev. ¢. 35433-2 silnice
111/35433 OIsi nad Oslavou a rekonstrukci mostu pres feku Balinku v obci Stranecka Zhor
jadrové vyvrty. Na vyvrtech bylo cilem stanoveni obsahu PAU (Polycyklickych Aromatickych
Uhlovodikl) v susiné z jednotlivych asfaltovych vrstev vozovky.

Na odebranych vyvrtech byly zméfeny diléi tloustky asfaltovych vrstev. Vrstvy pak byly
oddéleny pilou s diamantovym kotouéem. Nasledné byly rozfezané vyvrty predany
objednateli ke stanoveni obsahu PAU, které bylo provedeno ve firmé ALS Czech Republic
s.r.o. Obsahy PAU v jednotlivych vrstvach a zatfidéni dle vyhlasky 130/2019 Sb. je uvedeno
v tabulce 1.

Tabulka 1: Tloustky jednotlivych vrstev na vyvrtech véetné stanoveni obsahu PAU a
zatfidéni dle vyhlasky 130/2019 Sb.

Komunikace Vyvrt €./ Vrstva | Tloustka PAU Trida dle vyhl.
& vrstvy | vozovky | (mm) (mg.kg™) 130/2019 Sh.
Most ev. €. 360-035 B1/1 obrusna
N T 140
Bobrova B1/2 loini 703 T
B1/3 podkladni 90 !
B1/4 podkladni
Most ev. €. 35433-2 01/1 obrusna 90
Ol3i n. Oslavou 01/2 lozZni 45 sl ™
Most Stranecka Zhot $1/1 obrusna 65 9710 T4

Tabulka 2: Celkova mnozstvi PAU - rozdéleni do kvalitativnich trid

Celkové obsahy parametru Jednotka Kvalitativni tfida

ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4
Celkové mnoistvi PAU mg/kg sus. <12 12-25 25-300 > 300
Zaveér

Dle tabulky 1 jsou analyzované asfaltové vrstvy na vyvrtech z mostu ev. & 360-035 silnice
11/360 Bobrova v kvalitativni tfidé ZAS-T1, coZz umoznuje bézné nakladani s timto materialem
(frézovani a dal§im zpracovani na obalovné).



Asfaltové vrstvy na vyvrtech z mostu ev. ¢. 35433-2 silnice 111/35433 QI$i nad Oslavou a z
mostu ve Stranecké Zhofi jsou zarfazeny v kvalitativni tfidé ZAS-T4. S odstranénymi

asfaltovymi smésmi se tedy musi nakladat jako s nebezpecnym odpadem a material musi
byt odvezen na skladku.

Fotografie vyvrtl jsou uvedeny v pfiloze 1, protokoly o zjisténi PAU jsou uvedeny v pfiloze 2.
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Priloha 1 - Fotografie vyvrtu



Obr. 2 — Asfaltové vrstvy mostu ev. ¢. 360-035
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Obr. 3 - 111/35433 OISi nad Oslavou — most ev. ¢. 35433-2

Obr. 4 - Asfaltoveé vrstvy mostu ev. €. 35433-2



Obr.5 Most Stranecka Zhor

Obr. 6 Asfaltové vrstvy mostu ve Stranecké Zhofi



Priloha 2 — Protokoly — stanoveni PAU



Protokol o zkouSce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt
Cislo objednavky

Misto odbéru
Vzorkoval

: PR2151664

: Mostni projekce s.r.o.
. Ing. FrantiSek Pokorny
: Jana Babaka 2733/11

Kralovo Pole
612 00 Brno-Kralovo Pole Ceska
republika

. pokorny@mostniprojekce.cz

: 11/360 Bobrova - most ev.¢. 360-035

. zékaznik

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka
Datum pfijeti vzorkd
Cislo nabidky

Datum zkousky

Uroven fizeni
kvality

: 11.6.2021

: ALS Czech Republic, s.r.o.
. Zakaznicky servis
: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany

190 00 Ceské Republika

. customer.support@alsglobal.com
: +420 226 226 228

©1z3
: 3.6.2021
- PR2021MOSPR-CZ0001

(CZ-120-21-0000)

1 4.6.2021 - 11.6.2021
: Standardni QC dle ALS CR internich

postupu

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v C&asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik® pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby

Zdeng&k Jirak

Pozice

Environmental Business Unit

?- Manager

Zkus$ebni laboratof ¢. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

RNSZ

Spoleénost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Right Solutions -

Right Partner

www.alsglobal.cz

L 1163



Datum vystaveni : 11.6.2021

Stranka 1223

Zakazka - PR2151664

Zakaznik : Mostni projekce s.r.o. ALS
Vysledky zkousSek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha ¢. 1
Matrice: ODPAD Nazev vzorku Vyvrt Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha ¢. 1
Identifikace vzorku PR2151664-001

Datum odbéru/¢as odbéru [3.6.2021]
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 97.6 +6.0% — —
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) ‘
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 7.03 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMSO03  0.20 mg/kg 1.40 +30.0% j— J—
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 —— —
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.40 +30.0% j— j—
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — —
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.26 £30.0% — —-
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.29 +30.0% — —
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.35 +30.0% j— J—
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 -— —
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 —- —- — —
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.31 +30.0% — —
fluoranthen S-PAHGMSO03  0.20 mg/kg 0.45 +30.0% J— J—
fluoren S-PAHGMSO03  0.20 mg/kg 0.92 +30.0% — J— J— J—
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.09 +30.0% — —
pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.39 +30.0% j— — — —

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich ddvodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo casu pfijeti vzorku
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je ¢as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl cas vzorkovani. * Nejistota je
rozSifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Nejistoty méfeni se pro ucely posuzovani shody
nezohledriuji.

Poznamky k limitim

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha €. 1

suma 16 PAU Limity sumy polyaromatickych uhlovodik(i (PAU) dle pfilohy €. 1, tabulky ¢&. 1 vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.:
hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg suS. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody | Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (CSN I1SO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN
EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanoveni vihkosti vypoétem z naméfenych
hodnot.

S-PAHCALO3 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava

vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_PO01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z namérenych hodnot.
S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava
vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_PO01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypo€et sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.

Pripravné metody Popis metody
Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

Right Solutions - Right Partner Spole¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN 1SO 45001 www.alsglobal.cz



Datum vystaveni : 11.6.2021

Stranka :3z3

Zakazka - PR2151664

Zakaznik : Mostni projekce s.r.o. ALS
Pripravné metody Popis metody

*S-HOMASPH Pfiprava asfaltovych vyvrtu (pukd)

*S-PPCRYO Kryogenni drceni vzorku dle interniho predpisu

Symbol “* u metody znaéi neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute€nost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypocétu sumacnich parametrl je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz




Protokol o zkouSce

Zakazka : PR2151663 Datum vystaveni - 14.6.2021
Zakaznik : Mostni projekce s.r.o. Laboratof : ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt . Ing. FrantiS§ek Pokorny Kontakt : Zakaznicky servis
Adresa . Jana Babaka 2733/11 Adresa : Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany
Kralovo Pole 190 00 Ceska Republika
612 00 Brno-Kralovo Pole Ceska
republika
E-mail . pokorny@mostniprojekce.cz E-mail : customer.support@alsglobal.com
Telefon — Telefon . +420 226 226 228
Projekt - 111/3533 OIsi nad Oslavou, most Stranka 123
ev.¢.35433-2
Cislo objednavky —— Datum pfijeti vzorkd  : 3.6.2021
Cislo nabidky : PR2021MOSPR-CZ0001
(CZ-120-21-0000)
Misto odbéru — Datum zkougky 1 4.6.2021 - 14.6.2021
Vzorkoval . zakaznik Uroven fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupt
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v C&asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby

Zdenék Jirak

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

ZkuSebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

7
”4@3\} 44
ZmmN
: L 1163

Spoleénost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Right Solutions -

Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni 1 14.6.2021

Stranka 1223

Zakazka - PR2151663

Zakaznik : Mostni projekce s.r.o. ALS
Vysledky zkousSek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha ¢. 1
Matrice: ODPAD Nazev vzorku Vyvrt Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha ¢. 1
Identifikace vzorku PR2151663-001

Datum odbéru/¢as odbéru [3.6.2021]
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 97.9 +6.0% - - - -
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) ‘»
suma 16 PAU S-PAHCALO03  3.20 mg/kg sus. 4650 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 110 +30.0% - - - -
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.68 +30.0% - - - -
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 132 +30.0% - - - -
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 352 +30.0% - - - -
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 313 +30.0% - - - -
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 422 +30.0% — -— - -
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 198 +30.0% -—-- -—-- -—-- -
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 183 +30.0% - - - -
chrysen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 324 +30.0% - - - -
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 36.0 +30.0% - - - -
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 461 +30.0% - - - -
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 1010 +30.0% - - - -
fluoren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 82.0 £30.0% - - - -
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 150 +30.0% — -— - -
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 6.28 +30.0% - - - -
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 769 +30.0% - - - -

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich ddvodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo casu pfijeti vzorku
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je ¢as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl cas vzorkovani. * Nejistota je
rozSifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Nejistoty méfeni se pro ucely posuzovani shody
nezohledriuji.

Poznamky k limitim

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha €. 1

suma 16 PAU Limity sumy polyaromatickych uhlovodik(i (PAU) dle pfilohy €. 1, tabulky ¢&. 1 vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.:
hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg suS. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody | Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (CSN I1SO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN
EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanoveni vihkosti vypoétem z naméfenych
hodnot.

S-PAHCALO3 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava

vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_PO01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z namérenych hodnot.
S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava
vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_PO01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypo€et sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.

Pripravné metody Popis metody
Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

Right Solutions - Right Partner Spole¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN 1SO 45001 www.alsglobal.cz



Datum vystaveni 1 14.6.2021

Stranka :3z3

Zakazka - PR2151663

Zakaznik : Mostni projekce s.r.o. ALS
Pripravné metody Popis metody

*S-HOMASPH Pfiprava asfaltovych vyvrtu (pukd)

*S-PPCRYO Kryogenni drceni vzorku dle interniho predpisu

Symbol “* u metody znaéi neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute€nost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypocétu sumacnich parametrl je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz




Protokol o zkouSce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

Misto odbéru
Vzorkoval

: PR2151662

: Mostni projekce s.r.o.
. Ing. FrantiSek Pokorny
: Jana Babaka 2733/11

Kralovo Pole
612 00 Brno-Kralovo Pole Ceska
republika

. pokorny@mostniprojekce.cz

. Rekonstrukce mostu pres feku Balinku

v obci Stranecka Zhof

. zakaznik

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorkd
Cislo nabidky

Datum zkousky

Uroven fizeni
kvality

: 14.6.2021

: ALS Czech Republic, s.r.o.
. Zakaznicky servis
: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany

190 00 Ceské Republika

. customer.support@alsglobal.com
: +420 226 226 228

©1z3

: 3.6.2021
: PR2021MOSPR-CZ0001

(CZ-120-21-0000)

1 4.6.2021 - 14.6.2021
: Standardni QC dle ALS CR internich

postupu

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v C&asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby

Zdenék Jirak

Pozice

Environmental Business Unit

?- Manager

ZkuSebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

7
”4@3\} 44
ZmmN
: L 1163

Spoleénost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Right Solutions -

Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni 1 14.6.2021

Stranka 1223

Zakazka - PR2151662

Zakaznik : Mostni projekce s.r.o. ALS
Vysledky zkousSek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha ¢. 1

Matrice: ODPAD

Parametr

fyzikalni parametry l»

susina pfi 105 °C

suma 16 PAU

acenaften

acenaftylen
anthracen
benzo(a)anthracen
benzo(a)pyren
benzo(b)fluoranthen
benzo(g,h,i)perylen
benzo(k)fluoranthen
chrysen
dibenzo(a,h)anthracen
fenanthren
fluoranthen

fluoren
indeno(1,2,3-cd)pyren
naftalen

pyren

polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU)

Datum odbéru/Eas odbéru

Jednotka

Metoda

S-DRY-GRCI

S-PAHCALO03

S-PAHGMS03
S-PAHGMS03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMS03
S-PAHGMS03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03
S-PAHGMSO03

Identifikace vzorku

LOQ

0.10

3.20

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Nazev vzorku

%

mg/kg sus.

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Vyvrt

PR2151662-001

[3.6.2021]
Vysledek

98.8

9710

350
1.42
597
680
614
798
341
332
621
49.8
1680
1780
299
190
50.5
1220

NM

+6.0%

+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha ¢. 1

Limit Limit
(min.) (max.)
0 0

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich dudvodu uréi sama, jsou
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je ¢as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl cas vzorkovani. * Nejistota je

rozSifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.
Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;

nezohledriuji.

Poznamky k limitim

NM = Nejistota méreni.

NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Jednotka

mg/kg sus.

Viyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

pak rovny datu a/nebo cCasu pfijeti vzorku

Nejistoty méfeni se pro ucCely posuzovani shody

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha €. 1

suma 16 PAU

Limity sumy polyaromatickych uhlovodik(i (PAU) dle pfilohy €. 1, tabulky ¢&. 1 vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.:
hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus.

12 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg sus.
25 mg/kg sus$. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg sus.

hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus.

= znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
= znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
= znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
= znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Prehled zkuSebnich metod

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce

Analytické metody

‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

vzorku dle

CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatiinich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypo€et sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (CSN I1SO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN
EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanoveni vihkosti vypoétem z naméfenych
hodnot.

S-PAHCALO3 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava
vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_PO01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z namérenych hodnot.

S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava

Pripravné metody

Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00
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Spole¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN 1SO 45001
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Datum vystaveni 1 14.6.2021

Stranka :3z3

Zakazka - PR2151662

Zakaznik : Mostni projekce s.r.o. ALS
Pripravné metody Popis metody

*S-PPCRYO Kryogenni drceni vzorku dle interniho pfedpisu

Symbol “** u metody znaéi neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, ZzZe laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute€nost uvedena na ftitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky®. Jsou-li na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Repubilic, s.r.o.

Zpusob vypoc¢tu sumacnich parametrl je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



