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1.UVOD

OBJEDNAVATEL: Krajska sprava a udrzba silnic VysocCiny
STAVBA-OBJEKT: most ev.€.344-011 u Libice n. D.

Na zakladé smlouvy o dilo byl proveden v prubéhu Cervence a srpna 2020
diagnosticky prizkum vySe uvedeného mostniho objektu. Most prevadi komunikaci
[1/344 pfes potok Barovku.

Diagnosticky prizkum slouzi jako podklad pro hodnoceni rozhodujicich
konstrukci mostu tak, aby bylo mozno rozhodnout o zplUsobu jeho rekonstrukce. Na
zakladé vysledku diagnostického prizkumu bylo provedeno hodnoceni stavu mostu
podle CSN 736221. Priizkum byl zaméfen na stav konstrukci v rozsahu daném
pozadavky objednavatele a kalkulaci ceny. Most byl dle dostupnych podkladd
uveden do provozu v roce 1973.

1.1. KONSTRUKCNi USPORADANI MOSTU

Most pfevadi komunikaci 11/344 pres potok Barovku. Jedna se o most o jednom
poli.

1.1.1. Zakladani mostu

Zpusob zalozeni spodni stavby mostu nebyl v ramci diagnostického prazkumu
zjiStovan. Dle mostniho listu je zaloZeni plosné.

1.1.2. Spodni stavba

Pavodni kamenné opéry byly dodate¢né rozSifeny vpravo i vievo pod nosniky 1,
2 a 9,10. RozSifeni opér je provedeno jako masivni betonové monolitické vpravo pro
opéru 1 a 2. Vlevo pod nosniky 1 a 2 je prakticky proveden pouze novy ulozny prah
nad kamennym zdivem zfejmé& plivodni zdi regulace potoka. Ulozné prahy vlevo jsou
provedeny jako Zelezobetonové. KFfidla opér nejsou provedena.

1.1.3. Nosna konstrukce mostu - vrchni stavba

Konstrukce mostu je provedena jako jednopolova. Nosnou konstrukci mostu tvofri
10ks prefabrikovanych predpjatych nosnikd KA-67 délky 9m. Nosniky byly vyrabény
dle typového podkladu ,KonStrukcie dialni€énych mostov z prefabrikatov KA-67 dlzky
9 - 12 - 15 - 18 m“ zpracovaného Dopravoprojektem Bratislava v roce 1967. Na
podhledu byly dodate¢né vrtany odvodriovaci otvory. Nosniky jsou delSi, nez by bylo
nezbytné nutné pro danou svétlost otvoru.



2. PODKLADY PRUZKUMU

Jednotlivé podklady jsou uvedeny jako pfilohy této zpravy takto:

SEZNAM PODKLADU UVEDENYCH V TETO ZPRAVE

1. |SITUACE PRILOHA &.1
2. |MOSTNI LIST PRILOHA ¢.2
3. |HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA 2015 |PRILOHA &.3
4. |TYPOVY PODKLAD KA-67 1967 |PRILOHA &.5

3. PROVEDENE PRACE A VYSLEDKY ZKOUSEK

Rozsah praci byl stanoven na zakladé pozadavku objednavatele a prohlidky
konstrukce tak, aby bylo mozno zhodnotit sou€asny stav konstrukce a stanovit
podklady pro navrh rekonstrukce mostu. Plan zkuSebnich praci je dan kalkulaci ceny.

Z hlediska postupu praci byla v prvni fazi provedena prohlidka konstrukci mostu
se zjisténim zakladnich skute€nosti. Na zakladé této prohlidky, zjisténych skladeb a
konstrukcniho feSeni bylo dale rozhodnuto o umisténi zkuSebnich mist, mist pro
odbér vzorkl a metod provadéni prizkumu. Dale byly dohledany typové podklady
pro nosniky KA-67 — 9m v archivu zpracovatele diagnostického prizkumu.

Na misté byla nejprve provedena zakladni méfeni tak, aby byly stanoveny
rozméry hlavnich nosnych prvkl v rozhodujicich prafezech. Tato méfeni byla
provedena predevSim jako jeden ze zpUsobl identifikace nosnych prvk( mostni
konstrukce.

3.1. ZKOUSKY BETONU
3.1.1. STANOVENi HLOUBKY KARBONATACE BETONU

PFfi chemickych zkouskach byla zjiStovana hloubka karbonatace. Stanoveni
hloubky karbonatace bylo uskute¢néno na zkuSebnich mistech provedenych formou
vrtu a formou odseknuti povrchové vrstvy betonu. Jedna se o metody ziskani
Cerstvého Fezu nebo lomu tak, aby byl ziskan pfistup k rozhrani zkarbonatovaného a
nezkarbonatovaného betonu. Mista zjisténi karbonatace jsou uvedena v pfiloze €.4.
Samotné stanoveni hloubky karbonatace bylo uskuteénéno kolorimetrickym testem a
vysledky jsou uvedeny v tabulce ¢.1.

Karbonatace betonu opér a uloznych prahu rozSifeni nemélo prakticky vyznam
provadét z davodu rozpadu betonu do hloubky. V téchto mistech je nutné podcitat s
vétSi hloubkou karbonatace v zavislosti na hloubce rozruseni betonu.

Pro nosnou konstrukci z prefabrikovanych nosniki byla zjiSténa hloubka
karbonatace maximalné do hloubky max. 1 mm.
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TABULKA ¢€.1: Vysledky zkouSek karbonatace betonu

ZkusSebni Konstrukéni prvek Hloubka
misto karbonatace
KB1 nosnik ¢.1 u OP1 1 mm
KB2 nosnik ¢.10 u OP2 1 mm

3.1.2. ZJISTENIi VYZTUZE A VZTAH KE KARBONATACI BETONU

Zjisténi vyztuze bylo provedeno metodou nedestruktivnino méfeni pfistrojem
PROFOMETR 3 TYP D, PROFOMETR 5 a metodou GPR pfistrojem X-SCAN
PS1000 fy HILTI. Timto zpasobem byla nejprve lokalizovana vyztuz v konstrukénich
prvcich a na zakladé porovnani se zjisténou hloubkou karbonatace bylo
vyhodnocovano, do jaké miry jsou vyztuzné pruty ohroZzeny korozi.

Pro orientaci v problému karbonatace je tfeba alesporn zjednoduSené tento
proces popsat, aby byl jasny vztah karbonatace a koroznich procesl vyztuze.
Karbonatace nevyztuZzeného betonu nezpusobuje sniZzeni uzitnych vlastnosti. U
vyztuzeného betonu vSak klesa alkalita v disledku chemickych procesl vyZadujicich
pfitomnost CO, a pfiméfenou vihkost materialu. CO, je soucasti plynt atmosféry a
zoptimalni“ vlhkost betonu (pfi vlhkosti vzduchu 50 az 70%) je tfeba oCekavat u
betonu v exteriéru bez pfimého potékani vodou.

Je patrné, ze karbonatace betonu probiha u kazdé Zelezobetonové konstrukce
a je otazkou do jaké hloubky karbonatace povrchové vrstvy betonu zasahuje. Pokud
zasahuje do hloubky vétSi nez je kryci vrstva betonu, snizuje se alkalita betonu
v okoli vyztuze a pfi dosazeni hodnoty pH=9,6 ztraci beton schopnost plnit ulohu pfi
pasivaci vyztuze. Pfi souCasném pusobeni napfiklad chloridd pak mohou byt
nastartovany korozni procesy na povrchu vyztuze jiz dfive a to jiz pfi hodnotach pH
vintervalu 10 az 11.

Pro spodni stavbu bylo zjisténo, Ze vyztuz uloznych prah( je uloZena
nesystematicky. Také s ohledem na hloubkovy rozpad betonu neni ohrozeni
karbonataci (ztratou pasivace) pro spodni stavbu feSeno.

Nedestruktivnim méfenim s vysledky dle pfilohy €.9 bylo pro nosnou konstrukci
(nosniky KA-67) zjisténo ulozeni pFedpinaci vyztuze v hloubce 30 az 40mm. P¥i
hloubce karbonatace cca 1 mm je tedy pfedpinaci vyztuz uloZzena bezpecné
v hloubce vétsi nez do jaké dosahuje karbonatace betonu.

Na podhledu nosnikd KA-67 jsou patrné korodujici vyztuzné pruty rozdélovaci
vyztuze ulozené s minimalnim az nulovym krytim.

3.1.3. STANOVENiI OBSAHU CHLORIDU V BETONU

Pro zhodnoceni stavu konstrukci mostu je tfeba znat také obsah iontd Cl- v
zatvrdlém betonu. Jak jiz bylo feCeno vySe, je obsah chloridd jednim z dulezitych
parametru, které se uplatiuji pfi vzniku a rozvoji elektrochemickych reakci spojenych
S koroznimi procesy.
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Tak, aby byl ziskan obraz o stavu konstrukci z tohoto pohledu, byly odebrany
vzorky betonu z riznych mist a hloubek na ¢étyfech zkuSebnich mistech. Celkem byly
odebrany 4 vzorky betonu. Jednotlivd zkuSebni mista byla vybrana po pfedchozi
celkové prohlidce. Mista odbéru vzorku jsou popsana v tabulce €.3 a zakreslena do
schématu v pfiloze ¢.4.

Vysledky zkousek obsahu chloridd jsou uvedeny v tabulce €.2 jako procento ClI-
k hmotnosti cementu. Samotné ur&eni obsahu chloridd bylo provedeno tak, ze byly
odebrany vzorky betonu na zkuSebnim misté. Na vzorcich byl stanoven obsah suSiny
a chemickym rozborem byl stanoven obsah chloridovych iontd v susiné. Laboratorni
rozbor v tomto smyslu provedla zkuSebni laboratof ALS Czech republic s.r.o.
akreditovana CIA &.1163. Vysledky zkou$ek jsou uvedeny v piiloze &.6. Vysledky
ziskané chemickym rozborem byly dale zpracovany tak, ze bylo nutné prepoditat

procentuelni obsahy CI- vztazené na jednotku susSiny na procentuelni obsahy
vztazené k jednotce mnozZstvi cementu tak, jak udava CSN EN 206.

Pfi pfepocCtu se vychazelo z pfedpokladu, ze receptura byla navrzena na bézné
mnozstvi cementu pro beton dané konstrukce, ze které byl vzorek odebran. Pfi
stanoveni koeficientl se tedy vychazelo z nasledujicich predpokladd. Pro beton
nosniku KA-67 pro beton C35/45 (B45, B500) bylo pfedpokladano orientaéni
mnozstvi cementu 450 kg/m? betonu. Pro dobetonavku mezi nosniky a obetonovani
kotev bylo predpokladano pouZiti betonu tfidy C23/28 (B28, B330) s pouzitim
mnozstvi cementu piiblizné 430 kg/m®. Pfi takto uvaZovanych predpokladech byly
ziskany soucinitele dle tabulky €.2. Tyto soucinitele pak slouzi k pfepoc¢tu obsahu CI-
na mnozstvi cementu. Vysledky chemickych zkouSek jsou uvedeny v tabulce ¢.2
vCetné prepoctu. Specifikace mist odbéru vzorkl je provedena v pfiloze ¢.4 a v
tabulce €.3.

TABULKA ¢€.2: Vysledky zkouSek obsahu chloridd

Souginitel Obsarl CL (% hmotnost_i) Qbsah CL (% hmo_tnosti)
Oznadéeni Vztazeno ke hmotnosti Vztazeno ke hmotnosti cementu
vzorku K Betonu Cementu Pﬁpuscvt;rééNnéa[\\j(i%één(i:Qig())ty dle
C1 1,0 <0,004 <0,004 0,1(0,2)
C2 55 <0,004 <0,022 0,1(0,2)
C3 7,0 <0,004 <0,028 0,2 (0,4)
C4 55 <0,004 <0,022 0,1(0,2)

TABULKA ¢€.3: Specifikace mist odbéru vzork( betonu pro stanoveni obsahu

chloridu.
‘ . HLOUBKA
VZOREK MISTO ODBERU ODBERU
Cl injektaZzni malta nosnik ¢.10 40mm
C2 nosnik ¢.10 na opéfe 2 v misté kotev 0-40mm
C3 spara mezi nosniky €¢.9 a .10 0-50mm
C4 nosnik ¢.1 zboku v misté znamek potékani 0-40mm




Dle CSN EN 206 (732403) v ¢&lanku 5.2.8. a tabulce &.15. nesmi piekrogit pro
beton s pfedpjatou ocelovou vyztuzi v pfimém kontaktu s betonem obsah
chloridovych iontd hodnotu 0,2% 2z hmotnosti cementu a pro Zelezobetonové
konstrukce 0,4% z hmotnosti cementu. Takto jsou specifikovana mirngjsi kritéria.

Z vysledku zkouSek je jasné patrné, Ze na Zadném zkuSebnim misté nebyla
zjisténa kontaminace chloridovymi iontl. Je tak nanejvy$ pravdépodobné, zZe
v daném useku neni pouzivana sul jako chemicky rozmrazovaci prostfedek pfi zimni
udrzbé.

3.1.4. NEDESTROUKTIVNi STANOVENiI PEVNOSTI BETONU V TLAKU
SCHMIDTUV SKLEROMETR TYP N

Rozsah praci byl stanoven na zakladé pozadavkl a kalkulace tak, aby bylo
mozné zhodnotit stav konstrukci. Metoda nedestruktivniho zkouSeni betonu
Schmidtovym sklerometrem typu "N" byla zvolena pro konstrukci rozSifeni opér 1 a 2
spodni stavby vpravo i vlevo. Tento postup byl zvolen s ohledem na rozpad betonu a
vysledky zkouSek pevnosti v tahu povrchovych vrstev betonu opér. Celkem bylo
provedeno méfeni na 16-ti zkuSebnich mistech na spodni stavbé. Mista oznaCena
jako S1 az S16 byla provedena na plochach spodni stavby v mistech rozSifeni. Mista
provedeni zkousek jsou znazornéna ve schématu v pfiloze ¢.4.

Samotné provadéni nedestruktivnich zkousek a stanoveni poctu zkuSebnich mist
se fidilo ustanovenimi CSN 732011 (kvéten 2012), CSN 731370 (zafi 2011) a
CSN 731373 (zafi 2011). Zatfidéni betonu bylo provedeno dle CSN 732400,
CSN 206 (8ervenec 2014) s udanim také star§iho oznageni dle CSN 730038 (2019).
Rekapitulace vysledkl zkousek betonu je patrna z tabulky ¢.4.

Vysledky nedestruktivnich zkousek betonu a vyhodnoceni jsou uvedeny v pfiloze
€.7 a rekapitulace je provedena v tabulce ¢.4 .

Z nedestruktivnich zkousek Schmidtovym sklerometrem vyplyva, ze beton
uloznych prahu rozSifeni opér vlevo a opér jako celku vpravo vykazuje velmi nizké
pevnosti mimo rozsah kalibracnich vztahl zkuSebni metody. Beton v konstrukci
rozSifeni opér lze zatfidit jako beton nizsi tfidy betonu nez C8/10 (B105, B10), coz
odpovida zjisténému stavu konstrukci z hlediska nasakavosti a rozpadu na povrchu.

3.1.5. VYHODNOCENI ZKOUSEK BETONU

Vyhodnoceni zkou$ek pevnosti betonu v tlaku vychazi ze zjisténych parametr
dle nedestruktivnich zkouSek pevnosti v tlaku a odtahovych zkouSek pevnosti v tahu
povrchovych vrstev. Zatfidéni betonu je patrné ztabulky ¢.4. Beton v konstrukci
nedava zaruku dostatecné dalSi zivotnosti.



TABULKA ¢.4: Vyhodnoceni nedestruktivnich zkouSek betonu spodni stavby

Zatridéni dle vyvsledkl"J zkousek a dle
tabulky 6.1. CSN 730038 (2014)

Konstrukce Pozadavek | Starsi oznaceni CSN CSN 206
metoda zkouSeni projektu | CSN 732001-70 | 732400 | 732403
(TP) &SN EN 13791

spodni stavba -
rozsifeni opér - <B135 <B10 <C8/10
Schmidtiv sklerometr typ N

3.1.6. ZKOUSKY PEVNOSTI V TAHU POVRCHOVYCH VRSTEV

Na zakladé pozadavku objednatele byly provedeny rovnéz odtrhové zkousky ke
stanoveni pevnosti v tahu povrchovych vrstev betonu opér.

Pocet zkuSebnich mist byl stanoven na zakladé kalkulace cenové nabidky a na
zakladé stavu konstrukce. Bylo provedeno 5 zkusebnich mist oznacenych jako O1 az
O5. ZkuSebni mista O1 az O5 byla provedena na opérach 1 a 2 vpravo i vlevo.
Zakresleni zkuSebnich mist je uvedeno ve schématu v pfiloze €.4.

Velikost terCh byla zvolena50 mm (Ctvercové). Priprava zkuSebnich mist
spocivala v ocisténi mista od prachovych €astic. Samotné prace byly provedeny ve
dvou etapach. Nejprve byla provedena pfiprava a nalepeni ter¢ll. Nasledné pak bylo
provedeno odtrzeni a vyhodnoceni zkousek.

Vysledky zkouSek a vyhodnoceni jsou uvedeny v pfiloze ¢€.8. Pfiloha obsahuje
veskeré zméfené a vyhodnocené veliiny. Hodnoceni lomovych ploch je provedeno
podle nasledujici tabulky ¢€.5 podle bodu 5.4.5. dle metodiky provadéni odtrhovych
zkousSek.

TABULKA ¢.5: Zatfidéni lomovych ploch

Oznaceni popis druhu a polohy lomové plochy v protokolu

A kohezni porucha podkladu (betonu)

A/B Poruseni adheze mezi podkladem (beton) a
lepidlem

B kohezni porucha v lepidle

Veskeré skuteCnosti zjisténé odtrhovymi zkouskami jsou uvedeny v pfiloze ¢&.8.
Pro beton spodni stavby byly na vSech zkuSebnich mistech zjiStény hodnoty pevnosti
v tahu povrchovych vrstev vyrazné nizsi, neZ je hodnota obecné pozZadovana pro
bézné pouzivané sanacni hmoty.

Pro nosniky KA-67 pevnost vtahu povrchovych vrstev zcela jisté vyhovi
vzhledem ke zjiSténé pevnosti betonu v tlaku.




3.2. KONTROLA STAVU PREDPINACI VYZTUZE A DUTIN

Pfi provadéni diagnostického pruzkumu byla provedena kontrola stavu
predpinaci vyztuze nosniki KA-67 a kontrola stavu dutin nosnik( a dobetonavek
mezi nosniky. Pfi prohlidce konstrukci nebyla zjisténa mista s trhlinami a vyluhy na
podhledu nosnikl. Byla provedena prohlidka a optické vysSetfeni boroskopem
OLYMPUS a EVEREST VIT v mistech K1 az K7 s umisténim dle pfilohy ¢.4.
Skutecnosti zjisténé pro jednotlivé kontrolované kabelové kanalky jsou uvedeny
v tabulce €.6. Je z nich patrné, Ze ve dvou pfipadech ze sedmi (cca 30%) byly
zjistény kabelové kanalky s CasteCnym zainjektovanim a povrchovou korozi
predpinaci vyztuze bez jejiho oslabeni

TABULKA ¢€.6: Kontrola stavu kabelovych kanalkl nosnikd KA-67

NOSNIK, ;
POLOHA POPIS STAVU FOTODOKUMENTACE | POZNAMKA
K1:
kanalek zainjektovan
K1 draty bez koroze sonda
nosnik ¢.10 provedena
u opéry 2 zboku
K2:
kanélek zainjektovan
draty bez koroze
K2 sonda
nosnik ¢.10 provedena
u opéry 2 zboku
K3:
kanalek zainjektovan
K3 draty bez koroze sonda
nosnik ¢.10 provedena
u opéry 1 zboku
K4:
kanalek ¢aste¢né
zainjektovan
nosnl?lfé 10 povrchova koroze rsegg:na
. dratt bez oslabeni P
u opéry 1 zboku




kanalek zainjektovan
draty bez koroze
K5 sonda
nosnik ¢.1 provedena
u opéry 2 zboku
K6
kanalek ¢aste¢né
zainjektovan
K6 povrchova koroze sonda
nosnik €.1 | 4ratd bez oslabeni provedena
u opéry 2 zboku
K7
kanalek zainjektovan
draty bez koroze
K7 sonda
nosnik &.1 provedena
u opéry 1 zboku

V ramci kontroly kabelovych kanalkl také byla také provedena kontrola kotev
krajnich nosnikd. Bylo zjiSténo, Ze prakticky neni provedena dobetonavka v oblasti
kotev a kotvy jsou prakticky obsypany zeminou. Kotvy jsou vystaveny pfimému
pusobeni vihkosti. Pfitomnost chloridovych iontd v betonu v oblasti kotev nebyla
chemickymi zkouSkami zjisténa. To je také zfejmé jediny duvod, pro¢ nedoslo
k uplné devastaci kotev.

V ramci pruzkumu také doSlo ke kontrole vnitfnich dutin nosnikd. Dutiny byly
kontrolovany endoskopicky v mistech dodatec¢né vrtanych otvord do dutin nosniku.
Nosniky nejsou opatfeny odvodnovacimi trubiCckami. Mista provedeni kontroly dutin
jsou oznacena jako BS1 az BS10. Kontrolou dutin v ramci endoskopického vysetieni
boroskopem OLYMPUS byly patrné lokalni prisaky s korozi rozdélovaci vyztuze ve
sténach. Bylo zjisténo odtrzeni kryci vrstvy betonu v mistech prisaka podél
vykorodovanych prutl tfmink(d. Dokumentace vnitfniho prostoru dutin je patrna
z fotodokumentace v pfiloze €.10. V dutinach byly zjistény znamky prisaku a koroze
tfrminkd s nulovym krytim.

3.3. MIMORADNA MOSTNi PROHLIDKA

Veskeré skutecCnosti zjiSténé mimorfadnou prohlidkou mostu jsou uvedeny
v pfiloze €.11 a jsou zapsany v systému BMS.
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3.4. NAVRH OPATRENI

Mozné alternativy opravy a celkové rekonstrukce mostu jsou omezené. Divodem
je stav spodni stavby s velmi nizkou pevnosti betonu a postupnym rozpadem betonu
opér v mistech rozSifeni. Zaroven byl zjiStén Spatny stav nosné konstrukce.
S ohledem na omezenou dalSi zivotnost spodni stavby se jakakoliv varianta opravy
v souCasné dobé jevi jako doCasné feSeni. Proto navrhujeme pouze jednu vhodnou
variantu (varianta 1) a to celkovou rekonstrukci mostu s moznym provedenim ve
dvou krocich.

KROK 1: Provedeni pouze stabilizace stavu fims a zachytného systému do doby
zahajeni celkové rekonstrukce mostu s odhadovanou moznou dalsi Zivotnosti NK a
SS do 5-ti let. Vramci této doby je mozno vypracovat projektovou dokumentaci
S vyménou nosné konstrukce i spodni stavby.

KROK 2: Provedeni celkové rekonstrukce s vytvofenim nové konstrukce spodni
stavby i nosné konstrukce.

Hruby odhad nakladl celkové rekonstrukce mostu

Alternativy | délka | Sifka | jednotkova stavebni Zivotnost | Naklady na Zazitelnost
opravy n.k. n.k. cena naklady (rok) rok zivotnosti Vn/\VriVe
(m) (m) (K&/m?) (KS) (KS)
1 9,00 | 12,50 60.000,- 6.750.000,0 100 67.500,0 Dle PD
4.ZAVER

Veskere zjisténé skuteCnosti jsou uvedeny v pfedchozich bodech a v pfilohach
této zpravy ¢.1 az €.11.

4.1. BETON V KONSTRUKCICH MOSTU
4.1.1. PEVNOST BETONU V TLAKU

Z hlediska pevnosti betonu v tlaku bylo zjisténo, Ze spodni stavba vykazuje velmi
nizkou pevnost betonu. Pevnost je tak nizka, Ze nebylo mozno vyhodnotit
nedestruktivni zkou$ky, jejichz ukazatele byly mimo rozsah kalibracnich vztaht a
neni ani pfedpoklad, Ze by bylo mozno odebrat celistvé vzorky jadrovym vrtanim. Za
tohoto stavu byl beton v konstrukci spodni stavby zatfidén jako beton mensi pevnosti
nez beton C8/10 (B135, B10).

Pro nosnou konstrukci bylo orientaCnimi nedestruktivnimi zkouskami zjisténo, Ze
betonu nosnikd KA-67 v konstrukci odpovida predpokladiim typového podkladu.
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4.1.2. KARBONATACE BETONU

Na nosnicich KA-67 byla zjiSténa hloubka karbonatace dosahujici maximalné do
1 mm. Do zkarbonatované vrstvy nosniku lokalné zasahuji pruty rozdélovaci vyztuze
uloZzené u tohoto druhu nosnikd obvykle s minimalnim nebo nulovym krytim. Na
podhledu a uvnitf dutin nosniku je také patrna koroze téchto prutli. Kabelové kanalky
nezasahuji do zkarbonatované vrstvy betonu.

Pro beton uloznych prahl a opér nebyla s ohledem na rozpad betonu od povrchu
a nesystematické ulozeni vyztuze karbonatace hodnocena. Beton spodni stavby je
tak nizké pevnosti, Ze nedava zaruku dostate¢né dalSi zivotnosti.

4.1.3. OBSAHY CHLORIDU

Na vS8ech zkuSebnich mistech byly zjistény nizké obsahy chloridovych iontd.
Nizky obsah chloridi ukazuje na omezené pouzivani posypovych soli v daném
useku. Jediné tento stav vysvétluje to, Zze jeSté nedoSlo k uplné devastaci
obnazenych kotev v ¢elech nosniki KA-67.

4.1.4. PEVNOST V TAHU POVRCHOVYCH VRSTEV

Pevnost v tahu povrchovych vrstev betonu spodni stavby v Zadném pfipadé
nevyhovuje pro pouziti sanacnich hmot pfi opravé a sanaci poruch spodni stavby.
S ohledem na prusaky spodni stavbou je nutno zduUraznit, Ze ani kotvené
pfibetonovani nebo vrstva torkretu by nemohla fesit stav povrchu spodni stavby.

Pro nosniky KA-67, vzhledem ke zjisténé pevnosti betonu, pevnost v tahu
povrchovych vrstev také zcela jisté vyhovi.

4.2, STAV KABELOVYCH KANALKU

PFi kontrole kabelovych kanalkll bylo zjisténo cca 30% kabelovych kanalku
s CasteCnym zainjektovanim a povrchovou korozi dratll predpinaci vyztuze.

4.3. KLASIFIKACE STAVU MOSTU

P¥i stanoveni klasifikadniho stupné stavu podle &1.6.6.2 a 6.6.3. CSN 736221 je
na zakladé provedenych vysledkd diagnostického prizkumu mozno stanovit
klasifikaéni stupen stavu nosné konstrukce stupném V - Spatny stav
se soucinitelem stavu konstrukce alfa = 0,6. K tomuto hodnoceni nas vede zejména
silné plosné protékani a zjiSténé prlsaky a koroze vyztuze v dutinach, nedokonale
zainjektované kabelové kanalky s povrchovou korozi pfedpinaci vyztuze a obnazené
kotvy pfedpinaci vyztuze bez obetonovani. Pfi sondaznich pracich byla také zjisténa
velmi nizka pevnost betonu ve sparach mezi nosniky KA-67, z ¢ehoz plyne, Ze
nedochazi ke spoluplsobeni a roznosu v konstrukci.

Stavebni stav spodni stavby odpovida klasifikaCnimu stupni stavu V — Spatny
stav s hodnotou soucinitele stavu konstrukce alfa = 0,6. Toto hodnoceni vychazi ze
zjisténého vyrazného potékani spodni stavby a rozpadu betonu rozsifeni s velmi
nizkou pevnosti a podemleti betonu rozSifeni opéry 2 do hloubky az 150 mm.
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4.4, ZATIZITELNOST

Stanoveni zatizitelnosti nebylo pfedmétem prizkumu a je véci statického
prepoCtu. Podstatné pro stanoveni zatiZitelnosti je stanoveni soucinitele stavu
konstrukce. DoporuCujeme pro stanoveni zatizitelnosti uvazovat soucinitel pro
nosnou konstrukci alfa = 0,6.

4.5. CELKOVE HODNOCENI

Pfi celkovém hodnoceni konstrukci mostu je nutné zduraznit, Ze dosazeni
dostatecné dalSi Zivotnosti nosné konstrukce a spodni stavby béznymi sanacnimi
postupy se jevi jako velmi problematické a nejisté.

S ohledem na zjisténé poruchy spodni stavby a velmi nizkou pevnost betonu
rozSifeni opér se jevi jako jedina moznost rekonstrukce mostu s dosazenim
dostatecné dalSi Zivotnosti celkova rekonstrukce s vyménou nosné konstrukce a
spodni stavby.

Liberec 4.8.2020
Diagnostika stavebnich konstrukci
S.r.0.
ing.K.Capek
ing.A.Hlavacek
ing.A.Hlavacek ml.
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MOSTNI LIST

Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢. mostu: 344-011

Nazev mostu: Most pres potok Barovka u obce Libice n. D.

Mistni nazev: CH

Pfedmét pfemosténi: Vodote¢ (staly pratok)

Pfevadéna komunikace: 2. trida / 344

Nazev prevadéné komunikace:

Staniceni liniové: 18.735 km Staniceni na Useku: 0.164 km
Rok postaveni: 1976

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Vysocina

Okres: Havliékav Brod

Obec (MC): Libice nad Doubravou

Katastralni uzemi: Libice nad Doubravou

Spravce mostu: Kraj Vysodina, Krajska sprava a Gdrzba silnic Vysoginy, KSUSV Havligkiv Brod,

cestmistrovstvi ChotébofF

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zpusob a rok stanoveni

Zpulsob stanoveni:
Vp=- Vi=- Vg =- V4i(Va) = - Rok:

Zatizitelnost souéasna, zplsob a rok stanoveni
Zpusob stanoveni: N (Zplasob stanoveni zatizitelnosti neznamy)

V,=38.0t V=78t Vg =338t Vyi(Va) = 14.31 Rok: 2019
Zakladni udaje
Celkovy pocet poli: 1 Délka pfemosténi: 6.00 m Délka NK: 9.00 m
Sikmost: Leva 62.22 g Volna Sifka: 9.55 m Celkova Sifka mostu: 9.15m
Plocha mostu: 82.35 m?2
Souradnice mostu S-JTSK X: -656717 Y: -1092205 WGS: 49.747781°N 15.697909°E

Popis spodni stavby:

Opéry: kamen+betonovy vénec, zapustény do terénu.
Popis nosné konstrukce:

10ks PREFA nosniki KA-67 dl. 9.0m, z predpjatého betonu.
Poznamka k nosné konstrukci:

Ostatni udaje

Vyska mostu nad terénem: 1.73 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Q100: - Normalni hladina vody: 0.20 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.

Mostni podpéry a kiidla

- Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra Druh: Masivni opéra Material: Kamen
Délka: 12.10 az 12.10 m  Sitka: 0.00 aZ 0.00 m Vyska: 0.00 az 0.00 m

Nosna konstrukce

- Podet poli: 1
Sikma svétlost: 6.00 m Kolma svétlost: 5,00 m  Konstrukéni vyska: 0.45 m
Rozpéti: 7.50 m Sifka NK min.: - m Sifka NK max.: - m

PrevaZzujici material: Pfedpjaty beton PREFA Dalsi material: Nezadany
Druh statického pusobeni: Deska prosta Prefabrikat: KA-67

Vozovka
- Povrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sifka mezi obrubami: 8.55 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sifka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m2
Svodidla/zabradelni svodidla

- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Zabradli: ocelové trubkové, v. 1.0m, dl. 8.2m.

Cizi zafizeni na mosté PRiLOHA 6.2
|

- Typ zafizeni: Spravce:
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Spravni udaje
Archivace projektu: Nezadana

Klasifikaéni stupern stavu mostu

Nosna konstrukce: IV - Uspokojivy  Spodni stavba: IV - Uspokojivy

PouZitelnost: Il - Podminéné pouZitelné

Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 17.10.2019

Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 K&

Datum posledniho stanoveni: -

Datum tisku: 27.1.2020 09:51 Vytisknul z BMS: Culka Josef

Dne:

Vypracoval - podpis:
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HLAVNI MOSTNIi PROHLIDKA
2019

HPM 344-011 (17.10.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Most 344-011

Most pres potok Barovka u obce Libice n. D.

HLAVNiI PROHLIDKA

Strana 1z 10

PRILOHA é.3
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HPM 344-011 (17.10.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Objekt: Most ev.¢. 344-011 (Most pres potok Barovka u obce Libice n. D.)
Okres: Havliékav Brod

Prohlidku provedl: Tomek Jan, Doc.Ing.CSc. Cislo opravnéni 001/1998
DIVY P Brnospol. sr.o.

Datum provedeni prohlidky: 17.10.2019

Poznamka:
HP byla provedena na zakladé uzaviené smlouvy o dilo s KSUS kraje Vysoéina. Vlastni prohlidka byla provedena
pod vedenim opravn&né osoby Doc. Ing. Jana Tomka, CSc., Opravnéni MDCR ¢&. 001/1998. Podkladem pro
zpracovani HP byly data uvedené v mostni evidenci BMS. HP je zpracovana v systému BMS. Pi prohlidce pfitomni:
Ing. Jan Tomek, Opravnéni MDCR &. 135/2011, Mgr. Radim Pokorny. B&zné prohlidky mostu jsou provadény (viz.
zaznamy predlozené mostmistrem). Bézné prohlidky mostu byly pfedany zpracovateli. Projektova dokumentace
mostu nebyla k nahlédnuti. Mostni evidence je vedena podle CSN 736220/2010. Mostni list byl pfedlozen.

Pocasi v dobé provadeni prohlidky:
Jasno

Zpusob zpfistupnéni:

Teplota vzduchu: 15.0°C Teplota NK: 14.0°C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 344 Stani¢eni km: 18.735km Ev.¢.mostu: 344-011
Nazev objektu: Most pres potok Barovka u obce Libice n. D.
Stani¢eni ve sméru: od Chotébor do Libice nad Doubravou

B. POPIS CASTiI MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zaklady mostnich podpér jsou nepfistupné. Pri prohlidce nebyly
kridel podrobnéji diagnostikovany, pficemz bez provedeni sond nelze
zpUsob zaloZeni zjistit. Zaklady mostu jsou pravdépodobné plosné.

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla Spodni stavba byla postupné dvakrat rozsifovana. Nejstarsi je
stfedni ¢ast opér z lomového kamene s Uloznymi prahy z
pravidelnych piskovcovych kvadru. Vievo byly dfiky opér
dodatecné rozsifeny zdivem z lomového kamene a vpravo zdmi z
prostého betonu. na rozsifujicich ¢astech opér jsou Ulozné prahy

betonové.
[1.3] 1.2.4 Kfidlo Mostni kfidla jsou rovnob&zna, monoliticka betonova.
2. Nosna konstrukce
[21] 2.1 Nosna konstrukce Sikmost mostu je leva. Nosna konstrukce je sestavena z

prefabrikovanych predpjatych nosnikl KA.

[2.2] 2.2 Loziska, klouby Ulozeni nosné konstrukce je pfime, na 3x lepenku.

[2.3] 2.3 Mostni zavéry Mostni zavéry nejsou patrne, ziejmé podpovrchove.

3. Mostni svrsek

Strana 2z 10
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HPM 344-011 (17.10.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka na mosté je s zivicnym krytem se zpevnénou krajnici.
Zpevnéni krajnice je provedeno asfaltovou vrstvou. Priény sklon
vozovky je oboustranny, podélny sklon je proti sméru staniceni.
Odrazny prouzek na pravé strané Sitky 0,47 m a vysky 0,16 m je
tvofen mostni fimsou, na levé strane Sirky 0,47 m a vysky 0,18 m
je tvofen mostni fimsou.

[3.2] 3.2 Chodniky Chodniky nejsou na mosté provedeny. Obrubniky nejsou na mosté
osazeny.
[3.3] 3.3.1Rimsa Mostni Fimsy jsou na obou stranach mostu Zelezobetonove

monolitické. Na pravé stran& ma fimsa vysku 0,4 m a Sirku 0,7 m,
na levé strané ma fimsa vysku 0,45 m a Sirfku 0,75 m.

[3.4] 3.5 Izolatni systém mostovky Hydroizolaci bez provedeni sond nelze zjistit, je zfejmé vanova.

[3.5] 3.6 Odvodnéni mostu Odvodnéni mostu je provedeno pri¢nym a podélnym sklonem
vozovky mimo most.

4. Vybaveni mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zabradelni svodidla Svodidla nejsou na mosté osazena.

[4.2] 42 Zabradli Zabradli na mosté je ocelove s vodorovnou vyplni se tfemi madly.
Sloupky jsou profilu @ 60, horni madlo profilu & 60, vnitini madla
jsou @ 50. Vyska zabradli je na obou stranach mostu 1,1 m od

fimsy.
[4.3] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni Na mosté jsou na obou stranach osazeny tabulky s evidencnim
mostu Cislem. Na mosté je vodorovné dopravni znaceni, v obou smérech

jsou vodici prouzky.

[44] 4.6 Uzemipod mostem a Dno pod mostem je pfirozené.
pristupové cesty Pristupnost k nosné konstrukci je obtizna. Pristupové cesty pod
most tvofi mirné svahy.

[4.5] 4.7 Cizi zafizeni na mosté Na navodni stran€ mostu je vzdusne vedeni - energeticke vedeni,
nizké napéti.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Stav zakladu bez provedeni sond nelze zjistit. Nebyly pozorovany
kridel zavady zpusobené poruchami zakladu.
[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kridla Na povrchu mostnich opér jsou ziejmé stopy zatékani s prisaky.

Kamenne zdivo opér ma misty vypadanou sparovou maltu.

Strana 3z 10 PﬁiLOHA é-3
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HPM 344-011 (17.10.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

[1.3] 1.2.4 Kridlo

[1.4] 1.3.1 Zemni téleso

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

[22] 2.3 Mostnizavéry

3. Mostni svrsek

[3.1] 3.1 Vozovka

[3.2] 3.3.1 Rimsa

[3.3] 3.5 Izolagni systém mostovky

4. Vybaveni mostu

[4.1] 4.2 Zabradi

[4.2] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni

mostu

[43] 4.6 Uzemipod mostem a

Mostni opéry jsou celistve, spary nejsou rozvolnéne. Ve stredni
¢asti opéry &. 2 je trhlina pres sparu. Cast opéry &. 2 vpravo z
prostého betonu je oslabena v urovni hladiny dlouhou a hlubokou
kavernou. UloZné prahy jsou v pofadku, ale potedené.

V rozsifenych &astech jsou opéry vice poskozené.
Mostni kridla jsou bez zavad.

Zemni téleso je zarostlé vysokymi travnimi plevelnymi porosty.

Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promaceni,
vyluhy, vykvéty, krapnicky. Na spodnim povrchu nosné konstrukce
jsou odpadlé kryci vrstvy betonu, s prokopirovanymi tfrminky.

Nosna konstrukce ma prevazné uprostred rozpéti proteCene spary
mezi nosniky, nejvice promocené jsou spary pod nezpevnénymi
krajnicemi. Podhledové plochy nosnikd KA jsou suché a jsou na
nich obnazeny tfminky s nedostatecnym krytim. Fasadni nosniky
jsou potecené.

Mostni zavéry nejsou funkéni, v mistech podpovrchové dilatace je
vozovka popraskana, nerovna. Na obou stranach je patrny prisak
mostnimi zavéry do prostoru uloZeni.

Zavady na vozovce jsou prosedliny, vytluky, vyspravy, trhliny v
dilatacich. V krajnici je uchycena vegetace.

Na obou stranach maji mostni fimsy olamané hrany s uchycenymi
mechy, hloubkové degradovany spodni povrch. Na obou stranach
mostu je patmy prusak pod fimsou.

Celkové jsou fimsy v dezolatnim stavu.

Uchycena vegetace ve spafe fimsa odrazny pruh.

Stav izolace bez provedeni sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu
nosné konstrukce neni funkéni, dochazi k prisaku pfes nosnou
konstrukci, opéry a kridla.

Ocelove mostni zabradli je natfene. Oceloveé zabradli ma bodovou
korozi.

Oznac&eni mostu tabulkami s evidencnimi Cisly je Citelné.

Pod mostem je pfirozené dno s naplaveninami u opéry €. 1,

PRILOHA é.3
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HPM 344-011 (17.10.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

pristupove cesty necistotami a uchycenou vegetaci.
Pristupnost k nosné konstrukci je obtizna vzhledem k nizké vysce
mostu. Pfistupové cesty jsou zarostlé vysokymi travnimi
plevelnymi porosty.

[44] 4.7 Cizizafizeni na mosté Cizi zafizeni neovliviuje stav mostu.

5. Dalsi ¢ast mostu

[61] 5 Dalsi ¢ast mostu Nutna stavebni udrzba.

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNI EVIDENCE

Udrzba se provadi v minimalnim rozsahu v ramci moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENiI SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky

M 5 Dalsi ¢ast mostu Provést stavebni udrzbu.

3.odstranéni nutno do 1 roku

[2] 2.1 Nosna konstrukce Ocistit pficnou vyztuz, oSetfit spec.natérem a vyspravit kryci vrstvu.
[3] 3.1 Vozovka Obnovit zpevnéni krajnic.
[4] 3.3.1Rimsa Odstranit vegetaci, sparu utésnit pruznou zalivkou.

3. odstranéni do 2 let

[6] 1.2 Mostni podpéry a kridla Zridit ochranné prahy.
[6] 1.2 Mostni podpéry a kfidla Provést opravu opér v misté rozsireni.
[7]1 3.3.1Rimsa Ocistit a opravit fimsy.

[8] 3.5 Izolagni systém mostovky Zvazit vymenu izolace.

2.odstranéni nutno do 5 let

[9] 2.1 Nosna konstrukce NefesSeni soucasné situace povede ke zhorSeni stavebniho
stavu mostu.

Strana 5z 10
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HPM 344-011 (17.10.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENiI ZATEZOVACIi ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 29.11.2019
Cislo jednaci:

Poznamka:
Vysledky a zavéry HP byly projednany s inspektorem mostu panem Josefem Culkou.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zplsob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav: N (Zpusob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vn = 38.0t

Nosna konstrukce Vr =78t

Stavebni stav: Ve = 338t

IV - Uspokajivy (koefic. a=0.8) Max.napravovy tlak = 14.3t

Pouzitelnost: Il - Podminéné pouzitelne

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Stavebni stav mostu beze zmén. Zatizitelnost uvadéna v ML zlstava beze zmén. Hodnota

Nefeseni soucasné situace povede ke  napravového tlaku uréena dle CSN 736222 jako 3/8 Vn.
zhorSeni stavebniho stavu mostu.

Stanoveny termin dalsi hlavni prohlidky: 2023

V souladu s élankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostl pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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HPM 344-011 (17.10.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

J. OBRAZOVE PRILOHY

Pohled ve sméru stani€eni

Celkovy pohled leva strana - POS

Celkovy pohled prava strana - NAS
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HPM 344-011 (17.10.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Pohled na opéru ¢. 1

Podhled na nosnou konstrukci

Pohled na opéru €. 2
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Kfidlo €. 1 - leva strana

Kridlo €. 2 - leva strana

Kridlo €. 1 - prava strana
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HPM 344-011 (17.10.2019, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

Kfidlo €. 2 - prava strana

Strana 10z 10

PRILOHA é.3



-26 -

OZNACENI POUZITA V PRILOZE ¢.4

@ C - mista odbéru vzorku pro stanoveni obsahu chloridd v betonu

b KB - mista stanoveni hloubky karbonatace betonu

OLYMPUS v misté kabelového kanalku nosniku KA - 67
(dutiny nosniku)

é K(BS) - mista optického vysetieni konstrukce boroskopem

‘ O - misto odtrhové zkousky betonu

A S - misto provedeni zkou$ek pevnosti betonu Schmidtovym
sklerometrem typu N — spodni stavba

M - mista provedeni nedestruktivniho méfeni metodou GPR
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CHEMICKE ZKOUSKY - OBSAH CHLORIDOVYCH IONTU

ALS
Protokol o zkousce
Zakazka -PR2071569 Datum vystaveni - 30.7.2020
Zakaznik . Diagnostika stavebnich konstrukci Laboratof - ALS Czech Republic, s.r.o.
s.r.o.
Kontakt - Ing. Armost Hlavacek Kontakt . Zakaznicky servis
Adresa . Svobody 814 Adresa - Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany
460 15 Liberec 15 190 00 Ceska Republika
E-mail - diagnostika.lb@volny.cz E-mail - customer.support@alsglobal.com
Telefon - +420 482750583 Telefon - +420 226 226 228
Projekt - MOST ev.¢. 0344-011 LIBICE Stranka 122
Cislo objednavky — Datum piijeti vzorka - 24.7.2020
Cislo nabidky p—
Misto odbéru — Datum zkousky - 26.7.2020 - 30.7.2020
Vzorkoval - zékaznik Urovefi Fizeni - Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupl
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkou3ek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkousce v &asti "Vzorkoval" uvedeno: Vzorkoval Zakaznik® pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl
pijat.

Za spravnost odpovida Zkuebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA dle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jmeéno opravneéne osoby Pozice
Zdenék Jirak Environmental Business Unit
Manager g,

PRILOHA é.6

Right Solutions + Right Partner www.alsglobal.cz
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CHEMICKE ZKOUSKY - OBSAH CHLORIDOVYCH IONTU

Datum vystaveni 30.7.2020

Stranka 2z2

Zakazka PR2071569

Zakaznik Diagnostika stavebnich konstrukei s.r.o. ALS
Vysledky zkousek
Matrice: PRUMYSLOVA PEVNA LATKA Nazev vzorku c1 c2 Cc3

Identifikace vzorku PR20715659-001 PR2071569-002 PR2071569-003
Datum odbéru/as odbéru 23.7.2020 23.7.2020 23.7.2020

Metoda

Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM

ikalni paramet

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI 010 [ % | 98.4 £60% | 98.4 260% | 99.9 £60%
anorganické paramet

chloridy S-CLTIT mglkg sus. <40 — | <40 — | <40 —
Matrice: PROMYSLOVA PEVNA LATKA Nazev vzorku c4 — —
Identifikace vzorku PR2071569-004 — —_
Datum odbéru/Cas odbéru 23.7.2020 — —_

NMetoda Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM

ikalni paramet

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI 010 [ % | 96.0 60% | — | —

chloridy S-CL-TIT

mag/kg sus. <40 — | | —

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo €as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich divodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo ¢asu pfijeti vzorki
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je cas vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zdkaznik uvedl pouze datum a neuvedl as vzorkovani. * Nejistota je
rozifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahmuje nejistotu vzorkovani.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Pfehled zkuSebnich metod

Analytické metody ‘ Papis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Ceska Republika 470 01

S-CL-TIT CZ_SOP_D06 07 _023B (CSN EN 480-10) Stanoveni chloridi potenciometrickou fitraci a stanoveni NaCl vypoitem z|
naméfenych hodnot. Stanoveny jsou jen chloridy rozpustné ve vodé.

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (CSN 1SO 11465, GSN EN 12880, CSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN EN
12880, CSN EN 14346, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanaveni vihkosti vypoétem z naméfenych hodnot.

Pripravné metody ‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Ceska Republika 470 01
*S-PPHOM2 ‘ Suseni a sitovani vzork(l na zrnitost < 2 mm

Symbol  “* u metody znaéi neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V  pfipad® Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akredifovang metodé a vydava neakreditovang wvysledky, je tato
skutetnost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu  Poznamky“ Jsou-i na protokolu o zkou3ce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimao laboratoie ALS Czech Republic, sro

Zphsob vypoétu sumacnich parametrt je k dispozici na vyZzadani v zakaznickém servisu.

Right Solutions = Right Partner www.alsglobal.cz

PRILOHA é.6
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NEDESTRUKTIVNI ZKOUSKY BETONU - ULOZNE PRAHY
SCHMIDTUV SKLEROMETR TYP N

_—7

{ DIAGNOSTIKA STAVEBNICH KONSTRUKCI s.r.o
Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482 750 583, fax 482 750 584, mobil 603 711 985, 724 034 307,
email: diagnostika.lb@volny.cz

NEDESTRUKTIVNi ZKOUSKY PEVNOSTI BETONU

Pristroj: Schmidtlv sklerometr typu N - 34 / 112688

Objednavatel: KSUS VYSOCINY

Stavba: most LIBICE ev & 344 011 SPODNI STAVBA

Konstrukce: SS rozsifeni

Datum a éas: 23.7.2020 / 9:00 Pocet zkuSebnich mist: 16

Souéinitele:  Stafi betonu: nad 360 dni VlIhkost betonu:  Pfirozené vihky a vihky
Q; = 0,90 a, = 1,00

Kalibraéni souéinitel: a= 1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |smér| f. f, = 0.0:.0,,.fo
2l ol ol 12T = - -
00 | 00 [ 748 165] 00 ] 00 ] 001 00]00
2] 61 21271 61 5] 515 -
2 148|165 | 148 183 | 165 | 148 | 148 | 148 ]| 00 | 15.6 14.1 MPa
25 ] 221 231 B ] 681 31 21221 2
0.0 | 0.0 | 0.0 [14a8]165] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 -
0.0 | 00 | 148] 0.0 | 0.0 | 148] 0.0 | 0.0 | 0.0
23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 ] 22 | 25 -
00 ] 00 [ 00] 001007 00]00]148] 00
25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 -
° [Fa8] 1651 1651 1a8] a8 ] 1831 148 a8l o0 | ™ 14,1 MPa
24 | 23 | 21 1 20 | 25 | 20 | 21 | 21 -
00 ] 00| 00] 00 [ 148 0.0 | 00 | 0.0 | 00
ol 22l Bl ao= -
00 | 00 | 00 [165] 00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
2l 2l ol 3l 32T -
00 | 00 [ 148] 00 [ 00| 00] 00 00] 00
10 |16 | 21 | 22 [ 23 |21 |27 | 23 | 21 - R ] ]
00 | 00 [ 00 ] 00 [ 00 [183] 00 | 00 | 00
11 |26 | 25 | 24 [ o1 723 23 | 21 [ 25 - R ] ]
16.5] 148 ] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148 | 0.0
1o |28 | 25 | 28 [ 21 [ 23 22 723 124 - — ] ]
0.0 | 148 ] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 26 | 23 -
00 | 000000 00]00]165]00]00
14 |25 ] 26 | 28 | 27 | 25 26 | 24 [ 25 - - ) )
1481651 00 | 183 | 1481 165] 00 | 00 ] 00
261 28] 291 261 281 271 26 27 -
"> 4652001 218 165 ] 200 183 165 183 00 ] = | '®° 16,6 MPa
24| 251 221 23] 21 21 201 211 28

% 50128 00 [ 001 00 00 00 00]o0] ) )

Priimérna hodnota fs= 14,9 MPa
S, = 1,5 MPa
s = 2.9 MPa
B, = #N/A
Charakteristicka pevnost fois = #N/A N1 ~
P - PRILOHA é.7
Pevnostni tfida betonu #N/A

EN/A
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ODTRHOVE ZKOUSKY - ROZSIRENI OPER

% DIAGNOSTIKA STAVEBNICH KONSTRUKCI s.r.o.

Svobody 814/95, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583,603711985, fax 482750584
e-mail:diagnostika.lb@volny.cz

Zkousky pevnosti betonu v tahu povrchovych vrstev
Odtrhové zkousky

odtrhové zafizeni DY-216 S/N DT02-005-132
AKCE : spodni stavba - opéry v misté rozsifeni most ev.¢.344-011 LIBICE

ZKUSEBNI DESKY KOVOVE HRANY: 50 mm
PLOCHA TERCE: 2500,00 mm?
PRIRUSTEK NAPETI: 0,069 MPals
datum nalepeni terée: 23.7.20
datum odtrZeni terée: 23.7.20
teplota povrchu 20 °C teplota vzduchu 23 °C
POZADOVANA HODNOTA ( R,,3) : 1,5 MPa
zkusebni 0,0 1,5
misto I W podlimitni
1 hodnota
2 [Mpa]
M celkova
3 pEVﬂOSt v
A tahu [Mpa]
5

HODNOCENI PLOCH :

misto porudeni % plochy
zk.misto A A/B B
100
100
100
100
100

[#2] BN [O8] 1IN PO

PRILOHA &.8
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NEDESTRUKTIVNI MERENI VYZTUZE KA 67

Zaznam z nedestruktivnino méreni metodou GPR - zk. misto M1

Konstrukce Nosnik N8 v poli

Zobrazovana hloubka 25-100 mm liniovy scan 1.2m

Patrnych 8 kabelovych kanalkua pfi
spodnim povrchu a 2 pruty
betonarské vyztuze na krajich
nosniku.

Min. kryti pfedpinaci vyztuze:

cca 30 mm

Pozn.: Méfeni provedeno na
podhledu. Obraz je oproti realité
prfevraceny. Kryti vyztuze a tlousté
desky nosniku m{zou byt na zaznamu
zkresleny.

Zaznam z nedestruktivnino méreni metodou GPR - zk. misto M2

Konstrukce Nosnik N6 v poli

Zobrazovana hloubka | 20 - 90 mm liniovy scan 1,1m

Patrnych 8 kabelovych kanalkda pfi
spodnim povrchu a 2 pruty
betonarske vyztuze na krajich
nosniku.

MU | Min. kryti pfedpinaci vyztuze:
JOMll | cca 30 mm
Pozn.: Méfeni provedeno na
podhledu. Obraz je oproti realité
prevraceny. Kryti vyztuze a tlousté

oo Pse _11-0 desky nosniku mizou byt na zaznamu
zkresleny.
Zaznam z nedestruktivniho méfeni metodou GPR - zk. misto M3
Konstrukce Nosnik N1 u opéry 1
Zobrazovana hloubka | 30 - 100 mm liniovy scan 12m

Patrnych 6 kabelovych kanalk( pfi
spodnim povrchu, 2 kabelové kanalky
ve sténach a 2 pruty betonarské
vyztuze na krajich nosniku.

Min. kryti pfedpinaci vyztuze:

cca 40 mm

Pozn.: Méfeni provedeno na
podhledu. Obraz je oproti realité
prevraceny. Kryti vyztuze a tlousté
desky nosniku muzou byt na zaznamu
zkresleny.

PRILOHA é.9
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FOTODOKUMENTACE

FOTO ¢.1
Dutina nosniku N1 u OP2 — prusaky

FOTO ¢.2
Dutina nosniku N2 u OP2 — prasaky

FOTO ¢€.3
Dutina nosniku N3 u OP2 — prliisaky + znamky vyluht koroznich zplodin

FOTO ¢.4
Dutina nosniku N4 u OP2 — bez poruch

FOTO €.5
Dutina nosniku N5 u OP2 — prusaky s drobnymi inkrustacemi

FOTO ¢.6
Dutina nosniku N6 u OP2 — priisaky s drobnymi inkrustacemi

FOTO ¢€.7
Dutina nosniku N7 u OP2 — prusaky s inkrustacemi a korozi tfrminku

FOTO ¢.8
Dutina nosniku N8 u OP2 — patrna koroze tfminku v dutiné

FOTO ¢.9
Dutina nosniku N9 u OP2 — prusaky s inkrustacemi a korozi trminku v dutiné

FOTO ¢.10
Dutina nosniku N10 u OP2 — prlsaky s inkrustacemi a krapnicky

FOTO ¢.11
Koroze tfminkd na podhledu s nulovym krytim.

FOTO ¢.12
Prusak sparou mezi nosniky N1 a N2. Zalivkova malty nema pozadovanou pevnost.

PRILOHAE.10
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MIMORADNA PROHLIDKA MOSTU
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MPM 344-011 (23.7.2020, Capek Karel, Ing.)

Most 344-011

Most pres potok Barovka u obce Libice n. D.

MIMORADNA PROHLIDKA

Strana 1z 14
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MPM 344-011 (23.7.2020, Capek Karel, Ing.)

Objekt: Most ev.¢. 344-011 (Most pies potok Barovka u obce Libice n. D.)
Okres: Havlickav Brod

Prohlidku proved!: Capek Karel, Ing. Cislo opravnéni 99/2006
Diagnosika stavebnich konstrukei s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 23.7.2020

Poznamka:
Mimofadna prohlidka byla provadéna v ramci diagnostiky mostu provadéné na zakladé smlouvy o dilo s KSUS kraje
Vysoéiny. Podkladem pro zpracovani mimofadné prohlidky byla data uvedena v mostni evidenci BMS. Prohlidka byla
provadéna opravénou osobou ing. Karlem Capkem opravéni MDCR 99/2006. Pfitomni pfi prohlidce byli ing. Amost
Hiavaéek opravéni MDCR 101/2006 a ing. Amost Hlavaéek ml. Mimofadna prohlidka je zpracovana v systému BMS.
Projektova dokumentace nebyla pro prohlidku k dispozici. Mostni list byl pfedioZen.

Pogasi v dobé provadéni prohlidky:
jasno
Zpusob zpfistupnéni:
ze bfeh
Teplota vzduchu: 23.0°C Teplota NK: 20.0°C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 344 Staniéeni km: 18.735km Ev.¢.mostu: 344-011
Nazev objektu: Most pies potok Barovka u obce Libice n. D.
Stani¢eni ve sméru: od Chotébofe

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zaklady mostnich podpér jsou nepfistupné, jsou pravdépodobné
kffidel plogné. Nebyly zjistovany pfi diagnostice .
[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla Spodni stavba je v plvodni stiedni &ésti provedena s kamennym

zdivem v lici s opracovanymi kameny v uloZeni nosniku. Na pravé
stran& jsou ob& opéry rozsifeny betonovou konstrukci pod dvéma
krajnimi nosniky. Na levé strané je provedeno nabetonovani

rozsifeni na kamenném zdivu,rovnéZ pod dvéma krajnimi nosniky.

2. Nosna konstrukce
[21] 2 MNosna konstrukce MNosnou konstrukci tvofi 10 ks prefabrikovanych predpjatych

nosniku KA 67 délky 9,0 m. V nosnicich byly dodateén&
provedeny pfed opérou 1iopérou 2 odvodiiovaci otvory.

[2.2] 2.2 LozZiska, klouby UloZeni nosné konstrukce je na opérach provedeno na
asfaltovanou lepenku

[2.3] 2.3 Mostni zavéry Mostni zavéry nejsou patrné , jsou zfejmé podpovrchové nebo
nejsou provedeny.

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka na mosté je Zivicna se zpevnénou asfaltovou krajnici.
Pfiény sklon wvozovky je cboustranny, podélny sklon je proti sméru

Strana 2 z 14
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MPM 344-011 (23.7.2020, Capek Karel, Ing.)

3.2

3.3]

[3.4]

[4.1]

“4.2)

[4.3]

[4.4]

3.2 Chodniky

3.3.1 Rimsa

3.5 Izolaéni systém mostovky

4.2 Zabradli

4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
mostu

4.6 Uzemi pod mostem a
piistupové cesty

4.7 Cizi zafizeni na mosté

staniceni.
Chodniky nejsou na mosté provedeny

Rimsy na mosté jsou Zelezobetonové monolitické. Na pravé
strané ma fimsa vysku 400 mm a $itku 720 mm. Na levé strané
ma fimsa vy$ku 400 mm a Sifku 740 mm.

Hydroizolace mostu nebyla pfi diagnostickém prizkumu zjistovana.

Zabradli na mosté je ocelové z trubek profilu 60 mm, se sloupky a
tfemi madly. VySka zabradli je 1100 mm nad fimsami.

Na mosté je na obou stranach osazeno oznaceni mostu.
Vodorovné dopravni znageni na vozovce tvori vodicici prouzky

Dno pod mostem je pfirozené, nosna konstrukce je zdola tézko
pristupna z divodu malé vysky nad hladinou. Pfistupové cesty pod
most tvofi mirné svahy.

Na navodni strané mostu je energetické vedeni, na pravé fimse
na OP1 je geodeticky bod

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a
kfidel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

2. Nosna konstrukce

[2.1]

2

Nosna konstrukce

Stav zakladl nelze bez sond zjistit.

Podemleti betonu opéry 2 vpravo do hloubky az 150 mm, rozpad
povrchu betonu s velmi nizkou pevnosti

Rozpad betonu nabetonovani rozsifeni opéry 1 vievo

Rozpad betonu nabetonovani rozfifeni opéry 2 vievo. Lokalni
koroze vyztuze uloZzného prahu.

Trhlina v kamenném zdivu ptvodni ¢asti opéry 1.

Trhliny v kamenném zdivu puvodni asti opéry 2.

Lokalni koroze rozdélovaci vyztuZe bez dostate¢ného kryti na
podhledu nosniku.

Silné protékani ve sparach vzdy mezi nékolika krajnimi nosniky,
vyluhy, krapnicky. Beton ve sparach bez jakékoliv pevnosti.

Koroduijici neobetonové kotevni desky a konce pfepinaci vyztuze
viditelné pro krajni nosniky na obou opérach
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[2.2] 2.3 Mostni zavéry

3. Mostni svrsek

[3.1] 3.1 Vozovka

[3.2] 3.3.1Rimsa

[3.3] 3.5 lzolaéni systém mostovky

4. Vybaveni mostu

(4.1 4.2 Zabradli

[42] 46 Uzemipod mostem a
pfistupové cesty

Potékani krajnich nosnikd zpod fims
Nedokonale zainjektované kanalky pfedpinaci vyztuZe krajnich
nosniku 1 a 10 s povrchovou korozi pfedpinaci vyztuze.

Mostni zavéry nejsou funkéni nebo vubec nejsou provedeny, na
obou opérach nad zavéry jsou ve vozovce silné trhliny, na opérach
znamky prosakovani vody zavéry.

Na vozovce jsou patrné trhliny, vyspravky a vytluky. U obrubniku je
uchycena vegetace.

Beton fims je hloubkové rozruSeny (pfedeviim leva fimsa) a to
jak na hornich plochach tak na bocich, koroduje vyztuz, jiz nedrzi
sloupek zabradli

Hydroizolaéni systém mostovky je nefunkéni, dochazi k protékani
ve sparach mezi nosniky, potékani krajnich nosniku, a zatékani na
opéry.

Natér zabradli se lokalné odlupuje

Nedostateéné ukotveni sloupku zabradli v misté rozpadlé fimsy
vlevo na OP2.

U opéry 1 je pod mostem naplaveno bahno.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moZnosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI

ZJISTENYCH ZAVAD
3.odstranéni nutno do 1 roku

[1] 42 Zabradi

2.odstranéni nutno do 5 let

[2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

Oprava kotveni sloupku zabradli na opéfe 2 vlevo.

Pfi diagnostickém pruzkumu byla zjisté&na velmi nizka pevnosti
betonu konstrukci rozSifeni v tlaku i v tahu povrchovych vrstev.
Konstrukce rozsifeni op&r prakticky nelze sanovat béznymi
sanacnimi prostfedky.Konstrukce opér nechat doZit a zaéit
pripravovat projekt celkové rekonstrukce mostu.
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[ 2 Nosna konstrukce Stavajici konstrukci spoleéné se spodni stavbou, kterou prakticky
nelze sanovat nechat doZit a pfipravit projekt celkové rekonsfrukce
mostu.

F. ZAZNAM O PROJEDNANiI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACi ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 4.8.2020
Cislo jednaci:

Poznamka:
Mimofadna prohlidka projednana s mostmistrem Josefem Culkou

G. ROZHODNUTIi O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
V - Spatny (koefic. a=0.6) Vin = 28.0t

Nosna konstrukce Vr = 58t

Stavebni stav: Ve = 253t

V - Spatny (koefic. a=0.6) Max.napravovy tlak =

Pouzitelnost: IV - Omezené pouZzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatiZitelnosti

Stavebni stav spodni stavby uréen na Zatizitelnost uvedena v posledni hlavni prohlidce byla upravena takto:
zakladé vysledku diagnostického Vn=38,008x06=285t

prizkumu,pfi kterém byla zji$téna velmi  Vr =78/08x0,6 =58,5t

nizka pevnost betonu rozsifeni mostu na Ve =338/0,8x0,6 = 253,5

obou stranéch, trhliny v puvodnich éastech Hodnota napravového tlaku nebyla uréena (zpusob stanoveni
opér a podemilani betonu rozSifeni opéry zatiZitelnosti dle pfedchozi hlavni prohlidky byl uveden jako neznamy,
do hlubky az 150 mm. bylo by tfeba provést stanoveni zatizitelnosti podrobnym statickym
Stavebni stav nosné konstrukce byl vypoétem).

uréen rovnéZ na zakladé vysledkd

diagnostického prizkumu pfi kterém bylo

zjisténo, Ze beton ve sparach mezi nosniky

v mistech protékani zcela ztratil pevnost a

nosniky v téchto sparach nemohou

spolupusobit. Dale bylo zjiténo, pro krajni

nosniky, Ze nebylo provedeno obetonovani

koncu piedpjatych nosnikl a dochazi ke

korozi kotevnich desek a koncl predpinaci

vyztuZe. Obdobny stav 1ze ocekavat pro

viechny nosniky. V sondach ke kabelovym

kanalkum krajnich nosnikl byly zjistény

nékteré kanalky s nedokonalym
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zainjektovanim a povrchovou korozi
predpinaci vyztuze.

Pouzitelnost vychazi ze stavu betonu fims
s korozi vyztuZe a rozpadem betonu levé
fimsy do znaéné hloubky s porusenim
betonu v mistech kotveni zabradli.

Stanoveny termin dali hlavni prohlidky: 2022

V souladu s &ankem 5.3.1 SN 73 6221 - Prohlidky mosti pozemnich komunikaci,
pfipadné prni hlavni prehlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Pohled na most ve sméru staniceni prostorové
uspofadani na mosté

Pohled na most zleva

2 Nosna konstrukce
Potékani krajnich nosnikl zpod fims

3.3.1 Rimsa

Beton fims je hloubkoveé rozruSeny (pfedevsim
leva fimsa) a to jak na hornich plochach tak na
bocich, koroduje vyztuz, jiz nedrzi sloupek
zabradli

3.5 Izolaéni systém mostovky

Hydroizolaéni systém mostovky je nefunkéni,
dochazi k protékani ve sparach mezi nosniky,
potékani krajnich nosnikd, a zatékani na opéry.

Pohled na most zprava

2 Nosna konstrukce
Potékani krajnich nosniki zpod fims

3.5 Izola¢ni systém mostovky

Hydroizolaéni systém mostovky je nefunkéni,
dochazi k protékani ve sparach mezi nosniky,
potékani krajnich nosnikd, a zatékani na opéry.
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Prostorové uspofadani pod mostem

Potékani Gloznych praht a rozrudeni povrchu
betonu rozsifeni opér

Pohled na opéru 1

Potékani Uloznych praht a rozrudeni povrchu
betonu rozsifeni opér

Pohled na opéru 2

Potékani Gloznych prahd a rozruseni povrchu
betonu rozsifeni opér

Strana 8 z 14



-55 -

MPM 344-011 (23.7.2020, Capek Karel, Ing.)

Strana 9z 14

Podhled nosné konstrukce

mostni zavér na opéfe 1

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry nejsou funkéni nebo vibec nejsou
provedeny, na obou opérach nad zaveéry jsou ve
vozovce silné trhliny, na opérach znamky
prosakovani vody zaveéry.

Mostni zavér na opéfe 2

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry nejsou funkéni nebo vibec nejsou
provedeny, na obou opérach nad zavéry jsou ve
vozovce silné trhliny, na opérach znamky
prosakovani vody zaveéry.
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Podemleti betonu rozsifeni opéry 2 vpravo do
hloubky cca 150 mm .

Potékani GloZnych praht a rozruseni povrchu
betonu rozsifeni opér

3.5 Izola€ni systém mostovky

Hydroizolaéni systém mostovky je nefunkéni,
dochazi k protékani ve sparach mezi nosniky,
potékani krajnich nosnikd, a zatékani na opéry.

1.2 Mostni podpéry a kidla

Podemleti betonu opéry 2 vpravo do hloubky aZ
150 mm, rozpad povrchu betonu s velmi nizkou
pevnosti

Nékolik trhlin probihajicich ve sparach mezi
kameny pod nosnikem 7 na opéfe 2

1.2 Mostni podpéry a kfidla
Trhliny v kamenném zdivu plvodni éasti opéry 2.

Svisla trhlina pod nosnikem 5 na opéfe 1

1.2 Mostni podpéry a kridla
Trhlina v kamenném zdivu plvodni ¢asti opéry 1.
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2 Nosna konstrukce
Lokalni koroze rozdélovaci vyztuze bez
dostateéného kryti na podhledu nosnikd.

3.5 Izolacni systém mostovky

Hydroizolaéni systém mostovky je nefunkéni,
dochazi k protékani ve sparach mezi nosniky,
potékani krajnich nosnikd, a zatékani na opéry.

2 Nosna konstrukce

Silné protékani ve sparach vzdy mezi nékolika
krajnimi nosniky, vyluhy, krapnicky. Beton ve
sparach bez jakékoliv pevnosti.

2 Nosna konstrukce

Korodujici neobetonové kotevni desky a konce
pfepinaci vyztuZe viditelné pro krajni nosniky na
obou opérach
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3.1 Vozovka
Na vozovce jsou patrné trhliny, vyspravky a
vytluky. U obrubnikd je uchycena vegetace.

3.3.1 Rimsa

Beton fims je hloubkové rozrueny (pfedevsim
leva fimsa) a to jak na hornich plochach tak na
bocich, koroduje vyztuz, jiz nedrzi sloupek
zabradli

4.2 Zabradli
Nedostatecné ukotveni sloupku zabradli v misté
rozpadlé fimsy vievo na OP2.

2 Nosna konstrukce

Korodujici neobetonové kotevni desky a konce
pfepinaci vyztuZe viditelné pro krajni nosniky na
obou opérach
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2 Nosna konstrukce

Nedokonale zainjektované kanalky pfedpinaci
vyztuZe krajnich nosnikd 1 a 10 s povrchovou
korozi pfedpinaci vyztuze.

2 Nosna konstrukce

Nedokonale zainjektované kanalky pfedpinaci
vyztuZe krajnich nosniki 1 a 10 s povrchovou
korozi pfedpinaci vyztuZe.

Koroze vyztuze dloZného prahu na rozsifeni opéry
2 vievo v misté rozpadu betonu pod nosniky.

1.2 Mostni podpéry a kidla
Rozpad betonu nabetonovani rozfifeni opéry 2
vievo. Lokalni koroze vyztuZe dloZzného prahu.
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1.2 Mostni podpéry a kfidla
Rozpad betonu nabetonovani rozsifeni opéry 1
vievo
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