TPA CR, s.r.o., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice

pracovisté ¢. 4 Olomouc
Tovarni 731
783 53 Velka Bystfice

tel. +420585351889

L1181

l

Protokol o zkousce - stanoveni suma PAU ve znovuziskané asfaltové smési
podle CSN EN 15527

objednatel: Krajska sprava a tidrzba silnic Vysociny , prispévkidsio protokolu: OL/2023/04488
z &islo kontraktu: OL/2023/00233
e Kosovsk 16, 586 01 Jihlava POS |
3 > stavba: Silnice 11/354 Zaseka *
g “3”: objekt: SO 102 km 57,44 - km 58,33 datum odbéru: 07.06.2923
%  indentifikace vzorku: V14V2 obrusna vrstva gdehral: Lubamir Pete
g‘ misto odbéru: km 57,900 a km 57,600 datum provedeni zk.: 12.06.2023
;:? typ vzorku: smésny datum vydani protokolu: 13.06.2023
B PAU LOQ [mg/kg] Vysledek [mg/kg] Nejistota méreni
naftalen 0,2 0,67 + 40,0%
acenaftylen 02 I <0,20 +40,0% o
acenaften 0,2 0,30 £400%
fluoren - 0,2 0,35 . £40,0%
fenanthren ’ 0,2 069 | £400%
anthracen 02 060  2400%
fluoranthen - 0,2 057 i + 40,0%
pyren - . 0,2 047  £40,0%
bean(a)aniracen - - 77770,2 T 051 o 40,0%
% 79*?9!53” - - ) - 770,5 N 0,58:7 . o 40,0% B
3 |benzo(b)fluoranten 0,2 1,26 L + 40,0%
N |benzo(k)fluoranten 7 0,2 1,33 +40,0%
g |benzo(a)pyren 0,2 ] 0,30 | £40,0%
$ (indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,2 0,28 £40,0%
dibenzo(a,h)antracen } 0,2 <0,20 +40,0% 1
lbenzo(g,h,i)perylen R 02 <0,20 +40,0% |
I 16-PAU J 32 8,42 i - H
Vysvétlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota méfeni
- susina pri 105°C 0,10% | 99,38% 0%
Limity, Suma-16PAU: Vyhladka 130/2019 Sb. - znovuziskana asfaltova smés - susina, pfiloha &. 1
Z 16 PAU < 12 mg/kg sus$. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < Z 16 PAU < 25 mg/kg su$. - znovuziskana asfaltova smés tridy ZAS-T2
25 mg/kg sus. < Z 16 PAU < 300 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
2 16 PAU > 300 mg/kg su$. - znovuziskana asfaltova smés tiidy ZAS-T4

Uvedena rozsifena nejistota méreni U+ je soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsireni k=2, coz poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

i—_’hodnoceni / komentar / poznamka:

zkousel:

rozdélovnik: 1 x objednatel, 1 x TPA

doc. RNDr. Michal Cajan, Ph.D.,
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Vyélédky zkousek se tykaji jen pfedmétu zkousky a protokol nenahrazuije jiné dokumenty. Tento protokol nesmmouhlasu laboratofe kopirovan jinak nez cely. Zkouska je
provadéna na stavbé, mimo laboratorni prostory. Udaje o stavbé a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Ceskych Budgjovicich, spisova znagka C 17759, IC 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagi.com.
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Pouzité zkuSebni metody:

Stanoveni susiny

CSN EN 14346, vyjma &1.7

Stanoveni PAU

1ZP &. 26 (CSN EN 15527)

Odbér vzorku
(provedeno pracovistém ¢. 4 Olomouc)

CSN EN 12697-27




TPA CR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budgjovice
pracovisté ¢. 4 Olomouc
Tovarni 731

783 53 Velka Bystfice

tel. +420585351889

o
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Protokol o zkousce - stanoveni suma PAU ve znovuziskané asfaltové smési ;
podie CSN EN 15527 |

objednatel: Krajska sprava a tidrzba silnic Vysociny , pfispévkisio protokolu: OL/2023/04489 |
iz &islo kontraktu: OL/2023/00233
1 T Kosovska 16, 586 01 Jihlava POS |
D > stavba:  Silnice 11/354 Zaseka
£4 objekt: SO 102 km 57,44 - km 58,33 datum odbéru: 07.06.2023
g%  indentifikace vzorku: V1+V2 lozni vrstva odebral: Lubomir Petr |
o misto odbéru:  km 57,900 a km 57,600 datum provedeni zk.: 12.06.2023 \
g typ vzorku:  diléi datum vydani protokolu: 13.06.2023 1
PAU LOQ [mg/kg] Vysledek [mg/kg] Nejistota méfeni
naftalen | 0,2 2,11 + 40,0%
acenaftylen | 0,2 <0,20 | £400%
acenaften ; 0,2 } 0,59 +40,0%
fluoren - - 0,2 | 0,68 +40,0% |
fenanthren ’ 0,2 | 1,24 . £400%
anthracen 7 0,2 | 0,74 ‘j - +£40,0% ﬂwl
fluoranthen - 02 1,09 i £40,0% |
pyren - 0,2 082 | +40,0% |
benzo(a)antracen - 0,2 0,53 + 40,0% l
% chrysen - —0,2 - ‘ B '0,7794 : ] 7:r7 21@6‘% ]
2 |benzo(b)fluoranten 0,2 | 054 +40,0%
N |benzo(k)fluoranten 0,2 j 1,28 ‘ +40,0% |
8 |benzo@pyren Y | <0,20  1400%
g |indeno(1,23-cd)pyren 0.2 0.27 £400% |
dibenzo(a,h)antracen 0,2 } <0,20 +40,0% _w
benzo(g,h,ijperylen 0,2 | <0,20 +40,0% |
£ 16-PAU 32| 10,84 - |
Vysvétlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota méreni
susina pfi 105°C } 0,10% ;‘ 99,56% +0,2%
Limity, Suma-16PAU: Vyhlaska 130/2019 Sb. - znovuziskana asfaltova smés - susina, pfiloha ¢. 1
2 16 PAU = 12 mg/kg su$. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < Z 16 PAU < 25 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tridy ZAS-T2
25 mg/kg sus. < ¥ 16 PAU < 300 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
2 16 PAU > 300 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smeés tridy ZAS-T4

Uvedena rozsifena nejistota méfeni Uz je souCinem standardni nejistoty méreni a koeficientu rozsifeni k=2, coz poskytuje hladinu spolehlivosti piiblizné 95%.

hédnocem’ / komentar / poznamka:

Vzorek odpovida tridé ZAS-T1

rozdélovnik: 1 x objednatel, 1 x TPA

strana 1/2

e i |
Vysledky zkousek se tykaji jen predmétu zkousky a protokol nenahrazuije jiné dokumenty. Tento protokol nesmi byt bez souhlasu laboratore kopirovan jinak nez cely. Zkouska je

provadéna na stavbé, mimo laboratorni prostory. Udaje o stavbé a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym

soudem v Ceskych Budgjovicich, spisova znagka C 17759, IC 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagi.com.
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Pouzité zkuSebni metody:

Stanoveni susiny

CSN EN 14346, vyjma &1.7

Stanoveni PAU

1ZP &. 26 (CSN EN 15527)

Odbér vzorku
(provedeno pracovistém ¢. 4 Olomouc)

CSN EN 12697-27




TPACR, s.r.o., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice

pracovisté ¢. 4 Olomouc
Tovarni 731
783 53 Velka Bystfice

tel. +420585351889
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Protokol o zkousce - stanoveni suma PAU ve znovuziskané asfaltové smeési

podle CSN EN 15527

objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny , prispéviisio protokolu: OL/2023/04490
iz &islo kontraktu: OL/2023/00233
e Kosovska 16, 586 01 Jihlava POS
3 > stavba: Silnice 11/354 Zaseka ’
g “é’i objekt: SO 102 km 57,44 - km 58,33 datum odbéru: 07.06.2023 1
g% indentifikace vzorku:  V1+V2 podkladni vrstva odebral: Lubomir Petr
5 misto odbéru:  km 57,900 a km 57,600 datum provedeni zk.: 12.06.2023
) typ vzorku: smésny datum vydani protokolu: 13.06.2023 |
|
PAU LOQ [mg/kg] Vysledek [mg/kg] Nejistota méfeni
naftalen 0,2 ‘ 10,60 +40,0%
;é:cgn?fthgg - - 0,2 <0,20 | +40,0% |
acenaften 0,2 5,99 +40,0% |
fluoren - 0,2 - 2,69 - . +40,0% j
fenanthren - 02 856 £40,0% |
anthracen 0,2 189 - +40,0% ‘
fluoranthen 02 | 6,34 £400%
pyren I 02 485 £400%
benzq(rai)antracenr o 02 l - 300 | - +40,0%
¥ |chrysen 0.2 o 169 L _+400% |
g |penzo(b)fluoranten 02 | 21 o £400%
N |benzo(k)fluoranten 0,2 i 1,38 + 40,0% |
8 |benzo@pyren 02 1,10 £40,0%
¢ |indeno(1,2,3-cd)pyren 0,2 B 0,32 ) £ 40,0% |
dibenzo(a,h)antracen 0,2 <0,20 + 40,0% B
benzo(g,h, i)perylen 0,2 | <0,20 + 40,0% |
X 16-PAU 1 32 B 50,49 - |
Vysveétlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota méfeni i
susina pfi 105°C ‘ 010% | 99,76% £02% |
Limity, Suma-16PAU: Vyhlaska 130/2019 Sb. - znovuziskana asfaltova smés - susina, pfiloha &. 1 }
Z 16 PAU < 12 mg/kg su$. - znovuziskana asfaltova smés tiidy ZAS-T1 ‘
12 mg/kg sus. < ¥ 16 PAU < 25 mg/kg su$. - znovuziskana asfaltova smés tiidy ZAS-T2 3
25 mg/kg sus. < X 16 PAU < 300 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3 ‘
2 16 PAU > 300 mg/kg su$. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4 1

Uvedena rozsifena nejistota méfeni Ut je sou¢inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz poskytuje hladinu spolehlivosti piblizné 95%.

;hrodnoceni / komentar / poznamka:

Vzorek odpovida tridé ZAS-T3

rozdélovnik: 1 x objednatel, 1 x TPA

doc. RNDr. Michal Cajan, Ph.D., |

zku$ebni technik !

|
|
douci pracovisté !
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Vy%leaky zkousek se tykaji jen predmétu zkousky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesm‘@bez souhlasu laboratore kopirovan jinak nez cely. Zkouska je

i
{
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|
\

provadéna na stavbé, mimo laboratorni prostory. Udaje o stavbé a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym

soudem v Ceskych Budgjovicich, spisova znacka C 17759, IC 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagi.com.
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Pouzité zkusebni metody:

Stanoveni susiny

CSN EN 14346, vyjma &1.7

Stanoveni PAU

IZP ¢&. 26 (CSN EN 15527)

Odbér vzorku
(provedeno pracovistém ¢. 4 Olomouc)

CSN EN 12697-27




TPACR, s.r.o0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budé&jovice

pracovisté ¢. 4 Olomouc
Tovarni 731, 783 53 Velka Bystiice
tel. +420585351889

Cislo odbérového protokolu:

Cislo kontraktu: 0L/2023/00233

0OL/2023/04485

Zakaznik:

Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny , pfispévkova org.

Kosovska 16,CZ 586 01 Jihlava

Nazev zakazky: Silnice 11/354 Zaseka

Oznaceni vzorku: Vi+V2

Ucel odbéru:
specifikace planu vzorkovani:

Stanoveni PAH dle vyhl. ¢. 130/2019 sb.
Pracovni protokol o odbéru zaroven i planem postupu vzorkovani

Lokalita odbéru:

Silnice 11/354 Zaseka, SO 102 km 57,44 - km 58,33

Misto odbéru:

stanic¢eni dilé¢ich vzorka: €. 1 km 57,9; PS; 2m od kraje; €. 2 km 57,6; smésny vzorek sloZzeny: obrusna vrstva ze 2 diléich; lozni vrtsva ze 2
dil¢ich; podkladni vrstva ze 2 dilcich;

Bod odbéru:

dil¢i vzorek ¢. 1 - obrusna vrstva tl. 50 mm; ¢. 1” - lozni vrtsva tl. 40 mm; ¢..1° " - podkladni vrstva tl. 60 mm:; dil¢i vzorek €. 2 - obrusna
vrstva tl. 50 mm; €. 2° - lozni vrtsva tl. 50 mm; €. 2" - podkladni vrstva tl. 60 mm;

Plvodce a plvod odpadu:

puvodce odpadu je spoleénost provadéjici stavebni Upravy, puvod odpadu je asfaltova smés vyrobena na obalovné

Velikost vzorkovaného souboru:

10 000 m2

Katalogové ¢islo, pripadné
nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu: o

Hmotnost dil¢iho vzorku [kg]:

Hmotnost konecného vzorku

kal: cca 5,6 kg

€.1:0,91 + 0,72 + 1,09; ¢. 2: 0,91 + 0,91 + 1,09

Pocet dil¢ich vzorkd:

2 Hloubka odbéru (m): 0-0,16

Vzhled a popis vzorku:

Jjadrovy vyvrt o praméru 100 mm

Zplsob odbéru:

Systematické nahodné vzorkovani v pravidelném kroku.

Technika odbéru, tprava vzorku:

Pomoci jadrového vrtaku byly ziskany z krytu vozovky cca 2m od kraje; jadrové vyvrty o priméru 10 cm. Vyvrty byly nasledné rozdéleny na
3 vrstvy dle jednotlivych vrstev za pomoci rozfezanim stolni pilou. Takto byly ziskany dal3i dil¢i vzorky v pravidelném kroku. Jednotlivé
jadrové vyvrty byly uloZeny do vzorkovnice. Homogenizace diléich vzork( probiha v analytické laboratofi.

Pouzité odbérové zafizeni:

Jadrova vrtacka, stolni pila.

Metoda odbéru: Dle CSN EN 14899 Datum odbéru: 7.6.2023
; Lo Vzorkovani od: 14:00
Podminky prostfedi: Oblacno; 20°C —
Vzorkovani do: 14:40
PoZadavky na laboratof
Parametr Uprava a konzervace Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-130 Bez tprav 1 x PE pytel

Odchylky od SOP:
Poznamky k odbéru:

Odbér byl proveden v souladu s planem vzorkovani.

PoZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi: Dle internich a externich bezpecnostnich predpisd.
Pozadavky na kvalitu vzorkovani: Dle CSN EN 14 899.

Cetnost vzorkovani: dle pozadavkd vyhl. 130/2019 sb.

Odbérova mista konzultovana se zadavatelem. Odebrany vzorek je kontrolni a ovéfuje jakost materialu pfi zvoleném zpusobu odbéru.

Z divodu heterogenity (jakostni, popf.i velikostni) vy$etiované matrice nelze zaruéit pinou shodu vlastnosti odebraného vzorku

a vzorkovaného zajmového objektu jako celku. Vysledky analytickych rozbor( odpovidaji vlastnostem vzorku odebr. pouzitém
schématu vzorkovani, se kterym byl objednatel seznamen a souhlasi s nim. Kompletni pracovni zaznamy a foto v dokumentaci
odbérové skupiny TPA CR, s.r.o.. Na vyzadani mozno poskytnout.

Plan vzorkovani vytvofil:

Pospisil Radek

Odbér provedl:

Petr Lubomir

Odbéru pfitomen pfipadné
kontaktni osoba:

Zpisob uloZeni a doprava vzorku do laboratofe:

Vzorek uloZen do prepravniho boxu. Pfeprava automobilem do laboratore.

Pfedani vzorku do laboratofe:

Datum:

7.6.2023

Cas: 16:00 Pfevzal: Radek Pospisil

e )
a7

Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy

Odbéraly prétokol vytvofendl/
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TPA CR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice
pracovisté ¢. 4 Olomouc

Tovarni 731, 783 53 Velka Bystrice

tel. +420585351889

Cislo odbérového protokolu:

Pohled vzad:

Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy

PROTOKOL O ODBERU VZORKU ODPADU

Nazev zakazky: Silnice 11/354 Zaseka
Oznaceni vzorku: VI1+V2

idaje o prub&hu vzorkovani, fotodokumentace

Pohled vpfed:

>,
55 ‘;}!\i’ A

Pohled vpfed:

% 17 18-

Strana2z 2 Odbérovy protokol vytvofen dne : 7.6.2023






